VitrA

SANITAARKERAAMIKA HOOLDUSJUHEND

Mustuse ja katlakivi ladestumise véltimiseks tuleb sanitaarkeraamikat sageli puhastada.
Kui tavaline puhastusaine ei anna soovitud tulemust, véib puhastada sidrun- voi
dadikhappega (lahjendatuna vahekorras 1:5).

Hé6ruge pinda puhastusvahendiga, loputage péhjalikult ning seejarel kuivatage.
Katlakivi eemaldamiseks kasutada majapidamisaadikat. Veelgi paremaid tulemusi annab
soojendatud &adikaga puhastamine.

Mitte kunagi ei tohi kasutada abrasiivseid puhastusaineid, talgipdhiseid

tooteid (pH-arvuga Ule 7). Aja jooksul kahjustavad need glasuuritud pinda. Samuti ei tohi
kasutada kangeid leeliseid ega leelispdhiseid ummistuste eemaldusvahendeid, mis
voivad kahjustada portselanpinda ja keskkonda. Puhastamiseks ei tohi kasutada

terasharja ega terasest Svammi.
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