


Rootsi linnaoiguse - Vadstena koodeks.

XV sajandist pdrinev kisikiri, mis toendoliselt sattus Rootsist Tallinna Pirita kloostrisse Kui
Brigitta ordu tiitarkloostrisse, viimase hidvimise jirel aga linnaarhiivi. Kasikiri on toendoliselt osa
suuremast (108 lehelisest) késikirjalisest raamatust, mis {imberkoitmisel 17. sajandil omandas ise-
seisva raamatu kuju (59 lehte), iihtlasi sdilitadaes oma keskaegse koitevormi - kukkurkoite. See
kditevorm on suur haruldus, milliseid tuntud koiteajaloolased Dr. J. A. Szinmail on seni Gnnes-
tunud registreerida vaid 14. Kukkurkdite kujutist kujutavas kunstis on registreeritud 447 korral (L.
H. Alner), koige enam keskaja pisiplastikas. Sellest iilemaailmsest nimestikust puuduvad Tallinna
kukkurkoidete kujutised Hermen Rode Niguliste kiriku peaaltaris ja Bernt Notke altaris Piiha-
vaimu kirikus. Tallinna Linnaarhiiv, f. 230, n. 1, s. C. m. 9.

ESIKAANEL: koiteinstrumente XX sajandi | poolest.
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Im Bulletin “Renovatum anno
1992” ist die Geschichte estnischer
Lederwerkes im laufe 5 Jahrhunderts (ab

1S. Jh.-s bis zum 20. Jh)
zuzammengezogen.

Zum ersten Mal wird hier die
Bearbeitungsverfahren und

Verzierungsweise des Leders sowohl auf
Grund der Archivmaterialien und
archiologischen Lederfunden als auch
im Museen - und Archiven vorhandenen
Gegenstianden, behandelt worden.

Wegen der unvollstindigen
Erhaltung des wrkundlichen Materials,
konnen die Verallgemainerungen, die auf
diesem Grunde gemacht werden,
stellenweise sparlich bleiben.

Es ist erstmaliger versuch, die
Entwicklung estnischer Lederwerkes im
kulturgeschichtlichen Gesamtbild zu
sehen und es soll zu der Erweiterung der
theoretischen Kenntissen der Kiinstler,
Studenten und Restauratoren, die sich
mit Leder beschiftigen, beitragen.

Ende des Bulletins beigefugtes
Namenverzeichnis der estnischen
Buchbindermeister ermdglicht einen
gefundenen signierten Einband zu datieren
und lokalisieren.

Im zweiten Teil des Bulletins
wird iiber die Technologie und
unterschiedlichen verzierungsweisen des
leders Uberblick gegeben.

Weil dieser Artikel als
methodologisches  Material  fiir
Lederrestauratoren und Einbandhistoriker
vorgesehen ist, werden alle
technologischen Verfahren im Rahmen
der Stilver4nderungen und Entwicklung
des Einbandes behandelt, um die Eigenart
der Gegenstinden auch wihrend des
konzervierungsprozesses zu befahren.

Geringer ausmaf} des Bulletins
ermoglicht nicht einen ausfiihrlichen
Uberblick zu verfassen, man kan aber
mit Hilfe der Fufinoten der benutzten
Literatur herausbildenden Problemen
noch zusitzlich betrachten.

Als Beispiele hat der Autor
zumeist einheimische Materialen
angefiihrt.

Im dritten Teil des Bulletins sind
bei der restauratorischen verfahren sowohl
Erfahrungen der Kollegen aus den anderen
Lindemn ermittelt, deren Anwendung die
Arbeit estnischer Einbandmeistern-
restauratoren erleichtern soll.

¢

The bulletin “Renovatum anno
1992” presents an overview of five
centuries of Estonian leatherwork and
its craftsmen.

It is the first attempt to
analyze the methods of treatment and
decoration of leather on the basis of
archaeological  findings, items
preserved in archives and museums,
Due to the incompleteness of archive
materials the conclusions drawn in the
articles should not be taken as final
ones and after gathering of additional
data work with these topics has to be
continued.

The history of Estonian
leatherwork described in the articles is
looked upon as a part of cultural
history of Estonia and is meant as

additional readings for leather
handicraftsmen, students and
conservators.

The bulletin contains a list of
bookbinders who have either got their
master title in Estonia or have been
listed in citizen’s lists of towns (e.g. in
Tallinn ‘Revaler Biirgerbuch’) as
masters of bookbinding. The list should
help museum workers while dating and
localizing the bindings.

The second part of the bulletin
describes shortly the technology of
bookbinding and historical methods of
decorating leather. The development of
leather work is analyzed through
describing different styles of bindings
to help the conservators avoid losing
some special details either because not
noticing them or because wanting “to
do things better”.

The size of the bulletin limits
the deepness of the analysis but with
the help of cited literature it is possible
to go even deeper into the topics. The
illustrating examples are based mainly
on local materials.

Short articles at the end of the
bulletin describe historical leather
objects which due to their uniqueness
are of great importance in the art
history.
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SAATEKS

"Nahk on &ilis materjal” - sellise ndgemuse nahast
kujundas minus Adele Reindorff, minu dpetaja. Jargneva 40
aasfa jooksul on minu té8, kontaktid erinevate maade
kolleegide-restauraatoritega ja tutvumine nahast
kunstkasitddga néitustel ja muuseumides seda vdidet vaid
kinnitanud i

Onneks leidus ka sungetel keelu- ja kéisuaastatel haid
inimesi, kes avasid mulle varamute uksi Jja laekaid, et tutvustada
unikaalseid nahkehistéid: ErmitaaZi hoidlates M. Botkini
erakollektsiooni XV....XVI sajandi itaalia ja prantsuse nahatéédest
fopisvoolitehnikas ja .ggma muuseumi biblioteegis
koiteuunikumide kogu; Saltékov-Stsedrini nim. avalikus
raamatukogus haruldasi kreeka ja vene manuskripte nin
arvukat inkunaablitekogu (nende seas ka rida foliante P.
Schofferi tébkojast); NSVL TA Idamaa Instituudi kditeid (nende
seas ka ainulaadset Etioopia-kogu); Moskvas Rumjantsevi
raamatukogu U. Ivaski rajatud harulduste osakonda, Moskva-
IGhise Jusupovite mois-muusedumi 18. saj, tudpraamatukogu...
Oma kéega olen vétnud raamatuharuldusi riiulitelt ka Moskva
Ulikooli  teadusraamatukogus, Lvovi TA Ja Lvovi dlikooli
feadusraamatukoguades (kus olen muuh ulgas oma kate vahel
hoidnud ka Johannes Richenbachiloodud valgestseanahast
hiigelfolianti aastast 1473); Lvovi pildigalerii raamatumuuseumis,
Vilniuse Ullkooll inkunaablitehoidlas, Eesti TAR Baltika osakonnas,
Eesti kOitemeistrite  kutsetunnistusi  Riia arhiivides, Eesti
Alalooarhiivis Toomelja Riigiarhiivis Maneezi tanaval, Tallinna

nnaarhiivis jm.

Kunstidlikoolis omandatud algteadmisitdiendasid minu
té6aastad Tartu dulikooll teadusraamatukogus, 168 Petseri ja
Dominiiklaste kloostrite, Oleviste Kiriku raamatukogu jt.
kollektsioonidega. Ka komandeeringud ja turismireisid I6ppesid
sagell kohalike raamatukogude rijulite vahel - Arhangelskis ja
Istanbulis, Piha Markuse raamatukogus Veneetsias, Goteborgi
Rdneska Konstsidjd-museet’iharuldaste kdidete vdljapanekul,
Roofsikuninglikus raamatukogus, Toronto linnaraamatukogus,
Gutenbergi muuseumis Mainz'is, Mattias Corvinuse 500, a.
Juubelinditusel Budapestis ning ka naabrite Juures Helsingis.

Katt olen proovinud arheoloogilise naha,
pargamentdrikute, ~unikaalkéidete ja etnogradfiliste
nahkesemete konserveerimisel, Elu esimesel poolel 16in
kavandeid ka nahkgalanteritoodetele ja valmistasin nditustele
eksponaate, milleks tutvusin indoneesia rahvakunstiga
Leningradl  Antropoloogiamuuseumis  (batik) ja vene
vanausuliste raamatukultuuriga Burjaatias. Ja ikkagi sain alles
siis, kui olin kdlaliseks naha- ja jalatsimuuseumis Maini-cicirses
Offenbachis, tdiuslikuma Ulevaate maailma nahatéddest -
eskimo kajakist eflpﬂasfe sandaalideni.

Kui kirjutasin artikli eesti nahatéddest koguteosele "Eesti
farbekunsti ajalugu”, tegi selle koostaja, kunstiteadiane K.
Kirme muile effepaneku avaldada artikkel omaette raamatuna.
Koondasin oma uurimused *Renovatumi” erinumbriks artikitena
"EESTI NAHATOO JA SELLE MEISTRID” (kultuuriajaloolises aspekis),
"NAHK JA KOITETEHNOLOOGIA”, “RAAMA TUARHEOLOOGIA”
Jt. méeldud praktilise néuandena naharestauraatoritele.

Biilletidini “Renovatum anno 1992" autor

ENDEL VALK-FALK

on siindinud Rakveres, sealse keskkooli
I6petamise jirel Sppis 6 aastat Tallinnas
Kunstiinstituudis nahkehistiad ja kaitekujundust.
Aastast 1958 on (a tartlane, esimesed 9 aastat
Nahkgalanterii kombinaat “Linda” kunstnik,
secjirel TU Teadusraamatukogu hiigieeni- ja
restaureerimisosakonna juhataja. 1975 asub
Tallinna dsja loodud restaurcerimisosakonnna
juhatajaks Kunstimuuseumis, mis 1986
reorganiseeriti vabariiklikuks restaureerimis-
keskuscks ja alates 1990 kannab nimetust
Ennistuskoda “Kanut". Paralleelselt loometoéga
siiveneb unikaalksidete saladustesse ja on
avaldanud raamatuajaloo ja restaureerimise alal
iile 30 artikli ja ettekande. Aastast 1964 kuulub
Eesti Kunstnike Liitu, osalenud mitmetel
kodumaistel ja rahvusvahelistel niitustel,
personaalniitused Tartus ja Tallinnas.




4 MARKSONAD

EESTI NAHATOO JA SELLE MEISTRID

KARUKULTUS

RITUAALNE JALATS

1. E. Osresa, O cemanTvke pUTyalkHOro
Gammaka, Apx. copmuk 19 cr. 86-92
2. E. Osresa, Ocebyprckan obysb,

Skandinaavia kogumik XX, 1975

TOOTEMLOOM

PODRARITUAALE

3. JI. Koctukos, [Torossr onienu B
PENUTHO3NKIX BEPORAHMAX XACORO,
Srrorpadus 1990 1-2

VIIKINGID

4. A. Crpunrosm, [Toxosst BUKMHTOB,
FOCY/IAPCTBENHOE YCTPOMCTBO, HPABLI W
obbmau apesmux ckanmuasos, M 1961

HAUAPANUSED

EESTI NAHATOO JA SELLE MEISTRID

Kui vana on naha té6tlemise ja kasutamise traditsioon Eestis, ei oska vist keegi
Selda. Skandinaaviamaade ja Siberi analoogiate pShjal arvan, et see oskus on meie
suguharudele omane olnud juba aastatuhandeid. Oletan, et samalaadseid tavasid ning
kultusetraditsioone vois veel hiljaaegu kohata teiste soome-ugri haimude juures Siberis.
{Ulhine on karukultus nii tootemloomana kui ka matusetraditsioonides. Sellest annavad
tunnistust karuamuletid ja kiipaluud nii meie kui ka Vana-Laadoga dirseles matuscpaikades.
Ka viljend “‘pani kipad pea alla” on meieni joudnud ajast, mil oli kombeks asetada surnu
pea alla karu kiipad. Nahkesemete nimetused kordavad looma kehaosade nimetusi, nagu
kipp - kiipik, jalg - jalane jne. Jalatsite pohitiiiipide sarnasus rootsi ja norra pastlatiiiibiga
viitab kontaktide tihedusele Liinemeremaade vahel. Skandinaaviamaade saagades on
huvitavaid viiteid jalatsite kandmise traditsioonidele. Rituaalne jalats (pastel), millega
tiihistati taisikka joudmist, valmistati ohvripddra tagajala nahast. Ohvriks toodi 3-aastane
poder, kellenahast valmistatinooruki isapoolse suguvdsa traditsioonide kohaselt (pohildike
kuju) pastel. Seejiirel koitis isa kdigi suguvasa liikmete juuresolckul pastla poja jala imber
ning vottis poja oma polvedele, tihistades nii lema kuuluvust sugukonda. Enne téisealiseks
saamistkandis poeg emapoolselc suguvasale tiliipilist jalatsit.' 1904. a. leiti arheoloogilistel
kaevamistel Oslo lihedal iihest hauast kahe naise luukered ja kolm paari jalatseid.
Ajaloolase E. Ojateva versiooni kohaselt oli Ase rédvitud neiu, kes tappis viinauimas mehe
ja seetdttu olid tal endal jalas isa suguvosa jalatsid, lisaks kaasa pandud aga veel teine paar
tulevase mehe suguvdsa tiiiipjalatseid.”

Norra saagad on rikkad kombestiku kirjelduse poolest. Neis on paljuski sarnast
Siberi rahvaste etnograafiaga.

Tootemlooma kultus kandus ajast acga. Kaitselooma nahka missiti vastsiindinu,
sama liiki looma nahaga kaeti ka sunu, sddrast nahka kanti kogu vahepealne elu. Ulerdiva
valmistamisel siilitati loomanaha algkuju, mida on mérgata ka tamaanirdivaste puhul. Kes
oli eestlaste tootemloom - vai oli neid koguni mitu? Oli selleks hunt, pader voi karu? Pool-
inimeste, pool-loomade muinasjuttude traditsioon saab tdendoliselt alguse kaitselooma
kultusest, Kas mitte ka meie libahundijuttudes ei ole sugemeid tootemikultusest?

Sageli olid erineva kuju, sarvestiku v5i nahavirvuse tottu erinevatel loomadel
erinevad rituaalillesanded. Juhtpader-piikesepoder (numgy) oli valgekarvaline, tema naha
all ¢i tohtinud magada, kiill aga vois sellest valmistada mehe iilirdivaid, Piikese ohvriks
toodi 2-aastane valge hiirg ja ohverdamine toimus ainult jaanuaris. Ohvripadra liha s86di
toorelt. Haiguste ravimisel toodi ohvriks 2-aastane valgepealine podrapull. Pétru mirgistati
spetsiaalsete mirkidega, millel oli sageli ka kaitsefunktsioon - mirgistatud pdtru teised
hoimud ei omistanud. Sellistel patradel oli ohtlik ratsutada, sest sageli eksitasid nad mehi.
Pulmadeks kinkis noormees iiale seitse potra, iiks pddravasikas toodi aga ohvriks ning selle
liha peigmees siiiia ei tohtinud. Mdni pdder tuli anda ka esivanemate vaimude veoks, nn.
veopodraks, kelle liha samuti ei s66dud. Ohvriloom t5mmati puudele {iles, samasse riputati
ka toornahk, mis oli uuesti loomaks kokku mmeldud, ainult karv seespool. Selliselt siilis
toornahk paremini ja oli kergemini pargitav. Meeste iilirdivasteks kasutati ainult pithade
loomade nahku.’

Sama huvitavad kui Siberi etnograafia-nurijate kirjeldused, on ka Skandinaavia
viikingite rinnakute kirjeldused Wiena joge pidi sisemaale - finnide juurde. Pikad teekonnad
vBeti ette hinnaliste karusnahkade (orava, soobli, naaritsa jt.) ning merehobu kihvade
saamiseks, kuid sagelilappes kauplemine kakluste jaréovimistega. Raoviti pealikute haudu
ja peidetud varasid, Iseloomustades viikingeid, teeb rootsi teadlane A. Strinnholm ildistuse:
“Elulaad, mdttekujund, Sigused, armastus rannata ja ette votia suuri tegusid, soja- jarahuaja
harjumused olid sarnased kogu Skandinaaviamaal”. Eriliselt oli siin vilja arenenud inimeste
omaduste iile otsustamine néokuju jérgi; suurt tihelepanu osutati taevale ja muudatustele
looduses, mis ilmneb cksimatus purjetamises maailma meredel piikese ja tihtede jirgi;
omati tiielikku ettekujutust aastaacgadest ja nende korduvusest.! Skandinaavlastele olid
tuttavad paljude taimede ravi- ja parkeomadused, neil oli oma ruunitiihestik, mis tugines
vana-kreeka tihestikule ja on vanem ladina tihestikust. Ruunitihed on meieni joudnud
sirvilaudadel, vorgukibadel ja tarbeesemetel, aga ka majamirgina. Samakujulised on ka
eesti vanimad eksliibrised.

Kisitookunstidest olid kdige enam levinud lacvachituskunst, soomaagist raua
sulatamine, vidrismetallide sulatamine, palkskulptuuride valmistamine, tikkimiskunst.
Huvitavad on matusetraditsioonid - kaugeks teekonnaks pandi muuhulgas hauda kaasa ka
tugevarihmalisi jalatseid ning puukingi.

Soomeugrilaste hauapanuste hulgas on tiiipilised karuamuletid, mida on leitud
kivikalmetest. Leidude seas paistab silma nahatd6tlemise tobriistade rohkus; tulekivist
Kko6vitsad (rasvakihi eemaldamiseks toormahkadelt), luunaasklid ja ludad, luupeitlid, salgupeitlid
(kurrutuste tegemiseks pasteldele), metssea kihvast kover nuga ja kdverad naasklid
(iimberptoratud meetodil mitmedetailsete jalatsite dmblemiseks) ja teised teravikud,; aga
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ka amulettidena kasutatavad loomakujutised, karukihvad, karu purihambad jm.

Vanemal rauaajal (1.-5. saj.) lisandusid haualeidudele pandlad, mis viitavad
muudatustele roivastuses - nahkvdoga tehti rdivad enam kehale liibuvaks ja soojapidavaks.’

Inimasulate paiknemist jogede piirkonnas pohjendatakse sageli soodsamate
liiklusteede olemasoluga. On aga veel teisigi pohjuseid, iiheks olulisemaks neist vajadus
mageda vee jirele, milleta pole mdeldav ka nahkade parkimine. Lauskmaatingimustes
ulatub soolase merevee mdju kuni 40 km sisemaale, mis raskendab parkimisprotsessi.
Erandi moodustab meil Eesti pohjarannik, kus vesi langeb koskedena alla merre ja seega
soolase merevee tung jogedesse on takistatud. Siit pdhjendus, miks meil oli parkimistdokodade
tegevus arenenud ka rannikualadel (niit. Hirjapea jée alamjooksul). Sisevete dires kasvavad
meie tanniinirikkamad parketaimed - paju, tammed, kalmused it. Sisemaal areneski viilja
taimedega parkimise kunst - taimpark, mere iiires ja saartel aga rasvapark (parkimine
traaniga) ja valgepark (jahuhapatisega).

Neoliitiline osteoloogiline materjal kinnitab jahiloomade seas esikohal olevaks
podra, seejirel metssea, lirgveise, metshobuse, hirve, kopra, karu, mégra, nugise, saarmajt.
loomad.®Rannikualadel oli esikohal kalandus, hiiljeste kiittimine; sisemaal suurenes karude
arvukuse kasvades nende osakaal jahiloomade hulgas. Vaadeldava perioadi IGpust piirit
karunahast valmistatud jalatsid moodustavad ca 80% Tartu arheoloogilistest nahaleidudest.”

Vastavalt nahkade omadustele (suurus, paksus, rasvasus, kihilisus jne.) ja kasutamise
eesmirgile (laevapurjedeks ja -rihmadeks, karusnahad rdivasteks voi telgikatteks, pargitud
nahad jalatsiteks, vé6deks, kukruteks, kiilmrelvavutlariteks, hoburakmeteks, trummikateteks,
kisikirjadeks, koitekaante katteks) osati neid ka téédelda - suitsupargiks, rasvapargiks,
koorepargiks, valgepargiks jne. Kasutusalade laienemiscga rikastus ka valmistamistehnoloogia
Ja suurenes spetsialiseerumine. Oma elastsuse ja vastupidavuse tottu oli nahk asendamatu
paljudel aladel; nii valmistati seanahast kinnitusrihmu tornikellade tiladele, purjelaevade
vandid olid aga valmistatud hiilgenahkadest.

Arheoloogilised leiud Tartu vanalinnas on rikastanud meie teadmisi ka cestlaste
nahatoodest 12.-15. saj. Korvuti pasteldega kanti iimberpéoratud meetodil valmistatud
suuskkingi ja kokkundoritavaid poolsaapaid. Leidude hulgas on ka luisu-, pussi- ja
moogavutlareid, voorihmakatkendeid, kukruid, nahkpalle (levinud oli laptuuming), kinda-
Jja saduladetaile.

Nahast tarbeesemete juures himmastab dekoratiivsete detailide rohkus - silgutus,
narmastamine, tutid, kriibitud ja 16igatud jooned, templijiljendid ja aZuurtehnika, samuti
nende kasutusvsimalused ja seos eseme konstruktsiooniga. Nii kasutati kinnistena nahkrihmast
valmistatud nahknéope, kusjuures rihma {iks ots kinnitus haakseosena pealsenaha tagakiiljel,
teine (teravdatud) abistas aga nahknoobi libipoetamist vastaspoolest. Lohikud ilirivastel
on saanud aga sellise poiming-tugevduse, mis ei voimalda nende muutumist rebendiks ning
on samal ajal ornamentaal-dekoratiivse iseloomuga. Detailide omavahelisi iihendusi tugevdati
vaheriba voi kaunistavate karusnaharibadega (orav, saarmas jt.). Esineb #idredetailide
kantimist nahkribadega.

Viimaste aastate tohutu rikkalikud arheoloogilise naha leiud Tartus olid voimalikud
vaid tinu asula paiknemisele Emajde vahetus liheduses, mistdttu sobiv pinnas ja ihtlane
niiskus on taganud nahale sobivad siilimistingimused. Lisaks nahkesemete detailidele on
leitud lausa kihtidena nahajiétmeid, mis kindlalt viitab tédkodade olemasolule, kus toodeti
iile oma vajaduste ja iilejdiiki kasutati vahetuskaubana toiduainete vastu voi miitigiks.
Karusnaha rohke kasutamine on seletatav veel asjaoluga, et seoses karjakasvatuse arenguga
peeti iiha enam jahti karule kui meie karjade pohivaenlasele, kes leviku arvukuselt oli
esikohal Ida-Eestis.®

Arheoloogiliste leidude pdhjal (t6évahendid ja nahkdetailid) vaime todeda juba
villja kujunenud kiisitdoala - nahatbétlemise olemasolu koos tehniliste vitete Jja kaunistusviiside
rohkusega.’ \

NAHAKUNST EESTIS VARAKESKAJAL

Seoses linnade kasvuga koondus iiha enam oskustoélisi linnadesse, paiknedes
seal eriala jirgi. Viimase tingis sageli tootmise eripiira (rohke jooksva vee vajadus), agaka
tsunftikuuluvus (Kingatinav), Kui varasematel aegadel oli lihunik - nahaparkal - sadulsepp
sageli iiks ja seesama meister, siis juba 14. saj. algul erialad iseseisvusid,

Nahat66alade arengu jilgimine Tallinnas on aga raskendatud, sest mageda vee
vajadus, parkivate taimede kasvukohad ja epideemiate leviku oht sundisid selle alaga
tegelejad siirdumasisemaale. Nahatt ga tegelenud isikute arvu kindlaksmidramiseks tuleb
kasutada kaudseid allikaid, nagu miiiigikohtade arv turuplatsil, testamendid jm. TGenioliselt
oli neid varakeskaegses Tallinnas 17-30 piires. 14. saj. grupeeruvad nahaala kisitédlised
Tallinnas jargmiselt; lihunikud - 90

parkalid - 7 (eeslinnadeta)
kingsepad - 111
kodsnerid - 48

sadulsepad - 11
rihmasepad - 9
kukkursepaa - 2

5. Eesti esiajalugu, Tln. 1982

NAHKADE PARKIMINE

OSTEOLOOGILINE UILEVAADE
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MJIEKOMUTAMUX TIPUBANTHKM B
roxonene, Tapry 1965

7. E. Valk-Falk, Tartu 1981/82 austa ja
Tallinna 1982 aasta arheoloogiliste
nahaleidude analiiiis, RKM Kogude teatmik,
Tin. 1984,

NAHKADE KASUTUSVISE

Nahaleiud Tartu vanalinnast

8. E. Valk-Falk, Arheoloogilised nahaleiud
Tartu vanalinnast, Tartu - minevik,
tinapiiey, Tln. 1985, 1k, 64 - 70

9. R. Metsallik, Tartu vanalinna kultuurikihi
stratigraafiast, Tartu - minevik. tinapiev,
Tln., 1985, 1k. 47 - 63.
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NAHAALA TSUNFTID
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15. A. Soom, Die Zunfthandwerk in Reval in
SELL

MEISTRITOO

Linna tootmisjiiitmetega saastamise viltimiseks keelati nahaparkalite (60 linnas
rac korraldusega 1462. aastal. Et nii nahkadel kui ka pajukoortel oli rahaga vardne viirtus,
ilmneb iihest sdilinud arhivaalist, mille kohaselt Tallinna rachiirra Ludwicus Hamer andis
eestlase Mele isikumaksu katteks puuda pajukoori (1342). Testamentide koostamisel on
varade nimistus olulisel kohal ka omanikule kuulunud nahkade ary. Nii nimetatakse
rachiirra Johannn Bulemanni testamendis sularaha, sepistatud hébeda, soola ja kangaste
korval ka 17 tekkerit kitse- ja sokunahku, 6 vaati traani ja iiks tiinder karusnahku (siin
ilmnevad ka tolleacgsed mdtithikud: 1 tekker = 10 nahka, karusnahku hoiti aga tiinnides,
et viilltida nende lamandumist).

Kingsepad, kes olid rachiirra volglased, pidid testaatori hingednnistuseks valmistama
linna vaestele 200 paari pastlaid.'®

Arheoloogiliste leidude pohjal saame otsustada, millised olid kohalikud nahatooted
ja kuivord nad olid majustatud naabermaade kasitost. Lisaks nahkesemete detailidele on
leitud hulgaliselt tootmisjiitmeid ja todvahendeid, nagu jalatsiliist, nuga, kiidrid jm.'

Trapetsikujulise pohildike korval (pastel) oli enamlevinud jalatsitiiiibiks
nahkrihmadega kokkukdidetay poolsaabas. Nende {iheks kohalikuks omapéraks on valmistamine
karunahast. Seevastu voode ja kiilmrelvavutlarite valmistamisel on kasutatud loomanahku,
kaunistuseks aga silke, narmaid, tutte, perforatsiooni ja sissepressitud jutte. Jalatsite
ornamenteerimine afuurtehnikas viitab analoogiatele Novgorodi leidudega, viimane aga
omakorda tihedatele kaubanduskontaktidele Tartuga. Viielchelise Giemotiivi osaline
viljastantsimine jalatsipealse kaunistamisel tundub olevat kohalik kaunistusvote.

Eesti kiisit6d areng on tugevasti sdltuy meie linnade kasvust, nende kuuluvusest
Ladnemeremaade Hansa kaubandusliitu (1280). Sellesse ithendusse kuulusid Tallinn,
Tartu, Pérnu ja Viljandi, mis soodustas nii linnade omavahelist kaubandust kui ka kontakie
naabermaadega.'? Seetdttu on mdistetav ka iihtsete jalatsitiiiipide ja tehnoloogia ning
kaunistusviiside ja -tehnikate levik Liinemeremaades. Oma jiiljed jittis ka transiitkaubandus:
osa toodetest jagati kingitustena linnaisadele, osa realiseeriti kohalikel turgudel, osa aga
vahetuskaubana toiduainete vastu.

Siivenes tooliste spetsialiscerumine, mida vdime mirgata ka Tallinna
Kodanikeraamatu (1409-1624) sissckannete pohjal. Kui vaadeldava perioodi algul ei olnud
veel tavaks nimele elukutset lisada, siis raamatu hilisemad sissekanded lubavad eristada 1 3
korduaannaha valmistajat, 14 valgeparkalit ja 11 seemiskeri."” Korduaannahad olid valmistatud
kitsenahast, mis hiilge- v5i kalarasvaga muudet veekindlaks. Seemiskerid parkisid lambanahku
taimeekstraktis (pajukoor), saades punakaspruuni taimparknaha. Valgeparkalid aga wotlesid
oina- ja lambanahku odrajahuhapatises, seejirel traanis ja tuhaleelises. Parkalitele olid
kehtestatud karmid scadused nii nahkade kvaliteedi kui miiiigikorralduste niol. Jalatsinahk
pidi olema veekindel ja iihtlaselt labipargitud. Nahku turustati laatadel, mis toimusid 5
korda aastas.

Kiisitobliste arvu pidev suurenemine pShjustas nende iihinemise erialade jirgi
tsunftideks. mis omakorda olid koondunud Piiha Kanuti ja Pitha Olavi Gildide juurde. Naha-
ala tsunftidest kohtame esmakordselt kirjalikes allikates: kingseppi 1335. a., sadulseppi
1335. a., lihunikke 1340-50. a. ja koosnereid 1406-1413. a. Nahatdétlcjad kuulusid
keskkihti ja jagunesid kahe linnakihelkonna - Niguliste ja Oleviste vahel. Et koitjaamet oli
sageli kostrile lisateenistuseks, ei leia me tsunftidokumentidest paljude meistrite nimesid.
Meistrite alaarvuks tsunfti moodustamisel oli Tallinnas viis, Parnus, Tartus ja muudes
linnades kolm. Pikka aega kuulusid koitemeistrid sadulsepp-meistritega iihte tsunfti."

Tsunftides kujunesid vilja iihtne majandamine, {ihtsed eetilised ja religioossed
vaated. Juba 15. saj. ilmnes tsunftide diferentscerumine, mis kajastub tolle aja roivastusseadustes
- kisitjad ei tohtinud kanda kuldehteid, parleid, sametit, siidi ja tikitud rdivaid.

Koos vilismaa meistritega toodi Eestisse ka nende kisitéoseadused, mis tagasid
meistritele digused ja piirasid kohalike paiisu vennaskonda. Nii voime lugeda korduaannaha
valmistajate tsunfti pohikirjast aastast 1657, paragrahvist 3, et iga liige peab “aus ja vaba
olema". Eesti maarahval aga puudus liikkumisvabadus. Tsunftikorraldus tagas ka Opilaste
kaitse, mida sellide ja meistrite tsunftivanemad pidevalt kontrollima pidid."”

OPILANE (sell) on kutscoskuse madalam aste. Asunud Spipoisiks meistri juurde,
pidi ta juba nelja niidala piirast oma oskusi demonstreerima (rihmavalmistajate ameti
pohikirjast). Opipoiss elas meistri peres pereliikmena, kusjuures tasus oma volga pere ees
t66ga. Ta pidi vordselt tiitma nii meistri kui percemanda korraldusi. Oma Sppeaja eest sal
ta 2 Rthl., mis meister alguscs ametikassasse maksis, mille aga Opilane sealt dppeaja
16ppedes vois kitte saada. Tavaliselt kestis oppeacg 4 aastat, selle aja viiltel olid stok ja
rivas meistri poolt. To algas tavaliselt kell 5 hommikul ning kestis pédrast kahetunnilist
|6unat kella kuueni 6htul. Kui pilane ei allunud korrale, suurendati oppeaega iihe aasta
vorra. Oppeaja 16ppu tihistati kannu llega ja teatud summa sissemaksuga ametikassasse,
mille eest selle ja meistreid joodeti. Jirgnesid selli 1-4 rinnuaastat. Iga meister pidi voora
riinnuselli eest hoolt kandma vihemalt 14 picva, ka sel jubul, kui meistril tod anda polnud.
Saksa ja rootsi keele oskus voimaldas rannusclli aastail tbitada vastavates maades.

MEISTRITOOKS valmistuti ette 1 aasta. Téusu tagas poissmeheseisus, sest
abielus selle ei votnud keegi endale toliseks. Lisaks meistritoole tuli tasuda 10 Rthl.
ametikassasse, muretseda 4 toopi hispaania veini ja palju dlut. Koige kergem oli meistriks
saada meistri pojal vi sellil, kes abiellus meistri tiitre voi lesestunud emandaga. Abielludes
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meistri perekonnaliikmega, jitkas ta t66d samas tdkojas, abielludes viiljaspoole tsunfti
vois la aga kaotada viimase toetuse. Iga meister vais pidada 1-2 selli. Meistrikutse
omandanul oli kohustus end linnakodanikuks meldida ja naist kosida.'6

Et nahk vastupidava materjalina leidis mitmesugust kasutamist, on huvitav
jilgida vastavate ametite kujunemist ja iseseisvumist. Esimeste hulgas koondasid end
linnades ameti jiirgi tsunftideks KINGSEPAD. Tallinna vanim siilinud skraa pirineb
aastast 1416. Meistrite tiipne arv pole teada, aga arvestades miiligikohtade arvu, oli neid
kahekiimne tmber. Lihtsamate jalatsite (pastelde) valmistamiseks meistripabereid ei
néutud.

SADULSEPPMEISTRITE kohustuseks oli sadulate ja hoburakmete valmistamine.
Suuremate (d6dena valmistasid nad ka t5lla- ja saanikatteid. Eriti keerulise konstruktsiooniga
olid ripptdldade rihmad, samuti tornikellade tilade kinnitusrihmad. Sadulseppmeistrite ary
Tallinnas piisis pikka aega kiimne piires. Oma tsunftini jouti Tallinnas 1335, Tartus alles
1732.

Uhe vanema ametiala esindajaiks kisitéomeistrite seas olid ka VOOSEPAD.
Nende olulisust suurendas asjaolu, et vodl oli lisaks praktilistele vajadustele ka seisust
rohutay eesmirk. Sageli kaunistas nahkvod rikkalik vasksepis, mistdttu algul kuulusidki
viosepad seppade tsunfti juurde. Uksikalade iseseisvumine Tallinnas joudis 1apule 15. saj.
keskel. Aastast 1459 on siilinud sadul-, rihma-, y66- ja pistelseppade skraa. Viosepad
iseseisvusid alles 1685. a.

PISTELSEPAD olid meistrid, kes voosid vasktraatpistete voi pirgamentribadega
kaunistasid. Esimesena leiame Tallinna iirikutest pistelsepp Thomase nime (1462). 15.
sajandil oli neid Tallinnas juba 9, jirgmisel sajandil suurenes nende ary 46-ni. Ménede
ajaloolaste arvates on tegemist pohiliselt eesti rahvusest meistritega - seda viidet kinnitabh
ka fakt, et hoolimala arvukusest ei dnnestunud neil iseseisva ameti moodustamine.

RIHMASEPPADE péhitdoks oli hoburakmete, valjaste valmistamine, Tavaliselt
kuulusid nad sadulseppmeistritega iihte tsunfti. Iseseisvaks said nad Tallinnas 1662.a., mil
tsunftis oli neli meistrit. Voistlus t66 saamise pirast leravnes sadulseppadega, viimaste
ndudmisel {ihendati rihmasepad 1681.a. taas sadulseppade ametiga. Juba 1459.a. oli
Tallinnas Gigus saada rihmameistriks, 1543.a. lisandus ka meistritéé noue. Selleks tuli
valmistada hoburakmed, sadul ja sadulapadi. Hiljem tiienes meistritdo loetelu veel tolla-
ja saanikattega.

Kodanikeraamatute sissekanded annavad iilevaate ka meistrite piritolu osas -
ilmneb, et enamik kingseppi ja lihunikke olid rootsi rahvusest, eestlased koondusid
parkalite, kiibarseppade ja kangrute erialale. KG6snerite ja kingseppadena tegutsesid ka
sakslased, kes meistrikutse olid saanud juba kodumaal. Tuues kaasa kisitdinstrumendid ja
omandatud (66vdtted, aitasid nad kaasa euroopaliku jalatsitiitibi levikule ka meil. Et jalatsi
vastupidavus oli liihiajaline, otsiti pidevalt uusi konstruktsioone ja uute parkeomadustega
nahku, mis kandja elukutset ja seisust k&ige paremini rahuldasid. Silma paistab keskaja
jalatsitiitipide rikkus, milles kajastuvad jalatsikandja kuuluvus iilem- véi keskkihti, tema
rahvuslik péritolu ja tédala. Lihtt66liste jamaarahva jalatsitiiiibiks jii sajandite viltel pastel
koos villasest riidest sdireméhistega. Pastelde konstruktsiooni omapira on aga seotud
kohalike traditsioonide ja sugukonna tavadega, mis kandusid libi sajandite. Ka Eesti aladel
ndeme mitme erineva konstruktsiooniga pastlatiiiibi levikut, mis on majustatud naabermaade
traditsioonidest. Laiinemeresaartel (Ruhnul, Vormsil) kanti hiilgenahast loivapastlaid.
Kesk-Eestis, Kihnus ja Saaremaal kanti pohiloikelt trapetsikujulisi kurrutatud #irtega
vasikanahast pastlaid, Pohja-Eestis aga soometiiiipi ummiskingi.

KOITEKUNST

Pisut teavet eesti vanemast raamatuajaloost annavad ka arheoloogilised leiud.
Maapdu on siilitanud vaharaamatu kirjapulki - stiiluseid, mustrirattaid, kditelukkumeid ja
nurgakaitseid (leiud dominiiklaste ja Pirita kloostritest); metallraamistuses miigikristalle,
mis kunagi kaunistasid ja kaitsesid puukaaneliste raamatute nahkkatteid (leiud Otepii
linnamielt) jne. Osa sdilinud raamatudetaile - lukkumid, mis on l6plikult viimistlemata -
viitavad koitekodade olemasolule kloostrite juures, Vanimad nahkkéited Eestis kuulusid
seadusekogudele, nagu “Liiiibeki Gigus™ aastast 1282 ja Wadstena koodeks 15. sajandist
ning teine kiisikirjaline “Liiiibeki digus™ aastast 1390, Kui esimene neist on pehmekaaneline
KLLAPPRAAMAT, siis Wadstena ja Liitibeki seadustekogud (14.-15. saj.) on juba
viiikeseformaadilised puukaanelised koited pimetriikktchnikas. Wadstena kéide on haruldane
koiteuunikum - KUKKURKOIDE. See rootsi linnasiguste kogu on kéidetud nii, et seda oli
voimalik ka v66 vahel kanda. Et raamat oli tol ajal suureks harulduseks, moeldi ka tema
turvalisusele. Nii oli varase keskaja iiheks koitetiiiibiks AHELRAAMAT. Toredaks niiteks
sellest tiiiibist on ahela, viie metallist kaitsenaela ja nelja rihmsulguriga koide Tallinna
Linnaarhiivis - N. de Corran *‘Distictiones”. Kaupmeeste hulgas oli populaarne piistformaadiline
pargamendist klappraamat, mille ainsaks kaunistuselemendiks oli kaupmees Veckinghuseni
gallustindiga maalitud majamiirk (a. 1407-1416).

Kohaliku kéitekunsti kujunemisele avaldas kahtlemata suurt moju valmiskéidetud
raamatute ostmine kiriku- ja kloostrikogude taiendamiseks. (Jheks vanimaks Tallinnas oli
toeniioliselt Niguliste kiriku raamatukogu, mille kohta varasemad kirjalikud teated périnevad

16. E. Valk-Falk, Pastel Liinemere
rannarahvaste etnoloogias, “Renovatum
anno 1988", Tln., 1989,

KINGSEPAD, 1416

SADULSEPPMEISTRID, 1335 1732

VOOSEPAD, 1459

PISTELSEPAD

RIHMASEPAD, 1459 1662

KLAPPRAAMAT

KUKKURKOIDE

AHELRAAMAT

MAJAMARK

NIGULISTE KIRIKU RAAMATUKOGU
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KLAPPRAAMAT

1535. a. KATEKISMUS

aastast 1465, 15. saj. 2. poolel oli raamatute hulk juba niivord suureks kasvanud, et lasti
ehitada uus repositoorium, mille nikerdustddde ja maalingute eest maksti 25 marka.
Varasemad kirjalikud mirkmed tasu maksmise kohta raamatukoitjale pirinevad samuti 15.
sajandi 2. poolest. Nagu selgub Niguliste kiriku asjaajamisraamatust aastast 1473, maksti
iihe missa kditmise cest 3 marka, 1481.a. 2 marka ja 2 killingit. Sageli tasuti ka nahkadega,
kusjuures iiks sekster maksis 6 veeringut, iihe raamatu koitmise eest maksti raamatukoitja
Hinrckule aga 5 veeringut. Ta on esimene koitja Tallinnas, keda {irikus mainitakse
nimeliselt (1495). Et vanad raamatud tihti imberkdéitmist ja juurdekirjutamist vajasid, seda
tunnistavad sissekirjutused Niguliste kiriku asjaajamisraamatus.'’

Reformatsioonilaine ei jitnud puutumata ka Tallinna kloostreid ja kirikuid,
millega kaasnenud pildiriiiistega hiivis tuleroana ka palju raamatuid. Ainult Niguliste kiriku
raamatukogu ja altarimaalid jdid hidvingust puutumata, sest kirikuuste lukuavad olid
tiidetud sulatinaga. Toenioliselt pirineb sellest raamatukogust ka Tallinna vanim triikitud
raamat - Bernardus Clarevallensise “Sermones de tempore et de sanctis” aastast 1475.
Tritkimusta niigid selle raamatu lehed Mainzis, Gutenbergi triikikojas meister Peter
Schofferi teostuses. Raamat on puukaaneline, ahelkoites, kahjuks viimase soja péevil
kaotanud oma nahkkatte.'

Kahtlemata avaldas meiegi kultuurile suurt méju tritkikunsti leiutamine Saksamaal,
Hiilltriikiseid - nii nimetatakse 15. sajandil trilkitud raamatuid - on Eestis sadakond.
Muudatused triikitud raamatu juures kajastuvad pdhiliselt raamatuplokil, nagu tiitelleht,
paginatsioon jne. Raamatu kéide aga silitas veel kauaks kisikirjalise raamatu tunnused."”

Vanimaks triikitud raamatuks Eestis on Tartu Ulikooli teadusraamatukogu J.
Gersona “‘Conclusiones de diversis moralibus™ aastast 1470. Andmeid raamatu kohta tuleb
inkunaablites otsida 16pulehelt - KOLOFOONIS, kust sageli leiame ka triikkalimérgi -
SIGNEEDI. Raamatu puhul huvitab meid nende PROVENIENTS - endised omanikud ja
sattumine meie raamatukogudesse. Sissekirjutused ja eksliibrised annavad tiiendavaid
andmeid raamatu ajaloo kohta. Kéiterestauraatorile on oluline vorrelda raamatus esinevaid
VESIMARKE, mis sageli erinevad koitekaanele liimitud paberi vesimirgist. Viimased
aitavad raamatuajaloolast kditmise koha ja aja tuvastamisel.

Triikikunsti kasutuselevdtmisega suurenes jirsult raamatute hulk. Meie
raamatukogudesse joudsid nad alles 15. sajandi 70. aastatel. Raamatu formaat muutus
miirksa kiiepiirasemaks, dekoor lihtsustus. Gooti kéite pShitunnuscks on puukaas, sageli
ahela ja metallsulguritega. Dekoor on kujundatud iiksiktemplitest pimetritkktehnikas.
Laiketehnikas teostatud kditeuunikume onmeie raamatukogudesse joudnud vaid iiksikuid.
Idamaadest Euroopa kéitekunsti tulnud késikuldamistehnika on samuti esindatud vaid
iiksikute niidetega, selle tehnika voidukiik ilmneb alles rencssansskoidete juures.

TARBE- JA RAHVAKUNST RENESSANSI PERIOODIL
KOITEKUNST

Oppe- ja kirikuteenistuslik tegevus vajas raamatuid. Et enamik triikiseid turustati
poognatena, leidsid raamatukditjad wod kirikute, kloostrite ja koolide juures. Juba aastal
1424 oli Oleviste juurde rajatud ladina kool, mis aastal 1550 muudeti triviaal- ehk Tallinna
suureks linnakooliks. Roomakardinalide otsusega aastast 1509 pandi alus ka Oleviste kiriku
suurele raamatukogule. Oleviste kaplani Gerth Kulemani(Gerhard Culeman) lisakohustuseks
oli raamatute kitmine, Et Oleviste kiriku eestseisja Johann Selherst oli 1535. a. eestikeelse
Wanradt-Koelli katekismuse triiki finantseerija, langes kogu tiraazi (150 eks.) kditmise
kohustus G. Kulemani Slule. Bt aga raamat peagi keelustati, kasutas kaitja hiljem raamatulehti
makulatuurina kaanepappide valmistamiscks. G. Kuleman oli vannutatud Tallinna kodanikuks
1537. a., mis iihtlasi viitab asjaolule, etkéitmine oli toenioliselt G. Kulemani pShitegevus,
sest vaimulikud ei olnud kohustatud end linnakodanikuks vormistama. Oma kdidete
ornamenteerimiscks kasutas G. Kuleman iiksiktempleid - ornamentaalseid ja figuraalseid
rulltempleid. Uhel neist, mis kujutab Lucrecia, Rosina, Juditi ja Venuse poolfiguure, esineh
ka aastaarv 1536, G. Kulemani koiteid siimboliseerivaks iiksiktempliks on laiade kroonlehtede
ja kolme tupelehega die motiiv kiilgvaates, mille pideva kordusega saavutab kéitemeister
omapirase pinnatiite. Uldkompositsiooni jaotusjoonestikuna kasutab ta joonerauda kitsas-
lai-kitsas. Omapérane on ka hambulise kaartempli kasutamine. 1549, a. testamendil on
siilinud Gerth Kulemani isikupitsati jiljend. G. Kuleman suri 28. 11, 1550."

Juba 16, saj. algul oli populaarseks koitcks aktkdide - pehmekonstrukisiooniline
rihma ja pandla abil suletav KLAPPRAAMAT. Et seda koitetiiiipi kasutati eeskitt dokumentide
vormistamisel, on kokkukéidetud dateeritud dokumentide alusel tvastatay ka kéite valmistamise
aeg. Eriti hea teostusega on suureformaadiline “Niedergerichtsprotokoll in Kriminalsachen”,
mille dekoor on dateeritud aastaga 1546 - Carolus V supralibrosega. Mitmetel Tallinna
Magistraadi pehmekaanclistel aktikdidetel voime mirgata Gerth Kulemani tempiljiljendeid.
Ka Eesti raamatuajaloo ithe huvitavama lein - 1535. a. Wanradt-Koelli katekismuse
avastamine iihe hilisema koite kaanematerjalina seostus G. Kulemani nimega. Samu
templijaljendeid ja dateeringut (1536) kohtame veel koidetel - “Der Stadt Denkelbuch™ ja
“Niedergerichts-Protokolle in Zivilsachen™ (1548).
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Samasse legevusperioodi langeb ka aastaga 1543 dateeritud Tallinna kéide, kuid
Arhivaalidest selgub, et tundmatule koitjale maksti selle raamatu valmistamise eest 25
marka ja 32 killingit. Analoogsete templijiljenditega on artikli autor seni leidnud iile 20
raamatu ajavahemikust 1532-1559. Uhelt koitelt leiame initsiaalid “T.S.", mille jirgi
anoniiiimsel koitemeistrit ka nimetatakse. Monogrammi “T.S." taga vib peituda ka kéite
tellija. Kéidete musterdamiseks on tundmatu meister kasutanud 12 erinevat mustriratast ja
8 iiksiktemplit, lisaks sellele ka tihetiiiipe, millest on koostatud tiitel raamatukaanel: “IN
DVSSEM BOCKKE SCHAL VINDEN DER STATH VAN REVEL PRIVILEGE VNDE
GHERECHTIGHEIT" ja daatum “1543". Samas koitekojas on valmistatud rida kéiteid
Tallinna miindimeister Urban Deynne tellimusel, kes need hiljem Oleviste kirikule pirandas.
Meister kasutas kirjade trikkimisel musta triikivirvi, mistottu voiks oletada ka Tallinna
esimese triikikoja olemasolu juba 16. saj. 1. poolel.*°

16. saj. lopust saab alguse raamatukéitja Adam Weissi (1524-1616) suguvosa
mitmesse sajandisse ulatuy raamatukoitajate-nahaparkalite traditsioon. A. Weiss oli 1586.
a. Niguliste kiriku koster-raamatukéitja, vallandati aga sellelt kohalt 1592. aastal kiriku
cestseisja poolt kui “pahur inimene”. [lmselt tuli niitid leiba teenida ainult kditetvddega,
seepirast laskis ta end aastal 1594 Tallinna kodanikuks vannutada. 1603, a, leiame ta taas
kostriametis Oleviste kiriku juures. Suhted Niguliste kirikuga aga ei katke, sest 16035. a.
arhivaalides leiame mirkuse, et talle maksti tasu “tihtede cest” ja kolm aastat hiljem
parandustitde eest viiikese oreli juures. A, Weissi 16plikku kuuluvust Oleviste kiriku juurde
tdendab ta austav matmine 1616. a. kirikusse “pinkide alla".!

Piiiides selgust tuua A. Weissi péritollu, jduame arhivaalideni, kust vaib jireldada,
et Adam (Adamus) Weissi ndol on tegemist Eisenachist parit isikuga, kes oli Heidelbergi
iilikoolis vabakuulajaks ja vabanes sealse kditeselli kohustustest 1581.** Weissid kuulusid
Tallinna avyairsesse sugupuusse, mille algust tihistatakse aastaga 1575. Paljude selle
sugupuu liikkmete tegevus oli seotud nahato6tlemisega - parkalid, koitjad, kasukavalmistajad
jaraamatukaupmehed. Hilisematest jarglasteston tuntumad koitjad Joachim senior ja junior
ning Jacob; parkalid Johann-Philipp, Johann-Gottfried ja Johan-August, kasukavalmistajad
Gustav, Carl-Christian, Johann-Gottfried; raamatukaupmehed Joachim (sen.) ja Robert;
habemeajajad-haayaarstid Jacob ja Carl; kullassepad Carl-Gustav, Johann jt. 19, sajandi
alguseks oli Johann Gottfried Weissi nahavabrikutest kujunenud koondettevote, millesse
kuulus enamus Tallinna vabrikuist.”

Niguliste kiriku asjaajamisraamatust selgub ka raha maksmine mitmete kéitetéode,
sagedamini missaalide eest. See aga omakorda viitab asjaolule, et uusi raamatuid toodi
Tallinna poognates - kéitmata kujul, mis soodustas kohalikku kditetegevust ja tallinna koite
kujunemist. Tallinna kéite iiheks pohitunnuseks on nahk, millesse kéideti - jahurokas
pargitud valgepark-vasikanahad, millesse sissepressitud dekoor on filigraanne ja madalreljeefne.
Ka Tallinna autorite teoseid, mis trilkiti mujal, koideti Tallinnas. Nii toimiti ka L.
Kemerlingi (1602) almanahhiga.

1592 saab A. Weisst jirel Niguliste kostriks-raamatukaitjaks Cristoffer Elblingh,
kes oli sellel ametikohal 1603. aastani, mil tal suri katku.? C. Elblinghi kéitekoda asus
Rataskaevu tn. 34. Niguliste kiriku mustast vasikanahast tulude-kulude raamat kannab
aastaarvu 1603 ning on varustatud tiitli ja cestseisja nimega - IOST DYNTE. Musterdamiseks
on kasutatud kahte iiksiktempilt, iihte ovaalset plaati ja iihte rulltemplit. Kuldamiseks on
kasutatud tiheladu, arvatavasti sama, mille eest kirik maksis tasu Adam Weissile 1605.
aastal. Et koitetdode hulk iihele kéitjale iile jou kiivaks osutus, sellet annab tunnistust
kaiteselli Jurgen (Georg) Puseri abiliseks kutsumine Magdeburgist. C. Elblinghi surma jirel
1603. a. augustis asub viimase kohale J. Puser, kuid peagi vabaneb ta késtri kohustest ja
tegutseb iseseisvaraamatukditja ja -kauplejana. J. Puser omandas meistrikutse 1587. aastal
Magdeburgis, kuulus Tallinna Pitha Kanuti gildi ja selle vanemliikmena leidis viimase
puhkepaiga Niguliste kiriku gildi havakivi all (1627). Tal olid raamatupoed Raekoja platsil,
oma kéitjaameti pirandas ta pojale Hansz Puserile, kes sai 1631, a. Tallinna kodanikuks,

Renesansi perioodil kujunes vilja Tallinna koide - elevandilunvalge, vasikanahkne,
madala reljeefiga rattajiljenditega. Koite kompositsioon koostati rattajéljenditest, raamistuse
vabadel viiljadel jdiidvustati musta trikivirviga raamatu autor voi tellija nimi. Sageli on
koide dateeritud. Viiga omapiirane on raamatu omaniku miérgistamine kaane sisekiiljel
suure majamirgiga, millele lisandub kinketekst. 16. saj. saavad alguse mitmed Tallinna
kditjate suguvosad, kus kutseoskus pirandatakse isadelt poegadele. Mustrirataste korval
tulevad kasutusele viikeseformaadilised plaadijiljendid,

TARBE-JA RAHVAKUNST BAROKIPERIOODIL
KOITEKUNST
Omantioline koitekunst kujunes Tallinnas vilja juba 16, sajandil. Uheks soodustavaks
teguriks oli sealjuures valgeparknaha meistrite arvukus ja nende toodete karge kvaliteet,

Kohalikud kéitekunsti traditsioonid siivenesid ka jirgnevail sajandeil. Arhivaalidest leiame
enam kui 30 kditemeistri nimed, kellest osa jitkab isade traditsioone, osa neist on aga siia

1543

T.S:

20, E, Valk-Falk, Eesti kunst libi aegade,
Tin., 1991,
ADAM WEISS (1524 - 1616)

21. Oleviste k. meetrika, TLRA F:236, N:1,
s.i. 10, k. 11

22, G. Toepke, Die Matrikel der Universitat
Heidelberg, B. I -II, Heidelberg, 1886. - .
Schunke, Beitrige zum Rollen- und
Platteneinband im 16. Jh., Leipzig, 1937,
JOHANN GOTTFRIED WEISS

23. E. Alamaa, A. Kivi, Tallinn VI, Tln.,
1966.

CRISTOFFER ELBLING
24. TRKA B. 7 C. Elbinghi inventaarium
(1606).

JURGEN PUSER

HANSZ PUSER

TALLINNA KOIDE




10 MARKSONAD

EESTI NAHATOO JA SELLE MEISTRID

RAAMATUTE NIMEKIRJAD
a. 1659, 1668
JOACHIM WEISS (sen.)
JOCHIM PFISTER
BALTZER HEGELLMULLER
DIDRICK GOLTSMED

25. TLRA kartoteek (Oleviste koguduse
meetrika).

PETER TILEMAN HUBE
LORENTZ JAUCH

26. F. Puksoo, P. Tileman Hube,
Buchhiindler in Tallinn und Narva
27. TKA Bi, 1522 (1660), Bricfe Tielemans

28. A. Moora, Peipsimaa etnilisest ajaloost,
Tin. 1964

CHRISTIAN RITTAU

CHRISTOFER REUSNER

toonud raamatukaupmehe- voi rannuselliaastad. Kohaliku raamatuajaloo iiksikasjadesse
voimaldavad siiiivida mitu sdilinud arhivaali, nagu **Vabalahtlikud rahalised annetused ehk
loetelu heldetest kingitustest, mida taastatud Tallinna raamatukogule.../on/ vastu vatnud
Heinrich Bracker...aastal 1659" voi “Nimekiri nendest raamatutest, mis 1668. aastal
Tallinna raamatukogus leidusid ja sellest ajast juurde tulnud on™ - Oleviste ramatukogu
inventarinimetik aastaist 1668-1684. Loetelus kohtame ka 16 inkunaablit, teiste seas on
Tallinna vanim triikis aastast 1475 - S. Bernhardi “Sermones de tempore...".'*

1632. a. sai Tallinna kodanikuks Joachim Weiss (sen.), kes jdtkas oma isa - Adam
Weissi koitjaametit. Tema koitjaselli aastatest teame iihte koidet (TATR I 472), kus
musterdamiseks kasutatud ratas kannab dateeringut 1576, J, Weissi (sen.) nime kohtame
sageli kohtuprotokollides - kord protsessides kolleeg Jochim Pfisteriga, kord ndudes digust
oma prouale sametmantli kandmiseks. Kohtutoimikus a. 1633 on J. Weiss (sen.) vastamisi
kéitja Baltzer Hegellmiilleriga, sealt selgub, et kolmas kéitja lahkus Tallinnast, sest ka
“kahele kéitjale on t66d Tallinnas vihe, kuna lisaks neile kaupleb juba kuuendat nidalat
Tallinna reidil kaks raamatukaitjat Liibekist”. Aastal 1654 oli J. Weiss (sen.) ainuke
raamatukoitja Tallinnas. Saanud piranduseks suure mustriraudade kogu ja omandanud
kogemused isa kie all, jatkab J. Weiss (sen.) tood Tallinna esikditjana. Esimesena vOLtis ta
kasutusele plaatjiljendid, mis esialgu olid vaid ornamentaalsed ja viikeseformaadilised
(1628), kuid hiljem kasutas ta figuraalseid plaatmustreid “Justicia”, “Fortuna”, “Judit u
Venite”, “Mors ero mors” ja kahte supralibrost “Liber ex biblitheca Reval d Olai” ja
“Bibliotheca Revaliensis restaurata anno MDCLX". Kaks esimesena nimetatud plaati
kuulusid taeniioliselt varem Riia koitemeistrile Didrick Goltsmedile, kelle surma jérel
(1638) J. Weiss (sen.) nad ilmselt omandas. Plaatide tahelepanelikul vaatlemisel leiamegi
ornamenti peidetud tihed “D G". Kahte viimati nimetatud plaati kasutas arvatavasti ka Ji
Weiss (sen.) samanimeline poeg Joachim Weiss (jun.).

Oma privileege kautades olid mitmed raamatukditjad ka raamatutega kaubitsejad
ja raamatute kirjastajad. Nii laskis J. Weiss (sen.) trilkkida saksakeelse kalendri, mille
miiiimise digus kuulus koitjale. Vanimaks J. Weiss (sen.) dateeritud kditeks tuleks pidada
pimetriikkdekooriga valgeparkkéidet, millele on musta triikivirviga kiisitriikis pressitud “S
Olof 1 62 8" (TATR XIV 183). Lisaks antiikvasriftile oli koite- (aga voib-olla ka triiki-)
kojal 13 rullmustrit, 5 iiksiktemplit ja 6 graveeritud, figuraalse kompositsiconiga vaskplaati.
13 rulltemplist on 3 figuraalsed, kauneim neist nelja muusiku - viiuli-, lauto-, tsitri- ja
trompetimingijaga. Kompositsioonivilja jagab kitsas-lai-kitsas jooneraud. Raamatupoognad
on dmmeldud kaksikndoridele, profileeritud kaanelauad varustatud trapetsikujuliste voi
kolmnurksete pukkelnurgaplaatidega, Koide sulgub kahe messingist krampsulguriga.
Punkaaneliste koidete dekoor on iihtlaelt reljeefne, pappkaanelistel on ta pinnalisem ja
hapram, nurgaplaatide ja metallsulguritega. Koigi koidete iildtunnuseks on kvaliteetne
valgeparknahk, mille valmistajatena on tuntud ka Johan-Philip ja Gottfried Weissid.
Raamatukditja A. Weissi sugupuu oli itheks vanemaks ja suuremaks koitjate sugupuuks
Tallinnas. Oleviste koguduse surnute registreerimise raamatu pohjal selgub, kui sagedascks
kiilaliseks olid katk ja surm ka Weisside peres:*

3.02.1616 - Adam Weiss

15.07.1633 - Joachim Weissi (sen.) laps

24.07.1636 - J. Weissi (sen.) laps

10.05.1639 - J. Weissi (sen.) ema

12.05.1639 - J. Weissi (sen.) laps

31.06.1642 - J. Weissi (sen.) laps

7.10,1650 - J. Weissi (sen.) laps

15.03.1650 - J. Weissi (sen.) tiitre laps

1658 - J. Weiss (sen.)
1681 - J. Weiss (jun.)

Korvuti Joachim Weiss junioriga totas Talinnas ka Peter Tileman Hube. Rac
soosingul sai ta (1640) loa kaubelda kiriku- ja kooliraamatutega. Aastal 1648 leiame k2
Tileman Hube nime tagant mirkuse - kéitesell. Kui Tallinnas L. Jauchi néol ekkis kolmas
vaistleja, taandus P. Tileman Hube 1651. a. Narva, kust naases Tallinna alles pirast katku
laastavat tood 1661. aastal.?s Olles pidevas kontaktis Stockholmi ja Liibecki koitjatega,
tellis ta sealt ka pargamenti ja kuldamismaterjale, aga ka juba valmiskoidetud raamatuid
Eestis miliimiseks.”’

Ettekujutuse nahattotlemiskunstist Narvas saame 1673, a. aruandest, kus kirjeldatakse
naha viljaveo artikleid “iiber See"": 2088 tekkerit juhtnahka, 27 tekkerit loomanahka, 178
tekkerit kitsenahka, 24 tekkerit korduaannahka, 136 tekkerit seanahka, aga ka soobli,
marderi- ja minken-nahku, hermeliin- ja jéinesevoodrinahku (isegi 753 kassinahka) ja 4300
paari vene kindaid. Nii erinevate nahasortide té6tlemine eeldas hiid parkalmeistreid ning
toornahkade sissevedu Venemaalt. Juhtnaha valmistamise kunst kuulub kahtlemata vene
meistritele, kes rindmeistritena tegutsesid ka Peipsi jirve lddnekalda kiilades™

Suure touke raamatute levikule ja koitekunsti arengule andis triikikodade rajamine
1631. a. Tartus ja 1634, a. Tallinnas. Tartus alustas triikkimist kditemeister Chnstian Rittan
Riiast, Tallinnas aga Christofer Reusner, kellel samuti lisaks triikkalikutscle oli kditja
meistritunnistus. C. Reusner tuli Tallinna vilunud meistrina, omades eelnevalt suuri teeneid
rootsi ja soome raamatukultuuris. Kahjuks ei olnud kummagi esmatriikkali tegevusperiood
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Eestis kuigi pikk. Nende esimesed viiljaanded olid brogiiiiritaclised ega voimaldanud neil
rakendada koitjakogemusi.?* Triikikodade tegevus nii Tartus kui Tallinnas ei saanud tiit
hoogu sissc ning ei suutnud linna raamatukéitjaid pidevalt tooga varustada, Viimaste
pohitéoks sai rae- ja kohtudokumentide kéitmine.

Aastal 1684 tuli Tartusse suurte kditjakogemustega meister Riiast - Christian
Schmidt, kes varem oli té6tanud Riia esitriikkali Mollini juures.*® Tartu tritkkal J. Vogel ei
clatunud ainult triikikojast, vaid pidi lisateenistust leidma dllepruulijana ja paberiga
kaubitsejana. Triikikoda Tartus suleti sdjaohu tottu 1636. a., uuesti alustas see t63d alles
1690. a. Ka Tallinnas 1634. a. rajatud tritkikoda sai uue omaniku - Hinrich Westphaleni -
jubanelja aasta péirast, 1638, Viimase surma jirel (1653) vottis triikkimise iile Adolf Simoni
Hannoverist (suri 1675), kelle poeg Peter Simoni (1664-1710) sai Tallinna kodanikuks ja
iihtlasi tuntuks koitemeistrina 1690, aastal. Tema kitekoda asus kloostrihoovis, giimnaasiumiga
iihe katuse all.*!

Kéitekunsti areng Eestis on tihedalt seotud mitte iiksnes triikkikodade rajamisega,
vaid ka oma paberiveski loomisega 1660. aastate algul. Esimesena tegi selleks cttepaneku
raamatukaupmees Lorentz Jauch, kes joudis isegi lithikest aega tootada enne siirdumist
Stockholmi 1668. a. Maningatel andmetel rajati Hirjapéi joe dirde Tallinna esimene
paberitdostus aastal 1662, paberiveski Riipinas alles 1734,

Ka Tallinna nahaparkalid olid juba 14. sajandil koondunud Hirjapii joe #irde,
mille mage vesi ja selle jou rakendamine voimaldas nahku parkida ja seejirel muljuda-
pehmendada. Tallinna rae korraldus 1360. aastast keelas parkekojad turgude lihikonnas ja
toornahkade kuivatamise kalalettidel. Ka Tallinna kingseppade ametil oli 17. sajandil joe
lihedal oma nahaparkimise ja pajukoore purustamise vabrik. 1784 oli selle omanikuks
Diedrich Rodde, viimase maksujouetuks jiddes omandas vabriku Johann Gottfried Weiss.
Kui sajandi algusest on teada 5 nahavabrikut, siis sajandi 16pul toodeti nahku juba nii
rohkesti, et neid miiiidi ka vilismaale. Uks tuntumatest vabrikutest - P. S. Sieversi
nahavabrik tootis talla- ja pinsolinahka, kollast, musta ja sinist vasikanahka, valget
maarjajid-parknahka ja musta lakknahka. Vabriku mitmekiilgne toodang annab tunnistust
meistrite kdrgest kvalifikatsioonist ja tehnoloogiate rohkusest. Ka selle vabriku omandas J.
G. Weiss ja juhtis seda kuni 1836. aastani, Aastast 1805 on siilinud sellitunnistus Johann
August Weissi nimele, kes pirines Revalist ja dppis parkimiskunsti Dresdeni parkalite
Juures. Teine analoogne tunnistus fikseerib tema Gppeaja Halle parkalite juures, kust ta
Jidtkas ppereise edasi Pariisi (1805), Lyoni (1806), Berni (1808), Marseille’sse (1808) jm.
Oppinud meistrina naases ta Tallinna, mida t5endab tema kutsetunnistuste siilimine Eesti
Ajaloomuuseumis. Tanu August Weissile kiitindisid eesti nahaparkalite tooted maailmatasemeni.

17. saj. 60. aastateks oli kujunenud soodne voimalus libinisti kohaliku kéitekunsti
tekkeks. Tolle aja triikiseid (ka vaorsil triikitut) analiiiisides nieme jargmisi tunnuseid:
esilehtedeks Tallinna narripea-vesimirgiga kaltsupaber, kaantekatteks elevandiluukollane
vasikanahk musterdatud ratta- ja plaadijaljenditega, ploki loikeserv viirvitud kontrastvirvidega
(punane, tumesinine). Raamatuploki 16ike viirvimist kohtame juba J. Weissi (sen.) toodel,
sajandi keskel lisandus kullatud ja ornamenteeritud raamatuploki 16ikesery, Taas saab
tallinna kéide omanéoliseks sajandivahetusel, mis on margatav “Vollstindiges Revalisches
Gesang-Buch” kaéidetel. Siin on tGenioliselt tegemist P. Simoni kéitekojaga. Raamatud on
piistformaadilised. viikesed, mugavad kisitleda. K6ite pappkaaned on kaetud pirgamentahaga,
mis on ornamenteeritud iiksiktemplitega kiisikuldamistehnikas ja viirvitud lakkvirvidega.
Koidete lukkumid on valmistatud valutehnikas ja sulguvad koitckaane serval.

Kaitja P. Simoni abikaasa teistkordse abiellumise jirel jitkas 6okojas tood
Johann Gellem (1684-1750), algul Kloostrihoovis, hiljem Suurturul Apteegi tinava nurgamajas. ™
Nende tiitre Chatarine-Elisabethi kosis 1741. a. aga koitemeister Johann Boldt, kes oli
siindinud4.01. 1709. aastal Danzigis. 1741 vannutati ta Tallinnakodanikuks ja samal aastal
abiellus ta meistri tiitrega, saades pirandusena diguse ka dia kéitekojale. Et neiu magusamaias
oli, vdiboletada iihe siilinud arhivaali alusel, kustselgub, etisa karistati 12 rbl. rahatrahviga
veini ja mandlitortide liigkasutamise eest. 1753, a. siindis perre poeg Gottlieb Wilhelm,
kellest peagi sai isa mantlipérija. 1753. a. arendas ta suurt raamatukaubandust, olles iihtlasi
Moskva iilikooli komisjoniriks.**

Aastaks 1766 oli aga Tallinna kbitemeistrite pere saanud niivord arvukaks, et raad
TALLINNA RAAMATUKOITIATE AMETI iseseisva tsunftina kinnitas. Esimeseks
ametivanemaks sai Johann Boldt, kelle karval leised tuntumad kditemeistrid olid: David
Albrecht, Heinrich Jacobsen, Johan Quirimus Rabe, Johan Christian Winter, Adolf Christian
Leu, J. G. Dreijer, Ephraim Moliz, Gottlieb Ephraim Thomas, Daniel Gottfried Narrorewitz.

Aasta hiljem - 1767 alustati ka sellide sisse- ja viljasdidu registreerimise
raamatut, kustselgub, et koige enam oli neid Tallinnas 6ppimas Narvast (18), St. Peterburist
(5), Arensburgist (5), Liibeckist (3), Dorpatist, Helsingforsist ja Revelist - igalt poolt 1.

Johann Boldti kui juhtiva kéitemeistri juures 6ppisid mitmed tulevased meistrid,
esmajirjekorras aga perekonnaliikmed:

1767 - 1788 - Johan Boldt

1771 - 1802 - Gottlieb Wilhelm

1774 - 1775 - Gustay Imanuel

1779 - 1828 - Johann Samuel (kellest a. 1809 sai ametivanem).

Samas jitkasid dppimist:

29. E. Valk-Falk, Christoph Reusner -
esmatriikkal Tallinnas, "Poliigrafist” nr.1,,
1989

CHRISTIAN SCHMIDT

30. W. Stieda, Die Entwicklung des Buch
gewerbes in Dorpatl

I. VOGEL

HINRICH WESTPHALEN

ADOLF SIMONI

PETER SIMONI (1644 - 1710)

31. TKA F;236, n.1., sii. 120
F:31, n.1., sii. 14

PABERIVESKI TALLINNAS

LORENTZ JAUCH

RAE KORRALDUS a. 1360

JOHANN GOTTFRIED WEISS

JOHANN AUGUST WEISS

PETER SIMONI

JOHANN GELLERN
32. TKA F:31, n.1., sii, 14, LK 221
JOHANN BOLDT (1709 - 1779)

33. TKA F:31, n.2,, sii. 2, LK 552

RAAMATUKOITJATE AMET - 1766
JOHANN BOLDT

DAVID ALBRECHT

HEINRICH JAKOBSON

JOHAN QUIRIMUS RABE

JOHAN CHRISTIAN WINTER
ADOLF CHRISTIAN LEU

J. G. DREIJER

EPHRAIM MOLIZ

GOTTLIEB EPHRAIM THOMAS
DANIEL GOTTFRIED NARROREWITZ
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JOHANN FRIEDRICH FRANCK

LUDWIG MAYLOW

GOTHARD FRIEDRICH HOLMANN

DAVID ALBRECHT

GOTTLIEB WILHELM BOLDT
(1753-1801)

34, TKA F:236, n.l., st. 11, LK 116

CHRISANT JOHAN TVERSEN

35. RB-B 429

ADOLF CHRISTIAN LEU

36. RB-B 836

JOHANN CHRISTIAN WINTER
37. RB-B 776

JOHANN GERHARD DIENES

38. RB-B 1107
GERHARD REINHOLD DIENES

HEINRICH CHRISTIAN ORDELIEN

JOHANN & PETER HESSEN

DANIEL, CHRISTIAN & PHILIPP KUSE
JOHANN HEINRICH URBAN ZENCKER
JOHAN WILHELM BRUNS

JOACHIM SCHULTZ

JOHAN JORST

GOTTFRIED METTERSRIECK
39. RAA F:995, n.1., sii. 1415
BURGERBUCH DER STADT

RAAMATUKOITJIATE AMETI SKRAA

1815 - 1818 - Johann Janus

1825 - 1834 - Carl Benedict

Hiljem nimeteinuist ja Johann Boldti juures esmakogemusi saanuist vaiks nimetada
Johann Friedrich Francki, kellest Tartu siirdumise jirel sai sealse rasmatukditjate ameti t66
organiseerija ja ametivanem (1821). J. F. Franki juures dppisid omakorda Ludwig Maylow
(Mailoff, 1813) ja Gothard Friedrich Holmann.

Johann Boldt suri 4. aprillil 1779. aastal Tallinnas ja tema au mantlipérijaks ja
ametivanemaks sai David Albrecht, iiks ameti asutajaliikmetest. J. Boldti surma jérel jtkas
kditekojas tiod tema poeg Gottlieb Wilhelm Boldt (8. 10. 1753 - 9. 08. 1801)2

Tagasivaates 18. saj. Tallinna koitemeistrite perckondlikele seostele, ilmneb ka
siin vana tsunftiseadus, kus kéitekoda piriti kas isa surma, lesestunud emanda voi tiitre
kosimise teel,

Peter Simon + Regina Schaltz

Johann Gellern + Regina Schaltz-Simon, tiitar Chatarina Elisabeth

Johann Boldt + Chatarina Elisabeth Gellern

Chrisant Iversen + Catharina Wedell

Adolf Christian Leu + Catharina Wedell-Iversen

Johan Christian Winter + Anna Catharina Biller

Johann Gerhard Dienes + Anna Catharina Biller-Winter

Eelpool kirjeldatud seoseid arvestamata on raske méista Tallinna koiteajalugu,
kusjuures kéidete stilistiline analiiiis (templijaljendite alusel) osutub peaaegu voimatuks,
sestlisaks tévahendite - mustriraudade pirandamisele omandati neid ka meistri surmajérel
oksjonitel. Uhtesid ja samu mustrirattaid kasutati aga kahe-kolme inimpdlve jooksul,
seetdttu olid stiilimuudatused visad juurduma.

18. saj. 2. poole kitemeistritest on tuntumaid Chrisant Johan Iversen, siindinud
Greiffswaldis (Rostock), meistriks sai 1739, samal aastal abiellus Catharina Wedelliga. suri
1763.3 Adolf Christian Leu oli siindinud Liibeckis, sai 1766. a. Tallinna kodanikuks ja
arvatavasti samal aastal naitus Catharina Wedell-Iverseniga, kitemeistri lesestunud abikaasaga.
Analoogne on ka Johann Christian Winteri lu gu:* siindinud Halles, abiellus Kingseppade
Ameti vanema Benhard Billeri tiitre Anna Catharinaga 1762, suri Tallinnas 13. 03, 1773.7
Kaitekoja t66d juhtis lesk, kuni Manheimist 1781. a. tuli Tallinna kditemeister Johann
Gerhard Dienes ja abiellus Anna Catharina Biller-Winteriga. Raamatukaupmees ja koitemeister
suri Tallinnas 6. 09. 1808. aastal. J. G. Dicnesil oli ka laenuraamatukogu ja musikaaliate
laenutus.’® Aasta enne isa surma (1807) omandas meistrikutse Gerhard Reinhold Dienes,
seejiirel (1823) Juohan Eduard, Alexander Nicolay (1858), Hugo Woldemar (1875). J. G.
Dienesi tegevuse kohta on sdilinud késikirjaline extract Tallinna “Pergament- Hauptbuch”
vol. 720, kust selgub osalemine 3000-rublases miiiigilepingus G. W. Boldtiga Suur-Turu
idirse maja asjus. Suur-Turu ja Apteegi tinava nurgamajas tootas lithiajaliselt ka Heinrich
Christian Ordelien, kes stindis 1771 Tallinnas, oli sell 1786 - 1789 ja jirgmise aasta aprillis
registreeriti juba Tallinna Kéitjate Ameti nooremmeistrina. Suri Tallinnas 2. 07. 1816,
anstani 1823 jitkas dri ta lesk.

18. sajandist on teada veel 70 koitemeistri nimed, kelle rinnuselliaastad voi
meistritegevus on seotud Tartuga. Pikemat acga tegutsesid Johann ja Peter Hessenid
(esmakordselt leiame nimed arhivaaliates 1720); Daniel (1 720), Christian (1753) ja Philipp
(1759) Kuse'd; Johann Heinrich Urban Zencker (1753); Johan Wilhelm Bruns (1747) jt

Millal loodi iseseisev Raamatukditjate Amet Tartus? Seni pole arhiivimaterjalid
veel vastust andnud. Esimese olctusena voiks viilja pakkuda aasta 1747, mil J. W. Brunsi
nime jirel leiame mérkuse “Amtmeister und Altester”, mis voib aga samaaegselt tahistada
tema positsiooni Sadulseppmeistrite Ametis, kuhu Tartu koitemeistrid enne iseseisvumist
kuulusid. Teine, mirksa toendolisem iseseisva Raamatukditjate Ameti rajamise daatum
Tartus on aasta 1782, mil Tartu Viikese Gildi meistriraamatust ilmrieb, et seal tootasid 5
meistrit ja 3 selli: Joachim Schultz koos poja Martiniga, Johan Jorst, Gottfried Mettersrieck
koos kolme poja ja eestlasest selliga - “Schon Ossuko Marti Poeg". J. Schultz oli
kéitemeistrina Tartus tuntud juba aastast 1738, nagu juba kolm aastat varem tema vend
Friedrich. Tartn Kodanikeraamam andmeil tegutses linnas aastatel 1720 - 1784 48 kaitemeistit.
Té6 toimus vahelduva eduga, mis vdis viia ka tsunfti lagunemisele. Omapoolse touke
selleks andis Tartu iilikooli sulgemine. 75 aastat valitses {ilikooli trilkikojas vaikus. Alles
1786 ilmus Tartus jille raamat. Raamatukaubandusega tegeles linnas raamatukoditja
Bernhard Christian Witscherlich, kes csines ajakirjanduses “linnak®itjana”. Kujunduselt
muutu;;id koited litsamaks, dekoratiivse elemendi osa tiitis kuldtriikis ohtrasGnaline
tiitel.*

Huvitav oleks pogusalt pilk heita ka TALLINNA RAAMATUKOITJATE AMETI
SKRAA'le (1766), kus on fikseeritud tsunfti kuuluvuse kord ja tegevus. Nii oli ette nihtud,
et neli korda aastas - unsaastal, lihavtte-, jaani- ja mihklipieval - toimuvad iildkoosolekud.
Erakorralised koosolekud toimuvad aga siis, kui viihemalt kolm meistrit selleks $00Vi
avaldavad. Tsunftivanema iilesandeks oli pidevalt kontrollida, et meistrid Gpipoisse oma
eracemirkidel ei rakendaks. Korduaannaha valmistajatelt-dpilastelt nduti aga, et nad “iga
kvartal tsunfti ces (ilevaadatud saaks, kus ta oma ausat eluviisi iiles néitab, lahtise
tsunftilacka ces”. Tsunftikorraldused olid koostatud mitte ainult majanduslike, vaid eclkdige
eetiliste pohimdtete alusel. Ametilaegas oli suletav kolme votmega ja laekas hoiti raha,
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meistriraamatut, kassaraamatut, sissetulnud ja viljaliinud kirjade rasmatut, kutsetunnistusi,
tsunftikarikat, lippu ja pitsatit. Tallinna raamatukditjate ametilaegas oli tagasihoidlike
profiilliistude ja vaskplaadiga; iiks kunstipirasemaid on aastast 1667 piirit valgeparkalite
ametilacgas, millel on kaunid sepistatud metallosad ja dlimaalingud. Laeka viliskiilgi
kaunistavad miitoloogilised loomad (iikssarv, hirved jt.), sisekaanele on aga maalitud kaks
vappi hoidvat Tallinna kodanikku ja dateering 1667, Teine huvitay, intarsiatehnikas lacgas
kuulus Tallinna korduaannaha parkalitele. Laekal on nelja selli nimeplaadid ja kaks
lammast. Laegast kaunistab barokne sepis. Silinud on ka valgeparkalite ameti tikitud lipp
aastast 1672, millel leiame ka kinkijanime. Selleks on Paul Hahn, piirit Pommerist ja saanud
Tallinna kodanikuks 1661. Lipu dekooriks on tsunfti embleem kahe soku- ja krooniva
hirvekujutisega.

Tsunftipokaal oli tavaliselt yalmistatud hobedast ja seda ehtisid rippuvad plaadikesed
meistrite-annetajate nimedega. On siilinud Tallinna parkalite ameti pokaal aastast 1689 G.
Liibkeni teostuses. Kann #ratab tihelepanu oma kérguse (69 cm), eriti aga meisterliku ja
rohke kohrutatud dekoori poolest. Ka siin on lemmikuks padramotiiv. Pokaalikupat kannab
Heraklese kuju, iilaosa ehib aga lipuga sdjamehe figuur,

Tsunftipitsati jiljendiga dppetunnistusel kinnitati dpipoisi prooviti-aastate l6ppu. Selliselt
signeeritud sellitunnistus andis diguse enesetiienduseks ja meistrikutse omandamiseks.
Meistritunnistuse omamine aga andis voimaluse oma tookoja ja kahe dpipoisi
tslerakendamiseks. Siilinud sellitunnistused aitavad tuvastada tsunftid ja meistrid, kelle
juures kutse omandati ja kus kulges rannutee. 17. saj. tsunftid iseseisvusid, selleks ajaks oli
viilja kujunenud ka kindel siimboolika, mida pitsatitel kasutati. Tallinna valgenahaparkalite
pitsatil on tekst: “DER RESLER WEISGERBER AMTSSIEGEL IN REVAL", keskviljal
kroonitud vapikilp parkali kaarraudade ja embleemi hoidvate lovidega. Raamatukdoitjate
pitsatil: “REVALISCHES BUCHBINDERAMBT SIEGEL" keskviiljal kiiitepressi kujutay
motiiv.

Tallinna raamatukéitjate ameti praktilise tegevuse moistmise {iheks allikaks on
tsunfti dokumentatsiooni nahkkaited: **Meister-Buch des ehrbaren Amts der Buchbinder in
Reval Anno 1766 ja “Berechnung der Ausgabe und Einnahme der Amts der Buchbinder
1766 - 1870" ning *Ein- und ausschreibe Buch 1767 -1870". Kéited on valmistatud vasika
taimparknahast marmoreerimistehnikas kisikuldamisega, kasutatud graveeritud iiksiktempleid
jakisiladu, teostatud meisterlikult ja stiilselt - raamiv ornament on kokku seatud {iksikutest
lopsakatest templijiljenditest. Kbited piirinevad toeniioliselt J. Boldti tédkojast.

NAHAST TARBEESEMED

Niikaua, kui hobune oli eluks vajalike materjalide vedamise vahendiks, olid teiste
ametite hulgas tihtsal kohal sadulseppmeistrid. Nende vana tsunftipBhikiri pirineb aastast
1459. Nad valmistasid hoburakmete korval ka mitmesuguseid nahast sadulaid, vankri-,
tglla-, ree- ja kirstukatteid, vutlareid instrumentidele jareliikviatele, nahkkaiteid ja nahast
toolikatteid, Oma olemasolu digustuseks olid nad endaiitte haaranud ka tapetscerimistodd.
Eriti vajalikeks muutusid nad Vene - Rootsi sja ajal, mil oskasid kasu 16igata jalatsite,
voode, rakmete, trummikatete jm. tegemise pealt.

Kasukate ja teiste karusnahast rdivaesemete - kracde. karvamiitside, muhvide,
kiitiste ja kantide valmistamisega tegelesid kodsnerid. Toodeldi imber Venemaalt toodud
toornahku, eriti soobleid. Tolleaegsetele rackoosolekutele on iseloomulik, et tundes muret
viiljaveetavakulla ja hbeda piirast, mis naiste hinnaliste karusnahksete miitside ja kasukate
ostuks kulutati, keelustas raad 1641 Tallinnas nendega kaubitsemise.

Rohkearvuline oli Tallinnas kingseppade tsunft. Nad valmistasid jalatseid tellimuste
peale ja turul miiiimiseks. Turult sai alguse Kinga tinav, mis esmakordselt on arhivaalides
kirjas juba 1374, aastal. Tallinna tuldi jalatsitega dritsema ka teistest linnadest, nii omas siin
iile kuue aasta iiri kaupmees R. Raeff Danzigist. 1631. a. otsusega kcelas raad kohalikel
kingseppadel kontsaga jalatsite valmistamise, mis omakorda piiras ka rinnusellide Gppesbite
Tallinna. Kui kaua see seadus kehtis, ei ole teada, kuid hilisematel arheoloogilistel
nahaleidudel Tallinnast on siiski ajastu stiilitunnused - jalatsipealse pardinokakujuline
modelleering ja konts. Selleks ajaks oli jalatsite modelleerimiskunst saavutanud teatud
meisterlikkuse ja otstarbekat vormi tiiendati dekoratiivpannaldega, perforatsiooni ja
tikandiga. Jalatsite valmistamisel hakati kasutama ka siidi.

Erialade spetsialiseerumine, eelkdige aga meistrite arvu kasv 16 voimaluse uute
tsunftide tekkeks. Nii moodustasid rihmategijad 1662 omaette tsunfti (tsunftivanem Hans
Wiegh), samal aastal loodi Tallinnas ka valgeparkalite ja seemiskeride tsunftd. Viimane
jdustus seaduslikult alles 1668 ja tsunftivanemaks valiti Martin Frisell. Toornahku toodi
sisse ka Soomest: levis juhtnaha tootmine, mida Rootsis tunti balti nahana, Kindameistrite
tsunft Tallinnas registreeriti aastal 1688. Pidurdava 166gina m&jus nahattdstuse arengule
Eestimaal 1671. aasta kuninglikresolutsioon, mis keelas talupoegadel jahi metsloomadele,
piirangut tugevdas veelgi kindral-kuberneri “Placat” aastast 1682. Nii huntide arvukus kui
ka karude rohke levik tegid tiili ka mesinikele. Jaht muudeti aga maisasakste eralobuks.
Talvekuudel oli jahindus pohitegevuseks ka kaluritele, jahti peeti pdhiliselt hiiljestele.
Hiilgepiiik vajas aga erivarustust - valgest nahast kortspiikse, hiilgesooltest kilemantleid,
loivapastlaid, nahast purjedega kelke jm. Rootsi piritolu rannarahvas t6i kaasa ka oma

TALLINNA VALGEPARKALITE
AMETILAEGAS a. 1667

TALLINNA VALGEPARKALITE AMETI

LIPP a. 1672
PAUL HAHN

TSUNFTIPOKAAL
TALLINNA PARKALITE AMETI
POKAAL

TSUNFTIPITSAT

MEISTRITUNNISTUS

SADULSEPPMEISTRITE AMETI
POHIKIRI a. 1459

KOOSNERID

TALLINNA RAE SEADUS a. 1641
KINGSEPAD

TALLINNA RAE SEADUS a. 1631

RIHMATEGIJTATE AMET a. 1662

VALGEPARKALITE JA SEEMISKERIDE

AMET a. 1668
MARTIN FRISELL
KINDAMEISTRITE AMET a. 1688
JAHIKEELUSEADUS a. 1671
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TSUNFTISUNNI KAOTUS a. 1866

KANUTI GILD

TALLINNA KOITEMEISTRID

TARTU RAAMATUKOITIATE AMET

JOHANN FRIEDRICH FRANK

JOHAN PETER FRANK
GEORG AUGUST MONICKE

JOHANN GOTTLIEB ZENCKER
JOHANN HEINRICH URBAN ZENCKER
40. TUTR F:28 n.1., sii. 1

GOTTLIEB WOLDEMAR SHUCH

LUDWIG MAYLOFF
JOHANN DAVID MAYLOFF

traditsioonid, mis visalt piisisid meie saarte (Ruhnu ja Vormsi) tavades.
KOKKUVOTTEKS

Valitsevad barokkstiili majud ilmnevad kohalikus kéitekunstis tagasihoidlikult:
muutus raamatu formaat, kasutosele vaeti pappkaaned, stiilne oli kasutatav antiikvasrift,
raamatuploki IGiget hakati senisest enam viirvima, perioodi 16pul ka kuldama ja templijilljenditega
musterdama. Varasemate graveeritud sulgurite asemele tulid viiikeseformaadilised figuraalsed
valutehnikas raamatulukkumid.

Suurenes rootsi raamatukéitjate osa Tallinnas, tegevust jitkati ka vanade
traditsioonidega koitekodades. Meistrite arvukuse kasv kutsus esile iseseisvate tsunftide
moodustamise. Tihedalt pdimusid triikkkali-raamatukéitja-kaupmehe elukutsed.

Juba 16. sajandi 16puks oli Suur Gild Tallinnas endale kindlustanud juhtpositsiconi
jarea cesdigusi, mistorjusid “vidikesed gildid" eemale 6llega kaubitsemisest, piirasid nende
esinduslikkust - viidrismetalli ja sameti kandmist, téllaga sditu jne. Alles 17. sajandi keskel
suudeti Rootsi keskvoimu abiga tagasi saada Gigus osaleda linnavalitsuse t66s. Sajandivahetusel
maad laastanud katk (1602) norgendas gildide tegevust. Kanuti gild eemaldus (iha enam
Oleviste gildist, kuhu kuulusid pohiliselt raskemate erialade 166lised ja alamast seisusest
rahvas. Aastal 1698 olid Kanuti gildi uksed kohalikele eestlastele suletud. Uuesti avanesid
need alles 150 aastat hiljem - tsunftisunni kaotusega 1866. Uue linnaseaduse elluviimisega
(1877) laostusid paljud tsunftid 16plikult, kaotades tiielikult oma seaduslikud eesdigused.

Juba Raamatukéitjate ameli rajamise aegu valitses gildis “vaikuse periood”.
Aastal 1822 tehti veelkordne katse korrastada Kanuti gildi arhiivi, kuid seoses gildivanema
surmaga (1825) vaibus tegevus taas. Seega ei voimalda séilinud arhivaalide liinklikkus anda
pidevat iilevaadet ka raamatuko6itjate tsunfti tegevusest. Koitemeistrite ameti asjaajamise-
sisse- ja villjaregistreerimise ning kassaraamatus katkevad sissekanded aastal 1870, meistrite
raamatu viimane sissekanne on aastast 1896, Kanuti gildi arhivaale hoiti pikki aastaid
korrastamatult tsunftivanema kodus ja tiideti linklikult.

Tallinna K&itemeistrite raamatus onregistreeritud: J. N. E. Petersen (1776), G. W.
Boldt (1777), J. G. Dienes (1781), H. G. Berggren (1784), J. J. Aijmschmalz (1787), J. S.
Boldt (1789). H. C. Ordelin (1800), J. Sandmann (1802), J. C. Werner (1803), G. R. Dienes
(1807), C. w. Peters (1811), J. D. Bock (1819), J. E. Dienes (1823), J. V. Loose (1823), P.
G. Rohde (1824), F. J. Freiberg (1828), C, B. Boldt (1832), C, Siefarth (1838), L. Oberg
(1840), G. Hetzer (1847), J. F. Thomson, A. R. Johannson (1852), A. F. Adamson (1851),
J. R. Mathisen (1856), R. Lipser (1857), A. Clavinius (1857), G. W. Schrépp (1857), B.
Wahl (1858), A. Dienes (1858), A. Moller (1861), C. L. Rosenblatt (1861), FF. Diiffert
(1862), C. C. Leyden (1874), H. W. Dines (1875), R. Jacobson (1879), F. Giess (1881), M.
Kristin (1895), J. A. Surem (1896).

TARBE- JA RAHVAKUNST 19. SAJANDIL
KOITEKUNST

Tartu koitekunsti pdhjalikum vaatlemine saab vdimalikuks tinu TU
teadusraamatukogus siilitatud Tartu Raamatukditjate Ameti rohketele arhivaalidele. Analoogset
materjali leidub ka Tartu Kirjandusmuuseumi KO-s ja Liti Riiklikus Arhiivis Riias.
Viimatinimetatud materjale sirvides ndeme, et mitme tulevase Tallinna (Revel), Tartu
(Dorpat), Parnu ja Narva koitemeistri 6ppeaastad moodusid Riias.- Kahjuks puudub nii
rikkalik analoogne materjal Eesti arhiivides, sest palju dokumente on kaotsi ldinud
sojakeerises, paljud aga oma asukohta muutnud.

Seoses iilikooli taasavamisega voib tousu tdheldada ka kohalikus koitekunstis.
IImselt mindi uude, 19. sajandisse tsunftivanem Johann Friedrich Franki (1780 - 1846)
juhtimisel. j. F. Frank oli ise koitekunsti ppinud aastail 1797 - 1817 Tallinnas G. W, Boldti
juures. Sajandi algul to6tas ta oma t66kojas koos kahe Gpilasega. Oma isa kiie all dppis
koitekunsti ka Johan Peter Frank (1811).

Tsunfti kuulusid veel: Georg August Monicke, kes 1792, aastaks oli kolm aastat
oppinud St. Peterburi raamatukditjate ameti juures Joh. F. Schubocki kie all, 1796. a. aga
juba Riias Stakewitzi juures, niiiid aga ise iihte abilist vajas. Carl August Monicke sai oma
kutsetunnistuse Riia koitemeistrite ametilt ja tdusis aastal 1821 Tartu kbitemeistrite ameti
vanemaks.

Johann Gottlieb Zencker (1782 - 187?7?) on ilmselt teise polvkonna tartlane, sest
Johann Heinrich Urban Zencker voeti Tartu kodanikuks vastu koitemeistrina juba aastal
1762.%° 1835, a. seisab aga arhivaalides koitekoja valdajana juba *Madam Zenckeri” nimi.
Koitekojal oli kaks opilast.

Uheks koitemeistriks oli koos kolme Gpipoisiga Gottlieb Woldemar Schuch (1792
- 1848).

Kuuendaks raamatukéitjate tsunftiliitkmeks ja Tartu kodanikuks kinnitati 1818. a.
St. Peterburist piirit ja Tallinna kaudu Tartu elama asunud Ludwig Mayloff (Mailow), kes
kutse omandas aastail 1813 - 1817 J. F. Francki juures - ilmselt Johann David Mayloffi
jiirglane, kes samuti oli koitja ja Tartu Viikese gildi liige.
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Aaslail 1838 - 1847 oli tsunfti eesotsas Carl Philip Eduard Toeffer (1800 - 1846),
kes oli kutse omandanud Tartus aastail 1816 - 1820, sai seejirel meistriks ja 1838
tsunftivanemaks. Aastast 1845 juhib koitekoda emand Toeffer. Et meister lisaks koitetdodele
ka muude t66dega tegeles, annab tunnistust kohtutoimik (1842 - 1853), kus meistrit
siilidistatakse taopiiride rikkumises tapetseerimistdide teostamisel, ! Tema juures Gppisid:
H. Jiirgenson (1831), A. C. Kranich (1731), A. Hinzenberg (1828 - 1831), W, Braune (1838
-1840), T.C. E. Drager (1838 - 1842).C.P.E. Toefferi jirglasteks olid kaks poega - Robert-
Friedrich-Eduard ja Theodor-Reinhold.

CARL PHILIP EDUARD TOEFFER

41. RAAF:1665. n.1., sii. 13

Jirgnevalt liitusid Tartu Kéitemeistrite Ametiga: Friedrich Bergmann (1809.- ), FRIEDRICH BERGMANN
koitesell 1836, Aleksander Ernst Rogal (1809 - ?7), meistriks 1836, kodanikuks 1841, v. ALEKSANDER ERNST ROGAL
Cossart 1841 - Tartu Raamatukéitjate Ameti vanem, August Hermann Grossmann, meistriks v. COSSART

a. 1841 - 1868, Aleksander Julius Siillck (1811 - ), kes moli lottmiitsmeister Salomon
Siillcki poeg. Ka tema teine poeg - Gottfried Eduard (1820 - ?) on Tartn Kodanikeraamatusse

AUGUST HERMANN GROSSMANN
ALEKSANDER JULIUS SULLCK

kantud kéitemeistrina. A, J. Siillckil oli omakorda 8 poega, kellest kaks olid isa kutse
jitkajad - August-Theodor omandas meistrikutse St. Peterburi raamatukditjate ametis,
Oppides 3 aastat Ernst Ballioni juures, vieti 1841 Tartu kodanikuks. JjavendNicolai-Rudolf,
Tartu kodanik a. 1860. Sajandi keskel (1844) liitus Tartu Koitemeistrite Ametiga kditemeister
Amandus Sundgren (1817 - 1872), kelle tegevust konkretiseerib vaid fiks kohtutoimik
aastast 1852 ja meetrikaraamat nelja lapse siinni osas.

Sajandi teisel poolel (1852 - 1856) tdusis tsunfti juhiks Eduard Rudolf Willer, kes
lisaks kéitetdddele tegeles ka vutlarite valmistamisega. Aastal 1891 kohtame ta nime
arhivaalides veel kui tegevkéitja oma.

Ainult aasta (1855) juhtis raamatukoitjate ametit Julius Behr, kes samuti lisaks
kéitmisele oli galanteriitoodete valmistaja (sell a. 1836, meistriks 1848 ja Tartu kodanikuks
1849),

Viiljaspool Tartut said tuntuks parnakad Peter Leopold Metzger, Francki opilane
aastail 1819 - 1823 ja Hermann Metzger, (5ppis aastatel 1853 - 1856). Tallinna Raamatukéitjate
Ameti ces kaitses oma meistritéod Carl Ludwig Rosenblatt Parnust, eelnevalt oli ta oppinud
1852. a. Ed. R. Willeri juures Tartus. Aastal 1892 oli Pirnus 90 meistrit, kellest 3 olid
nahaparkalid ja 13 jalatsi- ja sadulseppmeistrid. Viimaste sekka pidi kuuluma ka kéitemeister.
Riias Oppis parnakaist veel H. A. Lemm ja C. G. Tause (1809, 1814).

19. saj. keskel arenesid triikikodade juures vilja ka kditekojad, mille maju ulatub
ka 20. sajandisse. Meie teadmised nendest ei piirdu iiksnes arhiiviandmetega; me teame ka
meistrite loomingut, t6okodade profiili ja neis kutscoskuse omandanud opipoiste-sellide
nimesid.*Hakati osalema kodu-ja vilismaa pollumajandus-ja kisitéoniitustel, esitades nii
kyaliteetselt pargitud vasikanahku kui ka mitmesugust nahkehistéod - hoburakmetest kuni
nahksirmvaheseinteni. Nahkehistéode viljapaneku eest auhinnati H. Laakmanni, A. Picpenbergi
(1886), paruness Stackelbergi (1887), L. Biecki (1897), C. Ungeri (1898), M. Ulemani
(1911) jt.

Otsustavaks teguriks Tartu triikitdéstuse edasise arengu seisukohalt oli Tallinna
triikikoja omaniku C. Montangi otsus asutada ka Tartus triikikoda “Lindforsi pirijad", mis
aastast 1837 kannab Heinrich Laakmanni nime. 1846. a. liitus wriikikojagakakaitekoda, mis
aga erilisell viilja arendati Heinrichi poja Carl Laakmanni ajal. Omandati kuldamispress,
kuid viljeldi ka kasivooli ja -kuldamist. Koitenahkadest eelistati marokiani, vool aga
teostati eranditult vasika taimparknahal. Té6koja siilinud opilaste raamatust (alustatud
1875) leiame 53 opilase nimed, kellest mitmest kujunesid osakondade meistrid vai
viiketdskodade juhid.*?

Opipoiste eksamineerijate seas leiame ka tuntud kaitemeistri Hermann Forstreuteri
nime, kelle juures said omakorda viiljadppe Richard Sarap (siind. 1891), Peeter Kippik (kes
ise oli alustanud meister H. Behri juures 1895, omas kéitekoda Peterburis Jja naitus Karl
Saarna tiitar Lenaga), Karl Saarna (keda peagi kohtame Otto Kirchneri kartonaa¥ivabrikus
osakonnajuhatajana) ja Mihkel Ulemani nime. Viimase tegevuse aktiivsem osa langeb 20,
saj. algusse - 1904 avas taoma kditekoja Peterburis, 1918 tuli aga sdjajalust Tallinna, hindas
erialaspetsialistina Ed. Taska oppetéokoja lopetajate toid, oma kéitekoja juhtimise aga
usaldas August Tuvikesele. M. Ulemani juures Peterburis oppisid Eduard Taska (1912-
1914), Georg Uleman (1913) jt.

1877. a. omistati meistritunnistus ja Tartu kodaniku au Jacob Malockile, kelle
t66d hiljem jatkasid pojad. Heinrich Malockist sai 1897 aga meister.

1893. a. omandas F. Malocki to6koja Carl Unger, arendades selle tegevust enam
kui 40 aasta viltel, kujundades vilja rikkalikema varustatusega koitekoja Tartus. Téokoda
saavutas korge meisterlikkuse nii kisikuldamistehnikas kui nahayoolis. Toodangut iseloomustab
Juugendstiil. Isa rajatud t66kojas jitkas poeg Georg Unger. Siin said viljadppe C. Haroff,
Ed. Taska, Ed. Hakkaja, A. Schmidt, Ed. Uuk, R. Sarap jt.

19. saj. 2. poolel Tallinnas tegutsenud koitemeistreist on teada: Leopold Biek,
Friedrich Giess, Michel Kristin, Johan August Surem, kuid nende tegevust ilmestavad
andmed on seni viiga liinklikud. Nii teame, et L. Biek osales edukalt oma nahatdodega 1897.
a. Tallinna pollumajandus- ja kiisitoéniitusel. Fr. Giess. kes oli omndanud meistrikutse
aastal 1881, tegutses samuti Tallinnas. Koitemeistriks sai M. Kristin 1895, omandas
koitekoja Vene ja Heliste unlitsa nurgal, hiljem Nikolai uulitsal, ajalehe andmeil tegeles ka
hiilgenaha ostu-miiiigiga. J. A. Surem sai raamatukditemeistriks 1896, omas (66koda
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Roosikrantsi uulitsal, oli P. Kanuti gildi vanem, suri 1912.
Ulevaate eesti kditemeistritest 15petan aga Tartu 19. saj. 2. poole koitedpilastega,
kellest hiljem on saanud Eestis tunnustatud koitemeistrid voi viikeettevotete juhid.
VILLEM LAAN Villem Hansu p. Laan, s. 3. 01. 1863 Viljandis, kutse omandas E. Beckmanni

JUHAN MUULI
JOHANNES MUULI
AUGUST VAHER

ALEKSANDER 10GI

PEETER KIPPIK

JOHAN KIPPIK

OSKAR ZIMMERMANN (SOMERMAA)

GEORG UNGER

FERDINAND STAU

OSKAR TAMMIJARV
KARL HAROFF
EDUARD TASKA

KARL REBANE

ALEKSANDER SCHMIDT
ARVED SAAT

JOHANNES KALJO

EDUARD UUK

juures, 1888 siirdus Peterburi, tdétas O. Kirchneri kartonaaZivabrikus ja aastail 1899- 1917
Sinoodi kk. juhatajana, 1923 - 1933 Tallinna Eesti Kirjastus-Uhisuse graafikatéokoja
juhatajana, kéitemeistriks sai 1932.

Juhan Muuli, 5. 2. 12. 1870 Tartus. Koitekunsti asus Gppima A. Piepenbergi kk-
s, jiitkas Malocki kk-s, kus teenis vilja sellitunnistuse. Oli 24 aastat “Postimehe” kk.
juhataja, 1928 rajas crakditckoja Tartus Suur-Turu 8. Meistrikutse omandas 1922 a. Tartus.
Isa 166d jiitkas poeg Johannes, kes oli aastakiimneid Tartu iilikooli raamatukogu kaitja.

August Vaher,s. 23.02. 1871 Raadi v. Koitekunsti asus Sppima A. Laakmanni kk-
s, 1890 sai sellitunnistuse ja siirdus Peterburi, sealt Euroopasse, kus téiendas end raamatukditmis-
jakunstkisitéokoolides Westfalenis 1895 - 1897, Utrechtis 1897 - 1903, Geras 1904, 1922
omandas meistrikutse Tartus, oli téokodade juhataja A. Laakmanni, Ripina Paberivabriku
ja O/U “Tlutriikk" juures.

Aleksander Jogi, s. 30. 08. 1880 Leisi v. Saaremaal. Oppis triikitdoliscks (1893
- 1898) Kuressaares, koitjakutse omandas C. Ungeri juures Tartus (1902), seejirel 0otas
Peterburis (Rou, Schnell), Helsinigis Ateneumi Shtukursustel, Berliinis (W. Collini),
Pariisis, Antverpenis, Ziirichis (Kunstgewebeschule), Tallinnas Palmanni kk-s, 1918-1922
Riigi Kunsttéostuskooli meister-instruktor jm. Suri Tallinnas 1965.

Peeter Kippik. 1880 - 1925 (7). Oppis ametit H. Behri ja H. Laakmanni juures,
siirdus Peterburi, kus omas koitekoda (1911 - 1917), 1905. a. osales nahamosaiiktehnikas
unikaalktidetega Tartu pollumajandusniitusel. Kindlustas oma tuleviku, naitudes meister
K. Saarna tiitre Lenaga.

Johan Kippik, s. 4. 01. 1882 Kavilda v. Tartumaal. Ametit hakkas dppima K.
Saarna juures Vorus, seejirel (1901) Malocki ja Ilmi kéitekojas Tartus. 1905 suundus
Peterburi, kus té6tas meistrina O. Kirchneri kartonaaZzivabrikus, tilendas end A. Schnelli
Keiserlikus dukonna-kéitekojas. Hiljem tottas K. Jaiki ja K. Haroffi kk-des, *‘Noor-Eesti"”
ja “Postimehe" kk. juhatajana.

Oskar Zimmermann (Somermaa), s. 6. 12. 1883 Tartumaal Kikkaveres. Eriala
oppis Joh. Buschi juures, tiiendas end Peterburis, 1908 sai meistriks. Oma téokoja
toodetega esines 1912 Roomas, kus omistati niituse Die Gran Premio, 1929 aga Eesti
{leriikliku niituse Grand Prix. Téokoja nahat6id kujundasid kunstnikud R. Hinnov-Roos,
E. Tiisler-Tamberg jt.

Georg Unger, s. 21. 12. 1988 Tartus kditemeister C. Ungeri pojana. Ameti
omandas isa kk-s. tiiendas end Saksamaal - Diisseldorfis ja Leipzigis. Pirast isa surma
jiitkas Tartus kk. juhatajana (rajati 1893). Meistriks sai 1934, valdas vooli ja kiisikuldamist.

Ferdinand Stau, s. 27. 01. 1887 Venemaal, Pihkva kubermangus. Kutse omandas
Tartus Malocki kk-s. Siirdus Peterburi O. Kirchneri kartonaazivabrikusse, 1910 naases
Tartusse. Tonissoni ja Tallinnas Palmanni kk. meister, 1919 - 1931 kiisitd6opetaja. Oma
etteydtte asutas 1931 Kivi tin. 22, hiljem Lossi 32.

Oskar Tammjérv(1888 - 1980), s. Stockholmis, Oppis Moskva Korgemas Skulptuuri-
ja Arhitektuurikoolis, 15petas Tallinna Kunsttdostuskooli 1926, 1926 - 1933 oli ENPR
nahatdtkoja juhataja, 1933 - 1940 eraettevotte omanik.

Karl Haroff, s. 18. 08. 1888. Ametit dppis C. Ungeri juures 1902 - 1906. 1908
siirdus Peterburi O. Kirchneri kartonaaZivabrikusse, 1913 Riiga Liera vabrikusse, Tartus
t6otas G. Zirki kk-s. Oma ettevotte asutas 1920, Meistrikutse omandas 1932.

Eduard Taska (29. 03. 1890 - 07. 03. 1942). Ameti omandas C. Ungeri kk-s. A.
Braito ateljees Miinchenis ja M. Ulemani juures Peterburis. 1917 - 1924 oli dpetajaks
TRKTK-s, 1923 rajas oma dppetdokoja ja ateljec “TASKA™ (1933 - 1940).

Karl Rebane, s. 1891, Oppis R. Tennofi ja H. Forstreuteri kk-s Tallinnas,
koitemeistriks 1932.

Aleksander Schmidt (1893 - 1979), Ameti omandas C. Ungeri kk-s, 56tas
Peterburis ja Tallinnas (1916 - 1956) E. Taska nahaateljees kuldajana, hiljem KF KK
nahaateljees.

Arved Saat (1894 - 1986). Kéitemeistriks 1936, Tootas “Lineerija”, “Hansa™,
“Woime" kk-s ja J. Kodrese KM nahatdtkojas, sojajirgselt Tallinna TK Abikiitise
nahaateljees (kunstnik Adamson-Eric).

Johannes Kaljo, s. 1894. Oppis O. Kirchneri kk-s, totkoja juhataja A. Kalmeri kk-
s, koitemeistriks 1935, “R. Haarla"” kk-s.

Eduard Uuk, s. 1895, Oppis C. Ungeri kk-s, toiitas Peterburis, Tallinna SGjavie
triikikojas, Tr. “Hansa", meistriks 1935.

Eestlaste siirdumine Peterburi elavnes 19. saj. 70. aastatel. Touke selleks andsid
uus passiseadus ja raudteevorgu loomine. Suhteliselt lihedal olev Peterburi pakkus hiid
vaimalusi ka nahatéo alal. Nii tdotas iiksnes O. Kirchneri kartonaaZivabrikus sajandivahetuscl
54 eestlast, nendest kaks osakonnajuhatajana. Oma tddkojad Peterburis avasid M. Uleman,
P. Kippik ja E. Taska, kuid nende pohitegevus jadb juba 20. sajandisse.
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EHISNAELAD 2.10.2. Ehisnaelad
Unikaalne koide, mis oli rikkalikult kaunistatud viiriskividega, pirandas
itksikelemente ka keskaja tarbekoitele, Nii nieme koitekaane kaitsefunktsioone tditmas
migikristalle kéite nurkadel, mis spetsiaalsctes metallpesades asudes tiitsid kaitsenurgiste
KAITSENAELAD (-naclte) esialgset funktsiooni. Siit arenesid viilja kaitsenaelad, kohrutatud puklid (kahejalgsed

NURGAPILLAADID

AARE JA NURGAKAITSED

GRAVEERING

PRONKSIVALU

OKSIIDIKAHJUSTUS

RAUDNAELAD

VASKANUMAD

“REBASEPLEKID"

TISLERILIIM

naelad) ja kohrutatud nupuga nurgaplaadid. Kreeka-slaavi koidetel asuvad nurkadel mandli-
voi siidamekujulised kaitsenaelad, keskmikul aga rosett voi piikeseketas. Veidi teist
funktsiooni tdidavad nende koidete sulgurnaclad, mis pika keelena tungivad puitkaande
ja nacla 15pus oleva ava kaudu kinnitatakse tikuti abil puukaanega, Sageli peetakse neid
kéitenaelu ekslikult stiilusteks - kirjutusvahenditeks, millega kanti tekst vahatahvlitele.
2.10.3.  Adre- ja nurgakaitsed

Uksikutel koidetel leiame lisaks lukkumitele ka koite kaitseks valmistatud
metallkante, mis naeltega puukaante servadel fikseerituina kaitsesid koidet mehaaniliste
kahjustuste cest. Nurkadel paisus diris kaitseplaadiks, mis erinevatel aegadel oli erineva
suuruse ja kaunistusviisiga.

Nii nagu lukkumeidki, vaib ka nurgakaitseid jagada: kaitsenaelad, kaitsepuklid,
nurgaplaadid, metalliirised, keskplaadid,
2.104. Metallpanuste kaunistustehnikad

Metallpanused on variatsioonirikkad nii oma funktsiooni kui ka kaunistusviiside
poolest. Varasel keskajal olid need pohiliselt sirgeservaliste kontuuridega metallplaadid,
dekooriks graveeritud ornament vai $riftielement. Hiljem muutus dekoor rikkalikumaks,
kuni tellija v6i teostaja monogrammi fikseerimiseni. Vairismetallist kaitseclementide
puhul leiame lisaks graveerija monogrammile veel ka tsunftimargi. Barokk-kunst t5i
lopsakuse ka lukkumite dekoori. Lemmiktehnikaks sai pronksivalu, motiivideks aga
“Heilige David" v5i moni teine piihak.
2.10.5. Metallioksiidide kahjustused raamatus

Sagedamini esinev kahjustus raamatus on roostekahjustus, mille pohjustajaks
on raamatu oksiideerunud kaitsenaclad ja -klambrid. Raamatus toimub omapiirane keemiline
protsess, kus raamatuplokk imab endasse ruumis oleva niiskuse ja kokkupuutes metallidega
pohjustab nende kiire oksiideerumise. Tekkinud rooste (Fe,0,) 16hub omakorda paberi
struktuuri ja kutsub esile selle pudenemise. Et aga paberilehed raamatuplokis on tihedasti
kokku liibunud, imbub ka oksiid libi mitme poogna, pohjustades nii tsise kahjustuse.
Peaaegu koigi ahelraamatute juures mirkame ahela kinnitusklambrite voi ka kaitsenaelte
tekitatud kahjustusi. Keskajal levisid raamatute sulgurina valgevasklukkumid, mis raamatu
puitkaantele olid kinnitatud raudnacltega. Kahe metallivahelise keemilise protsessi resultaadiks
on jillegi oksiid, mis m&jub lagundavalt paberile ja ka nahale. Restauraatori iilesanne on
viimasel juhul raudnaelad eemaldada ja lukkumite kinnituseks kasutada ainult vasknaelu.
Paberikahjustuse neutraliseerimist ja paberi struktuuri tugevdamist kisitletakse mones
kiesoleva biilletiini erinumbris. Uheks kahjustuse allikaks on ka vaskndude kasutamine
kliistrite valmistamisel. Antiseptikuta kliister rikneb (vanasti kasutati kliistri lisandina
mett vai kiiiislaugumahla) ja tekkinud hapendumisprotsess loob keskkonna, milles vasknou
oksiideerub, andes jiigid kliistrisse, kust need omakorda restaureeritavale paberile kanduvad.
Metallikillud voisid paberisse sattuda juba selle valmistamise kiiigus ning on niiiid
“rebaseplekkidena” tuntud.

2.11. LIIMID
2.11.1. Puidu- e. tisleriliim

Kontsentraadina esineb tisleriliim tahvlite ja graanulite kujul. Et valmistada
neist sobiva kontsentratsiooniga vedelliimi, asetatakse kuiva liimi tiikkid mitmeks tunniks
vette porsuma. Kui liim on porsunud, asetatakse see vesivanni (veevoodriga keedundu).
Liimi valmistamise algul peab restauraator kontrollima, kas vesivannis on kiillaldaselt
vett,.sest viimase kogusest s6ltub lilimi valmimise ja (kuumana) siilimise aeg. Kui vett
on vesivannis kiillaldaselt, asetatakse nou tulele, Selleks kasutatakse sdepanni, piirituslampi
véi ka elekirilist soojendajat. Viltida tuleb dgedat tuld - liim voib keema hakata ja ira
korbeda. Ka siiltjatele liimitiikkidele tuleb kallata vett, nii et need veega kactud oleksid.
Koitetoodel kasutatakse parajalt vedelat liimi (tisleritdddel, samuti murdunud puitkaante
iihendamisel kasutatakse paksemat liimi). Liim peab olema soe kogu kasutamise aja.
Tinapieval kasutatakse selleks elektrilist soojendajat (spetsiaalse liivasirgiga) voi “Marmiiti”.
Et hoida liimi pidevalt soovitud kontsentratsioonis, lisatkse sellele aeg-ajalt sooja vett.
Eelmisel péeval valmistatud liimi iilessulatamisel peab olema kannatlik, sest selle Giged
omadused (voolavus, paksus) ilmnevad alles tdielikul iilessulamisel. Head tahvelliimi
tuntakse heleduse, libipaistvuse, kuuekordse veeimavuse ja kergesti kildudeks purunemise
jérgi. Raamaturestauraatori liimindu on kaheosaline - iihes on paksem liim toéks tekstiilidega
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kaane 1aikeservalt, libib kaane, teeb silmuse kaanesiivendis ja, libir  xaane piza.n Isiivendi
kaudu uuesti, kordab samu kiike veel kolmel korral. Seejuures jadvad loikeservale pikad
niidid, mida koitenor haarab tagasikaigul, véljudes esimese poogne avades' S=lle tulemusena
liituvad poognad omavahel ahelpiste abil.

2.9.5. Murdunud kaanelaudade parandamine

Puukaante sagedasemaks defektiks on kaanelaua murdumine, millega kaasneb
kattenaha murdumine. Et kahjustusprotsessi pidurdada, tuleb laud uuesti liita vedela,
kuuma puuliimi abil, asetada seejirel kahe puukilbi vahele, mis pitskruvidega pingutatuna
annab samaaegselt voimaluse ndéri ja poira abil viia kaanelauaosad tagasi oma algasendisse.
Piirast kuivamist kaetakse murdekoht 2...3 cm laiuse kaltsupaberiribaga, mis pingeid
omakorda iihtlustab ja tasakaalustab.

Teine puitkaante sagedamini esinev mehaaniline kahjustus on nurkade murdumine.
Ennistamiseks hodveldatakse murdekoht diagonaalselt kaldpinnaks, millega liidetakse
sama kaldega uus lauaosa. Tugevama liite saamiscks asetatakse iihenduskohta vasksed
filtrid ja liimitakse seejirel mdlemad pooled kuuma puiduliimiga.

Deformatsiooni irahoidmiseks kaetakse kaanelauad sisekiiljelt pikisuunalise
kaltsu-(jou-)paberiga. Dokumentaalscte mirgete puhul isoleeritakse puit raamatuplokist
kaanelaudade sisekiilje vahatamise abil: 100 ml tirpentini + 30 g mesilasvaha, Kreem
hoorutakse kaanelauasse, midrdumise viltimiseks asetatakse sisuploki ja kaanelaua vahele
ajutiselt poliietiileenkile.

2.9.6. Pappkaante valmistamine

Renessanss-stiil toi Euroopa koitekunsti iihe tiiendusena pappkaaned. Seoses
sellega muutus kéiteploki kinnitusviis, vihenes lukkumite osatihtsus kite vormi séilitamisel,
kasutusele tulid tekstiilseosed jne. Pappkaante valmistamiseks kasutati sageli
makulatuuripaberit, mis seab aga restauraatori ette tiiendavaid kohustusi - avada ja
konserveerida ka vanad triikise- ja kisikirjalehed ning valmistada kaaned uuest papist.
Kaancpapiks valitakse sobiva paksusega koitepapp (mis juba vabrikus on valmistatud
kolmekihilisena) voi valmistatakse ise kolmest Shukesest papilchest vineeritaoline koitepapp.
Selleks 15igatakse kaks pappi vertikaalse kiusuunaga ja iiks (vahepapiks) horisontaalsuunaga,
iihendatakse omavahel tisleriliimiga ja kuivatatakse pressis. Kaanepapid l6igatakse
raamatuplokist 6 mm laiemad ja 12 mm pikemad, tihendatakse sobaga selliselt, et aladir
oleks iilaiidirest veidi laiem. Et saavutada sujuvam iileminek raamatuplokile, iimardatakse
kaanepappe raspli ja liivapaberi abil. Kéitendorid klopitakse lahti ja liimitakse lehvikukujuliselt
kaanepapile, jilgides samal ajal pappide omavahelist paralleelsust ja kaugust seljavaltsist.
2.9.7. Raamatuselja valmistamine

Prantsuse stiilis koitel valmistatakse pikisuunalisest papist kaante pikkune ja
ksiteselja laiune seljapapp ning antakse sellele voltluuga kumerus. Kaks korda kliisterdatud
ja paindekohtadelt Shendatud naha keskele klecbitakse seljapapp, seciirel niisutatakse
nahka paremalt poolt, silutakse ja voolitakse vilja valekditmed ning asetatakse viltide
vahele pressi kuivama. Kui scovitakse seljale vajutada ka tiitel, tehakse seda enne
koitekaante iihendamist raamatuplokiga.

2.10. LUKKUMID, EHISNAELAD, AARE- JA NURGAKAITSED
2.10.1. Lukkumite tiipoloogia
Raamatuploki kooshoidmiseks on kasutatud viiga erinevaid lukkumeid, mis on
nii oma arvult (2...4) kui ka kujult muutunud koos raamatukonstruktsiooni muutumisega.
Tiipologiseerides lukkumeid, tuleks neid liigitada vastavalt kéite enda funkisiooni muutustele.
Ahelraamatud: lukkumi funktsiooni tiitis 5-liililine ahel, millega raamat oli kinnitatud
lugemispuldi kiilge.
Miihisraamatud: kokku koidetud nahkrihma abil (clausurae ).
Klappraamatud: a) ndopsulgur kokkukorrutatud rihmseosega,
b) libipdimitud liilidega rihmsulgur,
¢) kaksirihm-sdlmsulgur,
d) pannalsulgur.
Puukaanelised koited: a) nahkrihmsulgurid, mis haakuvad kéite esikaanel (fibulae ),
b) nahkrihmsulgurid, mis kinnituvad I5hikuga puupunnidel tagakaanel,
¢) palmitud, kolmeharulised nahkrihmkinnised, mille metallrngas
kinnitub kéitekaane serval oleval naelal,
d) metallklambriga, nahkrihmSarniiriga lukkum,
¢) metallklambriga, metall§arniiriga lukkum,
f) metallklambriga, metallSarniiriga, lukustatavad kditesulgurid.
Pappkaanelised kdited: a) paelkinnised,
b) nédrkinnised.

KOLMEKIHILISED PAPPKAANED

H. v.Liiers, Die Buchschliessen, Archiv fiir
Buchbinderei, Zeitschrift fiir Einbandkunst,
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W. J. Kuprik, Einbandelemente und ihre
Rolle als Buchschutz
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Poolmhkkonc nahknurkadc

valmistamisviise

poimitakse iimber noortdidise kalasabamustriline kude. Eriti keerulise arenduse on
noorkaptaalid saanud kreeka-slaavi kloostrikidetel, kus pdiming esineb kahel paralleelsel
noortiidisel, Selline kaptaal eendub kditeotsast 1,5 - 2 cm ulatuses. (Tugevalt eenduvate
kaptaalidega koited ei paiknenud otsale toetuvalt riiulilaudisel, vaid lamavas asendis,
laikeserv viljapoole. Viimasel asus sageli kisikirjalise raamatu tiitel.) Sama tiilipi on ka
armeenia koite kaptaalid (vt. joonis).

2.8.3.  Araabiapidranc kaptaal kujutab endast mitmevirvilist kootud paela, kus sidamiku
moodustab sageli nahkrihm. Kaksikniidid keermestatakse omavahel, eriviirvilised
(vastassuunalise keermega) omavahel. (Ihele kinnitusniidile (16im) kinnituvad kaksikniidid
(6 - 8 tk.) asetatakse iiksteise korvale ja kinnitatakse omavahel niidi abil, mis iihtlasi
fikseerib kaptaali raamatuplokile. Sellise pacla valmistamiscks kasutatakse 2 - 6 eriviirvilist
siidniiti, kusjuures need harmoneeruvad nii 16ikeviirvi kui ka esilehtedega.

2.8.4.  Nahk- ja noortaidisega otsanoorid

tulid kasutusele renessanssiperioodil. Need ei asunud enam koitekaante servadel, vaid
varjusid kditeselja kumerusse. Uheks lemmiktiiiibiks sai kahevirvipdiminguga nahktiidisega
kaptaal, mis kinnitus koiteselja “valekoitmel”. Siin saabki kaptaali valmistamine alguse:
eri virvi niidid kinnituvad s6lmena, jitkudes vaheldumisi selliselt, et péére sooritatakse
kaptaali aladirel ning sellest tekkiv pdiming katab raamatuploki otsa. Tiidise pdhjal véib
kaptaale liigitada: a) nelikant nahkrihmtdidisega, b) nahkrulltdidisega, ¢) ndortaidisega,
d) pargamentribale dmmeldud kaptaal. Kaptaale mitmekesistab mitmevirviline niidistik
ja kahekordse tdidisega - harikaptaali kasutamine.

RAAMATUPLOKK
Raamatuploki kinnitus kaanelauas
Puitkaaneline koide kujunes vilja 2. - 4. aastasaja jooksul. Kui Liiéne-Euroopale
oli tiiiipiline poognate kinnitumine kanepinéoridele ja seejirel puukaantesse, siis paralleelselt
eksisteeeris teinegi, krecka-slaaviparane koitmisviis: iiksikpoognate kinnitumine ahelipistena
kaanelauast alguse saanud koitendorile. Tugevamaks osutus aga selja laiuselt 15hestatud
nahkrihmkoitmetele Gmmeldud sirgeseljaline raamatuplokk. Nahkrihmade otsad kinnituvad
puukaante siivendeis puukiilude abil. (NB! XVIII saj. pirgamentkéidetel 16hestuvad
nahkrihmad kaheks viljaspool selja laiust; iiks neist labib kaanepainde, teine aga kinnitub
kohe kaanelauas.)
29.2.  Kaanematerjal
valiti lehtpuude seast: varasel keskajal oli selleks pihklipuu, hiljem laialeheline tamm ja
pirn. Venemaal kasutati ka kaske. Eriti tugevat aluslauda vajati elevandiluust véi
vairismetallidest plaatkaunistuste, viiiriskivide ja emaileeritud medaljonide kinnitamiseks.
Huvitay on jilgida ka puidu kiusuuna arvestust koitekaane valikul: kditekaane puit valiti
puu siidamiku lihedalt, kumerusega viljaspoole. Tavaliselt on kdidete puitkaaned
pikisunnalised, kreckapirastel koidetel aga ka poiksuunalised. (Niiteks paljud Petseri
kloostri XIV - XVI saj. kéited.)
2.9.3. Kaanelaudade profiil
muutus aeg-ajalt. Varasel keskajal ithtus raamatuplokk kaanelaudadega, moodustades
kantisservalise monoliitse terviku. Et anda koitele kergem viljaniigemine, uuristati kaaneserva
kolmnurkne siivend. Siivend pidi imiteerima kopti koidet, mille kaanelauad koosnesid
kahekihilisest kaanest - esimene neist oli kinnitatud sisuplokiga, imbriskaanel asus aga
koitedekoor ja molemad kaaned omavahel kokkuliidetuna moodustasidki koite kattekaane,
mille servadel on aga mirgatav siivend. Sama siivendit matkiti ka siis, kui papiitiruskaasi
asendasid puitkaaned. Koitekaantele kerguse andiseks {imardati - profileeriti - kaanelaudu,
metallnurkade ja lukkumite aluspinnad jdid aga iimardamata.
2.9.4. Kinnitumine kaanelaudades

Lehitsedes vanade raamatute katalooge, mirkame sageli viidet ligato alla greca.
Selle termini taga peitub kirjapoognate eriline kinnitusviis kaanelaudadele. Kaldun arvama.
ct nende raamatute kitmist alustati kaanelavast ja iga jirgnev poogen kinnitati eelnevaga
ahelpiste abil. Koite keskel sdlmusid omavahel kaks plokipoolt, moodustades terviku. On
erinevaid kinnitusviise: ZZZ-kinnitusviis on leidnud pohjalikku kisitlust koiteajaloolase
B. v. Regemorteri artiklis “Le reliure des manuscrips grecs” (“Scriptorium”™ 1954).
Petseri kloostri koidete eripira olen kisitlenud ka varem, kuid kéiteajaloolaste huvi
nende materjalide vastu kohustab neil peatuma pikemalt.
Manuskript nr. 754 (TU TR, Petseri klooster)*
Mootmed: 21,8 x 0,8 x 12,8 cm
Profileeritud liistudega servad on iihendatud kaanelauaga tiftide abil. Kaptaal Gmmeldud
seljatugevdusnahale, otsad kinnituvad puitkaanelaua serval. Kahekordne koitenoor saab
alguse esikaanelt, ldbib neljal korral kaanepaksuse, jittes silmuse kaane servale, vastassuunas
jitkub teekond juba esimese poogna sees, haarates kolmel korral silmuse, neljanda
I6ikeava kohal suundub aga jargmise poogna sisse ning kordab sama lilkumist vastassuunas.
Kaanelauas iihendab diagonaalkanaleid omavahel vertikaalsiivend kaane viliskiiljel.
Analoogse kinnitusviisiga raamatuplokid, mille kisikirjad on kindlasti valminud Petseri
kloostris, on: mser, 703, 709, 715, 719, 722, 742, 744, 745, 750, 754.
Manuskript nr. 753 (TU TR Petseri kogu)
Teine, enamlevinud koitmisviis erineb eelmisest selle poolest, et koitendér saab alguse

2.9.
29.1.
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(jirgneb ju veel selja kumerdamise operatsioon). Kui selg on kuivanud, jargneb raamatuploki
adirte 16ikamine. Vanasti tehti seda kisiinstrumendi - ketasnoa (hobli) abil, niiiid press-
giljotiini abil. Ennistatavatel koidetel tavaliselt ploki diri ci l6igata, erandjuhtudel - kui
valamismeetodil parandatud lehtede mdGtmed on tugevasti kasvanud - korrigeeritakse
ploki mdatmed endistesse proportsioonidesse. Kui raamatuplokile on ette nahtud kumerdatud
selg, techakse seda pirast esiserva loikamist ja alles seejire] 1Gigatakse iile ka raamatuploki
molemad otsad, Siinjuures on oluline, ct 15ige oleks 907 all esiserva l6ikega, mis annab
raamatule korrektse villimuse. Selja kumerdamine voetakse ette ainult nendel restaureeritavatel
raamatutel, millel seda oli ka varem tehtud. Kreeka-slaavi kdidetel, mille raamatuplokk
16igati (saeti) koos kaanelaudadega, selga ei kumerdatud. Raamatuselja kumerdamiscks
niisutatakse selga, seejirel asetatakse raamatuplokk esiiiirega restauraatori poole ja surutakse
vasaku kie harali sdrmedega tugevasti vastu lauda. Selga vasardatakse kergelt, andes
poognatele voimaluse libiseda tagasi. Sama korratakse, poorates vahepeal plokile teine
kiilg. Tulemuseks peab olema iihtlase kumerusega selg, viltida tuleb poognate astmelist
kumerdumist, Koiteselja kumeruse sujuvaks iileminckuks kaantele tehakse koiteseljale
siigav valts. Selleks asetatakse raamatuplokk laudade vahele pressi selliselt, et 5 mm
seljast ulatuks vilja. Jirgnevalt vasardatakse dirmised poognad maha 45 - 90° nurga all.
Selja kumeruse nurk sdltub eesmirgist: parkseljaliste driraamatute selg on 1/2 ringist,
harilikel koidetel 1/3 ja prantsuse koidetel 1/6 ringist. Jargnevalt on vaja seljakumerus
fikseerida. Selleks liimitakse kliistri abil seljale pikisuunaline ajalehe- voi joupaberi riba,
mis voltluu abil tugevasti selja kiilge voolitakse. Seljavaltsi korgus soltub kaanepapi
paksusest.
27, RAAMATUPLOKI LOIGE

Raamatuploki l6ikeserva virvimine sai tavaks juba 14, - 15. saj., kusjuures
kasutati ookrit, punast ja sinist virvainet. Tiitel kirjutati tavaliselt virvimata Ioikele.
Virvimisel oli lisaks esteetilisele ka kaitsefunktsioon hallitusseente sissetungi ja iildise
mairdumise vastu. Raamatuploki virvimiseks paigutati raamatuplokk kisipressi ja virviti
loikeserv poolkuiva vatitampooniga. Et I6ige oleks iihtlase vérvkattega, lihvis kditja
l6iget eelnevalt spetsiaalsete kaabitsate abil, parast varvimist aga toodeldi seda vahaga.
2.7.1.  Kirjude plokildigete saamiscks voeti kasutusele pritstehnika. Selleks kasutatakse
metallvarku ja tugevakarvalist harja, mis annab iihtlase suurusega piisad. Virvitud 16ikega
raamatute puhul on paberi konserveerimine komplitseeritud. Uhevirviliste plokildigete
valmistamisel kasutatakse peitse, virvimuldasid ja temperaviirve. PlokilGike virvimiseks
kasutatakse ainult vesipeitse (mitte piirituspeitse!), virvimullad onaga segatud kliistriga
voi Zelatiiniga. Temperaviirvidesse segatakse valget virvi, mis on iihtlasi sideaineks ja
annab I6pptulemusena mati 16ikeserva.
2.7.2.  Eelkruntimine
voetakse kasutusele siis, kui paberiploki omadused ei ole sobivad l6ike virvimiseks.
Plokilaiget toodeldakse maarjase vesilahuse (1:10) voi vedela kliistriga, Virviga katmiseks
peab 15ige olema tiiesti kuiv. Et véltida krundi ja virvi imbumist plokki, tuleb virvida
kiisipressis. Kui esimene katmine ei anna rahuldavat tulemust, voib teist korda katta alles
piirast ploki taielikku kuivamist. Kui lopptulemusena soovitakse matti plokildiget, hdorutakse
pinda vahalapi ja kuiva harjaga. Liikiva pinna saamiscks silutakse 15iget ahaatsiluriga
(analoogselt 16ikekuldamisele).
2.7.3. Marmorloige
levis koitekunstis juba XVIII sajandil, selle teostus sarnancb marmoreeritud paberi
valmistamisele (vt. eespool k. 35). Té66 dnnestumine oleneb paberist ja ettevalmistusest
(lihvimisest, kruntimisest maarjasega jne.) ning meistri osavusest, sest iihe 15ikeserva
katmine virviga teostub vaid ithe Gige virvipinna pundutuse tulemusena. On veel rida
teisi plokiloike kaunistamise viise: grafiitkate, kuldamine, ornamenteerimine
templijiljenditega jne. Nende kohta leidub iiksikasjalikke kirjeldusi erialakirjanduses.
28. KAPTAAL E. OTSANOOR

Uks variatsiooniderikkamaid detaile kditel on otsandor ehk kaptaal. Sdna tuleneb
ilmselt arhitektuuriterminoloogiast - sambad lGpetati-kaunistati kapiteelidega. Eesti keeles
on see mugandunud kaptaaliks. Kaptaalil on kéiteploki sdilitamisel libi acgade olnud
tihtis iilesanne - kindlustada raamatuplokk kéite otstel. Et erinevate rahvaste juures ja
erinevatel ajastutel on kaptaalil olnud sadu variatsioone, on koiterestauraator kohustatud
suure tihelepanelikkusega siivenema siilinud niidikatkenditesse, et ennistada kaptaal
originaalisarnaselt. Kaptaale tuleks siistematiseerida nii kinnitusviisist kui ka
valmistamistehnikast ja kasutatud materjalidest lihtudes. Mitmed niitidisaegsed kditedpikud
soovitavad kas pealeliimitud paelkaptaale (vabrikutoode) v5i kasutada n6dri iimber podratud
kirjut riideriba. Selline kaptaaliliik esines pohiliselt XVIII - XIX saj. vene kdidetel, kuid
osutus alati viihe vastupidavaks (koi, jahumardikas jm.). Palju tugevama 15petuse kéite
otsale annavad pdimitud (poognatele) ja palmitud (nahatiiidisele) kaptaalid.
2.8.1. XV saj. saksa koidetel voib niiha raamatuplokile toetuvaid nahkrihmkaptaale,
mis on poimitud nahasiidamikule - rihmale. Viimane kinnitus puukaantes, puukaante
nurkade mahaldikamisega aga loodi koitekaantel kaptaalrihma paigutamiseks sobiv kaldpind.
Nahkrihmkaptaali ithe variandina tuntakse moodust, kus kaptaali tdidise moodustavad
koiteselja kattenaha iila- ja alasery (vt. joonis).
282.  Teise suure grupi moodustavad noérkaptaalid, kus mitmevirvilise niidiga
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Raamatuploki kisitsi 16ikamine

1. Poognate kinnitamine (kaksik-) kditendoridel ja nende reljeefne viljatootlemine
koite seljal, Kogu raamatuplokk dmmeldakse koiteraamil, alustades omblust viimasest
poognast. Kéitendorid on eelnevalt timmatud lidbi mesilasevaha titki, et hoida dra liimi
imendumist kditmetesse, mis muudaks nad jaigaks ja kergesti murduvaiks. Varasel keskajal
valmistati iiheaegselt poognate kokkukéitmisega ka raamatu otsan6or - kaptaal. See oli
voimalik siis, kui raamatuploki vilisservi veel iile ei 16igatud. Selline kditmisviis tagas
monoliitse sisuploki ja hea siilivuse libi sajandite. Koiteselg kacti nahaga ja kéitmendorid
vooliti reljeefselt vilja. Et nahk notride karval histi seljaga liituks, mabhiti koide sidemega,
koitmete kontuurid aga fikseeriti keermesnéon jiljendiga. Sageli ulatuvad need
diagonaalsuunalised jiljendid 2 - 3 mm ulatuses ka kditekaanele.

2. Teise, uuendatud variandi kohaselt lastakse koitendorid raamatuploki

seljasiivendeisse, selg dodeldakse siledaks, naha alla aga liimitakse valekoitmed, mis
imiteerivad reljeefseid koitmeid. Siivendid kéiteseljal tehakse kisipressi paigutatud
raamatuplokki kiisisae abil 2 - 3 mm ulatuses (vastavalt ndori paksusele), et saavutada
sile selg.
2.5.3. Poognate dmblemine ribale
Ka siin esineb kaks voimalust.
1. Poognate dmblemine pirgamentrihmadele, mis samuti on eelnevalt pingutatud
koitmisraamile ja mille iimber poimub kéitmisniit, moodustades tugeva raamatuploki.
Selja laiusest iile ulatuvad pirgamentrihmad kahestatakse: iks pool rihmast libib paindel
kéitekatte pargamendi, teine pool aga kinnitub kditekaancs.

2. Teine kéitmisviis pohineb poognate kinnitamisel dmbluse teel paeltele. See
viis on kasutatav lihtkaite valmistamisel, kuid pole rakendatav vanade koidete ennistamisel.
Omblusniit libib poogna ja viljub enne paela, iiletab viimase ja jitkab oma teed edasi
poogna sees.

Uldsoovitused. Kuigi ennistusprotsessis piliitakse korrata originaali kitmisviisi,
v6ib moni iiksikdetail erandjuhtumitel jiida mirkamatuks. Nii oli tavaks, et ddrmised
koiteseosed asusid iilemise ja alumise tekstirea kohal. Sissesactud selja puhul jddvad
esimene ja viimane (eeslchepoognad) sisse saagimata. Poognad asetatakse lademesse
koitjast vasakul, esimene poogen kdige all. Koitmist alustatakse viimasest poognast.
Enne mblemise alustamist vahatatakse kéiteniit. Koiteraamile asetatakse viimane poogen
esimesena eeslehed allapoole. Esimene piste tehakse viljast sissepoole poogna vasaku
miirgi kohalt. Poognaniite pingutatakse Smblemisniidi liikkumise suunas pirast viimast
pistet poognaseljal, secjirel haaratakse eelmise poogna niit tagant ja jitkatakse uucs
poognas. Reljeefsete koitemete puhul teeb dmblusniit kringlitaolise liikkumise iimber
kaksikkoitmenooride. Omblemise 15petamisel solmitakse niit kaks korda. Niit ei tohi
liibida koitnoore, sest siis pole voimalik raamatuplokki tihendada. Omblusniidi jitkamine
toimub kdite seljal. Pirast dmbluse I5petamist vabastatakse plokk koitenooridelt, jittes 3
cm pikkused otsad, mis lahtiharutatult kinnitatakse liimiga plokile vai puukiiludega
kaanelauda.

2.54. Katkenud koitmete ennistamine

Koiterestauraatorite] tuleb sageli tugevdada katkenud kéitenttridega raamatuplokka,
seda poognateks lahti votmata. Katkenud kditmete ennistamisel tuntakse kolme moodust.

1. Kditesclja tugevdamiseks sactakse kéite selga 2 - 3 mm siigavused siivendid,
kuhu paigutatakse PVA liimi abil uued kditmen66rid.

2. Katkenud vanu néére pikendatakse uute “makei”-n66ride abil. Selleks pistetakse
iga kahe poogna tagant libi uus ndor selliselt, et need 16pptulemusena moodustaksid 4
kuni 8 uut nooripaari. Noore veidi lahti harutades ja liimi abil uuesti korrutades saadake
originaalilihedane uus kbitmen6or. Saadud vanade kGitmete pikendusnidride abil kinnitatakse
raamatuplokk kaanelaudadesse.

3. Korrates poognate omblust uutele riidest kditeribadele, tugevdatakse
raamatuplokki. Koiteribade vabad otsad kinnitatakse aga liimi abil kaanelaudadele.

4, Aiirmiste poognate omavahelist seost tugevdatakse iiledirepistega, ommeldes
nende kiilge samal ajal tugeva 5 - 6 cm laiuse riideriba. Raamatuploki uuestiiihendamisel
kaanega liimitakse raamatu avatud asendis kaanele esmalt riideriba, alles seejirel kaanepaber.
Viimase kasutamisel valitseb aga oht - viies koitesse uue materjali (sageli kasutatakse
selleks vana, dateeritud kaltsupaberit), tekitame kditeajaloolastele probleemi koitmisaja
miiramisel. Kite tugevdamise aspektist on restauraatori poolt kasutatud vote oige, ohtu
satub aga koite autentsus.

2.6. RAAMATUPLOKI VALMISTAMINE

Pirast raamatuploki vabastamist OSmblusraamilt, ecsimeste poognate
(ceslehepoognate) jirgnevatega kinnitamist ja koitmendoride liimimist raamatuplokile
tuleb raamatuplokk tihendada e. vasardada. Sec on vajalik tugeva ja tiheda kumerdatud
koiteselja loomiseks. Kaiteselja tugevus oleneb ka scllest, kui tihedalt suruti iiksikpoognad
plokis iiksteisele dmblemise ajal (sageli tehakse seda nelja-viie poogna tagant kerge
vasardamise teel). Seejuures on aga ka vastupidine oht - liiga jiigalt Smmeldud koiteplokk
ei voimalda normaalset kumerdamist! Raamatuploki iihtlustamiseks litiakse ploki selga
2 - 3 korda vastu siledat metallplaati vi litokivi ja asetatakse laudade vahele sellisclt, et
selg ulatuks vilja 1 - 3 mm ulatuses. Niiiid kactakse selg kuuma tisleri- (naha-) litmiga ja
Jastakse pressis kuivada. Secjuures ci tohi liim olla liiga paks - see annaks jdiga selja
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toormaterjalist, selle jahvatusastmest, paksusest jm. sdltuvad paberi omadused. Vana
piitipaberi valmistamisel kasutati linaseid kaltse; nende miendamise ja lahtikloppimise
jarel saadi pikakiuline paberimass, mis oma omadustelt vastab ka eeslehe nduetele,
Piitipaber ammutati sGelale - nii jdi viimase struktuur niiha ka pérast kuivatamist. Et aga
ammutussoelasse juba varakult hakati sisse pdimima paberiveski omanikumérki, valmistamise
aastat ja paberi sordimarki, on vesimargis peituv teave oluline ka restauraatori jaoks ja
vajab fikseerimist restaureerimisprotokollis. Andmete tuvastamine aitab meid ka raamatu
tritki- ja koiteaja kdrvutamisel, mis sageli ei lange kokku ei ajas ega paikkonnas. Samas
annab vesimirk sageli huvitavat lisateavet (niiteks K. E. v. Baeri raamatute esilehed olid
Ripina paberist, raamatute asukohaks on aga Peterburi TAR).
2:3: EESLEHTEDE FUNKTSIOONIST KAANELEHENA

Eeslehe kolme olulise iilesande hulgas on kaitsta ja ilustada kaante sisekiilgi.
Téhtis on ka esilehe funktsionaalne toime raamatukaane vormi stabiliseerimisel. Oiges
suunas struktuuriga esileht, mis kliistri abil iihendatakse kaanepapiga (-lauaga) hakkab
kuivades tiitma ka kaane kumerdaja osa. (Sageli tuleb kaane sisekiilg eelnevalt katta veel
iihe pikisuunalise ajalehe- voi joupaberikihiga.) Secjuures on oluline tunnetada, millal

paber on kiillaldaselt mirgunud, et teda kaanepapiga ithendada. Kiirustades tekib oht, et} .

kaanepaber pole veel kliistrist kiillaldaselt margunud ja “toorelt” iihendamise korral
tekivad kaanepaberil voldid, mida pole pirast kuivamist enam voimalik siluda. Veelkord
peab juhtima restauraatori tihelepanu Sige suunaga eeslehe kasutamisele, sest ka paindes
on selliselt valitud paber mirksa vastupidavam.

Eeslehepaberiks valitakse hea liimistusega toonpaber - nn. kaanepaber. Métdunud
sajandeil levis ka virviliste voi marmoreeritud kaanepaberite kasutamine, Unikaalkdidetel
liitus see sisekaane kuldornamentidega ja moodustas terviku raamatuplokiga. Harmoonia
saavutamiseks tuleb eeslehe kalingorist voi nahast painderiba valida eeslehega samas
toonis. Kaanelehti valmistati ka marmoreeritud nahast voi muareesiidist. Viimaste puhul
on oht, et liim tuleb materjali esikiiljele. Selle viltimiseks soovitas kditemeister A, Saat:
“kanda kuum puuliim esmalt papitahvlile ja alles sealt teha tdmmis riide tagakiiljele™.
2.4. EESLEHTEDE VALMISTAMINE

Oma iilesandelt voiks eeslehed jagada kolme gruppi.

1. Ohukeste, monepoognaliste raamatute tegemisel valmistatakse eesleht
toonpaberist. Eesleht |5igatakse paberipoognast vilja kaks korda suuremana raamatuploki
laiusest. Seejirel volditakse Ieht pooleks, kaanepoolsele osale kleebitakse peale 10 - 12
mm kitsam paberileht ja kuivatatakse filterpaberite vahel pressis. Batistist 16igatakse 17 -
20 mm laiune riba ja kleebitakse eeslehe murtud servale, millest 3 - 5 mm ulatub imber
esimese poogna.

2. Paksu raamatuploki puhul valmistatakse kaetud valtsribaga eeslehed. Selleks
16igatakse kaanepaberist vilja 1 cm raamatu formaadist laiem kaksikleht, murtakse
pooleks, murdeservale liimitakse 30 - 35 mm laiune riideriba ning kuivatatakse pressis
filtrite vahel. Pirast kuivamist valtsitakse riidega iilekleebitud osast 4 - 5 mm tagasi ja
astetatakse murdesse poogen. Uksikpoognad liidetakse dmbluse abil raamatuplokiks.
Riidega tugevdatud eeslehepaarist iiks liimitakse kaanepapile nn. valmiskaantesse.

3, Hinnaliste tiisnahkkoidete puhul kasutatakse nihtava valtsiga eeslehti. Selleks
ldigatakse eeslehepaberist viilja kaks erinevate mootmetega lehte; iiks ploki laiusest 5
mm laiem, teine sama palju kitsam, ja lisaks veel iiks, poole ploki laiune seba. Seejirel
IGigatakse 25 - 30 mm laiune nahariba. Laiem eesleht liimitakse 3 mm ulatuses esipoogna
sisekiiljele, selle peale nahariba ja viimasele omakorda varem 1digatud seba. Nahariba
teisele servale voib liimida ajutise, ploki formaadis kaitsepaberi, et viltida eeslehe
mairdumist. Eeslehe teine pool liimitakse hiljem kaanepapi sisekiiljele.

2.3; POOGNATE OMBLEMINE

Uksikpoognad &mmeldakse raamtuplokiks pohiliselt kolmel viisil, mida
koiterestauraator peab ennistades kordama. Kahjuks tahetakse sageli “paremini” teha ja
asendatakse vana koitmisviis uuega - Smmeldakse paelale. Tulemuseks on XX saj. koide,
mis on kaotanud oma autentsuse.

2.5.1.  Poognate liitmine ahelpiste abil

iiks vanemaid piirgamentpoognate iihendamisviise on ahelpiste. Selleks tehakse
terava noaga kolmnurksed siilgnd poogna selga, silgust viiljub poognaid iihendav niit,
haarab eelmise poogna niidi ja siseneb uuesti tagasi samasse avasse, moodustades aasa.
Raamatuploki kokkudmblemise tulemusena tekivad ahelomblused kéite seljal. Tavaliselt
on kéite seljal kolm kuni viis pohiseost ja kummaski otsas_“valeseos” (mis fikseerib
raamatuploki otsa), kus 6Gmblusniit teeb podrde tagasikiiguks. Omblusviis parineb koptide
koitekunstist, ajast, mil kditeraam oli veel tundmatu. Omblust alustati kaanelauast: niit
kinnitati kaanelauas, seejiirel libis see poogna ja kinnitus uuesti seni, kuni pooled poognatest
olid kéidetud esikaanele. Samuti toimiti tilejddnud poognatega, ainult et viimase poogna
kinnitamist alustati kaanelauas, muu jitkus analoogselt eelkirjeldatule. Raamatuploki
pooled sdlmusid ploki keskel. Tihelepanelikul vaatlusel mirkamegi kettpiste kahesuunalist
kulgu kéiteseljal ja solme liitekohal. See kditmiviis levis Euroopasse Kreeka kaudu ja
voeti ortodoksses maailmas omaks kloostrikdidetel.

25.2. Poognate bmblemine koitendoridele

Siis tuleb eristada kahte teostusviisi.

_._©__
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Ripina paberiveski vesimirk

EESLEHT

Renessaanskoide pappkaantele limitud
kditendoride ja kaptaalidega

EESLEHE VALMISTAMINE

POOGNATE OMBLEMINE

AHELPISTE
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kokkuvolditud poogen asetatakse seejirel endast vasakule nii, et Iehekiilje suurem number
Jjéib tilespoole.

Kaheksaks, kaheteistkiimneks ja kolmekiimne kaheks murtud poognate
kokkuvoltimisel tekivad painesse diagonaalvoldid, scepirast tehakse iiks pikildige ja siis
kaitutakse nagu viihemaarvuliste murretega poognatega.

1.3.2.  Raamatuploki lahtivitmine poognateks

Restaureerimist vajavatel raamatutel (pehastunud voi pdlenud selgadega
raamatuplokid) tuleb erine lahtivotmist tipsustada poognate iseloom, et pirast selgade
uuendamist iiksiklehed leiaksid oma Gige paarilise ja satuksid poognas oma digele asukohale.
Esineb ka erandjuhtumeid, kus raamatuplokk on koostatud kokkutraageldatud iiksiklchtedest-
poognatest, v6i on tervikpoognale lisatud veel iiksik leht. Vana, puuliimiga tugevdatud
raamatuploki selja avamiseks soovitan selg katta vedela kuuma kliistriga ja mone aja
moodudes (ca 15 min.) vana liim siluri abil eemaldada. Seejirel 1igatakse libi omblusnéond
iga poogna keskel ja eraldatakse ilksikpoogen raamatuplokist. Lahtivoetud poogen
puhastatakse vanast liimist ja vajaduse korral tugevdatakse mikolentpaberiga.

1.3.3.  Poognate iihtlustamine raamatuplokiks

Kui raamatulehed on poognateks uuesti kokku volditud ja asuvad lademes,
esimene poogen koige all, tasandatakse raamatuploki iiladir ja sclg. Selleks haarab
restauraator raamatuploki rnalt kahe kiega ja 166b paar korda raamatuploki iilaserva
vastu litokivi v&i mund siledat alust (andes seejuures iiksikpoognatele voimaluse libiseda
oma digesse asendisse). Seejirel korratakse sama raamatuploki seljaga nii, et plokk oleks
166gi ajal laua suhtes taisnurga all. Niiiid asetatakse iihtlustatud poognatega raamatuplokk
moneks ajaks vajutuse alla.

1.34.  Kditeploki vasardamine

Et kokkuvolditud lehtede vahele jiiib kiillaltki palju 8hku, voib 16pptulemuseks
olla nérk raamatuplokk, mis aga vihendab kdite vastupidavust. Selle viltimiseks vasardatakse
poognad raamatuplokis libi siledal metallplaadil spetsiaalse vasara abil, mille ots on
suurepinnaline ja kumerdatud servadega. See operatsioon on eriti vajalik uuesti liimitud
v&i valatud lehtede puhul, et saada tagasi tihe raamatuplokk. Et Iehed seejuures médrduda
voivad, vasardatakse libi abipaberi. Sellise vasara kaal on 4 - 6 kg, seetdttu mingib
lookide juures vasara kaal, mitte niivord lookide tugevus! Viikesepinnalise vasara kasutamisel
voib paber rebeneda, spetsiaalse instrumendi puhul see oht puudub.

1.3.5. Raamatute eripirasused

Enne kui asuda iiksikute kditeelementide tiipoloogia vaatlusele, peatuksin pogusalt
méningatel raamatute eripéradel, mida tuleb ilmtingimata siilitada ja fikseerida protokollides.

1. Varasemad kditmisjiljed poogna seljal - sdltuvalt raamatu siilivusest, sageli
aga valitsevatest moesuundadest kdideti raamatnid iimber, kusjuures sdilis ka varasema
koitmisviisi tunnuseid. Naiteks: kreeka-slaavi koitele omane ahelpiste asendati poognate
kéitmisega kaksiknooridele. Ahelpiste teostuseks vajalikud kolmnurk-sisseliked poognate
selgades aga siilisid.

2. Pirgamentlehtedel voime sageli mérgata §rifti paigutuse abijoonestiku jalgi.
Vahel on need jooned sisse soonitud voltluuga, vahel pressitud spetsiaalse reljeefse
ndorjaotusega puuklotsi abil, vahel kantakse kirjapaigutus ile teravate torgete abil jne.

3. Poognate paginatsioon - poognate mirgistamiseks kasutati alfabeeti
diagonaalpaigutuses, silpiilekandeid, numeratsiooni. Mirgid tehti kisitsi, gallustindiga
ning need kipuvad kéite seljal kergesti kustuma. Restauraator peab olema teadlik nende
olemasolust.

4. Kisikirjalised mirkused kaanelehel - sageli peitub siin kogu raamatu ajalugu:
omanikud, asukohad, kinke- ja piranduspiihendused. Kompresside kasutamisel kaanelehtede
avamiseks tuleb eelnevalt veenduda kisikirjaliste mirkuste tundlikkuses veeprotseduuride
suhtes.

5. Haruldased lisadetailid - nahknupp-jirjehoidjad lehtede servadel, vutlarid,
kapslid jne.

2. KOIDE

2.1. EESLEHED

Et kaitsta raamatuplokki kahjustuste eest, liita teda tugevamini koitckaantega ja
iihtlasi kaunistavaks sisedetailiks lisab koitja raamatuplokile eeslehed. Lisatud ees- ja
tagalehti nimetatakse paljudes keeltes Vorsatz. Siin avalduvad sageli koitja-restauraatori
stiilitunne, materjalitunnetus jne. Eesleheks valitud virviline v6i trilkimustriline
(marmoreeritud) paber, siidriie v6i marmoreeritud nahk peab nii oma tonaalsuselt kui ka
teostuse eksaktsuselt moodustama terviku filejiinud koiteelementidega. Kasutatud paber
peab oma omadustelt - tugevus, paksus, painduvus jne. - vastama eeslehe funktsioonile.
Kui kéitja-restauraator kasutab eesleheks vana kaltsupaberit, v8ib kditeajaloolastel tekkida
raskusi koite originaalsuse tuvastamisel (segadusse voivad viia vanad, daatumitega
vesimirgid).
2.2, Vesimirgist eeslehepaberil

Kbiterestauraator nii nagu raamatuajaloolanegi peab histi orienteeruma paberi
valmistamise tehnoloogias ja kaltsupaberi omadustes. Paberi valmistamisel kasutatud
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celnevat vaatlust erineva lainepikkusega kiirtes ja detailset dokumenteerimist. Sama
probleem esineb pirgamentkoidete puhul, mille kéitmiseks on kasutatud vana kisikirja.
1.2.2.  Keskaja kisikirjade vilisilmest

Koodeksite viliskuju kujunes vélja juba VII - VIII saj., mil neid oli véhe ja
seetdttu tiitsid nad sageli hinnaliste kingituste {ilesannet ning nende valmistamisel rakendati
parimate kisitdtmeistrite kogemusi.

Keskaja raamatul oli veidi “viljavenitatud” vorm, tekst asus lehtedel tavaliselt
kahes tulbas. Puudus tiitelleht, viimase iilesannet tiilis selgitav 16ik raamatu 16pus, mis
tavaliselt algas sOnaga explicit... Raamatu (osa) algust tdhistas punase viirviga kirjutatud
rida, sageli olid tidhed kirjutatud majusklites (suurtihtedes). Alates VIII saj. kujundati
raamatu voi selle osa esitiht - initsiaal - mitmevirvilisena.

Raamatu konservaatori iilesanne peaks piirduma ainult kahjulike protsesside
peatamisega, igasugused tihtede filejoonistamised ennistamise eesmirgil (sellest patust
pole vaba ka kiesoleva kirjutise autor) ja raamatuploki iimberldikamised, s.t. formaadi
muutmine peaksid olema igal jubul keelatud,

Urikute alusmaterjaliks kasutati sageli pirgamenti ja kirjutusvahendiks raud-
gallustinti. Alusmaterjali ja tindi vahel toimuvad keemilised protsessid ilmnevad tindi
tooni muutustes, pruunikasmustast kahvatu roostepruunini. Vahel Gnnestub ka teksti
intensiivsuse taastamine, kui aga pigmendiosad on hoidlate niiskuse tottu imbunud laiali
alusmaterjali, ei anna taastamine soovitud efekti.

Kuningakodades kirjutati dokumente, nn. diplome, paavstikantseleis aga bullasid.
Algul olid piirgamentdokumendid viikeseformaadilised ja varustatud teksti kirjutaja isikpitsati
vahajiljendiga. Hiljem formaat suurenes, alaiir keerati kahekordseks ja pitsatijiljendid
paigutati metall- voi puitkapslisse. Veelgi hiljem vajutati jdljend pitsatilakki otse
paberdokumendil, kusjuures mitme pitseri puhul iihendati need omavahel dekoratiivnéoriga.
1.2.3.  Tindid

Samavérd oluline nagu paleograafia, on ka tekstide ja sideainete ajaloo tundmine.
Kisikirjade (nii pirgamendil kui ka paberil) restaureerimise kdigus tuleb ilmsiks iiha
uusi probleeme, mis rohutavad keemiliste ja fiilisikaliste analiiiiside, samuti uute
desinfitseerimis- ja pchmendusvahendite tiiendamise vajalikkust. Ulevaateid tintidest on
erialakirjanduses avaldatud juba varem, kuid praktiline restaureerimine piistitab tiha uusi
probleeme. Aparatuuri tdienemine restaureerimislaborites voimaldab tintide analiiiisimeetodeid
valida ja sellest tulenevalt leida Hige konserveerimismeetodi.

1.24.  Pigmendid

Mirksa keerulisem on mitmeviirviliste initsiaalide konserveerimine - sageli on
moni pigmentidest raamatus toimunud “kromotograafia-protsessi” tottu libi tosina lehe
imbunud, jittes oma teele oreoole. See esineb tavaliselt inkunaablitel, kus esitihed on
tehtud kisitsi ja raamatukide aastasadu olnud niisketes hoidlates voi iile elanud uputusi.
Kahjustuste komplitseerituse 15ttu vajaksid need antud juhul leht-lehelist tootlust ja
konserveerimisviisi tipsema kirjelduse voib leida mones jirgmises publikatsioonis.

1.3. RAAMATUPLOKI KUTUNEMINE

Raamatuplokki kiitletakse antud t66s raamtukoite retaureerimise seisukohast,
raamatu kui terviku ennistamise filesannetest ning raamatu arhitektoonika tunnetamisest
lihtudes.,

Niiiidisaegse raamatu eelkdijatena nahakse voldikraamatuid e. leporello- ja
vahatahvelraamatuid. Arvatakse, et vahatahvlite kogum ei rahuldanud oma mahu t&ttu
praktilisi vajadusi ja seetdttu hakati nende vahele koitma kaksikpdrgamentlehti. Nii
kujunesidki vahatahvlitest rasmatute kaitsekaaned, sisuplokk aga paisus vastavalt vajadustele.
Esineb ka teisi vormikujusid. Etioopia raamatuplokk, pargamentlehtede kogum, on omavahel
ithendatud ahelpistega, kogu raamatuplokki kaitseb aga pirgamentvutlar - vutlarkdide.

Et niiiidisaja restauraator puutub kokku pShiliselt kdidetega, mis on pirit keskajast
ja renessanssiperioodist, piirduksimegi Liiine-Euroopa koidete omapira tutvustamisega.
Et aga Eesti piirneb ortodoksse maailmaga ja meie raamatukultuuril on kokkupuutepunkte
ka kreeka-slaavi kloostrikbidetega, vaatleme paralleelselt sealsete koidete erinevusi.
Oriendi kéitekunsti maju on meieni joudnud 1abi Laine-Euroopa ja kreeka-slaavi koitekunsti
(klappraamat.kuldamine jne.), kusjuures otseseid majutusi ja ka originaalkéiteid on vaevalt
sadakond.

1.3.1.  Poognate voltimine

Enamuse kisikirjaliste raamatute plokimaterjaliks on pirgament, mida pohjalikult
kiisitleti kidesoleva viiljaande esimeses osas, seetottu laheksime iile paberiploki valmistusviiside
vaatlusele.

Raamatu formaat sdltub paberipoogna kokkuvoltide arvust. Igale ajastule on
omased kindlad formaadid ja proportsioonid. Nii on inkunaablitele tiiiipiline folioformaat
- in folio (2°), s.0. kaheks murtud poogen, ja in quarto (4°) - neljaks murtud; in octavo
(8°) - kaheksaks murtud, 12° - kaheteistkiimneks murtud ja 32° - kolmekiimne kaheks
murtud. Neist kaks viimati nimetatut esinevad harvemini ja on omased barokkraamatule,
kui levis antiikva-kursiiviriftiga taskuformaat.

Raamatupoognate digest kokkuvoltimisest sdltub raamatu kvaliteet. Igal poognal
on paremal all dires poogna number, mille abil iiksikpoognad reastuvad raamatuplokiks.
Poogna parem serv painutatakse vasakule, paine silutakse luust siluri - voltluu abil ja

KOODEKS

Inkunaabel nr. 5 T(U TR Strassburg, 1481

Ennistatud initsiaal

M. Bender, Tintide probleemist paberi
restaurcerimisel, Raamat, acg,
restaurcerimine, I Tartu 1969

VOLDIKRAAMA

-
-

1 1
= = | ]
=§_ | = | |
= E ) = =
% R .
T =S R T
= = =
= | = | =
' I =
' i |

Poognate voltimine




40 MARKSONAD

RAAMATU ARHEOLOOGIA

VESIMARK

NARRIPEA - REVAL
COMMERZ KOLLEGIUM

L. Tiik, Eesti paberi vesimirkidest, TRU TR
5. tead. konverentsi materjalid, 1972
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PABERI SAILIVUSEST

pH viirtusega:

1-3 on tugevalt happeline
4-6 on norgalt happeline

7 on neutraalse reaktsiooniga
8-10 on norgalt aluseline
11-14 on tugevalt aluseline

PALEOGRAAFIA

KODIKOLOOGIA, DIPLOMAATIKA
EPIGRAAFIKA
PAPUROLOOGIA

ROOMA TAHTARVUD

KIRILLITSA TAHTARVUD

E. Valk-Falk, Vene raamatu ja nahkkdite
ajaloost, Raamat, aeg, restaureerimine, 11 1976
PALIMPSEST

analiiiisini pole iikski autor séandanud minna, sest siis tulevad ilmsiks patustamised nii
raamatuploki iimberkditmisel uutesse kaantesse kui ka n.0. uute kaunistustehnikate
kasutuselevotmisel - pritsimistehnikatest kattevirviga kuni ersatsfoolio kasutamiseni kuuma
triikraua abil. On see siis koitekunst?

1. RAAMATUPLOKK

I TEKSTI ALUSMATERJAL
1.  Pirgament (vi. eelmine peatiikk).
.2.  Paber

Ukski raamaturestauraator ei saa mooda raamatuajaloo ihest abiteadusest -
filigranoloogiast e. teadusest kaltsupaberi vesimirkidest. Restauraator peab tundma vesimirki
kolmest aspektist: 1) kui paberi tootmiskoha ja -aja mairamise vahendit, 2) kui abilist
paberipoogna iiksikosade kokkuliitmisel ja 3) kui madalamat ja norgemat kohta paberi
mirgtddtlemisel, kus varitseb oht I6hede tekkeks voi kattumiseks uue paberimassiga
(valamisprotsessil).

Vesimirk kui traadijiljend paberi valamisselalt tekib paberimassi ebaiihtlasel
ladestumisel valamisprotsessis, Et mirk tihistab vabrikut (ja sageli ka selle omanikku),
kus paber valmistati, valmistamisaastat, sorti, meistrit jne., ei tohiks restauraator
konseryeerimisprotsessis vesimirgi maotmeid muuta ega dubleerida teiste paberitega
ilma seda eelnevalt foto voi joonisena fikseerimata. Kattes kinni paberi vesimérgi, paneme
kahtluse alla kogu graafilise lehe autentsuse.

Olgugi, et paberi valmistamiskunst leiutati Hiinas juba 107. aastal, tulid vesimirgid
kasutusele siiski Euroopa paberitoodetel. Vana paberit nimetame sageli kaltsu- ehk
piitipaberiks, sest selle valmistamise lihtematerjalina kasutati enamasti vanu linaseid ja
puuvillaseid kaltse ning ammutamine toimus soela abil piittidest. Vanim vesimiirk périneb
1282. aastaga dateeritud dokumendilt; valmistaja nime kohtame esmakordselt 1307.,
kaksikvesimdrke aga 1483. aastal.

Esimene Eesti paberiveski asus Tallinnas, selle vesimirk aastast 1667 kujutab
narripead ja sona REVAL. 1734 asutati paberiveski Ripinas; sealne vesimirk leiti 1748.
a. kasutatud paberil - CK (Commerz Kollegium). Paberiveskid Eestis tegutsesid veel
Salul (1717 - 1795) ja Narvas (1820 - 1825). Eesti paberiveskite vesimarkide vastu on
enim huvi tundnud Leo Tiik, kelle publikatsioone on avaldatud TU viljaannetes, ulatuslikum
vesimirkide kataloog tuuakse ira C. Briquet’ publikatsioonis (1907), mis on kokkuvdote
tema poolt kogutud enam kui 44 000 vesimirgist (avaldatud on neist 16 000). Vesimirkide
kataloogi abil saab vesimirgi jirgi dateerida kunstiteost (graafika) ning restaureerimise
kiigus tuvastada ka paberipoogna originaalmooimed. Restaureerimisdokumentatsiooni
tuleb kanda ka 20. traadi vahekaugus millimeetrites, mille vordlus voimaldab méérata
iiheacgselt kasutatud ammutamisraamide arvu.
1.1.2.2. Paberi sdilivusest

Konserveerimismeetodi mairab kahjustuse iseloom. Paberi kahjustused tuleks
jagada nelja gruppi:

1) mehaanilised kahjustused - 16hed, murded, rebendid, hdordumised, kigardumised,
ndriliste tegevus;

2) bioloogilised kahjustused - hallitusseened, bakterid, insektid;

3) keemilised kahjustused - hapete, rasvade, pigmentide, tintide jiljed, higi-, tahma-,
vaha- ja parafiiniplekid jne.;

4) paberi loomulik vananemine - paberi pruunistumine, murdumine - mille tuvastamiscks
on vajalik rida keemilisi analiiiise (pH ja ligniinisisalduse madramine jne.).

—
Pt

1.2. TEKST
1.2:21.  Paleograafia
on kisikirjateadus, mis uurib vana- ja keskaja kirjaliikide arenemist, tarvitusel olnud
lihendeid ja vanade kisikirjade viliseid isedrasusi. Nendes orienteerumine annab
restauraatorile kindluse iihiste tunnustega kiisikirjatekstide voi nende osade uuesti
kokkuliimimiseks, kdite sisekaantele liimitud vai graviitirimappide komplekteerimisel
kasutatud kisikirjaliste aluslehtede dateerimiseks, lokaliseerimiseks jne. Et paleograafia
on osa maailmakultuurist, sealhulgas ka raamatu arenguloost, pean selle tundmist ka
restauraatoritele vajalikuks. Paleograafiast omakorda on vilja kasvanud uued teadusharud,
nagu kodikoloogia (codex - raamat); diplomaatika (diplom - dokument), mis uurib
kiisikirjaliste dokumentide kuju, nende originaalsuse ja vdltsingute tunnuseid; epigraafika
- pealkirjade arengut; papiiroloogia - papiiiiruste kirja jne.

Viiga olulise 156igu restauraatori jaoks moodustavad palcograafias liihendid,
arvud ja vahemirgid. Toon #ra rooma arvude siisteemi: I, IT, TII, TV, V, VI, VII, VIII,
VIII, X, L=50,C = 100, D =500, M = 1000. Sadade ja tuhandete liihivormi markimiseks
kasutati: Illc = 300, Vm = 5000.

Kirillitsa tihtarvud on dra toodud raamatus “Raamat, aeg, restaureerimine’ III,
1k. 34, kusjuures dateerimist alustatakse maailma loomisest, 5.0. 5508. a. e. m. a.

Pirgamentkisikirju, kus teksti kirjutamiseks on kasutatud vanu, kasikirjatekstist
puhastatud pirgamentlehti, nimetatakse palimpsestideks. Nende konserveerimine nduab
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Nii arheoloogiliste nahaleidude (pohiliselt jalatsite) kui ka vanade kéidete
konserveerimisel piitidsin kirjeldada iga leiu omapdra, neid omavahel vorrelda ja
tipologiseerida. Eeskujuks koitekunstis stisteemi loomisel said sellised autorid nagu G.
B. Bogeng, E. Kyriss, H. Helwig, B. van Regemorter, I. Schunke, B, Nuska, A. Giovannini,
J. A. Szirmai jt. Viiljatéétatud iildistusi olen tutvostanud ka NI seminaridel (Arhangelskoe
1980). kuid arvestades vajadust iiha tihedamini liilituda rahvusvahelisse raamatuajaloo-
alasesse teooriasse, pean vajalikuks jdrgida A. Giovannini vaatlussiisteemi, mis kdige
enam {ihtib meil seni kasutatuga.

TEOREETILINE PARAND

Mitmete eesti XX saj. alguse juhtivate kitemeistrite - Aleksander Joe, Adele
Reindorffi, Eduard Taska - tiheks kiisiraamatuks oli G. A. Bogengi “Der Bucheinband,
ein Handbuch fiir Buchbinder und Biichersammler", Halle 1913. Teose viirtuseks pean
autori loogilist kisitlusviisi - raamatukonstruktsiooni kujunemislugu tiksiktahvlitest tahvlite
komplektini; viimaste kinnitusviisides nieb autor poogenraamatu konstruktsiooni lahtealuseid.
Reas peatiikkides (Nutzband und Prachtband, Massenecinband und Einzeleinband, Die
Buchbinderei als Kunstgewerbe, Buchkunst und Einbandkunst) kisitleb autor esmakordselt
tarbe- ja kunstipdrast koidet vastandprintsiibil, ndhes nii erinevaid funktsioone, mida
raamat pidi tditma, kui ka erinevaid konstruktsiooni- ja kaunistusviise. Scetottu ongi
maoistetav, miks just see teos eesti kditeteoreetikute hulgas nii suurt poolehoidu leidis ja
sai meie metoodilise koitedpetuse lihtealuseks (teoreetilisi loenguid Tallinna
Kunsttoostuskoolis lugesid A. Jogi ja A. Reindorff).

Autor juhib iihtlasi tihelepanu idamaa munkade mojule iiri kdite valmistamisel
(VI saj.), mis on sdilinud kll]allkc miirgete alusel fikseeritav. Uhel XII saj. miniatuuril
(orient) on niiha koitmisraam, mis voimaldas iiksikpoognaid tugevamini kokku koita ja
seejirel koitekaantega iihendada. Varasel keskajal oli koite selg liimimata, seepirast
kaeti see kahekordse nahaga - algul toornahaga, seejirel pargitud loomanahaga (ka
Petseri kloostri kdidete seljatugevdusnahk oli séromjatina e. rasvaparknahk). Bogengi
teksti jdlgimist segab vaid asjaolu, et kirjeldatud ajaloolised votted pdimuvad tihedalt
kaasaegsete (s.t. XX saj. algaastate) masstootmisvotelega. Restauraatori aspektist vaadatuna
tuleb kaasaja raamatu iimberrestaureerimist sem harva elte, seetttu osutub see vordlus
mittevajalikuks.

Tundub, et teose autor on histi kursis teoreetilise pirandiga kditekunsti alal,
kusjuures sagedast tsiteerimist on leidnud praktikutest Paul Adams (“Handbuch der
Buchbinderei” III. 1886."Der Bucheinband, seine Technic und Geschichte”, 1890, “Die
praktische Arbeit des Buchbinders”, 1898 ja “Das Kapital”, Archiv fiir Buchbinderei, 1T
1911/12 S. 53). Teistest autoritest tsiteeritakse P. Kersteni “Die exakte Bucheinband",
Halle 1912, J. Zachendorfi “Art of Bookbinding™ (Teh. Handbooks).

Teine teoreetiline koitekunstialane suuruurimus J, Loubieri “Das Bucheinband
in alter und neuer Zeit" on vilja antud mitme kordustriikina ning leidnud ka Eestis rohket
kasutamist. Loubier oli ka ENSV Riiklikus Kunstiinstituudis raamatuajaloo-alaste loengute
pidajate tiks lemmikteoreetikuid. Seevastu T teadusraamatukogus siilitatav rohke sdjaeclne
teoreetiline raamatu- ja koiteajalooalane kirjandus jii kavaks avastamata.

Ainsana eesti raamatuajaloolastest on Eesti materjale rahvusvahelises triikkisonas
tutvustanud Hans Treumann (kui mitte arvestada monda artiklit F. Puksoo sulest Tarto
Ulikooli raamtukogu kohta). H. Treumanni vurimused on koondatud tema koguteosesse
“Vanemast raamatukultuuriloost”, Tin. 1977, Minu Oppeaeg langes perioodi, mil
korvalkateedris tootas H. Treumann, A. Reindorffi algatusel pidas H, T. meile méned
loengud eesti raamatuajaloo alalt. Siis nigin esmakordselt, kuidas tuleb kirjeldada ajaloolist
koidet. Juba tol ajal kogus H. T. malcr]ale ka eesti kditeajaloo ilevaate Kirjutamiseks.
Vaatamata tema erilisele rangusele ja vidrikusele, oli mul siiski julgust ka hiljem acg-
ajalt huvi tunda kisikirja valmimise kiigu vastu. Kahjuks maestro tervis iiha halvenes ja
itkskord, aastaid hiljem, avaldas ta mulle kurva toe: *Usaldasin liiga oma miilu, tilestihendused
ja drajoonised koidetelt ei ole alati detailselt dokumenteeritud, aga acga iilekontrollimiseks
pole”. Piirast raamatuajaloolase surma tutvusin allesjaiinud parandiga tema tiitre juures ja
moistsin meistri sonu - kogutu oli paigutatud mappidesse siisteemis, mis oli arusaaday
vaid autorile endale,

Eesti XX saj. I poole kmtcu_]aloo -alased uurimused piirduvad pohiliselt sajandi
koitekunsti kronoloogilise iilevaate ja kujundusliku analhusxga Koige ulatuslikum 166
kuulub kunstiajaloolasele K. Kirmele (*‘Eesti nahkehistoo”, Tln. 1973). Kéitetehnoloogilise

E. Kyriss, Der Verzierte Europdische
Einband von Renaissance, Stuttgart, 1957
E. Kyriss, Verzierte gotische Einbiinde,
Stuttgart, 1958

H. Helwig, Handbusch der Einbandkunde,
Hamburg 1953

B. v. Regemorter, Evolution de la Technique
de la Reliure du VIII® du XII® siecle,
Seriptorium T II N°2, lk. 275-285

1. Schunke, Einfithrung in die
Einbandbestimmung, Miinchen, 1974

B. Nuska, Historiska kniZni vasba, Praha
1964-65

A. Giovanni, Archiologie des Buches und
konservierende Restaurierung, Restauro, 1
1990

G. A. Bogeng, Der bucheinband, ein
Handbuch fiir Buchbinder und
Buchsammler, Halle 1913

P. Adams, Handbuch der Buchbinderei, II1
1886

P. Adams, Die praktische Arbeit des
Buchbinders, 1898

P. Adams, der Bucheinband, deine Technic
ind Deschichte, 1890

P. Kersten, Die exakte Bucheinband, Halle
1912

J. Zachendorf, Art of Bookbinding. (techn.
handbook)

P. Adams, Das Kapital, Archiv fiir
Buchbinderei, I 1911/12

J. Loubier, Das Bucheinband in alter und
neuer Zeit, Berlin

H. Treumann, Vanemast
raamatukultuuriloost, Tln. 1977

K. Kirme, Eesti nahkehistéd, Tallinn 1973
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KULDNE TARPENTINLAKK

VALGE PIIRITUSLAKK

NAHALAKK

VALGE KATTELAKK

SININE LAKK
PUNANE LAKK

koik kokku. (paragrahv 176).
Kuldne tirpentinlakk:
2 loodi gummilac’i,
2 loodi aaloe mahla,
| lood merevaiku,
1/2 loodi sandarakki,
1/2 quen gummigutti,
veidi draakoni verd.
Segu peab seisma mitu pieva tule paistel, lisada lusikatiis linaseemnedli.
Valge piirituslakk:
1.5 loodi mastiksit,
3.3 loodi sandarakki,
6 loodi tarpentini,
kallata iile alkoholiga,
lisada peotiiis oliive,
kuumutada ja segu filtreerida kuumalt.
85 aastat hiljem soovitavad ka saksa meistrid katta nahk kuldamise jirel Pariisi e.
nahalakiga, mis oli tume. Valmistamiseks soovitati aga jirgmist koostist:
2 osa Sellakit,
1 osa sandarakki.
1 osa mastiksit,
1 osa bensoed,
12 osa alkoholi.
Segu kuumutada vesivannil, seejirel lasta seista | pHev ja filtreerida. Heleda laki
valmistamiseks:
6 osa sandarakki,
4 osa mastiksit,
32 osa alkoholi.
Lisada 2 - 3 osa sulatatud tirpentini.
Kui eelpool nimetatud ained “juhuslikult” segunevad, siis:
1 osa kanada palsamit,
5 osa kamprit,
160 osa alkoholi.

54. KATTELAKID.

Valge kattelakk: valge virvimuld hdorutakse marmoruhmris, lastakse 6hu kées
valgel paberil kuivada ja segatakse tdrpentinivirnitsaga, mida valmistatakse jirgnevalt:
tirpentini lisatakse pulbritaoline sandarak, segatakse siitel iihtlaseks massiks, seejirel
pannakse mass kiilma vee ndusse ja lastakse tarduda. Kuivanud mass purustatakse,
lisatakse tarpentinicli, kurnatakse libi lapi, valatakse klaasndusse,ava suletakse ja asetatakse
piikese kitte pleekima. Kui virnits on liiga paks, lisatakse moned tilgad tdrpentini.
segatakse. Kui segu on saanud sobiva paksuse, kantakse ta pinnale pintsli abil.See on
viga ilus valge lakkvirv. mis liigib nagu parim lakk ega vaja lihvimist.

Sinine lakk: merevaik + berliini sinine + inglistina valge + vimnits.

Helepunane lakk: tsinnoober + alkohol + merevaikvirnits,

5.5. LOODUSLIKUD VAIGUD JA OLID.

Sandarak - okaspuu vaik, kasvab Kagu-Hispaanias ja Pohja-Aafrikas. Helekollane,
libipaistev, tugeva ldikega lakk. Looduslikku vaiku puhastatakse happes ja vees keetes.
Kuivatades ja pulbriks muutes saab kasutada lakkide valmistamiseks.

Mastiks - mastiksipuu kasvab Vahemere rannikul, igihaljas pdosaspuu, mille
kovakstarduvat vaiku kasutatakse lakkide valmistamiseks.

Sellak - eksootiliste puude noortest okstest viljaimbunud vaik, mille téotlemisel
saadakse lakke, tumepunase virvusega. Kasvab Tseilonis jm.

Kamper - kampripuust saadav vaik, omapirase terava I6hnaga. Kampripuu
kasvab Kagu-Aasias, kasutatakse lakkide valmistamiseks.

Nahkade pehmendamiseks kasutatavad 6lid peavad olema vabastatud vaikudest
ja virvainest. neid valmistatakse 6litaimede seemnetest pressimise teel kiilmal vo1 kuumal
meetodil. Aeglasélt oksiideeruvad 6lid on: mineraaldli, mooniéli, pdhkliéli, seedridli.
Miinnidli kasutatakse vahekorras alkoholiga 1:7.
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mida esineb niiiidisaja nahkehistéos.

4.7.4.  Airepdime.

Esineb iihe- ja kahepistelist iiiirepdimet, ristpdimet, veneetsia pdimet, iihe- ja
kahekordset poimet. Rikkalikke pdimevoimalusi aitavad selgitada lisatud joonised. Omactte
probleemiks on esemete nurkade pdimimine ja poime Iopetamine. Ka siin toome dra rea
voimalusi. Téovotetega tutvumine aitab ka restaureerimislahenduse leidmisel.

4.8. POLETUSTEHNIKAD

4.8.1. Joonpdletus, ndelpdletus.

Juba keskajal miirgati, et I6ikejoonte lahtivoolimine kuuma instrumendiga tugevdab-
sarvestab Idikejoone dri ja kogu ornamenteeritavat pinda. Peagi kujunes vilja ka omaette
kaunistustehnika - joonpdletus. Selle vanemaks ilminguks voiks pidada pindade jaotamist
kuuma joonrauaga gooti kditekunstis. Kroomparknahkade kasutuselevott nahkehistoos
torjus vilja vanad taimparknahale omased kaunistustchnikad ja tihcks asendustehnikaks
saigi poletustehnika. Poletusest tekkiv pruun joon harmoneerub histi naturaalse naha
pohitooniga.

48.2. Naelkuldamine.

Naelpdletuse edasiarendustehnikaks on ndelkuldamine. Kisikuldamine eeldab
graveeritud iiksiktemplite ja -tihtede olemasolu ning kunstiline lahendus saadakse
iiksikelementide korduse tulemusena. Noelkuldamist vdiks varrelda vabakaejoonise
iileviimisega nahale ndelkuldamistehnika abil. Nahapinna ettevalmistus on analoogne
kiisikuldamisele eelnevaga.

5. OBJEKTI VIIMISTLUS JA KATTELAKID
S OBJEKTI KAHJUSTUS.

Objekti kahjustuse midramisel on oluline, et restauraator suudaks miiirata
objekti: a) pohimaterjali keemilise seisundi, b) pdhivirvi pH, c) kaunistuse tegemisel
kasutatud materjalide keemilise koostise (sideaine, viirvaine, krunt jne.), d) objekti kahjustusest
(bioloogiline, keemiline) tekkinud seisundi, ¢) objekti viimistlusained, sest sageli on
kahjustuse pohjustajaks just Ioppviimistlusel nahka viidud ained.

52. VANU VIIMISTLUSMATERJALE (PEITSID).

Meil kasutusel olev erialane kirjandus annab vdimaluse pilku heita ile 200
aastastele traditsioonidele, kus kdrvuti nahatehnoloogiaga on iira toodud ka soovitatavad
viimistlusmaterjalid: Schauplatz der Kiinste und Handwerke... (1763), ...praktisches Handbuch
fiir Kiinstler, Lackirliebhaber und Oehlfarben Anstreicher (1804)%, Der Gold- und Farbendruck
auf Calico, Leder... (1889)%. Uheks naha puhastusvahendiks oli uriin, millega nahka
toodeldi enne kuldamist, kuid juba 19. saj. 16pul kirjeldatakse seda meetodit kui vana ja
soovitatakse uuena naha tootlemist norga salpeetrilahusega, veinididika voi salitsiitillahusega.
Parimaks peeti aga segu:

20 osa pdletatud viina e. alkoholi,
| osa salpeetrivett,
1 osa meresibulamahla.

Sellise lahusega toddeldud nahad pesti veelkord iile puhta allikaveega ja alles

siis olid nad viirvimiseks sobivad.

5.3. LAKID, VARNITSAD.

Sageli antakse virvilise viimitsaga hobedale kuldne ldige. R. Reaumuri paberitest
on leitud jérgmine retsept (R. Reaumur muide koostas Pariisi TA artikleid nahkade
parkimisest): nahale kantud hobelehtede kuldamine:

4,5 nacla vaiku,

4,5 naela kampoli,

2.5 naela sandarakki.
Need neli ainet tuleb segada pidevalt siitele asetatnd topsis, nii et ei tekiks sadet, lisada 7
pinti (1 pint=0,5 1 ehk 1/8 gallonit, 1 gallon =4,5461) linaseemnedli, keeta, kurnata labi
riide. Keedeti 7 - 8 tundi ja saadi paks siirup. Aaloec mahl annab viirnitsale virvi. Viirnitsa
tooni sobivust vaadeldakse hobelusikal. Kui vimits on saanud liiga paks, lisatakse sandrakki
ja keedetakse veel 1,5 tundi. Punaka tooni saamiscks kasutatakse aaloe asemel gummilac’i,

“Handbuch fiir Kiinstler ..."" toob ira jirgmise retsepli:

Kuldne piirituslakk:

4 loodi gummilac’i (1 lood = 1/32 nacla= 12,8 g)
4 loodi gummigutti,
4 loodi draakoni verd,
1 lood orleansi,
1 lood safranit.
kallata iile piiritusega, asetada acglasele tulele ja segada iga aine eraldi, 16puks kallata

AAREPOIME

JOONPOLETUS

NOELKULDAMINE

PEITSID

35. H. F. A. Stockels, Hoofschreiners zu
Schleiz praktisches Handbuch fiir Kiinstler,
Lackirliebhaber und Oehlfarben-Anstreicher,
Niirnberg, 1804.

36. Ed. Grosse, Der Gold- und Farbedruck
auf Calico, Leder, Leinwand, Papier,
Sammet, Seide und andere Stoffe, Leipzig,
1889, S. 40-45. '

KULDNE PIIRITUSLAKK
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IMITATSIOONTEHNIKA

NAHAMOSAIIK

NAHAINTARSIA

APLIKATSIOON

PUNUTISED

34. K. I'poneman, Warorosnenne u
Xyfoxecrsennan obpaboTka M3nenwit 13
xoxu, M. 1961.

TUTID

PINDPOIME

omaduste muutmiseks peavad alati kiiepiirast olema selle algkomponendid, et segu vaheko
muutmisel muuta tihtlasi vérvi omadusi (litkumist krundil jne.). mT

Pirlmutri imitatsioon.

Uheks originaalsemaks piargamentkoidete kaunistustehnikaks on parlmutri imiteerimin

nahal. Pirgamendi ettevalmistus algab selle pesemisest ja viljasirutamisest, secjire
immutatakse lambapirgament kliistriveega, vasikapirgament aga munavalgega. Edasi
hodrutakse nahka voiga ja kantakse peale lehthobe (sarnaselt lehtkulla pealekandmiseg

raamatuldikele). Seejirel kaetakse nahk liikpaberiga ning silutakse siluri abil ldbi paberi
Sinine ja punane virv valmistatakse eraldi portselantaldrikul, lisades veidi kummiaraabiku
ning kantakse nahale loodusliku kisna abil, segades virve omavahel pilvetaoliseks.
Pirast viirvide tiielikku kuivamist katta ettevaatlikult liimilahusega - see operatsioon
nGuab erilist teadlikkust, vale voi korduv liigutus rikub nii hdbeda kui ka virvikatte!

4.6. PANUSTEHNIKAD

4.6.1. Nahamosaiik.

Nahkksidete seljal miirkame sageli teisest nahast kleebiseid. Sellist votet kasutati struktuurse|
koitenaha puhul, kui tiitel taheti trilkkida kullaga siledale vasikanahale. Kahe koite
vahele liimitud nahketiketid leidsid kasutamist eriti sarivéljaannete voi mitmekoiteliste
teoste puhul. Nahamosaiik kéite kaunistustehnikana on levinud eriti Prantsusmaal: sisscactatay
nahk Shendati paberipaksuseks, peale liimiti vedela kliistriga paks paber, kuivatati kahe
kartongi vahel pressis, seejirel kanti paberile joonis, mis kontuure médda IGigati viiljaj
tsinkplaadil, ornament asetati nahale ja pressiti jilg alusnahka kahe tsinkplaadi vahel,
Seejiirel liimiti nahakillud siivenditesse, pealekleebitud paber eemaldati marja kisna abil,
Kui naha pind oli kuivanud, kaeti see puhta valge paberiga ja asetati kahe poleeritu
tsinkplaadi vahele pressi, Mitme eri viirvi nzha ja kattuvate osade puhul tuleb alumin
eemaldada, et koikjal oleks nahk vaid kahekordne. Eriti kaunis on I3ppresultaat, kui
nahakildude servad kaetakse kuldjoonega.

4,6.2.  Nahaintarsia

all moeldakse naha kaunistustehnikat, kus pohinaha moned osad IGigatakse vilja j

asendatakse teise nahaga. Oramendi kontuur kantakse sissepandavale nahale, asetataks

koite kattenahale ja lGigatakse korraga ettejoonistatud joont mobdda vilja. Seejirel
eemaldatakse kitenaha ornamentaalsed osad ja asendatakse pealolnud nahaga. Nahaintarsi

vdimaldab erinevate pinnastruktuuride ja viirvide tiheaegset kasutamist.

4.6,3,  Aplikatsioontehnika

all moistame tehnikat, kus eseme dekoratiivsus on saavutatud teisest nahast tiikkide
pealedmblemise teel. Sellist dekoreerimisviisi kohtame rdivaste, kickottide jt. esemete
valmistamisel. Vanimaid aplikatsioontehnikas nahkesemeid on leitud Altai Kﬁsérﬁkil
kurgaanist, kus nahast loomafiguure on Gmmeldud viltvaipadele, nahkmantlite dekoratiivsus|
aga on saavutatud erinevate karusnahkade kokkudmblemise tecl.

4.7. POIMETEHNIKAD

4.7.1.  Punutud rihmad.

UUhekordsete rihmade rikastamiseks on leitud mitmesuguseid vatteid: rihm
libipdimimine rihma enda avadest, liilidest kokkumonteeritud rihm jne. Mitme kits
nahkrihma itheacgne pdimimine annab viga palju erinevaid lahendusi (3 - 8 rihmalise
poimingud). Populaarsed on kaelariittide ja rihmade libisevad poimingsolmed. Nelj
rihmaga saab punuda iimarrihma (sageli kasutatakse viimase puhul ka ndortdidist), rihm
voib lopetada sdlmetaoliselt vdi nelinurkse pinnana. Et eesti nahkehist6d on selliste]
otsingute poolest suhteliselt vaene, lisame niiteid teiste kunstist (vt. jooniseid).**

47.2.  Tutid, sdlmndobid.

Nahkesemete rikastamine tuttidega kannab kahte eesmirki: 1) tutt lGpeta
nodr- voi rihmseose, 2) puhtdekoratiivne. Nii ihekordsete kui punutud rihmade I6petamisek
kasutatakse mitmesuguseid |5petusviise: a) lihtsad tutid - nahkrihmad IGhestatakse peente
naharibadeks, mis omakorda pirast 16hestamist laiema nahkrihmaga kokku kdidetakse,
b) 18hestatud rihmaotsa fikseerimine nupp-tutiga, c) rihma I6petamine rihmade omavahelis
poimimise teel nupuks voi plaadiks. Lihtsaid tuttkaunistusi kohtame arheoloogilist
leidude juures juba 15. - 16. saj. Tartus, kui kukru aladiirde lisati neli dekoratiivset tutti,
Jalatsite ja iilerdivaste kinnitamiseks kasutati aga nahast s6lmn&ope.

4.7.3. Pindpdime

Naha pinna ilmestamist teiste materjalidega poimimise abil kohtame arheoloogilis
leidude juures sageli. Pussituppede kaunistamisel pGimiti ornament spiraalikujulisel
pirgamentriba v&i IGhestatud hanesule rootsu abil, vasktraadiga punujaid nimeta i
pistelseppadeks. Ka kahe eriviirvilise nahkriba pSime annab huvitavaid pinnalahendusi,
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virvitud nahad on hallikasmustad. Punakasmusta virvi naha saamiseks téodeldi nahku
eelnevalt potasega: 1 1 kuumale veele 250 g potast. Oksiidide kasutamine aga 16hub
nahku ja aastakiimnete métdumisel koordub naha pind tiksikute kildudena. Nii on see
juhtunud ka paljude E. Taska ateljee unikaalkoidetega.

Pruuni virvi nahku virviti ka pahklikoortega: rohelised pihklikoored purustati
pulbriks, pandi pudelisse ja kallati iile veega (lisati veidi soola). Lasti seista iiks kuu, acg-
ajalt massi kloppides. Saadud viirvilahus on nahale ohutu ja annab olenevalt kontsentratsioonist
kauneid toone.

Sinise viirvi saamiseks nahal kasutati indigot voi berliini sinist. Viimane lahustati
piirituses, mis enne tarvitamist segati vee ja valkudega. Indigot lahustati soolhappes (66
°C), soojendades paar tundi vesivannil. Lahuse jahtudes lisati veidi potast, klopiti. Saadi
tumesinine vary.

Kollane virv. Safrani lahus piiriguses annab tugeva kollase virvi. (Hoida pudelis
ohukindlalt!) Kollase viirvina kasutati nahkade virvimisel ka pikriinhapet.

Punane viry saadi mitmeti. Parim viry saadi karmiini lahustamisel piirituses.
Segatuna puhastatud munavalgega, kasutati seda erinevate toonide saamiseks nahal.
Punase virvi saamiscks kasutati ka vesilahust, mis saadi punase puu tiikkide keetmisel,
lisades “tsaariviina” (limmastik- ja soolhappe segu).

Roheline virv saadi kollase ja sinise segamisel. Rohelist saadi ka marjade
keetmisel. Marju keedeti veinidadikas, lisades maarjast. Lahusele lisati indigot soolhappes.

Violettviry saadi punase ja sinise seguna.

Lakkmaal
koitekunstis saab alguse Idamailt. Raamatu pappkaaned krunditi kriidiga, lihviti, maaliti
vesiviirvidega ja kaeti mitmekordselt lakiga. Lakk-kéite Gitseng Pirsias oli 16, - 17,
sajandil. Etioopia lakk-koide on maalitud puule. Ka Euroopas eksisteeris viikese grupina
puukaanele maalitud raamat. Lakkvérvid voeti kasutusele 16. sajandil. Eestis viljeldi
lakkmaali koitekunstis 19. sajandi algul pirgamendist lauluraamatute kaunistamisel.
Kahjustuse tulemusena irdub lakk kildudena, mis on konserveeritav regeneratsioonimeetodil.

Batik
pirineb Jaavalt. See sona tihistab maalimist. Maalimismaterjaliks on kuum vaha,
alusmaterjaliks ohuke puuvillane riie. Seda tehnikat tunti juba 1. sajandil Louna-Aasias,
Aafrikas, 6. saj. Hiinas, Jaaval ja Indoneesias. Vahaga maaliti siidile, niinekoorest riidele
ja taimparknahale. Kui algul kandis tehnika roivakangaid kaunistavat eesmirki, siis 19.
sajandil osutus see Euroopas omaette maalimisvotteks ka vabamaalis. Kangaste valmistamisel
aga kasutati batiktriikki (tjap). Kiésibatikut teostatakse lapikpintsli v6i “tjanting"-instrumendi
abil (joonbatik). Tulemus sdltub mitmetest teguritest: vaha-parafiini-petrooleumi vahekorrast
(3:2), alusmaterjali paksusest (tihedusest), kasutatavate virvide kvaliteedist.*® Kunstipiraseid
tulemusi on saavutatud pirgamendil must-valge batikana. Restaurcerimisel kasutatakse
batiktehnikat niiskuse imbumise piiramiseks iihelt pinnalt teisele (nditeks esilehtedelt
raamatuplokki).

Marmoreerimistchnika
on leidnud laialdast kasutamist kéitekunstis. Siinjuures tuleb eristada selle tehnika kahte
erinevat kasutusala: paberi marmoreerimine ja marmortehnika taimparknahal. Paberile
soovitud varvide pealekandmiseks valmistatakse islandi samblikust keetmise teel siiltjas
alus: 70 - 90 g 6 liitris vees, millele siilivuse tagamiscks lisatakse veidi formaliini.
Ténapaeval asendab seda KMC-liimi alus, Virvidena kasutatakse taimseid virviekstrakte
voi teisi vees lahustuvaid virve, millele pindpinevuse tekitamiseks lisatakse hirjasappi
(apteckides miliidav kompressivedelik), Paber krunditakse kisna abil maarjajid vesilahusega
(125 g 21 vees). Et viltida virvide settivost, tuleb aluslahust hoida 18°C juures. Mitmevirvilise
marmori saamiseks lisatakse igasse viirvi erinev hulk hirjasappi, mis tagab vérvi erineva
liikumise aluskrundil. Niiteks diameetriga 12-10-8 cm. Jirgnevalt tekitatakse spiraalne
keeris voi paralleeljoonte liikkumine. Omaette pabermarmori liigi moodustavad
olimarmorpaberid, mida valmistatakse litokivile, Viirvid vedeldatakse tarpentini, petrooleumi
voi bensiini abil, paberit eelnevalt maarjajiii lahusega ei krundita! Tulemuseks on stigavate,
pehmete iileminekutega virvipinnad. Nahkade marmoreerimiseks niisutatakse nahk eelnevalt,
volditakse kokku ja viinatakse keerud peale. Lahtiharutamisel jiietakse nahk 16plikult
sirutamata, naha korgendikud viirvitakse virvitampooni abil kappevirvidega. Raamatu
loike marmoreerimine algab virvide uhmerdamisest, kus kuivale virvipigmendile lisatakse
veidi piiritust. Et virv krundil piisiks, lisatakse ka vaha ja térpentini, h6drumisel saadakse
hapukoorepaksune mass, millele virvi liikkumise tagamiseks krundil lisatakse hirjasappi.
Saadud segu peab olema niivord paks, et piisib pintslil ja tilk eraldub vaid raputamisel.
Krundi valmistamise]l kasutati tragantvaiku, karrageensammalt, kummiaraabiku v&i
linaseemne leotist. Viimase tegemiseks hoida scemneid 10 tundi leos ja keeta vesivannis
kaks tundi, saadud vedelik kurnata libi marli ja lisada juba jahtnud massile veidi maarjast.
Marmoreerimise tulemus soltub viga paljudest teguritest - viryi pigmendi peensusest,
krundi paksusest, lisandite ja virvi vahekorrast jne. Kui vérviprooyimised krundil ei
dnnestu, tuleb teha uus viirv, sest tegemist on “rumalalt valmistatud vérviga” Virvi

PRUUN VARV

SININE VARV

KOLLANE VARV

PUNANE VARV

ROHELINE VARV

LAKKMAAL
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33. I. Fiegert, Die Kunst des Batikens,
Dresden,

MARMOREERIMINE
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HAPPELISED VARVAINED

OTSEVARVID

ALUSELISED VARVAINED

KONTSENTREERITUD
VARVILAHUSED

VARVIMULLAD

VARVIMINE

EELVARVIMINE

VARVIMISE AJALOOST

MUST VARV

Nahkade virvimiseks sobivad:
ANIOONSED VARVAINED. 1) happelised virvained (ka villasele Iongale) a) happelised
b) happelised metallisisaldusega c) so6bivad (karvade virvimiseks),
2) otseviirvid - krm_m_tviirvid: a) otsevirvid b) diazo vidvelvirvid.
KATIOONSED VARVAINED. 3) aluselised viirvid (puuvillale ja linasele).

Happelised virvained:
viirvimisprotsessi 16pul lisatakse hapet, nad viryivad ilhtlaselt, kuid pole intensiivsed
(nagu otseviryid) ega oma séiravaid toone (nagu aluselised viirvained), kuid on valguskindlad.
pH = 4,5 - 5,0, lisatakse 30-% déddikhapet 75 - 100 % vérvaine kaalust voi 85-%
sipelghapet 75 - 100 % viirvaine kaalust.

Otsevirvid:
ei viirvi siigavalt ja tekitavad sadet. Tugevdada pH ja kontsentratsiooni. Kasutada puhtal
kujul v&i koos happevirvidega.

Aluselised virvained:
viirvivad naha siigava, sirava tooniga, kuid pole valguskindlad, toovad esile nahavead,
Kasutatakse piirast viirvimist happeliste voi otsevérvidega. pH 5 - 5,5 vdimaldab stigavat
viirvumist. pH suurenemisel véirvub naha pind intensiivsemalt (NB! pH skaala on 1 - 14,
kusjuures 7 on neutraalne, viiksema arvu poole happelisuse niit suureneb, kasvades iile
seitsme, muutub aluseliseks).

Taimparknahkade virvimisel kasutatakse vesiemulsiconvirve. Ameerika teadlane
S. Kirk soovitab kasutada koos mitut virvusgruppi - happelisi ja aluselisi varve. Niitcks
rohelise viirvi saamiseks soovitab ta votta happelise kollase ja aluselise sinise. Virvida
tuleb aga eraldi, enne happelise, siis aluselise virviga. Tulemuseks on siigav ja pinda
viirviv koosmdju.
Virve soovitatakse hoida pastadena, et viltida tolmuna lendumist!
Kontsentreeritud virvilahuste saamiseks lahustatakse 1 1 vees 20 g aluselist (puuvilla)
viirvi ja 40 g happelist viirvi. Virvilahus valmistatakse 70 - 75°C juures destilleeritud
vees. Virve mitte keetal

Viirvimulla hulk taimparknahkade virvimisel on 1,5 % kuiva naha kaalust!
Lamba- ja kitsenahku on parem virvida pH 2 juures. Viirvi stigavus suureneb happelisuse
suurencdes!

Virvaineid scgatakse soojas vees (destilleeritud vesi), kusjuures naha vahekord
viirvilahusega on 1:3 (selline hulga vahekord vdimaldab siigavat viryumist).

45. MAALITEHNIKAD

Nahkade virvimine.

Niiiidisajal valib koitemeister nahad kauplusest juba virvitud kujul, seevastu
nahkehistéd kunstnik ja restauraator eelistavad naturaalset nahka, mida on voimalik
ssuvaliselt” viirvida, Just suvaliselt, sest kahjuks pole enamik kunstnikest vaevunud
siitivima viirvusteooriasse. Ka nahkesemete restauraator peab lisaks virvimisteooriale
teadma vanu viirvimisvatteid, mis ongi sageli saanud eseme lagunemise pohjustajaks.

Jirgnevas tutvustan pogusalt nahkade vérvimise ajalugu ja niilidisaegseid
iildpohimatteid, sooviga rikastada nahakunstnike viirvi-paletti ja ennctada naha hévimist
keemiliselt vairade virvikombinatsioonide kasutamise tottu,

Nahkade virvimisel oli kasutusel kaks meetodit: juba valmis koitekaane virvimine
ja tervete nahkade eelvirvimine,

Eelviirvimine - nii voiks nimetada nahkade kisitsi vérvimist, mille puhul kunstnik

annab nahale iihtlase tooni, sdilitades naha naturaalse ilme. Toostuslikult viirvitakse
nahku trumlites voi pulverisaatoriga ja sageli mitmes jirgus: kruntvirvid + kattevirvid.
Selliselt viirvitud nahku kasutatakse pohiliselt jalatsi- ja galanteriitostuses. Vees lahustuvate
viirvidega antakse eelvirvimisel nahale pShitoon, mida siis hiljem edasi toonitakse vastavalt
kompositsioonile voi konserveerimisitlesandele.
Nahkade ettevalmistamine virvimiseks. Et paremini moista nahkade kahjustuste pohjusi
vanadel nahkesemetel, peab restauraator teadma ka vanu yiirvimisdpetusi. Venemaal
toimiti néiteks nii: eelnevalt immutati nahk vedela kliistriga kiisna abil - seda oli vaja
virvi iihtlasemaks pealekandmiseks. Nahk lasti histi kuivada, alles seejirel kaeti see
potaselahusega, mille kangusest olenes naha tumedus. Siinjuures hoiatatakse tugeva
h&Grumise eest, mis voib kahjustada naha pinda. Lambanahku toddeldi nuuskpiirituse ja
tindipihkli seguga.

Virvimise ajaloost. Taimparknahkade virvimisel kasutatavad virvipigmendid
(metallide oksiidid) astuvad keemilisse reaktsiooni parkeainetega ja annavad sageli teisi
tulemusi, kui samad viirvid naiteks villase 1onga viirvimisel.

Must viirv. Naha mustaks virvimiseks kasutati rauaoksiidi: roostes naelad ja
rauapury segati saepuruga ja kallati iile vihmaveega (selles puuduvad mineraallisandid)
horisontaalasendis, et mass iihtlaselt mirguks. Vee rohke lisamine tekitas olukorra, kus
saepuru tdusis veepinnale ja takistas oksiideerumist. Mass jieti mitmeks pdevaks seisma,
seda acg-ajalt segades. Hiljem kurnati segu libi riide. Jirelejiinud mass kallati iile nue
veega, saades mone aja mdodudes uue virvilahuse. NB! Virvile lisati protsessi kiirendamiseks
veidi diidikat. Viirvi seistes muutub selle toon siigavamaks. Selliselt saadud virvilahusega
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4.4. VARVAINED

Vaadeldes viirvainete kasutamist raamatukunstis, jouame tagasi viiga kaugetesse
aegadesse. Varasemaid mitmevirvilisi tekste mitmesuguste kujutistega ndeme egiptuse
papiiiirostel, nn. surnuraamatutel, mis pandi kaasa sarkofaagidesse ja on niiiid leitud
arheoloogide poolt. Keskajal kujunes vilja iseseisev kisitotliste liik - raamatute illuminaatorid,
kes valmistasid raamatutesse mitmevirvilisi esitihti, millest omakorda kujunesid vilja
suuremdootmelised illustratsioonid (15. - 16. saj.).

Akyarellmaali tunti juba vanas Kreekas ja Roomas. Kirjalikke materjale kasutatud
viirvide ja sideainete kohta pirineb 1. saj. (Pliniuselt); aastast 1437 on suurepiirane
traktaat Cennino Cenninilt.>' Vastavalt paikkonna looduslikele iseédrasustele kasutati erinevaid
virvipigmente ja sideaineid. Niiteks olid sideainetena viga levinud kirsi- ja Sunapuuvaigud,
hiljem (16. saj.) soovitati ainult loomseid sideaineid - kalaliimi. Esmalt kasutati
illustratsioonides katva iseloomuga virvaineid, hiljem enam lidbipaistvaid taimseid virvimahlu,
mistottu saavutati erinevaid katvusi ja imbuvust Virvipigmendi all motleme viirvainet,
mis ei lahustu vees; ekstraktid e. taimemahlad on aga saadud taimedest ja on vees
lahustuvad. Virvipigmendi jahvatusastmest oleneb virvi erksus ja siduvus alusmaterjaliga.®

Klassifitseerides viirve, kirjutas itaallane Lomazzo 16. sajandil, et: “... esineb 7
liikki virve: kaks dérmist ja viis keskset. Adrmised - must ja valge, keskmised purpur,
punane, kollane, roheline ja sinine.” Siistcem algab mustaga, sest musta akvarelli harrastati
Hiinas, Jaapanis ja Lihis-Idas kuni keskajani.

Mustad virvained saadakse taimede ja loomade pdletamisel tekkinud tahmast.
Kiiiinlatahm (vahakiiiinal), viinamarjakestade tahm ja naftatahm on viga vastupidavad
pigmendid. Hiina tus§i valmistati eriliselt, neid retsepte hoitakse saladuses, See tus3
koosneb tahmast ja taimsetest liimainetest - tulemuseks on viirvaine, millega saab histi
akvarcllida nii paberile kui siidile ja mis ei ole mahapestay. See asjaolu lihtsustab
restauraatori t66d ja voimaldab veeprotseduuride kasutamist.

Valged virvained. Niitidisaja akvarellmaalile on valge virvi kasutamine vooras.
Seevastu kuni 19, saj. kasutati valget viirvi sageli, eriti tonaalse aluspaberi puhul. Vanimad
valge viirvi pigmendid on kips, lubi ja tinavalge. Viimane sai Euroopas tuntuks juba 4.
saj. Tsinkvalge on ndrgema kattevdimega ja viihem miirgine.

Kollased viirvained. Ooker on vanim kollane pigment maalimiskunstis, millel
on palju toonivarjundeid olenevalt lisanditest voi kuumutamisastmest. Massikot (PbO) -
tinaoksiid, halbade omadustega, kuid kasutatakse raamatuillustratsioonide tegemisel. Naapoli
kollane (Pb,(SbO,),n(Pb0O),, kroomkollane (PbCrO,), pirineb 1809. a. Kaaliumkollane
voeti kasutusele 19. saj. 80. - 90. aastatel. Taimsetest virvidest: stepi reseeda (Reseda
luteola) ja indigo segu on kaunis robeline. Taimsed mahlad on sageli vithese valguskindlusega,
seetdttu ei leia nad massilist kasutamist. Sagedamini kasutatakse sandrakki. Meil leiduvatest
taimedest sobivad kasutamiseks miindid, nurmenukk, iilane, aedGunapuu jt.

Punased pigmendid. Vanimaid pigmente on punane ooker - surik (Pb,/PbO /) -
tinahape, mida saadakse tinavalge kuumutamisel (ladina keeles minium, siit ka sona
miniatuurmaal), Kinaver (HgS) oli tuntud juba Egiptuses, Kreekas, Roomas ja Biitsantsis
- valguskindel, ei segune veega, segati otse kirsivaiku v6i munavalgesse. Punaste virvuste
gammal rikastati taimsete virvimahladega: kogenill, sandal, kirsid, mustikad jne. ja
loomsete virvainetega: purpurtigu. Karmiin e. vaarikapunane saadakse kaktusetiidest
jne. See pigment tuli Eurcopasse 1510, a. Mexicost ja leidis kasutamist paljudel itaalia
maalidel, kuid muutus 3 - 4 kuu piirast virvituks. Kermes (C,;H ,0,) - karmiinpunane,
tuntud 2. - 4. sajandist, on vastupidav virv. Rubia tinctorum - krapp - purpurpunane -
valmistatakse taimejuurtest (meil viirvimadar).

Sinised virvained. Uldtuntud ultramariin-sinine on viga tundlik hapetele (muutub
halliks), seda ka segudes tinaiihenditega. Valmistati algul Lapis lazur - kivist, alates
1827. a. Valmistati kunstlikult. 1804. a. asendas kallist ultramariini koobalt, Berliini
sinine on sinine rauasool (Fe,(FeCH ),). Juba Egiptusest on tuntud veel kaks rohekassinist
vaseiihendit, mis on viga tundlikud keemilistele iihenditele, 16huvad kaltsupaberi ja
kutsuvad esile varingud. Indigo on orgaaniline produkt, levinud viga laialt tekstiilide
viirvimisel, tuntud ka india-sinise virvi nime all.

Rohelised pigmendid. Vanuselt on esikohal vaseiihendid, mis on aga sé6biva
toimega nii pirgamendile kui ka paberile. 1793. a. 6nnestus luua uus rohekashall viry -
kroomoksiid. Rohelise virvi saamiseks kasutati ka taimede mahlu, tuntum nendest on
Hiinast pirit lo-kao. Lihtsaim viis roheliste toonide saamiseks oli sinise segamine kollasega.

Pruunid virvained. Poletatud siena - punakas-pruun virv saadakse mineraalide
kuumutamisel, koos sinisega annab viga tugevaid rohelisi toone. Bister - pruun viry
valipistatakse mitmesugustest puudest koos vaikude lisamisega. Seepia nime kannab
enamus bisteri abil valmistatud jooniseid. Seepia on tindikalast toodetud virvimahl.
Umbra on rohekaspruun looduslik valgukindel véirvimuld, marsipruun - kunstlik valguskindel
virvimuld,

Uldiselt tuleks viirvained jaotada:

1) viirvimullad (looduslikud ja kunstlikud),
2) orgaanilised virvimahlad,
3) stinteetilised vérvained.
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12. ARHEOLOOGILINE JALATS endisest Tartu Kaubahoovist (15. - 16. saj.). Naabermaade mdjutusel
kanti ka Tartus azuursete pealsetega jalatseid, margiti laptuud ja valmistati nahatooteid ka miitigiks.

13. ETNOGRAAFILISE JALATSI POHITUUBIKS OLI PASTEL, Liinemere saartel - Ruhnus ja
Vormsis kasutati selleks hiilgenahku. Kihnus - loomanahku, Hiiumaal seevastu levisid torvatud riidest

sussid, sisemaal aga karunahast poolsaabas.

14. TRUMM oli $amaani iiks pohiinstrumente, mida rituaalsetel tseremooniatel kasutati. Kujutatud objekt
pirineb Migi-Altailt ja on konserveerimisel probleemne oma kahjustuste iseloomult - 16hkikirisenud

alusmaterjal - nahk, mida katab irduv maaling.

15. SAMAANI KASUKAS on valmistatud pddranahast, mille esi- ja tagakiilg on manustatud siimbolite -
metallist looma- ja linnukujutistega, kellade, ripatsitcga, pannaldega jm., nahkrihmadega ja
noorpunutistega. Kasuka alaiir on 1/2 m pikkuselt narmastatud. Elementide raskus ja rohkus raskendab

konserveerimis- ja parandustoid.
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10. Tundmatu kunstnik, TUTARLAPS KASSIGA, ovaalmaal
piargamendil. Pidrgament oma sametilise pahupoolega on ahvatlenud
kunstnikke kasutama teda pastellmaali alusmaterjalina, mis on tundlik
niiskuse jirsule muutusele, kutsudes esile pingestuse kuni 18hede
tekkimiseni. Kiillastunud niiskusega kliimakambris saab voimalikuks

pdrgamentaluse ennistamine.

11. Elizaveta I UKAAS aastast 1742 kinnitab maavaldusdiguse.
Urikul esinevate materjalide {iheacgne kasutamine raskendab
konserveerimist: kullatud péargament, tekstiilist vahelehed ja
koitmispaelad, kardpunutis koos hdbedast pitserilimbrisega.
Konserveerimisvahendite valik ei tohi kahjustada naabermaterjali.
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9. TOOLID NAHKKATTEGA 17. sajandist. Alumine tool pirineb Johann Burchardti kollektsioonist,
mis faktiliselt oli Tallinna vanim muuseum /a. 1802/. Koloreeritud ja kullatud nahkkate on kinnitatud
tooli puuraamistusele valgevasest naeltega. Barokkstiilis tool kuulub Tallinna Ajaloomuuseumile.
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8. TALLINNA KOITEKODA /BIBLIOTHECA REVALIENSIS SUPEREKSLIIBRISEGA ANNO
1660/ omas 5 iiksiktemplit, 13 ratast ja 6 plaati: Adam ja Eva, Surm, Justicia, Fortuna, S. Olai ja
Bibliotheca Revaliensis’e kujunditega. Koitekoda asus arvatavasti triikkikoja juures kloostrihoovis ja tema
omanikeks olid Adolf Simoni, Peter Simoni ja abielusidemete kaudu Johan Gellemn ja Johann Boldt.
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6. TALLINNA /REVAL/ RAAMATUKOITIATE AMETI POHIKIRI aastast 1766, mille eeskujuks
kasutati Riia raamatukditjate analoogset pdhikirja, kes omakorda Stockholmi vennaskonna eeskuju olid
kasutanud. Tallinna Raamatukditjate Ameti esimeseks ametivanemaks valiti Johann Boldt (1709 - 1779)
Danzigist.

7 TALLINNA /REVAL/ RAAMATUKOITIATE AMETI MEISTRITE RAAMAT aastast 1766.
Sissckirjutused raamatus 1opevad aastaga 1896 ja iihekokku on meistrite raamatus 39 nime, nende seas
hiljem tuntuks saanutest - J. Boldt, J. Dienes, H. C. Ordelin, J. A. Surem jt.




2. SELLITUNNISTUS aastast 1770 kuulus Joseph Siissile ja lema
ehtsust kinnitavad 6 lakkpitserit ja iiks metallpesaga iimbritsetud
pitser. Mitmevirvilise, ornamenteeritud iiriku pohitekst on kirjutatud
gallustindiga, alusmaterjaliks pargamentnahk. Gallustindil on omadus
vananedes oksiidecruda ja 16hkuda alusmaterjali - pérgamenti, mida
voib kahjustada ka hallitusseente tegevus.

3. KAKS UNIKAALKOIDET - ORIBENIS ADAMANTII OPERUM
TOMI DUO /PARIS/ VENUNDATUR CUM RELIQUIS JOANNI
PAPVO. JOPOCO BADIO: ET CONRADO KESCH /1522/ - on
valmistanud Hans bokabinder, Uppsala triikikoja koitja. Pressi
omamine vodimaldas musterdamisel kasutada plaadijiljendeid. Eesti
TA raamatukogus olevaid koiteid ilmestavad Piiha Eriku, Piiha Olavi
ja Pitha Kanuti kujutised.
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1. INKUNAABEL e. HALLTRUKIS. 14. mirtsil 1475 Iopetas Gutenbergi triikikoja meister - Peter
Schoffer Bernardus Clarevallensis SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS triikkimise. Raamat
on olnud mitu sajandit Tallinnas, algul Niguliste, aastast 1660 Oleviste kiriku omand. Praegu asub rariteet
Eesti TA raamatukogus ja on vanimaks triikkiseks Tallinnas. Viimase sdja aegu kaotas kodide oma
nahkkatte. Toetudes analoogiatele ja sdilinud detailidele voib oletada, et ka meie raamat koideti Mainzi
Karmeliitide kloostris (analoog S.Peterburis a. 1472) ja oli mérgistatud tihega "M".



2. SELLITUNNISTUS aastast 1770 kuulus Joseph Siissile ja tema
chtsust kinnitavad 6 lakkpitserit ja iiks metallpesaga iimbritsetud
pitser. Mitmeviirvilise, ornamenteeritud iiriku pohitekst on kirjutatud
gallustindiga, alusmaterjaliks pirgamentnahk. Gallustindil on omadus
vananedes okstideeruda ja 16hkuda alusmaterjali - pirgamenti, mida
voib kahjustada ka hallitusseente tegevus.

3. KAKS UNIKAALKOIDET - ORIBENIS ADAMANTII OPERUM
TOMI DUO /PARIS/ VENUNDATUR CUM RELIQUIS JOANNI
PAPVO. JOPOCO BADIO: ET CONRADO KESCH /1522/ - on
valmistanud Hans bokabinder, Uppsala (riikikoja koitja. Pressi
omamine vdimaldas musterdamisel kasutada plaadijiljendeid. Eest
TA raamatukogus olevaid koiteid ilmestavad Piiha Eriku, Piiha Olavi
ja Piiha Kanuti kujutised.
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5 VALGEPARKKOIDE aastast 1570. Koite kahjustunud selg on ennistatud valge kitsenahaga. Koitmete
reljeefscks esiletulekuks miihiti raamat diagonaalselt ngdrpdiminguga. Koite tagakaanel daatum 1570 ja
koitemeistri initsiaalid " .



6. TALLINNA /REVAL/ RAAMATUKOITIATE AMETI POHIKIRI aastast 1766, mille eeskujuks
kasutati Riia raamatukditjate analoogset pohikirja, kes omakorda Stockholmi vennaskonna eeskuju olid
kasutanud. Tallinna Raamatukditjate Ameti esimeseks ametivanemaks valiti Johann Boldt (1709 - 1779)
Danzigist.

7. TALLINNA /REVAL/ RAAMATUKOITIATE AMETI MEISTRITE RAAMAT aastast 1766.
Sissekirjutused raamatus 1opevad aastaga 1896 ja iihekokku on meistrite raamatus 39 nime, nende scas

hiljem tuntuks saanutest - J. Boldt, J. Dienes, H. C. Ordelin, J. A. Surem jt.
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Kitsenahk, munaval- 1 x aadikaga, 8 min. pirast ker-
oinasafian gega nii- 2 x keskm. muna- gelt kuumaga triik-
sutada, valgega kida
eeltriikk
Naturaalne 10-% maarja- 1 x dddikaga, 8 sck. jirel 5 sek.
seanahk veega cel- 2 x keskm. muna- hoida
triikk valgega
Pirgament 10-% maarja- 2 x tugeva 1 min. pérast 5 sek.

JOONTEHNIKA

LOIKETEHNIKA

TOPISVOOL

TAIDISVOOL

LAMEVOOL

UMARPLASTIKA

KORTSUTUSTEHNIKA

veega eeltriikk  munavalgega hoida, tugev tritkkk

NB! Albumiini kalgastumine toimub 68 - 72°C juures.

4.3. MODELLEERIMINE
43.1. Joontehnika,

Joontehnikaks nimetatakse nahaldike lihtsustatud varianti, mil motiivide kontuurid
vajutatakse niiskesse nahka spetsiaalse instrumendi abil. Laialdaselt juurutas selle tehnika
kasutamise oma firmatoodangu valmistamisel E. Taska.

43.2. Loiketehnika.

Klassikalise I5iketehnika leviku alguseks loetakse ajavahemikku 13, saj. [Gpust
kuni 1550. aastani. 19. saj. piiiiti seda tehnikat veelkord imiteerida. Tehnika kasutamine
leidis esmalt suurt populaarsust vutlarivalmistajate scas, alles hiliem (14. saj.) kandus
sce iile ka koitekunsti. Viéga hiid itaalia ja prantsuse 15. 16. saj. nahakunsti niiteid
sdilitatakse M. Botkini kollektsioonis ErmitaaZis.

Loiketehnikas kujundust saab tcha ainult 1,2 - 1,4 mm paksuscsse looma- vai
vasikanahka. Joonis kantakse nahale, scejiirel 15igatakse nahka 1/3 paksuses spetsiaalse
kolmkantnoaga, seejirel avatakse 15ikejoon kuuma jutipulgaga nii, et l6ikejoone servad
veidi sarvestuksid. Joonise paremaks esiletoomiseks taiendati tehnikat pindade viirutamise
vOi punktidega tiitmisega. Esineb punkt-, piirl- ja joonpunsleid. Laiketehnika ditseng
Saksamaal oli aastail 1460 - 70. 15. saj. tiideti 16ikejoon musta v6i kollase virviga.

4.3.3. Topisvool.

Laiketehnikas pindade paremaks esiletoomiseks tiideti osa pindu. Laikejoonde
tehtud spetsiaalsete 16ikeavade kaudu topiti naha alla nahapurust ja kliistrist valmistatud
massi, mille jérel kontuurjoon jille kinni modelleeriti. Niisket kattenahka ja taitemassi
sai soovikohaselt vormida, et nahk alustiidisega paremini liituks ja motiivi vorm veelgi
ilmekamalt esile tuleks. Vanade nahaté6de hoolikal vaatlusel mirkame 15ikeavas l5hesid,
miskaudu mass naha alla suruti. Varasemad selle tehnika niited on aastast 1470.

434. Tiidisvool.

Téidisvooli omapiiraks on, et soovitud reljeefsed pinnad tiideti nahapuru-
kliistrimassiga naha tagakiiljelt. Secjirel liimiti kattenahk aluspapile ja modelleeriti veel
niiskes olekus paremalt - naha pealispinnalt.

4.35. Lamevool.

Kui tiiidisvooli puhul arvestati iga naturaalse taime- vai figuraalkompositsiooni
tegelikku iimarplastilisust, siis lamevooli puhul on stilisatsioon viidud 2 - 3-plaaniliseks
ja see saavutatakse motiivi pindade kihiti t6stmise teel. Lamereljeefiks ettevalmistatud
kartongalus kaetakse taimparknahaga ja naha pealispinnalt modelleeritakse ainult motiivide
kontuurid. K6ik voolitehnikad on véimalikud vaid vasika taimparknahal, selle ldbimérgunud
(mitte mirjas!) olekus.

43.6. Umarplastika.

Umarplastika traditsioonid pirinevad viiga kaugetest acgadest ja erinevate rahvaste
kunstist. Levisid maskitantsud, kus loomade v&i ka inimeste kujutisi esitati tegelikkusest
2 - 3 korda suurematena, et need oleksid kaugemale niihtavad. Lisaks modelleeritud
nahale kasutati ilmekuse saavutamiseks veel mitmesuguseid lisandeid - sulgi, johvi,
pirleid, vidriskive. Vanimad on kurgaanileiud Altaist, kus hobustele oli maskidega antud
potrade jt. kuju, samuti tantsumaskid Burjaatias. Umarplastiliste loomakujutistega kaunistati
jahikotte ja teisi tarberiistu, eriti nende kiiepidemeid. Nahaplastika kaasacgseks niiteks
on E. Jirve looming.

4.3.7. Kortsutustehnika.

Kunsti ilmus kortsutustehnika alles kiesoleval sajandil, kui mittekvaliteetseid
nahku piiiiti dra kasutada dekoratiivelementide - kunstlillede jm. modelleerimisel. Sama
kaunistusvotet on kasutatud ka nahkehistos laegaste ja kiilalisraamatute kujundamisel.
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uuesti Shukese liimikihiga ja lastakse kuivada. NB! Kui kaanel kasutati vedelat kliistrit,
siis kaite seljal tuleb kasutada miirksa paksemat. Kui kéitenahka on plaanis -poleerida,
siis kaetakse see veel kord sooja, Ghukese kalaliimi- voi Zelatiinilahusega (4 - 5 tilka
valmisliimi 1/2 tecklaasi sooja vee kohta). Seejérel kantakse peale munavalgekrunt,
Eelnevalt peab aga olema sisse vajutatud pimetriikis templijiljend (vaevumirgatavalt!).
Jaljendile asetatud kullaleht tuleb jiljendisse vajutada kuiva vati abil. Jargneb pressimine
kuuma templirauaga. Uksiktemplite pubul vaib kulla jiljendisse siise viia ka templiraua
enda abil, Bt kullaleht liibuks templirauale, tuleb seda pisut elektriseerida. Niiteks
t5mbas meister (V. Roopalu) sormedega ldbi juuste ja seejérel puudutas Srnalt kuuma
rauda.Sellest aitas, et kuld liibuks ravale. Sama tulemus saadakse, kui instrumendiga
puudutatakse nahatiikki, mis eelnevalt on immutatud vaseliiniga. Vanasti hooruti nabhka
kergelt vatitampooniga, mida oli niisutatud mandli6lis. Kuldamine tuleb lidbi viia ajal,
kui krunt on juba kuivamas, mitte aga veel tiiclikult kuivanud (ca 25 min. jooksul).
Kuldamise iilejigid piihitakse nabalt flanell-lapiga, mida on samuti celnevalt Gliga
niisutatud. Kuoi ornamendi #drtele ikkagi jiib kullakilde, tuleb neid eemaldada puutiku
niiske otsaga voi pehme kustutuskummiga.

Maned iseiirasused on kuldamistotdel pirgamendi puhul. Siis mingib suurt osa
naha eelnev tootlus. Osa pirgamente ei krundita munavalgega, vaid searasvaga ).
Kuldamisraudade temperatuur peab aga olema tunduvalt madalam, et ei tekiks deformatsiooni.
Seevastu sametit kullatakse viga kdrgel temperatuuril. Tooksin jérgnevalt dra A. Rheini
poolt avaldatud KULDAMISTABELL:*

Kliistrivesi: 1 osa kliistrit ja 4 osa vett segada. Lamba- ja veisenahkadele
kantakse Svammiga, seanahale pintsliga.

Zelatiinilahus: 2 tahvlit valget Zelatiini 1/2 | vees lahustada, lisada 5 tilka
gliitseriini. Paberi krundiks soojalt peale kanda.

Liimivesi: hele kalaliim lahjendada ja soojalt peale kanda:

Maarjavesi; iiks osa maarjast 10 osas vees lahustada. Kasutatakse kuldamistoddeks
pirgamendil, paberi marmoreerimiseks.

6.2,6.5. Kuldamisained.

Munavalge: 1 munavalge voi loomaverd. Sideaineks on albumiin, mis 68 -
72°C juures tardub.

Vedel munavalge: kasutatakse kalinguril vGi lambanahal. 1 osa munavalget, 3
osa vett, 6 tilka gliitseriini segada ja kloppida, lasta seista ja filtreerida. Roiskumise vastu
lisada veidi kamprit v&i keedusoola, sulgeda ohukindlalt, hoida jahedas.

Keskmine munavalge (kitse-, lamba- ja scanahkadele): 1 osa munavalget jal
osa vett, 1 lusikatiis didikat ja 4 tilka gliitseriini, kloppida, lasta 1 iiks piev seista kuni
tiieliku selgimiseni.

Paks munavalge (pirgamendile ja samsile): 1 munavalge ja 4 tilka gliitseriini,
kloppida, seista lasta.

Munavalge raamatu like kuldamiseks: 1 munavalge vahustada 1/3 1 vees,
filtreerida ja hoida korgistatud ndus jahedas.

Kunstlikku muna-albumiini ja mileid (piimavalk) kasutatakse ka kuldamistotdel,
pohiliselt kiill nahaasendajate puhul.

Kuldamispulber valmistati sandraki, mastiksi ja gummikopaali segust.
Kisikuldamiseks tehti heledat, presstriikiks aga tumedat pulbrit.

TEMPERATUUR NAHA KULDAMISEL.
Naha liik Eeltood Krunt Triiki temperatuur
68 - 72°C
Sile lammas tadelda 1 x dddikas 10 min. pirast tu-
kliistri- 2 x keskm. gevalt triikkkida
veega munavalge kul-
damispulber
Naturaalne eeltritkk 1 x dddikaga 20 min, pérast
vasikanahk 2 x keskm. 5 sek. hoida
munavalgega
Viirvitud tosdelda 1 x afidikas ‘ 8 min. piirast kuu-
vasikanahk kliistri- 2 x paksu malt ja ruttu triik-
veega munavalgega kida
VasikaSams eeltriikk, 1 x diadikas 8 min, pérast ker-
zelatiini- 2 x paksu gelt kuumaga triik-
veega pint- munavalgega kida

seldada

KULDAMISTABEL
30. A. Rhein, Das Buchbinderbuch, Halle
1954 S. 116-124.

KULDAMISAINED

TEMPERATUUR
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28. Ed. Grosse, Der Gold und Farbedruck auf
Calico, Leder, Leinwand, Papier, Sammet,
Seide und andere Stoffe, Leipzig, 1889, S.
40-45.

KULDAMISVAHENDID

KULLARAAMAT

KULDAMISPADI

KULDAMISNUGA

MUNAVALGETOPS

PIIRITUSLAMP

MUSTRIRATTAD
KIRJAKASSETT

PINNA ETTEVALMISTAMINE

KRUNDI VALMISTAMINE

KRUNTIMINE

29. I1. A. @eojiopos, [lomaninwii
nepennerank, C-TerepSypré 1911

Kui islami kunstis on traditsiooniline kisikuldamine punasel foonil (marokidn), siis
Euroopas rakendati seda naturaalsel vasikanahal. Kuldamistehnikas nahkesemed nouavad
mirgmeetodil konserveerimisel erilist hoolt, loobumist vee kasutamisest. Et aga
kasikuldamistehnika on iiks kauneimaid ja ihaldatavamaid naha kaunistustehnikaid, wletame
veelkord meelde juba ununema hakkavaid todesid.*®

Kuldamistehnika on aja jooksul Libi teinud rea muutusi - munavalgesideainest
kuldamispulbrini, millele omakorda jirgnesid kuld- ja virvifooliod. Uksiktemplite ja -
kaartega kuldamine asendus presskuldamisega.

4.2.6.2. 'Tobreziim

Kuldaja tookoht peab olema muust té6ruumist vaheseinaga eraldatud, siia ei
tohi m&juda ustest kilimine ega akende avamine. Vihimgi tuulepuhang viib endaga kaasa
kullalehe ja t66d tuleb alustada nuesti. Olulisemate té6votete juures viildib kuldaja isegi
hingamist, et tagada Shu tiielik litkumatus. Kuldamine nduab segamatut tihelepanu ja
kontsentratsiooni, tdielikku viljaliilitumist korvalistest teguritest. Isegi téolana korrasolek
on itks Gnnestumise eeltingimusi. Kuldamisruumis el tohi viibida korvalisi isikuid, kelle
ootamatu liigutus voib pohjustada kuldamise luhtumise. Kuldaja téokoht peab olema
valgusrohke (900 - 1100 1x) ja valgusvoog peab langema vasakult (paremakiieliste puhul).

4.2.6.3. Kuldamisvahendid.

Kullaraamat koosnes varem 12 itksikraamatust, milles oli igaiihes 25 kullalehte
- kokku 300 lehte. Raamatu mdotmed olid 8,5 x 8,5 em. Kuid esines ka 21-lehelisi
iiksikraamatuid 250 lehega raamatus. On heledat kulda (hobeda lisandiga) ja tumedat
kulda (vase lisandiga). N. Liidu rahapada viljastab kulda mo6tmetes 10 x 10 cm ja
raamatus on 40-50 lehte. Analoogselt kullalehtedega toodetakse ka hobedalehti ja viimast
imiteerivaid alumiiniumlehti. Hobe oksiideerub dhu viivlitihendite toimel ja kaotab oma
ldike, tumeneb. Seevastu alumiiniumtriikk on oksiidatsiconikindel, kuid tottlemisel rabe.

Tooks kullaraamatoga on vajalik kuldamispadi, mis tavaliselt moodustab
samaaegselt ka kuldamiskasti kaane. Kuldamispadi on valmistatud timberpdoratud
taimparknahast, mille pind on libi hoGrutud klaasipuruga, seejirel aga kriidiga.
Kuldamisraamat asetatakse padja vasakule kiele, parema kiiega libistatakse rooste- ja
magnetivaba kuldamisnuga kullelehe alla ja tostetakse see kuldamispadja vabale pinnale.
Jargneb kullalehe 16ikamine sobiva suurusega tiikkideks, mis toimub kuldamispadjal,
vajutades noaga ornalt padjale, samal ajal sooritades edasi-tagasi liigutusi. Kuldamisnuga
peiab olema ideaalselt puhas (iga sGrmejilg noal on kiillaldane, et kuld sinna kinni
kleepuks). Munavalgetopsiks sobib vindiga suletay, suurema avaga (mahutavusega 100
ml) néu, milles séilitatav munavalge oleks 6hukindlalt sdilitatav. Vaseliinitops. Vajalikud
on veel kepikesega vecanum templite kuumuse médramiseks, nou vatiga, moned {imarpintslid
(nr. 2 - 4), piirituslamp templirandade knumutamiseks, kolm papist riba (12 x 5 cm), mis
kaetakse ihelt poolt nahaga (lihakiilg tilespoole). Uks neist on vajalik metalltemplite
puhastamiseks, teine kaetakse vahaga pimetriikkjiljendite tegemiseks, kolmas riidega
kullalehe pealekandmiseks. Oluliseks teguriks kuldamisel on defektita kontuurtempilte,
kaarraudade ja rataste olemasolu. Hoolikas meister hoiab oma mustrirattad nahkvutlarites!
Tiitlite trilkkimiseks kasutatakse tiheladu ja kirjakassetti. Kaarraudu kasutatakse selgade
tritkkimiseks, eriti rohket kasutamist on leidnud kaksikjooneraud, millega imiteeritakse
reljeefkoitmeid raamatuseljal.

6.2.6.4. Kruntimine.

NB! Kuldaja ei kanna t66 juures sormuseid ega mansetinddpe, mis voivad jitta
jilgi koitenahale! Kullatay ese asetatakse flanellriidega iiletommatud spetsiaalsele alusele!

Esimescks operatsiooniks kuldamisel on naha pinna ettevalmistamine - puhastamine
aadikaga (1,5 %) loodusliku kiisna abil. Kuldamiseks ettevalmistatud pinnad - templijiljendid
- tuleb veel kord niisutada dddikalahusega, sellel imenduda lasta ja seejirel katta kaks
korda munavalgega. Mitte iile ddre lasta, tekivad oreoolid! Sirgete joonte korrekisuse
cesmiirgil tuleb teha neid joonsulega joonldua abil. Mitte kasutada metalljoonlauda, mis
voib jitta nahale oksiidijilje! Kitsenahal v6ib kuldamine alata ca 8 min, piirast kruntimist.

Munakrundi valmistamine.

Munavalge lahustatakse veega voi virske ollega. Segu klopitakse vahule
harjaspintsliga, millel ei tohi olla metallosi. Segu jietakse kaheks tunniks seisma, seejirel
kurnatakse puhas munavalge teise nousse. Soovitatakse ka teist moodust, kus munakollasest
eraldatud munavalge asetatakse pudelisse piikese kitte voi sooja kohta - siis selgineb see
mone aja pirast ise, iiles tousevad mittevajalikud osad, mida on sealt holpus eraldada.
Saadud puhast lahust tuleb hoida jahedas. Lahuse parema séilivuse tagamiseks lisatakse
1/8 osa veinididikat, paar tilka nuuskpiiritust, veidi soola ja kamprit.

Krundi pealekandmine.

Suurtele pindadele kantakse krunti loodusliku kiisna, viiksematele pintsli abil.
Peab jdlgima, et pind kattuks iihtlaselt ja et ei tekiks vahtu. Siidi ja sameti kuldamiseks
kasutatakse spetsiaalset munapulbrit, mida vib ka ise valmistada.*® Vasika- ja lambanahk
(taimpark) koiteid tGodeldakse eelnevalt vedela tirklisega, kusjuures esimene kiht
eemaldatakse peopesa vdi siluri abil, siilinud pindliimituse kuivamise jirel kaetakse
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liibumist jalale, voimaldasid kiilmrelvavutlari kinnitamist véérihmale voi dekoratiivpdimete
tegemist,
4.1.4.  Augustamine. AUGUSTAMINE

Voodriga tarbeesemete ilmestamiseks kasutati laialdaselt augustamist -
perforatsiooni, mida ka azuurtehnikaks nimetatakse. Avadest libipaistev vooder, sageli
kontrastvirviline vai kullatud nahk, muutis eseme pidulikumaks ja rikkalikumaks. Kui
varem tehti avad sisseldigetena, siis hiljem valmistati selleks spetsiaalne perforatsiconiraud.
Ootamatu dekoratiivelemendina tulid ilmsiks diekujulised, osaliselt jalatsi pealsenahaga
ithenduses olevad motiivid arheoloogilistel nahaleidudel Tartus (XIV saj.).”’” Vanim
azunrtehnikas koide pirineb Fulda kloostrist - Ragyndrudis codex (VIII saj.).

4.1.5.  Knimustustehnika.

Nii voiks nimetada tehnikat, kus osa nahapinnast viirutatakse diagonaaljoontega,
kusjuures: viirutusinstrument (nuga) naha pealispinda vaid minimaalselt sisse 15ikub.
Tulemus meenutab kalasoomust, iiksteise korval asetsevaid viikeseid rombe,
Kriimustustehnikat kasutati meil pussituppede kaunistamisel.

Koorimistehnika.

Naturaalnaha omamendipindade paremaks esiletoomiseks kasutati fooni koorimist
- naha pealispind eemaldatakse, vilja tulnud pind on tavaliselt tumedam, veidi karvane,
matt ja loob seetdttu hea kontrasti iilejadnud nahaga.

4.1.6.

PRESSI TEHNIKAD

Juttimine.

Uheks iirgsemaks kaunistavaks elemendiks on joon. Joont kasutati dire
ilmestamiseks ja tugevdamiseks. Et joon piisiks nahal kauem, tehti see kuuma joonrana
abil. Esines iihe-, kahe-, kolme- ja neljakordse joonega jutiraudu. Jutiraudu soojendati
hadguval soepannil. Keskaegse koite kaas jaotati juttide abil rombideks, mis seejirel
iiksiktemplitega taideti (VII saj.).

4.2.
4.2.1.

422. Tempeltriikk.

Kompositsioonide koostamist iiksiktemplitest, mis kuumalt nahka pressitakse,
nimetatakse ka pimetriikiks. Voib eristada kahte templite graveerimise viisi - tiistemplid
ja kontuurtemplid. Esimeste puhul on motiiv triikitud naha pinda, teiste puhul surutakse
nahale motiivi kontuur voi joon. Vanimad pimetriikktehnikas koited pirinevad VII sajandist
(kopti kéide), Euroopas Codices Bonifatiari (VIIL saj.). Esmakordselt pressis koitekaanele
oma nime munk-kdéitja Conrad Forster 1433.

423, Ratastriikk.

Mitme iiksikmotiivi iiheaegne nahale pressimine sai voimalikuks nende koondamise
tottu templite reaks kaarraval (Filet). Selliselt musterdati nahkkoidete kumerdatud selgi.
Vasksele rattale motiivide graveerimine andis voimaluse “lopmatu” mustrirea pressimiseks
nahale. Arvestades naha tundlikkust ja kiejou tugevust, ei saanud mustrirattaid 15putult
suurendada. Ratastriikk esineb esmakordselt Euroopa koitekunstis 1469. a,,
figuraalkompositsioonina 1620.

Plaattriikk.

Plaattriikk tuli meil kasutusele alles XVII sajandi keskel, kui Piiha Olevi kiriku
supralibros graveeritud plaadiga (60 korda 95 mm) téhistati raamatukogu restaureerimist
aastal 1660 ja “‘vana raamatukogu " liitmist raamatukoguga. Oleviste kogu kéitel kasutati
kahte supralibrost - “Liber.ex.Bibliotheca.Reval. D.OLAL" ja “Bibliotheca. Revaliensis
Restaurata. Anno.M.DC.LX.". Plaatpress tuli Euroopas kasutusele XV sajandi 15pul ja
sellega saavutati graveerimiskunsti suure meisterlikkuse tottu ka nahal korgeid kunstipiraseid
tulemusi.

424,

Kliseetriikk.

Tritkitoodangu suurenedes ja kunstnahkade kasutuselevotuga kditekunstis tekkis
vajadus uue (kuid vanu tehnikaid imiteeriva) kaunistusviisi leidmiseks, Selleks sai
klifeetehnika - terve kaanepinna iiheaegne sissepressimine pime- voi kuldtriikis mustriga
soovitatud metallplaadi abil. Metallina kasutati valgevaske ja tsinki. Séovitusprotsess
happega kestis 5 - 10 minutit, olenevalt sédvitusastmetest, Klieetehnika oli revolutsiooniks
raamatukunstis, vaesestades unikaalkoidet.

4.2.5.

Kisikuldamine.

Tehnikate tdiustumine.

Kisikuldamistehnika kasvas villja pimetriikist. Ka siin kasutatakse mustri nahale
pressimiseks graveeritud iiksiktempleid (kontuurtempleid, poognaid, kaarraudu ja rattaid).
Tehnika voeti iile idamaa meistritelt juba 16. saj. ja leidis rakendust Ungaris, Veneetsias
ja Louna-Ttaalias. Kuldamistehnikaga kaasnes ka pappkaante kasutuseleyott koitekunstis.

4.2.6.
4.2.6.1.

27. E. Valk-Falk, Arheoloogilised nahaleiud
Tartu vanalinnast, Tartu - minevik, tinapiev,
Tln., 1985, k. 64-70.
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LOHESTAMINE

3.2. JALATSID.

Arheoloogiliste nahaleidude hulgas moodustayad jalatsidetailid 90 - 95 %,
Detailide iseloom soltub aga valmistamisviisist. Vanim Jalatsitiiiip on mihisjalats, millest
omakorda l6igete konstruktsiooni muutmise abil arenes iiheosaline jalats - pastel. Vanimad
jalatsite sooleiud dateeritakse 1300 - 1000. a. e.m.a. Huvitay on jilgida pohitiiiibi arengut
Ja tiienemist eri paikkondades fiheosalisest mitmeosaliseks jalatsiks (VII saj.). Meie
saartel kasutatay pastlatiiip sarnaneb rootsi pastlaga, viru jalats aga enam soome kenkaga.
Oluline on siin mérgata iga t66vatte muudatust. Nii ithendati tald pealsega (imberpdoratud
Jalats) algul kahendéri vastak-6mblusega, hilisel keskajal aga sery-servaga 1/2 tallanaha
paksust haaravate kaksikndtrpistetega. (joonis) Detailide iihendamiseks kasutati
kolmekeermelist linast voi kanepinoari, mis pigitamise-vahatamise teel veekindlaks muudeti.
Nééri ots 15petati seaharjasega. Sellise niori abil kokkudmmeldud nahadetailid ei lasknud
vett libi, omakorda tagasid selle ka pistete rohkus ja konstruktsiooni eripira (vt. O.
Goubitzi tabel). Sellele dmblusmeetodile tuli tiienduseks rantmeetod, mis omakorda
tikutatud-naelutatud tallakinnitusmeetodiks viilja arenes. Uus meetod vaimaldas ka kontsa
kasutuselevdtu (XVII - XIX saj.). Vanade téévatete hea tundmine vimaldab nahaleide
identifitscerida ja teha Gigeid jireldusi jalatsidetailide tiipologiseerimisel.

3.3. SADULAD, RAKMED, PAITSED, VOOD, KULMRELVAVUTLARID,
KUKRUD IM.

Uhe keerulisema tehnoloogiaga nahkesemete grupi moodustavad sadulad. Sadulate
valmistamise teeb keeruliseks nende mitmekihilisus ja konstruktsioon. Et aga sadul
moodustas olulise koostisosa hoburakmetes, tdiustus pidevalt selle valmistamisviis ja
kaunistusvotted. Sadula juurde kuulusid sadulatekk - ¥ebrakk - mille fragmente leidub
sageli arheoloogiliste nahaleidude hulgas, samuti hobupéitsed, mille siilivust soodustas
chisnaeltest tekkinud korrosioon. Et meie restaureerimiskeskuses libiviiday stazuur toimub
kaasavoetud eksponaatidega, on tulnud konserveerida hobupditseid Leedust®,
kiilmrelvavutlareid Kiievist, nahast joogipudel, vailihker ja kaks §amaanitrummi kaugest
Altaist. Omaette grupi moodustavad kiilmrelvade vutlarid - pussi- ja moogatuped. Sageli
on siin lisaks metallnaastudele veel sissepressitud tempeltriikk, mille konserveerimisel
tuleb ettevaatlik olla niiskete protseduuridega ja tugeva surve kasutamisel. Ka védde
kaunistamisel on kasutatud aZuurtehnikat ja silgutust. Sadulseppmeistrite tsunftist kasvas
omaette ametina vilja kukruvalmistajate amet, Kui varasemad rahakotid olid lihtsa
konstruktsiooniga - iilalt kokkuvolditud ja rihma abil suletavad, siis vid kasutusele-
votuga tiienes ka kukrute konstruktsioon. Klapi ja lukkumiga suletay kukkur muutus vés
osaks. Uladire tugevdamiseks kasutati puu-, luu- ja sarvplaate, Esines ka rikkalikku
kaunistust metallnaastudega. Konserveerimisel jiiib oluliseks korrosiooniprobleem.

KARUSNAHATOOTED.

Raha-, posti- ja jahitaskuid valmistati ka karusnahast. Bt need oma modtmetelt
olid tavalistest rahakukrutest suuremad (30 x 40 c¢m), olid neil ka dlalkandmise rihmad.
Jahikotid pidid mahutama jahimehe 6 - 7 nidala toidumoona, magamisel kasutati seda
aga allapanuks. Seepirast oli jahipaun avatav ka kiilgedelt kuni pohjani ja suletay
kokkundGrimise teel.” Populaarsed oli mégranahksed jahitaskud, kusjuures klapi moodustas
migra koon, looma saba ja jalad rippusid aga kotil dekoratiivsete lisanditena. Nii
karusnahkseid kotte kui ka iilerbivaid ja miitse kahjustavad sageli koid ja nahaniklased,
kusjuures kahjustuse tulemusena paljastub alusnahk, Mulgi kasukatel on karvapoal sisekiiljel.
Nende mehaanilisi kahjustusi - 15hesid ja auke on tulnud lappida sisekiiljelt paikamisega,
ennistades seega esikiilje terviku,

34.

4. KAUNISTUSTEHNIKAD
4.1. LOIKETEHNIKAD.
4.1.1. Silgutus.

Silgutust kasutati mitmesuguste nahast tarbeesemete ilme rikastamiseks. Sellise
votte rakendamist ndeme nii pussituppede kumera diire kui ka tuimade vésrihmade
dekoreerimisel ja viimaste paindeomaduste parandamiseks. Ka saapapealsete musterdamisel
kohtame pealsete 1hestamist ja silgutamist, mille tulemusel sai nihtavaks kontrastyirvis
voodrinahk.

4.1.2.  Narmastus.

Raivaesemete ja kottide diirte narmastamine viitab ilmselt aegadele, mil inimene
kasutas kehakattena loomanahka. Narmas imiteerib naturaalset karusnahka, rohutades
nahkkatte seost kultusloomaga. Narmast kasutati pohiliselt vahetiiki dare rikastamiseks.
Laikejoone lopetatuse kindlustas kolmnurksilgutuse kasutamine. Iimekalt tuleb see esile
juba varakeskaja alamsaksi arheoloogiliste jalatsite juures,?

Lohestamine.
LGhede kasutamist jalatsipealsete modelleerimisel tingis oskamatus tugevat,
paksu ja samal ajal paindumatut nahka vormida. Lshed soodustasid jalatsipealse paremat

4.1.3.
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heksaaniga.
Arheoloogiliste nahaleidude konserveerimisel voib kohata kahte lihenemisprintsiipi
- A) kollageense kiustruktuuri tugevdamine tiiendavate ainete sisseviimise abil voi
B) dehiidratsioon- ja impreeringmeetodi abil. Meil tuntumad teooriad pirinevad H. J.
Plenderleithi'®, B. Miihlethaleri', T. Sturge'®, F. Alliku' ja M. Carlssoni® sulest. Firmade
patenteeritud konserveerimisvahendid on meie jaoks enamikus janudki “firmasaladusteks".
M@ningate meetodite rakendamine on andnud aga mittesoovitavaid tulemusi. Niiteks
kutsuti mind maned aastad tagasi konsultandiks iihe huvitava nahtuse jilgimisele Moskva
Ajaloomuuseumis. Kurgaanileid Altaist - mehe aplikatsioonitehnikas nahast mantel - oli
konseryeeritud-toestatud rahuldavalt, kuid igal siigisel, kui 5hu niiskuse kontsentratsioon
niituseruumis mirgatavalt tousis, kogunes eksponaadi alla suur veeloik! Pohjuseks oli
konserveeriy aine - gliitseriin, millega nahka oli pehmendatud. Gliitseriinil on aga omadus
endasse imeda ruumis olev niiskus, mis siis raskuse tottu vilja voolas. Et vee hulk
cksponaadis muutus viiga suureks, rebenesid nahkmantli 5mblused, sest isegi dublecrimine
unele tekstiilvoodrile ei osutunud kiillaldaseks tekkinud koormust arvestades.
Miirgarheoloogilise naha konserveerimisel kasutati ka poliietiileengliikooli (PEG).
Et kasutusel olnud PEG-1500 ei voimaldanud taastada naha elastsust, kiill aga sclle
vormi, ei leidnud vahend suurt kasutamist, PEG-400 sobib aga oma omadustelt naha
pehmendamiseks ja selle kasutamise metoodika on avaldatud erialakirjanduses.?'
Arheoloogilise naha (kuivleiud) konserveerimisel oleme kasutanud jirgmist segu:
lanoliin - 1 osa
vaseliin - 3 osa
gliitseriin - 1 osa
W-spirit - 5 osa

lahjendada W-spiritiga
1873

24.3. Detailide tiipoloogia.

Viga oluliseks pean leidude iilesvotmisel nende bioloogilise ja fiiisikalise
seisundi tunnetamist. Sageli on arheoloogiline nahaleid pinnasest voties tugevasti margunud,
bioloogilise saastega. Juba paari tunni médumisel kaotab nahk suurema osa oma niiskusest.
Vabanenud aastasadade viltel ladestunud kihtide survest ja nende keemilisest toimest,
satub nahafragment tiiesti uude keskkonda. Kas me alati suudame seda moista? Kuidas
aga tagada sujuv {ileminek iihest situatsioonist teise? Koos kuivamiscga algab materjali
kokkutdmbumine - eseme deformatsioon. Kui tegemist on 3-dimensioonilise esemega,
on vaja esmalt mdista selle algkuju ja konserveerimisel igati piiida seda ennistada.
Jalatsi puhul on oluline, et kbik selle detailid saaksid iihte kokku komplekteeritud ja kuju
siilitatud (mitte kuivatada kdiki detaile tasapinnalisteks). Et iihe jalatsi detaile Sigesti
komplekteerida, on vaja tunda materjali, selle valmistamise tehnoloogiat, kaunistustehnikaid
jm. Koiki elemente fikseerides tuleb koguda fakte, mis saavadki aluscks tipoloogia
viiljatdotamisel. Restauraatori poolt kogutud faktid abistavad ajaloolast iildistuste tegemisel®

Suuremate partiide puhul samaaegselt praktilise konserveerimisega:

mi#rasime nahaliigi mikroskoobi abil,

detaili kuuluvuse (ese voi tootmisjdik),

fikseerisime detaili dmblusjiljed (perfokaardil),

maodistasime detailid (tallad),

fikseerisime dekoratiivelemendid (joonis, foto),

miirasime jalatsi tiiiibi (iihedetailne, mitmedetailne).

Kokkuvate; iihetiiiibiliste jalatsite iseloom. (proportsioon eritiiiibil), iihetiiiibiliste tunnuste
vordlemine (arvuline, kontuurjoonistena), leidude ligitus

a) siigavuskihtide jargi,

b) paiknevuse jargi,

¢) soolise kuuluvuse jirgi,

d) kasutatud materjali jirgi,

e) tehnoloogia jirgi.

Arheoloogiliste nahaleidude rohkus Tartus andis vimaluse leidude vordlemiseks,
vordlusandmete alusel aga tiipoloogia viljatddtamiseks. Siit tulenevad jireldused iihtisid
teiste analoogsele uuringutega naaberteadustes, nagu vordlus osteoloogiliste leidudega
Louna-Eestis.

Detailide dekoratiivelementide (tempeltriikk, azuurtehnika) vordlus kditekunstis
kasutatuga voimaldab dateerida ja méirata nende kuuluvust.

3. VALMISTAMISTEHNOLOOGIA

VALMISTAMISTEHNOLOOGIA SOLTUVUS MATERJALI
OMADUSTEST JA OTSTARBEST,

Olgugi, et naha té6tlemise - nii parkimise kui ka nahast esemete valmistamise
kunst on vana aastatuhandeid, avastatakse itha uusi parkimisvoimalusi, millest kasvavad
villja uued esemete valmistamise tehnoloogiad. Siit omakorda saavad alguse uued
konserveerimis-restaureerimismeetodid - soltuvad need ju nii parkimis- kui ka teostusviisist.
Pargitud naha omadusi tundmata pole mdeldav ka Gige konserveerimismectodi rakendamine,
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seejiirel kastetakse neid vaheldumisi vanasse ja viirskesse lubjatiinni. Kui nad on kiillaltki
porsunud, kéidetakse nad B-kaupa ja asetatakse pesemiseks kaheks pievaks jokke. Seejirel
pannakse nahad lauale, kus toimub lihapoole puhastamine - saaberdamine kumerrauaga.
Niiiid jargneb naha parkimine. Park valmistatakse jahukliidest. Kui hapatise temperatuur
t5useb 3°C-ni, on ta nahkade sisseasetamiseks valmis. Nahku valgendatakse veinidddikaga,
seejirel nahad norguvad. Hapatis hapneb uuesti, selles korratakse parkimist. Seejirel
valmistatakse maarjajiist lahus - 1000 nahale 30 nacla maarjajidd + 1/2 naela meresoola.
Kui lahus on temperatuuriga 7°C, asetatakse nahad sellesse iiheks doks virna. Jiirgneb
taignaga médrimine: 12 - 13 naela odrajahu, 50 munakollast, vedelduseks hapatise leotis.
Meetaoline taigen mairitakse nahkadele ja nced asetatakse 12 tunniks tinni. Aastas
pargib G6line keskmiselt S000 nahka, mis 100-kaupa ladestatuna seejirel laatade]l maha
miiiiakse. Valgeparkalite kohustused miiratleti seadusega Pariisis a. 1407, taimparkalite
seadus pirineb aga aastast 1345. Sicbenbergis kasutati valgepargiks kuuma rukkijahuhapatist,
sama meetod oli tuntud ka Prantsusmaal, Taanis leotati nahku hapatises 8 kuud ja
tulemuseks oli viiga hele nahk. Tundub, et taani nahatehnoloogia oli 16. saj. 1 poolel
joudnud ka Tallinna, sest kohalike kbitemeistrite poolt kasutatud valgeparknahk on
suurepiiraste omadustega - hea reljeefiga, valge ja vihekuluv. Valgeparknahk leidis

= | massiliselt kasutamist.

2.4. ARHEOLOOGILINE NAHK

24.1.  Siilivusstaadium,

Arheloogiliste nahaleidude iiheks eeltingimuseks on leiu siilimistingimused,
{Uldiselt on arheoloogiliste nahaleidude hulk viike, vorreldes keraamika voi metallileidudega.
Orgaaniliste materjalide seas on nahk tundlikum puidust ja isegi villastest tekstiilidest,
veelgi viiiksema siilivusajaga on linane ja siid. Et aga avariikacvamistel leiavad “‘halastust’”
vaid suhteliselt histi siilinud leiud, on paljud viirtuslikud tekstiili- ja nahadetailid
leidnud vue asukoha linna priigimael (Niguliste kalmistu havaleiud a. 1977 - 1980).

Teiseks nahaleidude viihesuse pohjuseks on hivimise 16ppstaadiumis (pulbritaolised
voi pehastunud) olevate leidude konserveerimisoskuste puudumine, Alles 1980, aaslate
keskel (Siksali, juh. S. Laul) piiiiti pulbrilises olekus nahaleidu konserveerida=tugevdada
otse hauas (leiukohas), siilinud naha pinnareljeefsus fikseerida kipsreljeefil. mis omakorda
voimaldas tuvastada jalatsi tiiiibi ja valmistamise tehnoloogia (kahjuks mitte sdilitada
nahapulbrit ennast). Tegemist oli naharihma abil kokkukurrutatud saapa detailiga.

Soodsates siilimistingimustes nahkleidu on kohese konserveerimise korral voimalik
siilitada. Nii satuti Tartus 1980/82. a. avariikaevamiste aegu kingsepatookojale ja
kaevugahtidele, milles olid ladestunud nahafragmendid. Nende suhteliselt heas siilivuses
mingisid madravat osa leidude siigayus ja iihtlane niiskus (Emajoe suhteline ldhedus),
pealeladestunud siestunud puude kihid, konserveerumine kloaagis.'*!?

Et jouda konserveeritava naha tegeliku seisundi mairatluseni, on vajalik libi
viia rida katseid, milleks ei piisa alati iihest-kahest nahaproovist. Naha seisundi médramisel
oleksid vajalikud pH miiramine, milleks on vaja 0,5 - 5 g nahka, sulfaadisisalduse
méiramine (s.0. atmosfiirist absorbeerunud viiveldioksiid), milleks kasutatakse pH
miiramisel saadud leotist, tbodeldes seda lahjendatud limmastikhappe ja baariumkloriidiga,
vaba rasva sisalduse ja naha niiskusesisalduse miéramine. Vaévelhape on tugev oksiideerija
ja nahkade lagundaja. Sellises olukorras nahku (nahkkéiteid!) ei tohi toodelda veega, sest
siis muutub nahk tagasipbtrdumatult tumedaks. Sageli on naha hivingu pohjustajaks
vale parkimistehnoloogia, nahkade virvimis- ja viimistlusmaterjalid.

Liiga happeliste nahkade (pH - 3) neutraliscerimiseks soovitatakse t66tlust
gaasilise ammooniumsulfaadiga. Saavutatud neutraalsuse sdilitamiseks téodeldakse nahkeset
orgaanilise puhverlahusega.

Normaalseks rasvasisalduseks nahas on ca 5 %. Et aga kuivanud naha rasvasisaldus
on 1,5 - 2 %, tuleks juurde viia 3 % rasva. Ettevaatlik tuleb olla kullatud nahkesemete -
koidete, nahktapeetide, méoblikatete jm. litamisel (mis voimaluse korral tchakse naha
lihapoolelt). Iga eseme pehmendamiscks tuleb leida sobiva toimega pehmendusvahend:
puhas 6li (mineraaldli), emulsioon, abrett (5li- voi rasvalahus orgaanilises lahustis) ehk
abrett-emulsicon (segalahus vee- ja orgaanilise lahusti segus). Tartu Ulikooli
Teadusraamatukogu restauraatorite kogemused (1968 - 70) lanoliinkreemi (Briti Muuseum)
kasutamisel viisid todemuseni, et heksaani kiire aurumine lahusest raskendas emulsiooni
iihtlast pealekandmist nahkkoitele.

2.4.2. Konserveerimine.

Suhteliselt histi sailinud nahkesemed vajavad sageli vaid knivpuhastust. Seda
tchakse pikakarvalise harjaspintsli abil voi tolmuimeja pikaharjalise otsikuga. Ka saastunud
pinnaga nahka on vaja puhastada. Sama probleem on, kui eset on eelnevalt konserveeritud
olitamise teel. Oli, tungimisel lakkidesse ja virvipigmendi sideainesse, kutsub esile
nende paisumise. Kahjustuse peatamiscks tuleb nahka leotada heksaanis, mille tulemusel
5li laguneb ja kahjulik protsess seiskub. Siinjuures tuleb veelkord meelde tuletada, et
to6tlemine heksaaniga (ka kreemides) on tuleohtlik! Irduva virvipigmendi puhul tuleb
viirv eelnevalt kinnitada 10 % poliiviniiiilbutiiraali-piirituse lahusega, et seejirel puhastada
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vordley analiiiis peaks huyi pakkuma ka meie konseravaatoritele.® KLIIMAKAMBER

Péirgamendi muutus kliimakambris temperatuuril 14 - 24°C ja 25 - 75 % 1F

vasikanahk kitsenahk lambanahk
lihvimata nahk 04 % 0,6 % 05 %
tihepoolselt lihvitud 0,7 % 09 % 0,65 %
kahepoolselt lihvitud 0,63 % 0,75 % 0,62 %
liimitatud piirgament 05 % 0,63 % 0,74 %
linaseemnekliister - viimistlus 0,77 % 0,71 % 0,81 %
nisujahukliister - viimistlus 1,06 % 05 % 0,38 %
kummiaraabik - viimistlus 23 % 0,76 % 0,83 %

Need andmed on raskesti vorreldavad, sest siin méngib suurt osa looma vanus,
koht loomakerel, kust detail périneb jm. Soovitav on piirgamendi hoidmiseks luua ideaalsed
hoiutingimused ( 18°C, 55 % rF ) ja analoogsed ka uurimissaalis, siis el esine suuri
muutusi ka pargamendil. Konsrvaatori tihelepanu peab kontsentreeruma esinevatele plekkidele
ja vérvipigmendi neutraliseerimisele.

Kuidas aga kaituda juhul, kui on tegemist illumineeritud kdsikirjaga, kui tihevirvilist
teksti ehivad mitmevérviline vapp, rikkalik ornamentika ja murenevad pitsatijiljendid?
Niiiid satuvad pargamendi pehmendamiseks soovitatud vahendid sageli vastuollu maali
kinnitusmeetoditega. Eriti komplitseeritud on olukord kullatud-maalitud nahktapeetide ja
maalitud nahast roivaesemete konserveerimisel, kus sageli on kasutatud virvilisi lakke ja
laseerivaid vahetoone. Enamasti teevad t66 keerukamaks veel ka hilisemad tdiendused-
iilemaalingud, rebendid ja kaod. Ennistamisel tuleb lihtuda eseme kunstilise terviklikkuse
taastamisest. Uhevirviline nahk liidetakse uue, samavirvilise nahaga, ornamenteeritud-
virvitud naha puhul imiteeritakse lisatud nahal originaali, virvis hoitakse teda originaali
koloriidis. Pohitooni virvus saadakse virvides happeliste (villa)virvidega, kattevirvid
aga retuseerides akvarellvirvidega.

Kortsunud, deformeerunud v6i kokkuvolditud pargamentiirikute sirutamiseks
kasutatakse sirntusraami. Viimaseid on nii kvadraatseid kui ka ringikujulisi, kuid koik
nad td6tavad iibel - sirutusprintsiibil. Ennistuskoda “Kanut' kasutab nelinurkseid, orgaanilisest
klaasist perforatsiooniavadega sirutusplaate, mille avadesse on voimalik kinnitada spetsiaalselt
kummirihmadega varustatud poldid. Rihma teine ots 16peb tugevalt sulguva klambriga,
mis kinnitatakse sirutatava pargamendi servale. Et sirutusplaat on valmistatud fotovanni
mootmetes, kasutame kliimakambrina kahte iiksteise peale asetatavat fotovanni, mis
koos moodustavadki soovitud kambri, Alumise vanni pohi tdidetakse niisutatud ja antiseptitud
silikageeliga, mis tagab iihtlase niiskuse kogu perioodiks (1 - 3 6opievaks). Et vananenud
péargament on osaliselt kaotanud ka oma rasvasisalduse, viime sellesse sirutusprotsessis
pehmendava ainena 3 % seedrioli-etanooli lahust, mis on andnud rahuldavaid tulemusi.
Sirutus-puhastusprotsess kestab keskmiselt 5 - 7 pieva, selle aja jooksul taastub pargamendi
esialgne kuju.

AJALOOLISED PARKIMISMEETODID

Eelnevalt olid juba jutuks pdrgamendi ja taimparknaha omadused. Resultaat
oleneb suuresti ka toornaha omadustest - toitumusest, vanusest jne. Ka taimpargi omadused
soltuvad paljudest teguritest - parketemperatuurist, vee omadustest, parketaimede valikust
ja ekstrakti kontsentratsiooniastmest. Lduna-Euroopas joutakse soovitud tulemusteni 3
kuu jooksul, seevastu Taanis kulub samasuguste tulemusteni jdudmiseks 8 kuud. Ka
parkeainete valik on lai - hobusepiimast (tatarlased) kuni tuvisonnikuni (Inglismaa).

Et moista erinevate kahjustuste pohjuseid, tuleks tutvuda nahkade parkimise
alase kirjandusega. Alates aastast 1666 alustati Pariisis artiklite kogumist koguteosele
“Kisitéokunstid” eesmirgiga kirjeldada koiki Prantsusmaal viljeldavaid kisitboalasid ja
juba unustusehdlma hidbuvaid kunste. Valmistati ette 260 vasegraviiiiri, kuid artiklite
triikkimiseni jouti alles 1761. Sarjas nihti ette ka rida nahatootlemise ja koitekunsti
alaseid artikleid, millest osa joudiski lugejateni. Esimesena valmis artikkel hiirra Brangeril
(1735), kus ta tutvustab oma kogutud andmeid Levandi, Nikosia ja Mesopotaamia meistrite
kohta. Vaatluse all oli saffian-naha e. marokiinnaha valmistamisviis.

1765 ilmus sama sari saksa keelde tolgituna Leipzigis, teiste seas ka de la
Lande “Die Kunst des Weissgerbers, welcher die Gemsen und andere Felle mit Ochl
bearbeitet” ja 2 aastat hiljem samalt autorilt “Die Kunst des Weissgerbers, welcher die
Felle ohne Oel zurichtet™.’ Kasutades juba varem kokku kogutut, avaldas sama autor veel
“Die Kunst Pergament zu machen' (1763)', ja “Die Kunst Saffianleder zu bearbeitet™!!
ning “Die Kunst des Leder auf ungarische Art zu bereiten” (molemad a. 1767). 2
Kunstiliste probleemidega tegeldakse artiklis “Die Kunst das vergoldete und versilberte
Leder zu verfertigen™, autor F. de Bondaroy (1763)."

Uheks laialdase levikuga parkimisviisiks oli valgepark, mis arvatakse pirinevat
palsameerimiskunstist, sellele viitab ka sGna "megi'e”. Valgepargiks sobivad kdige enam
oina-, lamba- ja kitsenahad. Esimeseks operatsiooniks on ikka villa drastamine lubjatiinnides,
seal lastakse nahku seista iiks 6dpdeyv, seejirel loputatakse jooksvas joevees ja asetatakse
kaheksaks pievaks vanasse lubjavanni. Pestakse, Vill Ioigatakse kidridega, 1oplikult
drastatakse karv aga pooliimara puukepi abil. Kaks pideva on nahad kuivatuskambris,

2.3.
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oluliseks tunnuseks (niit. vasika-, sea- ja lambanaha kohta).

NAHA EELTOOTLUS JA SEISUND

TOORNAHK. TOODELDUD NAHK - PARGAMENT.

Miirg toornahk hakkab peagi roiskuma. Et toornahku siilitada, ladestatakse
neid vaheldumisi soolaga. Ka toornahkade kuivatamine pidurdab lagunemist ajutiselt,
kuid Shuniiskuse suurenemisel pehastumine jitkub. Nahkade konserveerimisoskus on
viiga vana ja sai ilmselt alguse palsameerimiskunstist.® Ka palsameerimiskunst baseerub
ceterlike Olide ja vaikude segul, millega immutamine kaitses nahka roiskumise ja kddunemise
eest. Toornahka, mis on karvadest vabastatud, puhastatud ja leotatud lubjavees (5 - 10
%), millelt on drastatud marrasnahk ja rasvkude, mis secjirel on iilespingutatud raamile
ja kuivatatud, nimetatakse pirgamendiks. Pirgamentnaha keetmine vees annab
pargamentliimi, mida pole vdimalik teha pargitud nahkadest. Toome siinjuures veelkord
ira L. Ritterbuschi dpetuse piirgamentliimi valmistamise kohta:

Toomahasgirised 16igatakse viikesteks ribadeks, nou kaetakse 3 - 4 korda suurema
koguse veega ja lastakse tiks 66 seista. Seejirel keedetakse massi 24 tundi vesivannil
(kahe vanni vahel on kartongiribad, et liimimassi temperatuur ei iiletaks 70 C°. Vee
aurumisel lisatakse vett, et proportsioon 1:3 siiliks. Seejirel kurnatakse vedelik libi
soela, lisatakse 7% veinidddikat ja alkoholi 1/3 liimilahuse hulgast ja klopitakse segu
hiisti 1ibi. Tulemuseks on kiilmliim, mis oma omadustelt erineb zhelatiinist.

Antiikautorite jirgi voeti pirgament kui kirjutusmaterjal kasutusele kuningas
Eumenes I (197 - 159 e. Kr.) ajal. Peagi levis pirgament ka Euroopasse ja torjus tasapisi
vilja varasema kirjutusmaterjali - papiiiiruse. Oma nime sai materjal arvatavasti Pergamo
linna jérgi, mis asub Tiirgi lidneosas. Nii vdidutseb ta kuni 12. sajandini, mil omakorda
torjutakse vilja uue kirjutusmaterjali - kaltsupaberi poolt.

Pirgament kui kirjutusmaterjal sdltub nii toornahast kui ka téétlusviisist. Parim
kirjutusmaterjal saadakse vasikanahast, kéitenahana kasutatakse ka lamba-, kitse- ja
eeslinahka. Té6tluse eripira pohjal tuntakse kaheksat pirgamendisorti.

1) Vasikapirgament: kasutatakse unikaalkoidete ja laegaste valmistamisel. Heledate
vasikapirgamentide puhul on lihapool valgem ja ldikivam, iilapool tumedam ja matim,
naha suurus on 85 - 110 cm?

2) Antiikpérgament on valmistatud surnud loomade nahast, kelle veri on soontes
tardunud ja moodustab niiiid omapirase graafilise struktuuri.

3) Naturaalpirgament on ilma apretuurita, kahepoolselt kaarraudadega kaabitud ja
pimsskiviga lihvitud.

2.
2.1.

4) Kitsepérgament ei sobi oma poorsuse tattu kuldamistoodeks.
5) Seapiirgament on viiga poarne, téétlemisel kdva ja tuim.
6) Spaltpirgament on apretuuri abil elevandiluuvirviliseks toneeritud, lihapool

munavalgega kaetud ning seetdttu libipaistev. Liimimisel kasutatakse ainult tisleriliimi,
sest kliister leotab munavalge iiles. Kasutatakse ainult odavateks t6odeks.

7) Kirjutuspirgament on moeldud iirikute kirjutamiseks, kahelt poolt kaabitud ja
erinevalt apreteeritud, et tekst ldbipaistev poleks. Eriti hinnatud oli surnult siindinud
tallede nahk kui eriti Ghuke.

8) Kalapirgament on histi toodeldav ja sobiv poolnahkkoidete valmistamiseks.

Reeglina oli pirgament valge voi kollane, Biitsantsis ja Roomas virviti aga
purpurpunaseks ning sellele kirjutati kuld- vai hébetindiga.”

Eelnevalt vaatasime pirgamenti kui kirjutusmaterjali, kuid libi aegade on see
kasutamist leidnud ka teistsugustel eesmiirkidel. Vana ja laialt levinud oli pirgamendi
kasutamine trumminahaks. Pirgament pinutati mérjalt puusilindrile, mille pikkus olenes
trummi tiiiibist - kord moodustas see iihtlasi toetuspinna maaga, kord oli kahanenud
minimaalmddtmetes puitraamiks (nagu Samaanitrummid Migi-Altaist). Raamile on nahk
pigutatud ka keskaegsetel kilpidel, hilisemal ajal ka pastellmaali alusmaterjalina. Niiskuse
ja temperatuuri jérsk muudatus pShjustab pingutatud naha [Shenemise. Kiillastunud niiskusega
kliimakambris saab pirgamendi tagasi viia esialgsetesse mddtmetesse, Iohe {ihendamise
moodus sdltub aga 15ppeesmirgist - trumminahka vaib kokku viia tasapinnaks (timbri
sdilitamisega ?), pastellmaalil on mé&elday ka dubleerimine nuele alusmaterjalile, mis
tagab originaali koospiisimise. Pastellmaali dubleerimisel on suur oht kahjustada
maalipigmenti, seetdttu soovitan eclnevalt konsulteerida kogenud graafikarestauraatoriga.

Sageli ei rahuldanud nahaparkali poolt téddeldud nahad kisikirja valmistajat,
seetttu t88deldi pirgamenti ideaalse sileduse saavutamiseks veel mitmeti: lisaks pimsskivi
ja kriidiga hodrumisele t6odeldi nahku teokarbipulbriga, linaseemnete ja munavalgega
ning hodruti lambavillaga. Virvide paremaks nakkumiseks kaeti pirgament kiiiislaugu-
voi apelsinimahlaga ja naturaalse veiniga. Virviliste pirgamentide valmistamisel kasutati
erinevaid virvipigmente: safrani, purpuri, indigot, vaseoksiidi jm. Viimatinimetatul on
eriline omadus péirgamendi kapillaarides imenduda. Pirgamendi nii mitmekiilgne tGtlemine
manitseb restauraatorit erilisele ettevaatlikkusele.

2.2. Pirgamentiirikute konserveerimine

Deformeerunud ja iilekuivanud pirgamendi tagasiviimiseks normaalmootmetesse

kasutatakse kliimakambrit e. nn. kliimarefleksi. D. Oltrogge ja R. Fuchsi poolt tehtud
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1. NAHA LIIGI MAARAMINE

TOORNAHK, SELLE KEEMILINE KOOSTIS JA MUUTUMINE
PARKIMISPROTSESSIS.

¥

Selgrooliste nahk on mitmekihiline. Marrasnahk e. epidermis koosneb sarvkestast
ja kasvukihist. Marrasnahast moodustuvad mitmesugused lekised: nahanddrmed,
sarvsoomused, suled, karvad jne. Viimaste paiknevus, tihedus ja grupeeringud iseloomustavad
nahka ja aitavad sageli midrata arheoloogiliste nahkesemete naha kuuluvust ja liki.
Pirisnahk e. corium on sidekoeline, selles on rohkesti kollageenkiude, mis annavad
nahale elastsuse, ja ka higi- ning rasuniirmeid. Jirgneb naha aluskude, mis koosneb
rasvkoest ja karvaniisipsudest. Toornaha parkimisel drastatakse karvkate, marrasnahk ja
nahaalune sidekude, jirelejidv osa - milv - pargitakse. Toornaha keemiline koostis on
jirgmine:

TOORNAHA KEEMILINE KOOSTIS

LOOMANAHK

Rasvad ca 2%
Parkimis-
protsessis
enamus kaob

Lisaained -
pigmendid,
suhkrud jne.,
parkimisel
kaovad

Valgud-prote-
iinid - 33%
Naha pohi-
substant

Mineraal
ained - 0,5%
Parkimis-
protsessis
osaliselt
kaovad

Vesi -65%
Parkimis-
protsessis
enamuses
kaob

STRUKTUURVALGUD
PROTEIINID

Mutsiin, mukoidid
(lima ja limavalgud)
lubjas ja tuhas
kaovad

Albumiinid ja globu-
liinid - 3,5%
Lubjas ja tuhas

(leclises) kaovad Naha pohisubstandid

KERATIIN
(naha pinnas, karvad)

ELASTIIN ca 1% KOLLAGEEN ca 98%

Nahakiude sideained
Parkimisel jiivad nahka

Toornaha elastsed

sidekiud, jidvad nahka Parkimisel kaovad

Parkimisprotsessis osa aineid eraldub ja jaib vaid kollageen (ca 98 %) ja
elastiin (ca 1 %). Pargitud nahk koosneb: 14,3 % veest, 0.8 % mineraalaineist, 1,2 %
rasvadest, 7,4 % viljapestavatest orgaanilistest ainetest (parkeained), 33,1 % siduvatest
parkeainetest ja 43 % toornahaainest.’

NAHA PINNASTRUKTUUR NAHA LIGI MAARAMISEL.

1980. aastate algul tcostati Tartus Raekoja viljakul avariikaevamised, mis
paistsid silma eriti rohkete nahaleidude poolest. Lisaks konserveerimisiilesandele tuli
miirata naha liik ja jalatsidetailide siistematiseerimisel vilja sclgitada nende tiipoloogia.
Nahadetailide pinnastruktuuri vaatlemine ja kdrvutamine analoogsete materjalidega Tallinna
Loodusloomuuseumis viis jireldustele, et ca 80 % jalatsidetailideks kasutatud nahast oli
karunahk (ursus arctos). Jalatsite valmistamisel eraldunud jidkdetailil (nr. 579) olid ka
kaks nisa, mis lubas tuvastada, et antud juhul oli tegemist noore emakaruga (naha paksus
2.4 - 3,6 mm). Monedel detailidel siilinud harjaskarvad kinnitasid seda oletust veelgi.
Karu karva iscloomustab seda libiv keskkanal (lambakarv nditeks koosneb iiksteisesse
liitunud lilidest). Arheoloogilised karunaha detailid mGjusid kahekordsetena, sest kihte
iihendav rasvkude on pikaajalisel maapinnas viibimisel ealdunud, mistottu seosed eri
kihtide vahel norgenesid. Tutvudes imetajate nahkkatte teoreetiliste uuringutega, on
huvitav lisada, et karu talvise karvastiku tihedus keha eri kohrades on erinev: lakk - 1840,
kitlg - 1400, rind - 1000, ristlund - 728, kht - 628 karva/cm?, Kdige pikemad karvad
asuvad kiilgedel ja ristluudel - 129,2 mm, kdige lihemad rinnal - 79 mm, kuid samas on
nad kdige tugevamad - 143 mk.* Tundes iga nahaosa omapira ja karvakimbukeste
paiknemist nahas, v5ib ka 700 aastat hiljem tuvastada arheoloogilise jalatsi valmistamiseks
kasutatud naha liigilise kuuluvuse.

Et saada kinnitust oma oletusele karunaha kasutamise sageduse osas, tutvusin
osteoloogiliste uuringutega, kust selgus, et 14. saj. périt karu luuleidude hulk Louna-
Eestis on suur.® Et karu ohustas tollal kdige enam arenevat karjakasvatust, sagenes tema
kiittimine ja naha kasutamine jalatsite valmistamiseks (kaart), Nii nagu karvkattel, on ka
iga nahaliigi paksusel ja suurusel oma kindel iseloom. Ka pirast karvade eemaldamist
parkeprotsesis siilivad naha pinnas karvade avad, mille paikneyus ongi naha liigi miéramisel
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=
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Karu levik Eestis 14. sajandil

PARGITUD NAHK

3. H. Hinsch, Betrachtungen iber
Lederanalysen als Unterstiitzung zur
Verbindern des Lederzerfalls, Kobenhaven,
1980

LOOMSE KARVIKU PAKSUSE

VORDLEV TABEL
lammas 0.33
hobune 0.20
veis 0.14
pruunkaru 0.113
karupoeg 0.1042
poder 0.327
metssiga 0.64

4. B. E. Cokonos, xoxanusiii NOKpOs
miekonuraomux, M. 1973 c. 284-291

5. K. Maasep, @opmuporan lue
TeprodayHbl ¥ W3MEHTHBOCTh
miexonuraomux IpubanTuku s
ronouene, Tapty 1965
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NAHK JA KOITETEHNOLOOGIA

NAHA TOOTLEMISE POHIALUSED

TOOTLEMINE FERMENTIDEGA
SUITSUPARK

RASVAPARK

1. V."Kangro, Naha tehnoloogia,
Tln., 1939, Ik. 5.

TAIMPARK

2. De la Lande, Die Kunst Pergament zu
machen, Schauplatz der Kiinste und

Handwerke,...
1763, S. 257-316.

B. 2, Berlin-Stettin-Leipzig,

NAHK JA KOITETEHNOLOOGIA

Nahk on oma snurepiraste omaduste tottu leidnud viga mitmesugust kasutamist,
Aegade jooksul on nahast valmistatud:
roivaid (kasukad, kindad, miitsid (mitra), soolekeepe);
jalatseid (pastlad, sandaalid, saapad, kingad, jahi-, posti- ja kalurisaapad);
voosid (vandid, rakmed, tornikella rihmad);
kotte (tubaka-, raha-, reisu-, posti-, jahi- jne. -kotid);
lihkreid (voi, kumdssi jt. vedelike hoidmiseks);
vutlareid (instrumentidele, kroonidele, karikatele, terariistadele);
katteid (paadi- (kajakk), telgi-, tolla-, saanikatted, purjed, baldahhiinid);
maoblit (reisikirstud, toolid, kapid, lackad);
patju (jala- ja istmepadjad);
tapeete (seinatapeedid, sirmid);
kasikirju (rullid (toora, ketiba), vdla- ja kinkekirjad, meistritunnistused);
nahkkéiteid (puu- ja pappkaanelised);
skulptuure (siluettnukud, reliikviad, mahutid (pudelid ja lihkrid), pisiplastika;
muusikainstrumente (trummid).

Iga uus ajastu on leidnud uvusi kasutamisalasid ja rikastanud vanu uutel
kaunistustehnikatega. Et aga koigis detailides ja kogu omapiras orienteeruda, tuleks
esmalt tutvuda NAHA TOOTLEMISE POHIALUSTEGA, mis on votmeks konscrvcerilavnl
objekti kahjustuste moistmisel ja 6ige konserveerimismeetodi leidmisel.

Nahatoétlemiskunst on iiks vanemaid maailmas, selle areng séltub paikkonn:'
klimaatilistest ja bioloogilistest tingimustest, isegi kohaliku vee omadustest. Nii kasutasi
eskimod naha omaduste muutmiseks naha malumist (t6otlust siiljefermentidega), suitsu-
jarasvaparki.! Toornahkadega kaeti kinni telkelamuid, milles pidevalt poles loke. Suitsus
ja soojuses nahk konserveerus. Et pohjas puuduvad sobivad parktaimed, levis suitsupargi
korval ka parkimine kala- ja hiilgerasvaga, mille tulemusena saadi veekindel nahk. Meil
on rasvapark levinud rannikualadel ja saartel (Ruhnu), sest soolane merevesi i voimald
taimedega parkimist. Saarel kasutatavad karusnahksed loivapastlad on veekindlaks todeldud
hiilgerasvaga. Levinumaks parkeviisiks sisemaal on aga toornahkade td6tlemine lubjavannis
ja taimeekstraktidega. Tuntumad parktaimed on paju, lepp, tamm, remmelgas ja kastan.
Sageli kasutati ka sookailu, angervaksa, jogitakjast, teelehte, kurereha ja paganapead.’
Taimedega parkimine annab vdga 6ma ja painduva naha, mis on aga vihe vastupidav
mehaaniliste ja klimaatiliste muudatuste suhtes. Seepirast ongi arheoloogiliste leidude
seas nahka suhteliselt harva, etnograafilised nahkesemed ja nahast tarbeesemed on aga
tugevasti kahjustuhud kulumise voi hallitusseente tegevuse mdjul. Vahel satub restauraatori
toolauale viga kaugetest maadest ja acgadest pirit konserveerimist vajavaid nahkesemeid,
seetdttu peaks iga nahakonservaator enne praktilise to6 juurde asumist omandama paha-
jakoitetehnoloogia liihikursuse. Kéesolevas artiklis baseerub see kohalikel traditsioonidel
ja annab vaid erialakirjanduse viidete abil voimaluse laiemaks ja pohjalikumaks probleemi
stilivimiseks. Seega pohineb kiesolev metoodiline materjal Gpitul, praktilistel kogemustel
(ka moddalaskmistel) ja erialaartiklitel, mida rohked kontaktid kolleegidega teistest
maadest on voimalikuks teinud. Siinjuures tahan tinu avaldada oma Gpetajale Adele
Reindorffile ja tinus meenutada manalamehi A. Joge, E. Taskat, V. Jaestet ja H. Reimot,
kelle teoreetilise ja praktilise t66 uurimine on mind aidanud eesti nahkehisttd olemuse
tunnetamisel ja selle {ildistamisel kdesolevaks artikliks.

Jargnevad soovitused on moeldud nahakonservaatorile. LEnne praktiliste
operatsioonide juurde asumist tuleb endale selgeks teha:

1) millise nahaliigiga on tegemist konkreetse objekti puhul,

2) milline oli konserveeritava eseme kattenaha parkimisviis,

3) objekti valmistamistehnoloogia,

4) objekti kaunistamistchnika ja viirvkate,

5) objekti viimistlus ja kattelakid,

6) objekti kahjustused-muutused.

Nendes probleemides selgusele joudmise holbustamiseks tutvustan erialakirjandust,
laboratoorseid keemilisi ja fiiiisikalisi uuringuid, mis aitavad probleemide maistmisel ja
oige meetodi valikul. Samas juhin tihelepanu ka naaberdistsipliinidele (siimboolika,
vesimirgid, supereksliibris, heraldika, sfragistika, paleograafia ja osteoloogia), millega
kursisolek hoiab dra suuremad eksimused.
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STURM, H(ans)

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1848 Tartu V-Gildi altermann
(kuni 18737). Allikad: EAA F:28, n.1,5.7.

SULCK, August Theodor Salomoni p.

Tartu koitja. Kod./meistr.: Tartu kod, 1841, dppis koitm.
Ernst Ballioni juures St Peterburis 5 a. 1834. Andmeid:
Tiltar Mathilde stind, 1847, poeg Carl Peter Woldemar
siind. 1852, Allikad: Dorpt. Z. 1847, nr. 24, 1k.8; EAA
F:995 n.1,s.1424; TOR F:28, n.1, 5.99.

SUNDGREN, Amandus

Tartu kbitja. %1817 11872, Kod./meistr.: 1845 meistriks.
Andmeid: Kaebas 1852 Sadulseppade tsunfti wopiiride
rikkumise parast. Poeg Carl Fr. 5. 1848, tlitar Alide 1850,
poeg Hugo Arn. Amandus 1851, poeg Alex. Theodor
1852. Allikad: EAA F:1665, n.1, s.15; Dorpt. Z. 1848,
nr.74,5.8.

SUREM, A(ugust) Johan

Tallinna koitja. T1912. Kod./meistr.: 1896 4. V sai TRA
koitemeistriks. Andmeid: P, Kanuti Gildi vanem,
raamatukditekods Roosikrantsi tn, Tallinnas, Allikad:
Wirulane 1888, nr.29, 3.; Pievaleht 1912, nr.155, 1k.3.
SULCK, Nicolai Rudolf

Tartu koitja. Kod./meistr.: 1860 IX Tartu kodanikuks,
1891 P. Antoniuse Gildi liige, kbitemeister. Allikad: EAA
F:1819, n.1, 5.225; EAA F:995, n.1,5.1424.

SULK, Alexander Julius

* 1811. 8 poega. Kod./meistr.. 1834 Tartu
raamatukiitemeistriks. Allikad: EAA F:1819, n.1, s34,
Revisionliste,

SULK, Gottliech Eduard

Tartu kditja, % 1820. Kod./meistr.: 1834 kbitesell, Allikad:
EAA F:1819,n.1,5.34.

THOMAS, Gottieb Ephraim

Tallinna kéitja. Kod./meistr.: 1766 IX esmakordselt TRA
registris, Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481.
THOMSON, Johann Friedrich

Tallinna ktitja, Kod./meistr.; 1850 30, I TRA
koitemeistriks. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481,
TIELEMAN HUBE, Peter v. Drontsium
aus Dannemark

Narva ja Tallinna kéitemeister. 11673, Kod./meistr.: 10, X
1648 sell. Andmeid: 1651 asus Narva, 1658 plaanitses
Tallinna tulla, kuid katk peletas, 1661 on ta Tallinnas,
Allikad: TA TR 48054 V 2901=Tielemann H., Oleviste
rmtk. kisik. kataloog a.1638-62, (1k.23),
TOMASBEN, Jeverin

Tallinna kbitja. Kod./meistr.: 1673, Allikad: TUR F:59,
n.l,s35.

TRAPP, Christian

Tallinna ja Stockholmi kéitja, aus Leipzig. Kod./meistr.:
28. XI 1690 kod. 1711-1718. Andmeid: 1687 oli ta
Stockhomis Kammarkollegii kbitja. Allikad: Rey,
Birgerbuch 1624-1690; A. Hedberg “Stockholms bok
bindare 1460-1880" B 11 1k.44-46.
TRENDENFELD, Gabriel

Narva koitja, % 1599 11666 Narvas, 67 a. Allikad: Narv.
Stadtblitter, 1866, nr.10.

TOFTER, Carl Georg

Tartu koitja. Kod./meistr.: Oppis Riias Myliuse juures
1817, Allikad: LPSRCA F:224, n.1,5.1654.
TOPFFER, (Carl) Philipp Eduard

Tartu kbitemeister, % 1800. Pojad Robert-Friedrich-
Eduard, Theodor Reinhold +1846. Andmeid: On siilinud
kohtutoimik P. E. T. vastu (1842-53), keda Sadulseppade
1sunft siiidistab tapetiseerimistbode pirast. 1838 oli
tsunftivanem. Allikad: Dorpt. Z, 1841, nr.49, 1k9; EAA
F:1665, n.1, 5.13; TUR F:28, 5.1.; EAA F:1819, n.1, 534

ULEMANN, Michael (Mihkel) Davidi p.

St. Peterburi ja Tallinna kéitemeister,. oo Olga Emilie
Feurich t 1937 ? Tallinnas, Kod./meistr.: dppis M.
Laakmanni juures 1883-88, 1904, 1897. Andmeid: 1904

WAHLMANN, Jaan
Tartu ktitja, Kod./meistr; kod, 1895, Allikad: Eesti

avas kbitekoja Peterburis, kuni 1918, Allikad: LORAA
F:223, n.1,5.12265,

UNGER, Carl Alexander

Tartu kbitemeister, P. Antoniuse Gildi liige. Kod./meistr.:
1893 7. Andmeid: Kéitekoja omanik 1893-1933, Tartu
Jaani t. 8. Allikad: EAA F:28, n.1,s.1.

WAHL, Benjamin

Tallinna kditemeister, Kod./meistr: 1858 -
kbitemeister, Allikad: TLA F:190, .2, 5.481,
WALLAK, Johann August

Tallinna kbitja. Kod./meistr.: 1804 oli Riias ppereisil.
Allikad: LPSRCA F:224, n.1, 5.1654,

WALLAK, Rudolf

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1785 Tartu V-Gildi liige.
WEBER, Johann Heinrich

Tartu kitja. Kod./meistr.: 1745 Tartu V-Gildi liige.
WEISS, Adam

Tallinna Niguliste kiriku kister-koitja. % 1554 (7) +1616
3. I Tallinnas. Kod /meistr.: 1586 kod. Andmeid: 1581 oli
Eisenachis tilikoolis kuulaja, kbitesell. Allikad: TLA F:31,
nl,s3.

WEISS, Jochim (sen.) Adami p.

Tallinna koitja. + 1658, Kod./meistr.: 1632 Tin. kod.,
kitemneister. Andmeid: 1654 - mamatukaupmees
Tallinnas, 1658 - omas kirjatiheladu. Siilinud mitmed
kaebused (1646, 1649), 1656 tritkitud "Die gewihnliche
Evangelie und Episteln.,." I ostis rasmatukaupmees J.
Weiss. Allikad: TUR F:39, 5.38. F. Puksoo.

WEIBS, Johann Carl

Tartu nahaparkal. % 1766. Allikad: EAA F:1819.n.1,5.34.
WEIS, Jochim (jun.)

Tallinna kbitemeister. ©21673 11681 5. V. Allikad: TUR
F:59,5.38.

WEISSE, Johann Gottfried

Talinna nahaparkal. ©° 1777 Anne Rosine Béhmir +
1816. Kod./meistr.; 1777 kod. Andmeid: P. Kanuti Gildi
vanem.

WEIBE, Johann Philipp

Tallinna nahaparkal. 1749 Catharina Eilsabeth Tech *
21. IV 1789. Kod./meistr.: 1748 kod.

WELLING, Samuel

Tallinna kditja Rostockist. T24. V 1740. Kod./meistr.:
1717 Revelis.

WEYS, Hans Ulrich Wiirtinge
Raamatukditja. Kod./meistr.: 1589 kod. Andmeid: 1586
Gppis Bayeris juurat, Allikad: Burgerbuch 1586-1657, Bl.
159.

WILLER, Wilhelm August

Tartu raamatukditja. Poeg Eduard, Rudolf. Kod./meistr.:
1855 7, Allikad: TUR F:28,n.1,8.6.

WILLER, Eduard Rudolf

Tartu ktitja. + 1894, Kod./meistr.: 1840 - kiitemeister,
1852 - tsunftivanem. Allikad: Dorp. Z. 1847, nr.72, 1k.18;
EAA F:1819, n.1,5.225; TUR F:28,n.1,5.8.
WINTER, Johann Christian

Tallinna kditemeister Hallest.  ©° 1762 Anna Catharina
Biller t13. 111773, Kod./meistr.: TKA kbitemeister 1766,
Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481.
WITSCHERLICH, Bernhard Christian

Kod./meistr.: 1798

TRA

Tartu raamatukaupmees-kditja,
linnaksitja. Allikad: W. Stieda.
WUNNEBRUCK, Alexander

Tartu kbitja. Kod./meistr.: kod. 1834, Allikad: EAA F:995,
nl,5.5249.

Posti 1895, nr.8.

ZEISLER, Alexander Philipp

Narva kbitja. * 1808 t1870, 62 aasta vanuselt, Allikad:
Nar. Stadtblitter 1870, nr.12.

ZENCKER, Johann Heinrich Urban

Tartu k6itja. Kod./meistr.: 1735 Tartu V-Gildi hige, 1753
iltersten (?). Andmeid: 1824 Bppis tema juures C. H.
Schultz. Allikad: EAA F:995, n.1, s.1415, F:1819; EAA
F:1819, n.1,5.1762.

ZENCKER, Johann Gottlieb

Tartu ktitja. * 1782 1t 1836. Kod./meistr.: 1820 meister
Tartus, 2 &pilast Allikad: EAA F:1819, nl, s34
Revisionliste 1824-45,

KASUTATUD LUHENDID

Dorpt. Zeit. - Dorptsche Zeitung
EAA - Eesti Ajaloo Arhiiv

Estl. Gov. Z. - Estlindische Gov ~ Zeitung
H. Treumann "Vanemast..." - "Vanemast
raamatukultuuriloost”, Tln. 1977

Kk - koitekoda

KMKO - Kirjandusmuuseumi kisikirjade
osakond

kod. - kodanik

Kod./Meistr. - kodanikuks/kditemeistriks
LORAA - Leningradi Oblasti Riikliku Ajaloo
Arhiiv

LPSRCA - Latvijas Republikas Centralais
Arhivs

RRSE - Rahvusraamatukogu eriosakond
Rev. - Revalische

RZ - Revalische Zeitung

TA - Teaduste Akadeemia

TAR - Teaduste Akadeemia Raamatukogu
V.-Gild - Viike Gild

TKA - Tartu Kéitjate Amet

TLA - Tallinna Linnaarhiiv

TRA - Tallinna Raamatukditjate Amet
TUR - Tartu Ulikooli Raamatukogu
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Allikad: TLA F:190, n.2, s:481,

MOLLER, Alexander

Kod /meistr.: 1852 - 1860 sell, TRA koitjaks 17, VIIL 1861,
Andmeid: S aastase 88 jirel Berliinis, Hamburgis ja
Pariisis asub ta toole Tallinnas - Hobuse tn. 123, Borni
majas IT korrusel.". Allikad: Est. Gov.Z. 1861,0r.70,4. IX
[.713; Ristirahva Pihapéevaleht 1880, n.34, 1k.271; TLA
F:190, n.2, 5.481.

MONICKE, Carl August

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1796 Gppis Riias, meister 1820,
Andmeid: 1820 - Tartws meister, 1 sell, 1821 - Tartus
tsunftivanem. Allikad: LPSRCA F:224, n.1, 5.1654; EAA
F:1819, n.1, 5.68; TUR F:28, n.1, .10,

MONIKE, Georg August

Friedlandist. Kod./meistr.: 3 a. St. Peterb. KA ja I8petas
1792, scejirel 1796 Stakewitzi juures Riias. Andmeid:
Tsunftivanem: Joh. Fr. Schubok. Allikad: TUR F:28, n.1,
5.10; LPSRCA F:224, n.1, 5.1654,

MOLLER, Peter

Tartu kbitja. Kod./meistr.: Sppis Rootsis Ch. Reussner i
juures (1619-83) 1674 - 1698. Allikad: A. Hedberg “Stock.
bokbindare" 1460-1880 Bd. I, St.1949.

MULLER, ?

Pirnu kbitja. Kod./meistr.: 1734 (?) kod.
NEUMANN, Zacharias

Tartu koitja. Kod/meistr.: Tartu V-Gildi liige 1723,
Allikad: EAA F:955, n.1,5.1415,

NICOLAY, August Friedrich

Tartu kéitja. #* 1814, Kod /meistr.: sell - 1835 Tartus.
Allikad: EAA F:995, n.1, 5.4493; EAA F:1819,n.1, 5.34,
NORROSCHEWITZ, Daniel Gottfried
Tallinna kbitja. % Hamburgis 113, VII1787. Kod./meistr.:
1766 nim. esmakordselt TRA meistrina, Allikad: TLA
F:190,n.2,5.481.

NUGGIS, Jahn

Tartu kbitja. Allikad: Sakala 1880, nr.18.

OBERG, Leopold

Tallinna koitja. Kod./meistr.: 1870 16, IX sai TKA
meistriks.

OPIZ, Gottfried

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1734 Tartu V-Gildi liige, kiitja.
Allikad: EAA F:955, n.1,8.1415.

ORDELIEN, Heinrich Christian

Tallinna kbitja. % 1771 Tallinnas T2, IIT 1816 Tallinnas.
Kod./meistr.: 1800 noorsell TKA-5. Andmeid: 1818 - 1823
pidas ta dri lesk. Allikad: TLA F:190, n.2,5.481 TLAF:236,
n.l,s.32, k1197.

PERLY, Wilhelm

Tartu kbitja. Andmeid: Raamatukditmise tuba Wana nr. 13
Tartus (?). Allikad: Isamaa Kalender 1882; Postimees
1891.

PESSEL, Carl Gottfried
Kuressaare kbitja (Arenburg).
Mariaga Toomkirikus.
PETERS, Christian Wilhelm

Tallinna kbitja, Kod./meistr.: 1811 16. X sai TKA
meistriks. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481.
PETERSEN, Johann(es) Nicolai

Hamburgist. Kod./meistr.: 1776 1 sisse kantud TRA
registris noormeistrina, 1777 17. XI kod. Allikad: TLA
F:190, n.2, 5.482,

PFISTER, Jochim

Tallinna kditja. Andmeid: Esineb koos Jochi
Allikad: TLA Bf.7, nr.44; TUR F:59, 5.38.
PIHLAKAS, Gustav

Tallinna kditemewster, * 17, I 1864 4, VII 1937,
Andmeid: “Postimees™ 4, VII 1937,

e 1716 Johannsoni

WeiBliga,

PIKKANOYV, Peter

Suure-Konguta kbitja, 12,11 1846. Allikad: EAA F:1259,
n.l, 5.49.

POHL, ?

Poltsamaa kbitja. Allikad: Perno Postimees 1812, nr.28,
1k.223.

POLSESS, Adolph Johann

Tartu ksitja. Andmeid: 1758 Tartu kditja. Allikad: EAA
F:955, n.1,5.1415,

PRITZSOHN, Ludwig Alexander

Tartu kbitja. % 1824, Kod /meistr.: 1844 kbitesell Tartus.
Allikad: EAA F:1819,n.1,534,

PUSER, Hansz Jurgeni p.

Tallinna kditja. Kod./meistr.. 1631 11,11 Tallinna kod,
Allikad: Rev. Biirgerbuch 1624 - 1690, Aa SA, 1k.43,
PUSER, Jurgen (Georg)

Tallinna kbitja, aus Magdeburg. 1 1627 3. VL Kod./
meistr.: kditjaks sai Magdeburgis. Andmeid: Oli C.
Elbing(h)i abiline Niguliste kister/kditja juures. 1668 on
1al pood Rackoja platsil. K-Gildi liige. Allikad: TLA F:31,
nl, 545 TLA Aa 61, 1k112.

RABE, Johann Quirimus

Tallinna raamatukditja. *Tallinnas °oHedwig Dorothea
Baldauf 1780 vasksepa tiitar +15. IV 1774(?) 1794 (2).
Kod./meistr.: 1760, 1766 TKA meister, Allikad: TLA
F:190, n.2,s.481.

RANDT, Paul

Tartu kbitja. Kod/meistr.: 1786 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415,

RANTENBERG, Jakob

Tartu kditja, aus Tilsit. Kod./meistr.: 1784 Tartu V-Gildi
liige. Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.
REICHEL, Peter Reinhold
Tallinna  kbitja. Kod./meistr. 1840 21.
kiitemeister. Allikad: TLA F:190, n.2, s.481,
REPENBERG, A.

Tartu kbitja. Kod./meistr.: kditekoda Tartus 1888, Allikad:
Postimees 1888, nr. 80.

REUSNER, Christopher (sen.)

Tallinna esitritkkal, koitja. % 1575(?) t 1637, mactud
Tallinnas. Kod./meistr.: 1619 sai privileegi kbitjaks,
Andmeid: Tallinna esitrikkal 1634-37. Pojad Hans ja
Christopher (jun.) - Soome esitriikkal - 1817, kasutas
templit MKM. Allikad: A. Hedbergi “Stockh, bokbindare"
1460 - 1880 B 1 1949.

RIEBERG, Heinrich

Tartu kbitja, aus Liebau. Kod./meistr.: 1760 Tartu V-Gildi
liige. Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.
RIESENWEBER, Johann Jacob

Tartu koitja. Kod/meistr: Tartu V-Gildi liige 1753.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

RINGENBERG, Jh.

Tartu kbitja. Allikad: Eesti Postimees 1871, nr. 42, k248,
RITTAU, Christian

I tritkkal Tartus, raamatukaupmees, kbitja. % Riias +1632.
Kod /meistr.; 1615 - Riia kod., 1630 - Tartus. Allikad: W.
Stieda. Die Entwicklung des Buch-Gewerbes in Dorpat; A.
Buchholz Geschichte der Bushdruckerkunst in Riga 1588-
1888, Riga, 1890.

ROGAL, Aleksander Ernst

Tartu koitja, % 1807. Kod/meistr.: 1836 meister, 1841
kod. Andmeid: Ts8koda Suurturu déres, Allikad: Dorpt. Z,
1847, nr.100, S.15; Dorpt. Z. 1857, nr.193, $.7; EAA
F:1819, n.1, 5.34; EAA F:995, n.1,5.1424; EAA F:28,n.1,
54

ROHDE, Peter Georg

Tallinna kéitja. Kod/meistr: 1824 21. 1 sai TRA
kiitemeistriks; Andmeid: Koitekoda Tallinna Dunkri (E.

VI TRA

Wilde) 7. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481,
ROSENBERG, Johann Heinrich

Tartu koitja. % 1833 t 1873, Allikad: Eesti Postimess
1871, nr.47, 1k.278.

ROSENBLATT, Carl Ludwig

Tartu kbitemeister. Kod/meistr.: dppis 1849-52 Ed. R.
Willeri juures, 1861 7. XI TKA meistriks. Allikad:
Sellitunistus TLA F:190, n.2, 5.484.

SAARNA, Karl

Voru ja St. Peterburi kditemeister. = Lena Kippik.
Andmeid: O, Kirchneri koitekoja meister Peterburis.
Allikad: LORAA F:1216, n4,532.

SANDMANN, Jonas

+(1767), 1817 2. Kod./meistr.: 1733 28. VII. Allikad: TLA,
F:190, n.2, 5.481.

SCHMIDT, Johann Georg

Tartu kéitja. Kod./meistr.: 1726 Tartu V-Gildi liige, kbitja.
Allikad: EAA F:955, n.1,s.1415,
SCHMIDT, Christoph
Tartu kditja, r pmees. Andmeid: 1592 oli Riias,
kiis kohut G. Schréderiga. Allikad: A. Buchholtz. Gesd.
Buchdruckerskunst in Riga 1588-1888. Riga, 18%0; V.
Miller “Eesti mamat”, 1k.52.

SCHROPP, Gottlieb Wilhelm

Tallinna kbitja. Kod./meistr: 1857 17, XI TKA
koitemeister. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481.
SCHUCH, Gottlieb Woldemar

Tartu kitja, T 1848, elas 56 3/4 a. vanuseks Tartus.
Allikad: Dorpt. Z. 1841, nr.7, S.13.

SCHULTZ, Joachim (poeg Martin)

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1778 Tartu V-Gildi liige, 1782
P. Antoniuse gildi liige, 2 selli, 1 Gpilane. Allikad: F:1819,
nl,s32,

SCHULTZ, Friedrich

Tartu kbitja. Kod/meistr: 1735 Tarw V-Gildi linge.
Allikad: EAA F:955,n.1,5.1415.

SCHULTZ, Georg Gottlich

Tartu kbitja. * 1818. Kod /meistr.: 1839 kbitesell Tartus.
Allikad: EAA F:28,n.1,8.3,

SELGE, Salomon

Tartu kéitja. Kod./meistr.; 1731 Tartu V-Gildi liige, kditja.
Allikad: EAA F:995, n.1,s.1415.

SIEFARTH, Carl

Tallinna kbitja. Kod./meistr.: 1856, 1859. Andmeid: SC
kaebab tema ebaseaduslikult Gildist viljaviskamise pirast.
Allikad: TLA F:190, 1.54,

SIER, Marten

Tartu kiitja. Kod./meistr.: 1666 Tartu kditja. Allikad: TUR
Fr.RKr. F:59,5.38,

SIEVERS, Jacob Rudolf

Tartu ksitja, Kod/meistr.: 1785 Tartu V-Gildi hige.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

SIMONI, Peter Adolphi p.

Tallinna kbitja. *ristitud 27 VIIT1664 Tallinnas 21690
Anna Elisabeth Germs, 1T Regina Schaltz (I heir. 16. I
1713 Johann Gellern) + maet. 17. IX vai 22. X 1710
Tallinnas. Kod./meistr.: kod. 1690, Allikad: TLA F:236,
n.1, 5120, 1k.102, 104; F:31, n.1, 5.14, 1k.271, 273.
STAMM, A.

Narva koitja, aus Peterburg. Kod./meistr.: 1871 Narvas,
Allikad: Narv, Stadtblitter, 1871, nr.17.

STAUBE, Carl Gustav

Tartu kditja, + 1758. Kod./meistr.: 1753 Tartu V-Gildi
liige. Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.

STUDE, August Konstantin

Tartu kbitja. Kod/meistr.: dppis 4 a, Wilhelm Krause
juures St. Peterburgis. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.484/5,
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I esitas kaebuse fritkkal J. Kohleri vastu, Allikad: Rev.
Burgerbuch: H Treumann “Vanemast..." 1k.66.
JACOBSEN, Hinrich

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 1760 sissekanne
Kbitjate Ameti registris. Allikad: TLA F:190, n.2, s.481,
JAKOBSON, Reinhold

Tallinna koitja, Kod./meistr: 1879 7. V sai TRA meistriks,
Andmeid: Koitekoda asus Pikk 194/195 (1886). Teotas
Rataskaevu u. Grove majas n. 6. Allikad: TLA F;190, n.2,
5481, “Wirulane™ 1885, nr.2, 1k 4; Eesti Kalender 1891,
1k.126.

JAKOBSON, Thomas

Tallimna kditemesster. Allikad: Wirulane 1887, ur. 43.
JAUCH, Lorentz

Tallinna raamatukaupmees. Andmeid: I. L tuli Turust, sai
1650 17. VI privileegi glmnaasiumi dpikute
trilkkimiseks, Esimese paberivabriku rajajaid Tallinnas
{16727), Allikad: TUR F:59, n.1, 5.35.

JENCKEN, Friedrich

Tallinna raamatukéitja. Andmeid: Esitas 24, 1 1745
kaebuse tritkkal J. Khleri vastu. Allikad: H. Treumann
“Vanemast raamatukultuuriloost”, 1k.66.
JOHANNSON, Adolf Reinhold

Tallinna koitja. Kod/meistr. 1852 13. III TRA
koitemeister. Allikad: TLA F:190, .2, 5.481.
JAANCHEN (JACKEN), F.

Tallinna kéitja, Andmeid: 1737 Tallinna ksitja.
JUNCKER, Adam Levin

Tartu kbitja. Kod /meistr.: Tartu koitja 1758, 1759 V-Gildi
liige. Allikad: EAA F:955,n.1,5.1415.

JURGKI] (JUREN), Heinrich

Tallinna kditja. o Dorothea Bolhorn, Andmeid: 1673
pr is Severin TomaBen. Allikad: TOR F:59, 1.1, 5.38.
KARLSON, F.

Walga kéitja. Allikad: Rahva Kalender 1904,
KIPPIK, Peeter, Jaani p.

St. Peterburis koitekoja omanik. # 1880 +1925 7. Kod./
meistr;; Gppis H. Behn juures, 1895 H. Laakmanm Kk.
Allikad: KMKO#¥:72, H. Laakmann 84; TUR F:28,n.1,5.1;
LORAA F:1216 n.4, 532,

KIPPIK, Johann Peetri p.

Tartu ja St. Peterburi koitja. % 4.1 1885 1 1943, Kod./
meistr.: 1899 dpilasena K. Saarma koitekojas, meistriks
1932, Andmeid: O, Kirchneri kk. meistriks, Allikad: TUR
F:28, n.1,5.1; LORAA F:1216, n.4, 5.60,

KLAFF, A.

Tallinna kéitja, Andmeid: Koitekoda asus Tallinnas Ficki
majas “Hotel de Russie” vastas, Allikad: Postimees 1894,
nr.6,

KOCH, ?

Tartu koitja. Andmeid: 1856 kéitja Tartus. Allikad: EAA
F:1003, n.1,5.1747

KOSEROWKY, M. K.

Parnu kéitja, Allikad: Wirulanc 1883, nr.44.
KREUTZBERG, Friedrich

Tallinna raamatukditja. Andmeid: 1905 Tallinna kditja.
Allikad: H. Treurnann *“Vanemast...".

KRISTIN, Mihkel (Michel)

Tallinna koitja. Kod./meistr.; 1845 23. T TRA kbitjaks,
Andmeid: Alustas kditjana 1890 Vene ja Heliste u, nurgal.
1812 osts ka hillgenahku. Allikad: TLA F:190,n.2, 5.481;
Walgus 1890, nr.4,5. W. 1891, nr.12, W, 1892 nr.9, 1k.33.
KROSTREM, Wilhelm

Tartu kditja. Kod./meistr.: 1855 Tartu kod. Allikad: EAA
F:995, n.1, 51424,

KUHN, Bartholomaeus

Tartu koitja. Kod./meistr: 1726 Tartu V-Gildi liige.

Allikad: EAA F:995, 1.1, 5.1415.
KULBERG, Heinrich Johann

Tallinna koitja. Kod /meistr:: 1787 11. X &ppis Dienesi
juures. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.482,
KULEMANN (CULEMANN),
(Gerhard)

128, XI 1550. Kod /meistr,: 2. V 1537/. Andmeid: 1549
sailinud C. K. pusati jéljend. Oli inspektor koolis
(glimnaasium?) J. Selhorst finantseeris 1535 I ecestik.
raamatu valmimist, 1520 Oleviste k. eestseisja. Kulemann
pidi triikise koitma 1500 cks. Allikad: TLA F:236, n.1,5.9
(68,0), leht 107. Aa 5, 1k.40. F:236,n.1,5.10 (69,0), leht 11,
KUSE, Christian

Tartu kbitja. t 1780, Kod./meistr.: 1753 V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

KUSE, Philipp Daniel

Tartu kbitja. Kod./meistr.: 1759 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,s.1415,

KUUSE, F.

Tartu kéitja. Andmeid: Suur-Tartu 8 oli t86koda Tartus,
Allikad: Postimees 1888, nr,94,95 96,

KYSE, Daniel

Tartu kditja. 11758 (abgedaudt). Kod./meistr.: Tartu kod.
1746, Andmeid: 1721 oli Tartu V-Gildi lige. Allikad:
EAA F:995, n.1,5.1415.

KOHLER, Johann

Narva trikkal. #* 4.V 1662 Riias 1 1. X1 1736 Tallinnas.
Andmeid: Trilkkis kirillitsa trikitiipidega venekeelse
katekismuse 1701, Allikad: Recke u. Napirsky, Gelehrten
Lexicon, lk.121; H. Treumann.

KOHLER, Jacob Johann

Tallinna trikkal, % 1693 Narvas o0 Anna Catharina (7.
V 1769) +7,V 1757 Tallinnas, Andmeid: Triikikoja piris
J. K. titar Anna Elisabeth, Lindforsi poeg - Axel Heinrich
Lindfors (1757 - 1784).

KONIGSMANN, A.

Tartu kbite- ja vutlaritegija. Kod./meistr.: 1851 kod.
Allikad: Dorp. Z. 1851, nr. 184, 1k.8,
KONINGSMANN, Georg Alexander

Tartu kéitja. Kod./meistr.: 1853 Tartus kod. Allikad: EAA
Fi995, n.1, 5.1424,

KUSE, Heinrich

Tartu koitja, Andmeid: 1780 Tartu V-Gildi liige. Allikad:
EAA F:995, n.1,5.1415.

LAAKMANN, Carl Heinrich Leopold

Tartu triiki- ja kbitetbkoja omanik. Kod./meistr.: 1875,
Allikad: EAA F:995, n.1, 5.1424; EAA F:1836, n.1,s.1,

Gerth

LAAKMANN, Heinrich

Tartu triiki- ja kditekoja omanik 1837-1840. Allikad: Eesti
Postimees 1881, nr.3, k.12,

LACHR, Johann Friedrich

Tartu koitja. t 1783, Kod./meistr.: 1778 Tartus V-Gildi
liige.

LAURMANN, A.

Tartu kéitja, Andmeid: Witenohri u. 14 koitekoda, Wene
16 kditekoda, Allikad: Postimees 1889, ar, 125,

LEU, Adolph Christian

Tallinna kﬁilemcistu:. aus Libeck, 21764 Ch, Wendel,
Chnistian J. Iverseni lesk. Kod./meistr.: 21. VI 1766 TKA
meister. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481; Rev. Bilrgerbuch
838,

LEYDEN, Constantin Carl

Tallinna raamatukditja. +1891. Kod./meistr.: 1874 16, XTI
TRA meister. Andmeid: L. Koidula virss isale 25. a
juubelipdeva méalestuseks, nahkkbide (CCL t56). Allikad:
TLA F:190. n.2, 5.481; Eesti Kalender 1892, 1k.22.

LINDSTROECHM, ?

Tartu kbitja, aus Sksenmingen. Kod./meistr.: Tartu V-Gildi
liige.

LIPSER, Robert

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 8. VIT 1857 ofi TRA
meister. Allikad: TLA F:190, n.2. 5.481.

LODE, Tobias

Tartu koitja. Kod./meistr.: 1723 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:955,n.1,5.1415

LOOSE, Johann Valentin

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 17. IX 1823 sai TRA
meistriks. Allikad: TLA F;190, n.2, 5.481,

LUCK, J.

Tallinna raamatukbtitja, Andmeid: “. raamatukoitmise,
portfellide ja nahkehteasjade tootuba Tallinnas, Pitkas uul.
Wassermanni majas  soovitab,.." Allikad: Walguse
Kalender 1891, 1k.105,

LUIK, J.

Tallinna  kditja. Kod/meistr.: 1888 vdtab &pilase.
Andmeid: Tootas Kick in de Kok'i tornis (1888 - 1891).
1895 - Uue Turul nr. 50. Allikad: Wirulane 1887, nr.48,
lk.4; Postimees 1888,

MAILOV (MAILOFF), Josou

Tartu koitja. Kod./meistr: 1781 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

MAILOW (MAYLOFF), Carl Ludwig
Tartu kbitja, % 1797 oo 1834 oli 3 alaealist last. Kod./
meistr.: 1818 tuli Peterburist (?) Tartu, 1824 meister.
Andmeid: 1813 - 17 oppis Francki juures Tartus, Allikad:
EAA F:1819, nl, s.34, EAA F:995, n.l. s.4385; TLA
F:190, n.2, 5.481,

MALOCK, Johann

Tartu kiitja. Kod./meistr: 23, I 1873 oli Gpipoiss
Ringenbergi ja Jul. Behre juures,1874 meister. Allikad:
TUR F:26,s.1.

MALOCK, Jakob

Tartu kéitemeister. Kod./meistr.: Tartu kod. 1877, 1894 oli
tsunftivanem (v&i Johann?)1891 veel kditja. Andmeid:
Malocki kbitekoda liks tle Carl Ungerile. H. Tonisson &
Ko. Allikad: EAA F:995, n.1, 5.4273, 1424,
MALOCK, Heinrich

Tartu kéitemeister. Kod./meistr.: 17. IIT 1897 meistriks.
MATHIESEN, Johann Reinhold

Tallinna koitja. Kod./meistr: 19. XI 1858 TRA
koitemeister. Andmeid: Tookoda asus Wiru t. 368. Allikad:
TLA F:190. n.2, 5.481 Est. Gov. Zeitung 1862, ur.76.
MEICKEN, Jacob

Tartu raamatukbitja. Kod./meistr.: Tartu V-Gildi lige
1723. Allikad: EAA F:995, n.1, 8.4273.
METZGER, Hermann

Parnu kditja, aus Pernau. Kod./meistr.: 1845 dpilane, 1853
- 56, Allikad: EAA F:28,n.1,5.3.

METZGER, Peter Leopold

Tartu kéitja. Kod /meistr.: 1819 - 23 &ppis Francki juures.
Allikad: TUR F:28, n.1,5.2.

METZKE, A.

Tartu koitja, Kod./meistr.: 1833 - 48 kod.,
tsunftivanem. Allikad: TUR F:28,s.7.

MICHELSSEN, Samuel Gottfried

Tartu koitja. Kod./meistr.: 1756 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,s5.1415.

MOLIF, Johann David

Tartu kbitja. t 1780, Kod./meistr.; Tartu V-Gildi liige
1777. Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415,

MOLIZ, Ephraim
Kod./meistr.: 1766 IX esmakordselt TRA registris.

1831
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CRAMER, Wilhelm Ferdinand

Tartu koitja. % 1797, Kod./meistr.: koitesell 1834, Allikad:
EAA F:1819,n.1.5.34.

CRUSER, Johann Wilhelm

Tartu koitemeister Kod./meistr.: 1764. Allikad: EAA
F:955, n.1,5.1415.

DG

Tallinna koitemeister, Kod./meistr.: 1614-1662. Andmetd:
6 plaati, 13 rullmustrit, 6 iiksiktemplit. Allikad: koited
TAR-s.

DAHLSTROM, ?

Tallinna kbitemeister. Andmeid: 1856, 1859 Tallinna RA
vanem,

DIENES, Alexander Nicolay

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.; 9 XII 1858 TRA
meistriks. Andmeid: Sell 1850, Allikad: TLA F:190, n.2,
$.481. !
DIENES, Gerhard Reinhold

Tallinna koitemeister, Kod./meistr.: 27. V1 1807 sai TRA
meistriks. Andmeid: 1800 - 1812 esineb sellide raamatus.
Allikad: TLA F:190, n.2, s.481,

DIENES, Johann Eduard

Tallinna kéitemeister. Kod./meistr.: 14. 11 1823 TRA
Kkbtitemeistriks, Andmeid: Poeg - Carl Gustay oli Dolli
litograafia omanik S. Peterburis, 5. 31. X 1829 Tallinnas.
Allikad: TLA F:190, n.2, s.481, F:31, n.2, 5.10, k. 105.
DIENES (AUS MANHEIM), Johann
Gerhard

Tallinna triikkal, raamatukaupmees ja kbitja. 0 2, XIT
1781 Anna Catharine Winter (6, VIII 1806) t6. XT 1808.
Kod /meistr.: 22. X 1781 / 25.11781 (1789). Andmeid:
1783 - 1808 esineb sellide raamatus. 1. G. D1 oli ka
lacnuraamatukogu ja muusikaline laenutus. Allikad: TLA
F:190. n.2, s.481; V. Miller “Eesti Raamat”"

DINES, Hugo Woldemar

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 20, X 1875. Allikad:
TLA F:190, n.2, 5.481.

DREILJER, J. G.

Tallinna koitemeister, Kod./meistr.. 1766 nimet.
esmakordselt TRA registris. Allikad: TLA F:290, n.2,
s.481.

DUFFERT, Friedrich

Tallinna kditemeister. Kod./meistr.: 6. III 1862 TKA
meistriks. Allikad: TLA F:190, n.2, s.481.

EDMANN, Andreas

aus Tawasti aus Finland. Kod./meistr.: Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,8.1415.

EHBEZ, Johan Christoph

Tartu kbitemeister. Kod./meistr.: 1758 Tartu kbitemeister.
Allikad: EAA 995, n.1,5.1415.

ELBLING (H), Christoffer

Tallinna koster ja kéitja. 1603 katku. Kod./meistr.; 1592
kbitja Nigulistes. Andmeid: Niguliste kbster ja kbitja.
Tema koitekoda asus Rataskaevu 34. Elbling omas
sidemeid Magdeburgi trilkkali Ambrosius Kirchneriga (ol
viimasele valgu). Allikad: TLAF:31,1 .5, TLA Aa35B; H.
Treumann. “Vanemast..." Tln., 1977, 1k.33 (templitest);
TLA Bt. 7, C. E. péirandustombu invent.

ERNA, P.

Rakvere. Andmeid: R kbitmise tootuba Rakveres.
Allikad: “Walgus” 1897, ur.8; Tallinna Teataja 1912,
nr,72.

FALCK, Andreas

Tartu koitja. Kod./meistr.: 1738 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: FAA F:995, n.1,3,1415.

FIEDLER, August

Tartu kéitja. Kod /meistr,: 1754 Tartu V-Gildi liige, kbitja.
Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.

FISTER (PHIESTER), Joachim

Tallinna koitemeister, aus Tibingen. + 22, V 1647
Andmeid: Tubingenis on tuntud Joannes Pister 12. [V 1550
“der ilte Pfister von 19. 11 1586, 14, IX 1585 und 11, IV
1597 - Caspar Pistor". 1597 C. P. juures selliks Jacobus
Beurlin. Hans Pfister, Nurnberg 1579. Allikad: Rev.
Biirgerbuch 1624 - 1690,

FRANCK, Johann Friedrich

Tartu kbitemeister. % 1780 (7) t1846, 66 3/4 a. vanuself,
Andmeid: 1820 oli tsunftivanem, omas 2 Gpilast, oppis
1797 - 1817 G. W. Boldti juures Tallinnas. Allikad: Dérpt.
Z.1846, nr.91, 1k.10; EAA F:1819, n.1, 5,681,
FRANCK, Johan Peter

Tartu kditemeister. Kod./meistr.: 1840 Tartu KA liige.
Andmeid: 5ppis oma isa 1. F. Francki juures 1811. Allikad:
TLA F:190, n.2, 5.482.

FREIBERG, Franz Joachim

Tallinna ktitemeister. Kod./meistr: 1828 17. 1 TRA
meister. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481.

FREYMANN, Michael

Tartu kbitemeister, aus Tilsit, Kod./meistr.: 1753 Tartu V-
Gildi liige. Allikad: EAA F:995, n.1, 51415,

FREYMUTH, Christian Wilhelm

Tartu kbitemeister. Kod./meistr.: 1853 kod. Tartus.
FRISCHMUTH, J. Wilhelm (?)

Tartu kbite- ja vutlarimeister. Kod./meistr.: 1847, Allikad:

Dorp. Z. 1847, nr,101, 1k.12; Dorp. Z. 1852, nr.149, 1.6,
TOR F:28,n.1,5.2.

GELLERN, Johann

Tallinna raamatukoitja, %1684 eoRegina Scholtz, Peter
Simoni lesk T 24. X 1750, maetud Niguliste k. nr.182.
Kod./meistr.: 6, T1 1713, Andmeid: P, Simoni kk. omanik
(abiellus ta naisega). Kanuti Gildi vanem. Peterburi TA
komisjonir (1737). Allikad: TLA F:31, n.1, s.14, 1k.221;
TLA F:230, n.1, s.Aa 173, 1k.499-500.

GIESS, J.

Tallinna koitemeister. Andmeid: 1893 sai auhinna Pirnu
Eesti Pollumeeste Sclisi niitusel raamatukditmise eest,
Allikad: Walgus 1890, nr. 36; Ristirahva Plihaptievaleht
1890, nr.5, 1k.39.

GIESSI, F(riedrich)

Tallinna raamatukoitja. Kod /meistr.: 1881 2. XI sai TKA
meistriks. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481; Eesti Kalender
1883

GOLDENAU, Nathanael

Stockholmi kbitemeister, T 1705, Kod./meistr.: 1679.
Andmeid: (1639 oli Stockholmi Kaitjate Ameti vanem
(Forsitzer)) - vast tema isa! 1679 - 1705 tuli iile Reveli S-
t-i. Allikad: Stockholms bockhindare B 1.
GOLTSMED, Dirick

Riia koitemeister, von der Heiden. T 1538, Andmeid:
Kasut. plaati “Justicia", “Fortuna", TAR esineb 5 kd. nende
plaatidega, I Collijni andmeil esineb Upsala rmtk
kbidetel, mis kuulusid varem Riia Jesuiitide Koll-le. “DG"
taga peitub Dirick Goltsmed. Allikad: 1. Collijn; Buch,...
GRATIAS, Carl Giinther

Tartu kbitja. Kod/meistr: 1777 Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

GROBMANN, Augut Herman

Tartu kbitja. Kod./meistr: 30. V1 Tartu kod. 1843,
Andmeid: Tartu kéitja 1850, Allikad: Dirpt. Z, 1850,
nr.55, 1k.8; EAA F:995, n.1, 5.1424.

GRUND, David

Tallinna ra koitja ja kaug + 21, OI 1597 2.
Andmeid: 1597 séilinud inventaarium. Allikad: TLA Aa
42,21, 111 1597, TA TR 2792,1 2206 n.1573,
GRUNDMUNDTSOHN, Christopher

Tallinna kbitja. Andmeid: 1678 - raamatukditja Tallinnas.
Allikad: TUR F:59, ni1, 5.38.

HD

Tallinna kbitemeister. 1559 7. Kod./meistr.: 1543-1559.
Andmeid: koitekoda 12 rullmustri, 8 (ksiktempli ja
tihelaoga. Allikad: 24 tuvastatud koidet TAR-5 ja TLA-s.
HAKELMAN, Hinrich

Tallinna kditemeister aus Liibeck.  ©031. 11676 Elisabeth
Riillfestiga, Ebert Schleni lesk. Andmeid: 1686 oli veel
kbitja Tallinnas. Allikad: Rev. Birgerbuch 1624 - 1690.

HAMBERGER, Andreas

Tallinna kéitemeister, aus Tangermiinde. Kod./meistr.: 5.
VI1741.

HAUSMANN, Johann Heinrich

Tartu kbitemeister, aus Gottingen. Kod./mestr.: 1784
Tartu V-Gildi liige. Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.
HAUBWALT, Michel

oo |8, X 1686 Leue'ga Oleviste
, Allikad: Rev,

Tallinna kbitemeister,
kirikus. Andmeid: 1689 oli koi
Blirgerbuch 1624 - 1690,
HEGELLMULLER, Baltzer
Tallinna kbitemeister. Andmeid: 1643 kbitja Tallinnas
(kohtus J, Weissiga), Allikad: TUR F:59, n.1,5.35.
HELMOLD, Jacob

Tartu koitemeister, Andmeid: 1720 - Tartu kditja. Allikad:
EAA F:995, n.1,s.1415.

HERZOG, Franz

in Jena (sellina) aus Estland. Kod./meistr.: 1660 sellina
Jenas, Andmeid: 1586 - 1591 in Stockholm, danu in
Tallinn, 1591 - 1615 Turku. Allikad: Helwig H. Das
deutsche Buchbinder Stadwerk. Stuttgart, 1965, B L

HESSEN, johann

Tartu kbitemeister. Kod./meistr.; 1720 Tartu kod. -
raamatus kui vaneminim. Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.

HESSEN, Peter

Tartu mamatuksitja, Kod./meistr.:
Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

HETZER, Georg

Tallinna Toompea lossi koitemeister, Kod /meistr.: 1847
sai TRA koitemeistriks. Allikad: TLA F:190, n.2, s.481;
LLPSRCA F:224, n.1,5.1653.

HOFFMANN, Gottfried

Pirnu raamatukditja ja kister, Rijast. Kod./meistr.: Pérnu
kod, 1690.

HOFFMANN, Ostman W.

Tartu koitja. Kod./meistr.: 1853 Tartu kod. Allikad: EAA
F:095 n.1,s.1424.

HUBNER, Martin

Tallinna kéitja. Kod./meistr.: 1689 koitesell. Andmeid:
Kohtuasi Mich, Hausswaldti vastu,

IHLE, Georg

Rootsi koitja. +1700. Kod /meistr.; 1675 - 1700. Andmeid:
Magnus de |a Gardie kditja, M. de la Gardie koiteid
(supralibrosega) on TUR-s. Allikad: Heidelberg.
Stockolms bockbindare 1460 - 1880 B 1.

ILM, Frits

Tartu kbitja, kbitekoda Vallikrsavi 11. Kod /meistr.. 1891.
Allikad: EAA F:3698, n.1,s.7.

INSENBERG, A.

Tallinna kéitemeister. Allikad: Walgus 1899, ur. 48,
IVERSEN, Martin Christoph

Tallinna tipograaf, % 21, VI 1750, Andmeid: Likvideeris
tritkikoja 1797 mirtsis, lahkus Soome (Viiburi) ja sealt
1802 Peterburi.

IVERSON (IWERSEN),
(Christian) Johann

Tallinna kéitja Greiffwaldist. oo 1. I 1739 Catarina
Wendell, I1- A, C. Leviga 117.X 1763. Andmeid: 174524

1735 Tartu kod.

Chrisant
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?, Hinrek

Tallinna koitja. Andmeid: Niguliste kiriku raamatukéitja
1495, Aliikad: TLA F:31, b1, s.1, Ik 195A.

?, Lars

aus Tallinn. Andmeid: um 1573 in Viipuri, um 1573 - 77
Turku. Allikad: Helvig H, Das deutsche Buchbinde-
Handwerk. Stuttgart, 191SB L

?, Hinrich, pastori poeg

Haapsalu koitja von Jurgky., o 10. II 1663 Dorothea
Balhoner. Andmeid: ...cin Buchbinder und Pastoren Sohn
von Mathias Kirchen aus Harrien in Lieflendt. Allikad:
Rev. Biirgerbuch 1624 - 1690,

ADAMSOHN, Gustav

Raamatukoitja Tallinnas, Andmeid: Sidab Tallinnast St.
Peterburgi 1861; vitab osa Tallinna uue linnavolikogu
valimistest 1881. Allikad: “Estl, Gon. Z." 1861 30 1k.422.
ADAMSON (ADAMSEN), Aleksander
Ferdinand

Raamatukoitja Tallinnas. % 3. X 1826 Paldiskis T 14. XTI
1910 Tallinnas, Kodanikuks/meistriks: 10. I 1851,
Andmeid: Tegutses Tallinnas, “Estl. Gon, Z" 1862 andmeil
sdidab vilismaale. Allikad: TLA :190 n.2, s.481; H.
Treumann “Vanemast raamatukultuuriloost™,
ALBRECHT, David

Raamatukbitja Tallinnas, oo 31, VIII 1749 Johanna
Elisabeth Mitscherlich 10, V 1791, Kod /meistr.: 18, VIII
1749/1766. Andmeid: Esimesena sisse kantud TKA a.
1766. 1779 on ta tsunftivanem. Allikad: TLA Kod. R. 593;
TLA F:190, 1.2, 5.48]1 Kan, Gild,

ALLE’, Johann Christian

Kaupmees Tallinnas, % 2. 1 1752. Andmeid:
Raamatukaupmees Tallinnas. Allikad: TUR Fr. P. F:59,
5.38.

ANDERSOHN, Daniel Heinrich
Raamatukbitja Narvas, Andmeid: Kéitemeister ja Viike-
Gildi vanem, Narva Alterthumgesellschaft liige. Allikad:
“Narvasche Stadtblatter” 1864, nr. 34,

ANDERSON, E.

Raamatukbitja Tallinnas. Andmeid: 1665. a, ostis 250
kalendrit, Allikad: TLA Bf. 7.

AREND, Johan Jacob

Tartu raamatukditja. Andmeid: 1739 Tartu Viikese Gildi
liige, liks Gle Suurde Gildi. Allikad: EAA F:995, n.1,
s.1415.

AYMSCHMALZ, J. Ignatius

Rasmatukditja Tallinnas. Kod./meistr.: TRA-s, 5. VII
1787. Allikad: TLA F:190. n.2, s.481.

BAARS, Peter Christoph

Tartu raamatukditja. Andmeid: 1751 V-Gildi liige.
Allikad: F:995, n.1,5.1415.

BAECK(EN), Nicolaus Carl

Tartu kbitemeister. Andmeid: 1758. a. Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:995, n.1, 5.1415.

BALTZ, Johann Ludwig

koitemeister Dantzigist.  ©0 A. M. Maritz, kindameistrite
tsunftivanema tiitar. Kod./meistr.: 3. XI 1741.
BAREN, Matthias

Andmeid: 1723. a. Tartu V-Gildi liige. Allikad: EAA
F:955, n.1, 51415,

BARTHELSON, Barthel

Tartu kbitemeister. Andmeid: 1723, a, Tartu V-Gildi liige.
Allikad: EAA F:955, n.1,8.1415,

1495 - 1900

BAUER, Fromhold

Tartu galanterii-ktitemeister. Allikad: Dorptsche Zeit.
1850, nr. 98, 1. 10,

BECKERI (PISTOR), Jacob

Tartu kéitemeister. Kod./meistr.: 1633. a. Allikad: TUR
F:59, n.1, 5.56.

BECKMAN, Laurentz

Tallinna raamatukditja-midja,
Treumann, 1k.28.

BECKMANN, Eduard Arthur

Tartu kéitemeister, Kod /meistr.: 1866, a., 1855, a. Gppis.
Andmeid: 1891. a. - vice dockmann, kditemeister P.
Antonii  Gildis. Allikad: EAA F:995, n.1, 54219, EAA
F:1819n.1,5.225; ERM D:95. VVA 227:5. T. W. Tuletdrje.
BEHR(E), Julius O.

Tartu kditemeister. Kod./meistr.: 1836 - sell 1848 -1s,
meister, 1855 - ts, vanem, 1849 - Trt. kod. Andmeid:
Buchbinder u, Galanterie Arbeiter (1850), Allikad: EAA
F:995, n.1, 5.1424; EAA F:995, n.l, 5.5098, Dorptsche
Zeit,, 1850, nr. 145, Eesti Postimees, 1871, nr.28, 1k.38.
BEHRE, E.

Tartu kbitemeister. Kod/meistr.: meister 1890, Allikad:
EAA F:28 n.1,5.3.

BERENS, Johann Heinrich

Tartu koitemeister. Andmeid: Tartu V-Gildi liige. Allikad:
F:955, n.1, 5.1415.

BERG, Thomas

Tartu koitemeister (aus Revel). Andmeid: 1751 V-Gildi
liige, Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.

BERGER, ?

Tallinna raamatukditja. Andmeid: 1856, 1859 esineb
kohtutoimikus, Allikad: TLA F:190, n.1,5.54.
BERGGREN, Heinrich Gabriel

Tallinna koitemeister, ©o[-31,XI11783 Eva Chr.Ingwal,
(*1784), I1 - Anna Marie Ptau 22, 111 1 787 I - Maria Ch.
Bjorklund 1823, Kod./meistr.: 25.111785/1784 VIITKA
noormeister. Allikad: TLA F:190, n:2, 5,481,
BERGMANN, Friedrich

Tartu kbitja. % 1809 11836, Kod./meistr.: 1835, Allikad:
TUR F:28, n.1,5.3.

BERGMANN, Eduard

Tartu kitemeister, Andmeid: Tiipograafia ja kbitekoda
Tartus (1903), Jaani t. 15. Allikad: RR SE 3295.
BERGSTROEM, Benedicktus

Tartu kbitemeister, +1752. Andmeid: 1748 - Tartu V-Gildi
liige. Allikad: EAA F:995, n.1,5.1415.

BETH, ?

Tartu kbitja. Allikad: Eesti Postimees 1871, nr. 14. 82.

BIECK, Leopold

Tallinna raamatukoitja. Andmeid: 1897, a. votab osa
Landwirtschaftlichen und Gewerblichen Ausstellung in
Reval. Allikad: Eesti Kalender 1899, lk. 150, Katalog der
Landwirthschaftlichen und gewerblichen Austellung in
Reval, 1897 TAR IX-4843, 1k 33-35.

BIBMARK, Daniel

+ 1563  Allikad: H,

von Magdeburg.  ©@ St. Olai 16, VIII 1653 Lisebeth
Leffert.
BLINK, Eduard August

Tallinna raamatukditja. Allikad: Eesti Postimees 1899, nr.
41,

BOCK, Johan Daniel

Tallinna kditemeister. Kod./meistr.: 4. VI 1819 TRA
meister. Allikad: TLA F:190, n.2, s.481.

BOENING, Johann Heinrich

Tartu koitemeister. T 1782 (7). Andmeid: 1760 Tartu V-
Gildi liige. Allikad: EAA F:995,n.1,5.1415.

BOLDT, Carl Benedickt

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 4. V 1832 TRA
kditemeister. Allikad: TLA F:190, n.2, 5.481,

BOLDT, Gottliecb Wilhelm

Tallinna kbitemeister, % 8. X 1753 Tallinnas  ©027.11782
Marie Elisabeth Nexmann, ( 1 1. V 1802) tsunftivanema
titar 19. VIII 1801, Kod./meistr.: 3. IV 1780. Andmeid:
1771 - sell, 1777 VII- TKA nooremmeister. Jitkas isa tood
Suur Turu ja Apteegi tinava nurgamaja kéitekojas.
Allikad: TLA F:236, n.1,s.11, lk.116 A, 532, 1k.79; TLA
F:190,,n.2, 5.481, Tal. pergament Hauptbuch f, 720,

BOLDT, Gustav Imannuel

Tallinna koitja. Kod./meistr.: sell 1774 - 1775. Allikad:
TLA F:190 n.2, 5,482,

BOLDT, Johann

Tallinna raamatukéitja. % 4. X1 1709 Danzigis oo 8. IX
1741 Catharina Elisabeth Gellerniga Niguliste kirikus 14,
VI 1779 Tallinas, maeti 10. VI 1779. Kod./mestr.: 17, 11
1741 (456). Andmeid: J. B. oli Moskva (likooli
komisjoniir; Tallinnas Raamatukitjate ameti esimene
ametivanem. Allikad: TLA F:31, n.2, 5.22, 1k, 160; 1k.552.;
TLA F:164, n.1, 5.26, lk.11-11A. TLA, F:190, n.2, 5,482,
Vt. Schunke, Beitriige zum Rollen, 16, Jh., 246,

BOLDT, Johann Jonas

Tallinna kéitja. Kod./meistr.: sell 1815 - 1818.
BOLDT, Johann Samuel

Tallinna kditja. oo 1794 Christina Dorothea Olander,
nibrivalmistajate tsunfti vanema titar, Toomkirikus.
Kod./meistr.: meister 8. X 1789, Andmeid: 1809 oli
Tallinna Raamatukbitjate Ameti vanem. Allikad: TLA
F:190, n.2, 5.481.

BRENDEKEN, Christoph

Tallinna tritkkal, % 1649 t 1710, maetud Olevistes (73),
Andmeid: Simoni Adolphi jirglane, kes oli abielus C,
Reusneri tiitre Elizabethiga. Allikad: TUR F:59 n.1, 5.30
Revaler Biirgerbuch 1624-1690.

BRUHHS, Johann Joechim

Tartu kitemeister, Kod./meistr.; kod, 1768. Allikad: EAA
F:995 n.1, 5.1415.

BRUNS, Johann Wilhelm

Tartu kbitemeister, Kod./meistr.: 1747, Andmeid: Tartu V-
Gildi liige ja vanem. Allikad: EAA F:955,n.1,5.1415.
BUNDE, Carl Johann

Tartu kbitemeister. % 1710 t1775. Kod./meistr.: 1760
meister. Allikad: EAA F:955,n.1,5.1415.

BUSCH, Karl

Tallinna kiitemeister. Andmeid: Kbitekoda Tallinnas
Harju uulitsal, Allikad: “Virulane™ 1883,
CALVINIUS, August

Tallinna koitemeister. Kod./meistr.: 29, X1 1857 TRA
meister. Andmeid: 1839 - 1845 dppis Riias meister J. G.
Eischke juures. Sellitunnistus. Allikad: F:190, n.2, s.484.
CHOREI, Thomas

Tartu restauraator. Andmeid: 1804, Allikad: EAA F:995,
n.l, 5.4156.

COSSART, von, ?

Tartu kiitemeister, Andmeid: 1841 - 1848 Tartu Kditjate
Ameti vanem,
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ja teises vedelam - t66ks nahaga. Koitepappide vineerjalt iihendamiseks kasutatakse
vedelamat liimi, kattes ithendatava papitahvli molemad pooled.
2.11.2. Kliister

Teine enamkasutatav liimaine kditetdédel on jahukliister. Selle valmistamiseks
kasutatakse korgema sordi nisujahu (ainult kéitetiodeks ka rukkipiiiili). Valmistusviise
on erinevaid ja saadavad tulemused erinevad oma omadustelt eri valmistusviiside puhul
tunduvalt. Enamlevinud valmistamisviis on (Collini jargi): 200 - 400 g nisujahu segatakse
kiilma veega iihtlascks hapukooretaoliseks massiks.Et kliistrit riknemise eest kaitsta,
listatakse veidi pulbritaolist maarjast. Niiiid kallatakse massile kuuma vett, teise kdega
pidevalt puumdlaga segades. (Parema tulemuse saab segu kahekesi valmistades, nii et
iiks pidevalt segab ja teine lisab keeva vett.) Sobiva paksusega kliistri saamiseks piisavat
“1/2 v6i 1 teekannust kuumast veest”! Segu klopitakse iihtlscks massiks ja lastakse
jahtuda, Oige paksuse saavutamiseks lisatakse segule kiilma vett.

Kommentaar: nagu kogemused niitavad, soltub tulemus siin teatud miéral valmistatava
kliistri hulgast. Suure hulga kliistrimassi puhul ei jahtu kliister nii Tuttu ja jahu paisub
ithtlaselt. Oluline on ka kliistrindu valik. Paksuseinalises fajanssndus piisib mass kavem
kuum ja saavutab aeglasel jahtumisel Gige kontsentratsiooni. Segu tarvitatakse tavaliselt
alles jirgmisel pieval. NB! Maarjajii lisandiga kliister ei sobi té6tamisel taimparknahaga
- tekivad oreoolid!

Kliister (P. I. Fjodorovi jirgi).

Vajalik hulk jahu puistatakse vaskndusse, lisatakse teatud kogus vett, segatakse puulusikaga
ja asetatakse tulele. Segamist jéitkatakse ({ihes suunas!) itha kiiremini, kuni kliister keema
hakkab, Niiiid voetakse kliister tulelt ja jitkatakse segamist kuni jahtumiseni. Mérgates,
et kliister on tiikiline, tuleb votta linane riitt, valada sellele kliister ja kahest nurgast
kokkupandult kliister 1dbi viinata. Siilimiseks listatakse maarjast.

Kommentaar: siin varitseb oht, et kui kliister vaskndus hapendub, tekib oksiid, mis
paberil tuleb ilmsiks pruunide vootidena,

Kliister (A. Rheini jirgi).

Nisutiirklis segatakse kiilma veega, seejirel valatakse juurde kuum vesi pidevalt segades
- saadakse “rasvane kliister”. Et jahtudes ei tekiks kilet ega klimpe, kallatakse peale kiht
vett. Siilimiseks lisatakse formaliini v&i booraksit (1 - 2%). Kliister sobib alati tarvitamiseks
seal, kus on vaja acglast kuivamist ja siduvust.

Kommentaar: tirklisekliistritest kasutatakse restaureerimisel veel kartuli-, riisi- ja maisitarklist.
Nende omadused sdltuvad suuresti valmistamise viisist, Kirjandusest on teada “jaapani
liim”, mis valmistatakse riisitirklisest portselanndus, hoitakse aastaid maa sees ja alles
siis tarvitatakse. Varasematel aastatel kasutati meil laialdagelt dekstriinliimi, mida valmistati
tarklisest 180 - 200° juures. Tulemuseks oli kollane liimipulber, mis kiilma veega segatuna
andis tugeva liimi.

2.11.3. Siinteetilised liimid (E. P. Melnikova jérgi)

Stinteetiliste liimide otsingul jiddi peatuma tselluloosliimide juurde, mis on

tuntud mitmesuguste nimetuste all: glutofix, glutolin, sichozell jne. Parimaid tulemusi
on NL-s andnud siinteetilistest liimidest poliiakriilamiidi baasil loodud liimid - Neid
soovitatakse kasutada taimparknahkade restaureerimisel, sest vesiemulsioonliimid jétvat
oreoolid.
Kommentaar: tundub, et soovitajal puuduvad praktilised kogemused vesiemulsioonliimide
kasutamisel. Enam kui 700-aastased kogemused aga niiitavad, et oreoole ei teki, kui
jillgitakse Giget metoodikat - eelnevalt niisutatud nahast ei tungi vesiliim kunagi ldbi!
Autor rohutab méningate sulatatavate limide veekindlust, mis tihendatakse nahal
temperatuuril 85 - 90°C (). Sellised korged temperatuurid restaureerimisprotsessis?!

2.12. OMANDIMARK KOITES
2.12.1. Kiisikirjaline mérk kaanelehel

Viiga vana tava on tihistada raamatu kuuluvust sissekirjutusega kaane- voi
esilehel. Ajalisell langeb selle tava siind hilltriikiste 15pukiimnesse, sest sajandi keskel
puudus paljudel tritkistel tiitelleht ja ka kdite sisekaane puit oli niihtav (katmata kaanelehega).
Et raamat oli kallis ja vajas miirgistamist, piititi selleks leida ka teisi vSimalusi - pressida
mitsiaalid kaanenahka jne.

Tallinna koidete iiks omapiira on signeerimine majamérgiga. Nii on lasknud
oma pirgament-arveraamatu margistada Tallinna kaupmees Veckinghuser (1407 - 1416).
Hans Kampferbeckelile kuuluy raamat - “H K 1554" on inkunaabel aastast 1484, XVI
sajandil sai moeks mirgistada raamat gallustindiga: korvuti omaniku initsiaalidega asus
majamirk. Nii on lasknud mirgistada Hans Hesselberg - “HH 1555, Suure Gildi vanem
H. Holthusen - “HH 1556", Hans Eckholt - “HE 1556" jt. Kaks k&idet kannavad initsiaale
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RAAMATU ARHEOLOOGIA

KASITRUKK TALLINNAS XVIs. I
POOLEL

Narripea - vesimirk

VAPIELEMENT KOITEDEKOORIS

JOHANNES ZOLL

PLAATJALJEND

“M.LR.G.” a, 1556, mdlema kéite mustrirattajiljendid kuuluvad anoniiiimsele Tallinna
koitjale - “Bibl. Revalensis . Suur kogu kditeid kannab Oleviste preestri Reinhold Gristi
omanikumirki. Kirjalikest sissekannetest selguvad raamatu endised omanikud - Rirter
und Domschule zu Reval, Ex bibliotheca Wesenbergis, alte bibl. zum Reval - v5i raamatu
kinkijad, nagu Tallinna seppade ameti (1658) kingitus Oleviste kogudusele jt.

2.12.2. Kisilaos omanikumiirk kéitenahas

Koite kaunistusviisi analiiiis voimaldab saada iilevaate ka uute kaunistustebnikate
kasutuselevotu ja koitekodade tehnilise taseme osas. Kisitritkina voeti omanikumiirgi
jiddvustamine koitenahka iiksiktihtedes kasutusele XVI saj. I poolel. Uheks omapiiraks
on seegi, et jiljend vajutati nahka musta triikiviirviga. Niiteks rikkaliku tiiteltrilkiga
Tallinna privileegide raamat a. 1543, Tallinna miindimeister Urban Deyne 5 kdidet
aastast 1555, Tallinna Oleviste kirikukogule kéidetud “Cantica sacra...” - 'S, Olof 1628",
Kattentacki ja Saku moisaomaniku H. Johan Hastferi 10 kéidet a. 1647 jt. Et koigi
jiljendite trilkkimisel on kasutatud musta triikivirvi juba aastal 1543, voiks ka Tallinna
esimese triikikoja olemasolu otsida XVI saj. I poolest. Ka Tallinna esimese paberivabriku
Narripea-vesimérgiga paberit kasutasid kohalikud kditjad esilehtedeks. Seda mirkame
kahel Tallinna Suure Gildi vanema - Wendel v. Huecki signeeritud koitel aastast 1659.
Mélema raamatu koitjaks oli iiks isik, seda tdendavad kéitel kasutatud rattajiljendid
“Bibl. Revalensis " koitja.

2.12.3. Monogramm ornamendijiljendis

Keskajast pirit iiksiktemplitega kaunistatud foliante ei kaunista ainult
granaatbunamotiiv voi vaikimisroos, vaid vahel ka vapi vGi Sriftielementidega iiksiktemplid.
Nendega tihistatakse linna vdi tdkoda, kus koide valmistati. Nii ndeme ihel ETA
teadusraamatukogu inkunaablil, mis on triikitud aastal 1494 Anton Kobergeri triikikojas,
granaatdunadekoori siidamikes vapikujutisi. Eesti Rahyusraamatukogu inkunaabli aastast
1491 (P. Lombardus “Sententiae’’) koitel asub aga tema valmistaja Johannes Zolli nimega
lint. On teada, et J. Zoll immatrikuleeriti Tiibingeni iilikoolist 1482. Téendoliselt oli ka
Tallinna vanima triikise - Peter Schofferi raamatu dekooris Mainzi linna Karmeliitide
kloostri toékoja vapp kroonitud “M"-ga.

Renessansskoidete rattajiljendite tdhelepanclik  vaatlemine viib
rattagraveerimisaasta ja vahel ka koitekoja omaniku initsiaalide avastamiseni. Nimelisi
mustrirattaid vdisid endale tellida suurte traditsioonidega tookojad, kus oskused olid
pirandatud isalt pojale juba mitme pdlvkonna viltel. Tallinna kéitemeistrite looming
jiiib enamasti anoniiimseks, sest mustrirattad hangiti Euroopa laatadelt. kiill on aga
iseloomustavaks motiivide valik.

2.12.4. Supereksliibris - plaadijdljend koitenahas

Plaadikujulisi supercksliibriseid hakati tegema piirast kisipressi kasutuselevotmist.
Renessansskditekunstis on hulgaliselt kauneid piltkompositsioone, mis annayad tunnistust
graveerijate suurest meisterlikkusest. Pohjamaade koitekunsti kaunima niitena voiks
nimetada Orlando di Lasso noodikoidet nelja plaatkompositsiooniga, millest iihel on
vapp rootsi kroonimotiividega. Teisel koitel, triikitud 1512 (ETA T 2231), on samuti neli
plaati - 8. Oleare, S.Kanute, S. Erice ja ristilt votmise (?) motiividega. Renessansskunst
tdstis ausse portreemoliivi, mistdttu paljude kdidete dekooris esinevad reformaatorite
portreed.

Tallinnas voeti kangpress kasutusele tdenioliselt alles XVII saj. Il poolel. Nii
leiame iihelt koitelt dateeritud supraliibrised: Biblioteca Revaliensis Restaurata Anno
MDCLX ja teisel Liber ex Bibliotheca Reval D. Olai. Sama meister kasutas veel teisigi
plaadimotiive: Justicia, Fortuna, Adam ja Eva ja Mors ero morst...

Signett ja dateering koitedekooris aitavad kditeajaloolastel lokaliscerida seda
suurt koidete hulka, mis on tallel Eesti arhiivides ja raamatukogudes.
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KAHEST KOITEUUNIKUMIST TALLINNA
LINNAARHIIVIS

Tutvustan jirgnevas kaht haruldast raamatut, mille viliskuju on vihe nihtud ja
mille sarnaseid kohtame pigem keskaja altarimaalidel ja nikerduskunstis kui kéite-uunikumide
viljapanekul.

Esmalt vaatleme Liiiibeki Siguse alamsaksakeelset koodeksit aastast 1282, mis on
meile kirjandusest tuntuks saanud eelkdige oma imekauni frontispissi kaudu. Kujutatakse
ju viimasel Taani kuningat Erik V ja tema ema Sambori Margaretet.

Liliibeki diguse kéide on viike ja Shuke, sisaldades vaid 27 lehte moounetega 24,5
x 17. Kisikiri on nahknéobile suletav klappraamat - ainulaadne koéitenunikum XIIT
sajandist meie arhiivides. Kahjuks on kahte nahakihti iihendav niidistik kulunud, mistattu
kéide on deformeerunud. Pudenemisohus on miniatuur ja illumineeringud kisikirjal,
jatkub materjalide vananemine. Koik see on loomulik, sest on ju tegemist {ihe eakama
ajalooviilirtusega, ca 700-aastase digustckoguga.

Teise raamatu n#ol on tegemist rootsi linnadiguse (Wadstena) koodeksiga (vt.
esikaane sisckiilg). Koite kaante vahel on 60 pirgamentlehte (40,5 x 16,2 ¢m), puukaasi
katab pruun loomanahk. Raamat piirineb XV sajandist, mil pirgamentleheline raamat oli
veel suur haruldus. Koide on eriline chk seetdttu, et tegemist on kukkurkoitega, mida
kogu maailmas on siilinud 70 ringis ja koik pirit 14. - 16. sajandist. See arv on pirit
sojaeelsest statistikast ja mitmed raamatuajaloolased arvavad nende hulka niiiid mirksa
viiiksema olevat. Kaasaja kuulsamal kditeajaloolasel O. Glauningul on Gnnestunud neist
vaid 14 kirjeldada.'?

Kukkurkdite omapiraks on tema kandmisviis. Nimelt on kéitel nii iila- kui alldérel
suletult vabalt eenduv nahk, mis alldiirel kokkuvoldituna ja nahkrihmpbiminguga moodustab
tugeva solme. S6lme tugevust suurendab sulerootsu sissepdimimine, mis annab erilise
jiikuse. Salm oli vajalik selleks, et muid toiminguid tehes saaks vabastada kied ja
raamatn solme abil voo vahele riputada. Oli ju tolleacgne mungariiii kokkun&oritud ja
voimaldas seega kdite paigutust puusale (vt. samas).

1585. a. puugraviiiiril kujutatud frantsiskaani mungal on kukkurk®ite alaiédrel kaks
tutti, mis viitab barokkstiili ilmingutele ka kéitekunstis. Kukkurkéite aladdre 16petuseks
on leitud ka teisi lahendusi, niiteks kokkuvolditud aladire lopetamine metallist haagiga,
mis vimaldas koite riputamist ka nahkvod kiilge.

Meie kukkurkoite lehed on kdidetud linase niidi abil neljale nahkrihmkéitmele,
mis on norgalt miirgatavad ka kéite seljal. Koide on suletav kahe vaskse krampsulguriga.
Kaitscks on viis vaskset puklit esikaanel, sama arv pukleid asub ka tagakaanel. Vaskpuklid
on kohrutustehnikas ja kujutavad viielehelist Giemotiivi - vaikimise roosi. Alaiire vaba
nahaosa moodustab poole kéite. pikkusest, mis voimaldab koite vaba avamist. Avatult
moodustab alaiir kolmnurga, esiiiir on pooratud kaane sisekiiljele, iilejainud ddred aga
lebavad vabalt lugemispuldil (foto esikaane sisekiiljel).

Tutvudes kukkurkoidete kujutamisega sakraalkunstis, tekib kiisimus, kes seda tiiiipi
kéidet kandsid, mis puhul kandsid, kuidas jne. Kunstiajaloolaste senised uuringud lubavad
teha monin~aid iildistusi tolle aja viliskuju kohta, mis tdnapieval on rakendatavad
ajalooliste filmide, teatrilavastuste jm. tegemisel. Jost Amanni monumentaalses
puuldikekogumikus “Stand und Orden der Heil. Rom. Cathol. Kirchen..." (a. 1585)
esineb kukkurkoide viiel korral. Tallinna keskaegsetes kappaltarites kohtame seda nii
Hermen Rode Niguliste kiriku peaaltaris kui ka Bernt Notke Pithavaimu altaris. Siin
nieme koidet poliikroomsete figuuride Siimeoni (?), Matteuse ja donaatori v661.

Piiha Lucia legendi meistri Maarja altari parempoolse tiiva sisekiiljel ndieme Piiha
Gertrudi kitel mihisraamatut. Et alaiir ei ole niihtav, voib tegemist olla ka mihisraamatu
alaliigi - kukkurkoitega. Maal périneb aastast 1495. Et viga paljud figuurid on sageli
kaotanud osa kiitest koos figuuri siimboliseeriva atribuudiga, kaldun arvama, et muuhulgas
on kaotsi liinud ka mone kukkurkdite kujutis.

Varasemast kunstiajaloost on teada veel kahe kukkurkdite olemasolu: Ruhnu kirikule
kuulunud, ca 1450. a. pirineva Evangelist Johannese puuskulptuuril ja Tartu Jaani kirikule
kuulunud Johannese kujul aastaist 1490 - 1500. Molemate asukohaks on niiiid Riia
Ajaloomuuseum,

1. O. Glauning, Der Buchbeutel in der
bildende Kunst, 1926

2.J. A. Szirmai, Ein neu aufgefundenes
Beutelbuch in Berlin, Gutenberg Jb. 1990
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PETER SCHOFFER

Endel Valk-Falk, Restaurierung eines
inkunabel - Bucheinbandes aus Peter
Schiffers Werkstatt, Internationale Leder-
und Pergamenttagung, Offenbach, 1989

H. Lehmann-Haupt, Peter Schoeffer of
Gernsheim and Mainz, 1950

A. Ruppel, Peter Schoffer aus Gernsheim,
Mainz, 1937

INKUNAABEL a. 1475

TRUKIKUNSTI HALLIS - MAINZIS

Igal vaimuinimesel on oma unistuste Mekka. Minul oli selleks Mainz - Johann
Gutenbergi siinnilinn. Linn, kus valmisid esimesed trilkitud raamatud Euroopas, linn,
kelle nimetute kbitemeistrite loomingut séilitatakse sadades maailma raamatukogudes
kui uunikume.

Unistus'sai teoks 1989. a., kui Saksa Naha- ja Jalatsimuuseum Maini-iirses Offenbachis
organiseeris rahvusyahelise naha ja pérgamendi restaurcerimise alase siimpoosiumi.
Muuseumi kiilalisena osalesin koigil simpoosiumi iiritustel, sealhulgas ka ekskursioonil
Mainzi. See kahetuhande aastane linn v&lub vana ja kaasaja arhitektuuri maitseka siinteesiga,
hoonete korrasoleku ja suursugususega. Geniaalsed on Piiha Martini toomkirik, piiha
Shtusdtmaaja reljeef Pitha Ignazi portaalil, Chagalli vitraaZaknad Piiha Stefani kirikus ja
muidugi 42-realine Piibel - Gutenbergi meistrito.

Huvi Gutenbergi téikoja vastu tekkis minus juba paarkiimmend aastat varcm, siis
kui vajas korrastamist Tallinna vanim triikis - Bernardus Clarcvallensise “SERMONES
DE TEMPORE ET DE SANCTIS", triikitud samas téokajas teise meistri - Peter Schofferi
poolt 1475. a. See suureformaadiline ahelraamat on Tallinnlastel kasutada olnud aastasadu
- selle kohta leiduvad viited kataloogides: “‘aus der Bibliothek der Nikolauskirche 1660 in
die Olaibibliothek iibergefiihrt”. Praegu on tema valdajaks Eesti Teaduste Akadeemia
raamatukogu. Tallinna vanim triikis kaotas oma nahkkatte viimase okupatsiooni ajal,
keldrihoidla liigniiskuse t5ttu olid ta lehed kokkupaatunud ja avanes vaid poognati.
Nahkkatte puukaaned ja paljastunud selg ei andnud enam turvalisust eakale inkunaablile.
Teose konserveerimise kiiiku ja sellega kaasnenud koiteajaloolisi uuringuid tutvustasin
ka iilalmainitud siimpoosiumil. Minu tihelepanu koondus triikkal Peter Schéfferi todele,
kes oli pohitoojouks Gutenbergi tidkojas ja kellest kujunes jubtiv meister ka twokoja
jirgmise omaniku ajal.

1 Gutenberg oli siindinud 1394-99 ja suri 1468. Oma avastuse - trilkkimise lilkuyate
tihtedega tegi ta 1440. a. paiku Strassburgis, l6pliku lahenduse sai see 1456. a. Mainzis
42-realise piibli niiol. See oli sajand, kui PGhja-Saksamaal kujunes vilja suur kaubaliit -
Hansa. Itaalias ja Lduna-Saksamaal aga arenesid vilja territoriaalsed vabalinnad. Kujunes
viilja keskaja linnakultuur, mis oma kaugeleulatuvate kanbateedega haaras oma majupiirkonda
suuri territooriume - [taaliast Pohja-Saksamaani, Ida-Prantsusmaast Novgorodini. Sellega
kaasnev vaimne elu linnades andis touke ka triikikunsti arenguks. Toom- ja kloostrikoolide
laienemine oli suurendanud vajadust kisikirjaliste raamatute jirele. Tekkivate filikoolide
juurde loodi skriptooriume, kus kloostrite eeskujul raamatuid kisitsi paljundati. Selline
6okoda tegutses ka Pariisi dilikooli juures, kus teiste kisikirjade imberkirjutajate seas
(1449. a.) ka Peter Schoffer leiba teenis, 1439 - 1462 seisab ta kirjas kuni Mainzi
linnakirjutaja. 1455, a. novembris sdlmis P. Schoffer lepingu tookaoja teise omaniku -
Johann Fustiga, mille tulemusena ndeme 14. augustil 1457 ilmunud Psaltri kolofoonis
korvuti J. Fusti nimega ka P. Schofferi nime. Siin on esmakordselt kasutatud kolmeviirvitriikki
(must, punane, sinine), kusjuures eriti meisterlikud on peenes ornamentaalses raamistuses
lombardia esitéhed.

Koostdd tookoja omaniku J. Fustiga kulges hiisti ja kui pidada kéidet sissekirjutusega
iihe koitckaane sisekiiljel - “Schouffers typographisch Meysterstyck™ (Saltokov-Stiedrini
raamatukogus Gratianus “Decretum” 1472) t6dks, mille alusel omistati P. Schofferile
meistrikutse, siis ka naitumine meistri titre Christinega ei saanud teoks enne, kui 1472.
a., sest naisevotmise diguse andis meistriseisus. P. Schoffer oli tdeniioliselt ka iiks
esimesi, kes kauples trilkitud raamatutega ja lisaks Gnnestunud abielule (neil oli neli
poega - Gratian, Johann, Peter ja Ludwig) omas ta 3 maja Mainzis ja tihe Strassbugis.

Ainsaks informatsiconiallikaks vanima Tallinnas asuva tritkkise kohta oli tema
kataloogikaart: INC, EV TA TR 12964:2335 Wissenschaftlische Bibliothec der Akademie
der Wissenschaft der Estnische SSR Bernardus Clarevallensis “SEREMONES DE
TEMPORE ET DE SANCTIS" Mainz: Peter Schoffer 14.04.1475 gr.2® 235Bl. Hain
2844, Collijn 282. Provenienz: aus der Bibl. der Nikolaikirche (Reval) 1660 in dic
Olaibibliothec iibergefiibrt.

Bernardus Clarevallensis siindis Prantsusmaal Bourgogne hertsogkonnas Dijonis
1090. a.; selle abtkonna rajas Tsistertslaste ordu. B, Clarevallensise eestvedamisel loodi
1114 St. Edmundi klooster ja 1115 selle filiaal Clairvaux. Suri 20.08.1153.

Piiha Nikolai kirik Tallinnas rajati 13. saj. I poolel. Kirikis asus toenioliselt ka
Tallinna yanim raamatukogu, millesse lisaks inkunaabel 2335-le kuulus veel teisigi
hilltriikiseid, milledest kolm asuvad Eesti Teaduste Akadeemia teadusraamatukogus.

Analoog:

Et leida analoogiaid kaotsiliiinud nahkkatte taastamiseks restaureeritaval inkunaablil,
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tutvusin P. Schéfferi triikiste originaalkidetega NSV Liidu raamatukogudes. Vordlusel
selgus mitmete koidete omavaheline sarnasus nii iildkompositsiooni kui ka kasutatud
templijiiljendite osas. Uks imposantsemaid P. Schofferi triikiste nahkkdidetest asub St.
Peterburgis Saltokov-St¥edrini nim. raamatukogus. See on 1479 trikkimusta niiinud Gregoriuse
IX *Decretales”, mis histisdilinud pimetriikktehnikas teostatud dekoori tottu laseb midrata
15 erineva templi kasutamise. Kéitel on ka siimboltempel, mis mitmete kditeajaloolaste
poolt omistatakse Mainzi Karmeliitide kloostrile (Tahvel 1).

Ka meie restaureeritava inc. 2335 kéite siilinud elementide vordlus (iildkompositsioon,
iiksiktemplite paigutus ja jooneraua laius, kditenaelte asukoht, kdielukkumid) lubavad
seda paigutada eelmainitud kditckoja t66ks, mis tuntud nn. “M mit Kron I” siimboltempli
jargi.

Omapirase grupi kditeid moodustavad kolm P. Schofferi triikist: Hieronymuse
“Epistolae”, 1470 (IX 1.1.1), Gratianuse “Decretum” 1472 (IX I.3 Expl. 3-ium) ja Gregorius
[X, Papa “Decretales”, 1473, Kaigi kolme kdite dekooriks on kasutatud samu iiksiktempleid,
veidi erineva iildkompositsiooniga. Kaidete iildkompositsioon: kéitepind on jagatud
kolmejutilise joonerauaga (kitsas-lai-kitsas) raamivateks pindadeks, mille keskvilja tdidavad
rombidest moodustatud nelinurksed kompositsiooniviiljad; kitsas raam on tiidetud haakja
bordiiiirornamendiga, 5-lehelise roseti- véi 3-harulise lehemotiiviga, vilisraam on jiljenditeta
voi tiidetud suurte kaarjate poognatega.

Kaik need templijiljendid puuduvad kogumikus “Die Schwenke=Samlung gotischer
Stempel- und Einbanddurchreibungen” (1979), mis annab artikli autorile diguse edaspidi
analoogseid templijiljendeid tihistada: “unbekannte Buchbinder Schoffers-Drucke™.

Restaureerimiseelne seisund:

Tnc. 2335 koite nahkkattest (kataloogi andmeil seanahk) olid séilinud titkid lukkumite
all ja tagakaane alumisel vilisnurgal, samuti dirised kaante sisekiilgedel. Sdilinud
nahkdetailide mikroskoopiline vaatlus lubab viita, et tegemist oli hirvenahaga, millele
viitab nii naha iildpaksus kui ka karvalpmete struktuur naha pinnal. Kéite pikaajaline
hoidmine niisketes keldriruumides soodustas hallituse levikut, mille 16pptulemuseks oli
lehtede omavaheline tsementeerumine suurteks gruppideks ja sisuploki deformeerumine.

Kéiteahela raudklamber ja kunagiste kaitsenaelte murdunud jalad puukaantes olid
jitnud paberile roostekahjustuse, mis oli tunginud juba liibi 4...5 poogna, kutsudes esile
paberi katkemise ja viljalangemise kahjustuste kohtadelt. Paberi Ph = 6. Poognad on
smmeldud kditmetele tugeva linase ndoriga nn. “kringelpistes’. Kditmed on valmistatud
nahast: kaks vilimist on {ihekordsed ja asendavad kaptaale, kolm keskmist on Iohestatud
kaheks, moodustades nn. kaksikkoitme. Koitmed kinnituvad kaanelaua siivendeis puust
kiilude abil. Kéitmetevahelisi seljaosi on tugevdatud laiade pirgamentribadega (IGigatud
kisikirjast), millest annavad tunnistust vaid jéljendid kaanelaudadel. Koitekaaned on
suletavad kahe “kalasabalukkumi” abil, millede vastustcks tagakaanel on kolmnurkne
plaat. Kaitsenaelteks olid esikaanel viis, tagakaanel neli timarnaela, mis asuvad raamiva
kompositsiooni ristumiskohtadel. Kahelilliline raudahel 1opeb rongaga ja kinnitub klambrina
koitekaanel.

Kéite dekoor on teostatud pimetriikktehnikas topelt-jooneraua ja iiksiktemplite
abil, millest on aimatavad jiljendid kdite puukaantes.

Restaurceritava koite inc. 2335 koigi clementide fikseerimine andis voimaluse
analoogiate otsimiseks Peter Schofferi t6tkojas valminud teiste raamatute hulgast.

Kolmest kaitest kdige huyvitavamaks on kiisitsi lisatud mirkuse tottu sisckaanel
“Schouffers typografisch meysterstyck” - kéide aastast 1472, Kas tihistab see mirkus
tBesti 63d, mis esitati meistritunnistuse saamiseks voi lihtsalt meisterlikku teostust? Kes
oli nende koidete valmistaja ja kus asus koitekoda? Miks on see koitckoda jidnud
tundmatuks saksa raamatuajaloolastele?

Restaureerimisiilesanne:

1475. a. 14. aprillil triikipressist tulnud “Sermones de tempare et de sanctis” - ETA
TR eks, nr. 2335 joudis meieni Kattenahata, hallitusest kokkupaatunud sisuploki ja kéiteahelast
ja kaitsenaeltest tekkinud roostekahjustustega.

Lihtudes momendivoimalustest piistitas restaureerimisndukogu (1976) jargmised
iilesanded:

1. desinfitseerida raamat tiimooliaurudes;

2. avada iiksiklehed tagapoognast kompresside abil;

3, neutraliscerida roostekahjustused paberil;

4. paberi puuduolevad osad ennistada valamismeetodil;

5. fikseerida paberi vesimirgid ja miirata paberiveski;

6. ihendada poognad uuesti nahkkoitmetega, korrates kringelpistet;
7. votta kaanelaudadelt grafiittdmmis siilinud templijéljenditest;

INKUNAASBEL a. 1470
INKUNAABEL a. 1472
INKUNAABEL a. 1473

1. Schunke, Die Schwenke-samlung
gotischer Stempel- und
Einbanddurchreibungen, Beitrage zur
Inknnabelkunde, Berlin 1979
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8. katta kaanelaud uue vasika-taimparknahaga, originaalnahale analoogse viirvitooni
saamiseks loonida nahka anilliinvirvidega;

9. uuele kattenahale kanda markeerivalt endine kaanekompositsioon;

10. puhastada korrosioonist raudahel ja pronkslukkumid, katkenud kéitenaelte jalad
eemaldada kaanelauast;

11. kogu restaureerimise kiik dokumenteerida fotodel ja slaididel.

Paberi ennistamisel rakendas restauraator V. Aak paberivalamisaparaati, mille on
vilja toétanud Tartu Ulikooli Eksperimentaaltdtokoja spetsialistid 1962. a. Restaureerimisel
kasutati originaalilihedasi neutraalseid materjale (taimparknahka, puuvillkiudu, jahukliistrit
ju.) ning korrati vanu teostusvotteid.

Teostus:

Koidet restaureeriti tavapiraselt, rohutada tuleks vaid iiksikuid momente:

1. kokkupaatunud sisuplokk avati kompressidega, roostekahjustused eemaldati 3%
oblikhappega;

2. paberi uus pindliimistus tehti 0,5% Zelatiinliimiga;

3. Puuduolevad osad paberis ennistati pabermassi abil valamismeetodil;

4, koitekaaned kaeti vasika-taimparknahaga (virvitud anilliinvirvidega), korrates
vanu teostusvdtteid - naha pukkimine sisekaante nurkadel keelekujuliselt jne.).

5. kliister valmistati nisujahust mee lisamisega;

6. nahka viimistleti vahakreemiga - 25 g naturaalvaha, 100 ml mineraal6li, 5 ml
katapini,

7. iildkompositsiooni ennistamiseks valmistati grafiittommised kaanelavalt, mille
alusel kanti kompositsioon uuele nahale;

8. koite pronkslukkumid puhastati puhastusvahendiga “Domal™;

9. raudahel puhastati korrosioonist ja kaeti kaitselakiga.

Kéide konserveeriti aastail 1976-77. Uudsete votetena kasutatakse Enniustuskojas
“Kanut” metallide puhastamisel ultraheliseadist ja niiskuse imbumise tokestamisel
koiteplokki (kaanepaberite avamisel kompresside abil) batiktehnikat, s.0. kuuma
parafiinjoonega vee imbumise piiramine paberis.

Resultaat:

Peatati bioloogiline ja keemiline lagunemisprotsess, kaotati raamatuploki
deformatsioon, puukaaned kaeti uue kattenahaga, millele mérgiti originaalkompositsiooni
pohielemendid, kdidet vorreldi teiste P. Schofferi sama perioodi triikiste koidetega, viidi
sisse korrektuur kataloogi.

Diskussioon:

Vardlusmaterjalide uurimine viis uute lahendust vajavate probleemideni: kui Gratianus
“Decretum” on P. Schofferi meistritdd, siis millises koitekojas on selle grupi raamatud
koidetud? Kus asus koitekoda? Kas kdide on samaaegne tritkisega?

Vastuse saavad anda raamatuajaloolased koostsds restauraatoritega.

NAHK RENESSAANSSKOSTUUMIS

Eesti linnade areng on tihedasti scotud PShjamaade arengusuundadega, peamiselt
aga Saksamaa mé&juga. IImselt tSendab seda ka kisitodalade areng, teiste hulgas nahkade
tB6tlus- ja kasutusviisid.

Viimaste aastakiimnete arheoloogilised nahaleiud Tartus (1982), Tallinnas (1984)
ja Parnus (1991) on lisanud esemelist materjali nahkade to6tlusviiside kohta. Téiustub ja
avardub ka teadmistering vana aja roiva- ja tarbekultuurist. Korvutades kostiiiiminiiteid
meie XV - XVI sajandi kujutavast kunstist arheoloogiliste leidudega, selgub Euroopa
moe levik Eestisse. Olid ju Tallinn, Tartu, Viljandi ja Pirnu hansalinnade liidu liikkmed ja
kaubanduslik libikdimine nende vahel elavnes pirast pikki katkuaastaid. Linnades valitsevad
tsunftiseadused ja luksuse piirangud seadsid kindlad piirid ka moe levikule. Ulemkihti
kuulusid suurkaupmehed, raehirrad, biirgermeistrid, kullassepad ja miindimeistrid, keskkihti
- keskkaupmehed ja kisitolised (kdosnerid, tislerid, maalrid, klaassepad, pagarid, lihunikud,
riitsepad, kingsepad ja kivisepad). Ulejdiinud kisito6lised kuulusid alamkihti. Suhteliselt
suur oli rdivacsemete valmistamisega tegelevate perekondade arv. Siia kuulusid koosnerid,
ritsepad, kingsepad, vodsepad, kukrute valmistajad ja kilbarsepad. Rdivavalmistajate
tegevust mojustasid ka kohalikud raeseadused: piirangud tsunftidele roivasteks kasutatavate
materjalide valikul (nditeks koitjad ei tohtinud kanda sametmantlit) ja moekiisimustes
(1631. a. keelas Tallinna raad kontsa kasutamise jalatsite valmistamisel). Seadus aastast
1462, millega keelati nahkade parkimine linnades, mdjustas omakorda koGsnerite-kingseppade
Jjt. nahatdoliste tegevust.

Senini puudub ulatuslikum iilevaade moe ajaloost Eestis (kui mitte arvestada E.
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Vende, E. Lambi ja E. Liiveri iiksikuid artikledid), mistottu ka arheoloogiliste leidude
tiipologiseerimise] tuleb potrduda naabermaade erialakirjanduse poole. Selles aitavad
meid: R. Pylkdneni “Siiityliispuku Suomessa vanhemalla Vaasa-ajalla 1550 - 1620",
Helsinki 1956, L. Bartoni “Historic Costume for the Stage”, London 1935, R. Blomqvisti
“En medeltida skotyp". Lund 1946, A. Bryni “Costumes civils et militaires du XVIe
siecle”, Bruxelles 1875, S. Christenseni “Die méannliche Kleidung in der siiddeutschen
Renessance’”, Berlin 1934 ja lugematud moeleksikonid. Tundub, et moeuuendused joudsid
Eestisse kiillaltki kiiresti ja kultuuriajaloolase W. Groeman van Waateringe arvamuse
kohaselt on arheoloogiliste leidude dateerimine jalatsite pohjal mirksa tapsem kui niiteks
keraamika jirgi.! Viimase aastakiimne nahaleidude rohkus lubaks ka meil asuda leidude
pohjalikumale analiiiisile, et saada lisateavet meie kultuuriloole.

Nahast roivad

Kasukad. XVI sajandi kiinnisel oli naha kasutamine rdivaste valmistamisel saavutanud
sellise ulatuse, et nahkesemeid kanti moeasjana ka sellistes maades, kus see sooja parast
vajalik polnudki. Nii mdeldi Vencetsias vialja iiha uusi karusnaha kasutusviise, mis
levisid ka teistesse maadesse. See tingis omakorda osa maksude sissendudmist nahkadena,
samuti spetsiaalsete jahipiirkondade kehtestamist, kust kiititud nahad kuulusid maa valitsejale,
mitte aga talupocgadele. Rootsi jahikorraldused (1671) kehtestati ka tolleaegsel Liivimaal.
Noutavamad olid orava-, punarebase- ja kiirbinahad, aga ka karu-, hundi-, ilvese-, kopra-,
saarma- ja kaljukassinahad. Rootsi kuningal olid jahipiirkonnad ka Soomes; kas ka
Eestis, see on dokumentaalselt tdestamata, Soomes keelati karusnahkade viljavedu
Venemaale. Odavate karnsnahkade (punarebane, saarmas ja jinesenahad) miiiik oli vaba.
Gustav Vaasa keelas aastal 1551 ilvese, kiirbi ja mustrebase nahkade maalt vilja viimise.
1578 tuli nus keeld, mis keelas kdigi kuningale sobivate karusnahkade viljaveo.?

Huvitav on teada karusnahkade omavahelist vidrtussuhet:

1 ilyesenahk = 10 kirbinahka = 100 oravanahka,

1 mustrebane = 8 punarebasenahka,

1 ilvesenahk = 10 punarebasenahka.

Aastail 1555 - 1558 kehtisid jargmised teomaksud: 1 - 2 kiirpi, 4 - 7 ilvest, 1 - 2
saarmast, 3 - 4 mustrebast, 1 - 4 hirve.

Kesk- ja Louna-Euroopas ihaldatavaim karusnahk oli ilves, mis konkureeris gepardi-
, leopardi- ja tiigrinahaga. Nii oli hertsog Johan III karusnahast kasukas (1563) vaid kolm
viiikest leopardinahka. Uhe kasuka valmistamiseks liks aga vaja 18 ilvese seljanahka ja 3
ilvese kohunahka. Ilvesenahku kasutati ka sametmantlite daristamiseks.

Mustrebane oli XVI saj. algul veel viheesinev. Esmalt tuli see moodi Taanis, kuid
XVI saj. 16pul esines sagedamini kui ilvesenahk. Mustrebaste nahad olid XVII saj.
hinnas ka vene bojaaride juures (vt. Olearius), kes valmistasid nendest nahkadest oma
torumiitse.® Rootsi kuningakoja karusnahalaos oli 1572. a. vaid 6 ja 1582. a. 12 mustrebase
nahka. Sageli oli hirrade sooviks omada elusat mustrebase poega, Sellekohaseid tellimusi
tuli tiita maade haldajatel. Enamus kasukaid valmistati kopranahkadest, ndutavad olid ka
saarmas ja kirp. Uhe kasuka valmistamiseks vajati neid 40 tk. Nahad olid kil
viiikesemodtmelised, kuid hukesed ja nendest valmistatud kasukat oli mugav kanda. On
teada, et taani kuninganna Dorothea keebi valmistamiseks kasutati 75 kiirbinahka. Sooblinzhad
toodi pohiliselt Venemaalt, neid kulus ithe kasuka valmistamiseks 160 tiikki,! Rebasenahku
kasutati just nende erilise viirvuse tottu. Koige pikema kasutustraditsiooniga on meil
oravanahad - nii kohalikuks tarvitamiseks kui ka viljaveoartiklina. Nendest valmistati
kerguse ja viirvi pirast naiste kasukaid. M. de la Gardieni ajal anti villja jahipidamise
keeluseadus talupoegadele - viimased tohtisid kasukaid valmistada vaid lambanahast,
mis on tuntud oma soojapidavuse ja kulumiskindluse poolest. Nahaparkimise oskuse
kasvuga suurenes ka karvadeta nahkade kasutamine roivaesemete valmistamiseks.

Meeste nahkrdivad. XVI saj. mehe rdivastus koosnes sirgist, talaarist, hdlstist,
veslist, polvpiikstest ja sukkadest. SGdalaste ja lihtrahva rdivastuses esines huvitava
detailina nahkvest, mille eeskuju on périt Hispaaniast. Vaadeldes tihelepanelikult Jost
Ammani “Kunst- und Lehrbiichlein” (1578), nieme mitme td6ala esindajate rdivastuses
lithikest, 16hikute abil liikumisvabadust andvat nahkvesti. Sellist vesti kandsid ritsepad,
karusnahatoodete valmistajad, sddurid, timukad jt. elukutsete esindajad.® Populaarseks
sal see roivas juba 1400. aasta 16pul, erinevused ilmnesid vaid U- vdi V-kujulises
kaelaavas, Rinnaava suleti noorkinnisega. Sellisena, pehme ja sooja raudriiiialuse roivana,
tuli vest uuesti kiibele 16 saj. algupoolel.

Arheoloogilistel kaevamistel Parnus (Uus tm. 5/7) 1991. a. juulis tuli muude nahaleidude
seas ilmsiks ka kogum nahkvesti detaile, mis 16ike konstruktsioonilt ja kaunistusvotetelt
iihtisid 16. saj. I poolel levinud nahkvesti konstruktsiooniga: 16hestatud seljatiikk, - krae,
-dlakud ja kolmnurkne seljatiikk. Vest oli varrukateta - tSeniioliselt olid need teisest
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materjalist (riie?) ja niéritavad vesti kiilge, voi asendas neid varrukatega alussirk. Noorkiiste
mood piirineb idast ja tuli Euroopas kasutusele juba 1200. a. Vestile litkumisvabaduse
andmiscks Iohestati detailid ribadeks.

Vestide valmistamiseks kasutati mitmesuguseid nahku. Soome andmete kohaselt
annetas Turu linnavalitsus Rootsi kuninglikule karusnahalaole vestinahkadeks lamba- ja
kitsenahku; seemiskerid valmistasid vestideks spetsiaalselt ka hirvenahku, H. Dihle andmeil
valmistati Saksamaal veste, mille kaelus, rinnatiikk ja hdlmad olid mitmekordsest burchendist
linasel voodril. See seletab ka, miks Pimu leiu detailide hulgas puudusid vesti esitiikid -
need hivisid happelises keskkonnas. Vesti detailide]l kohati leidunud niidikatkendid toestavad
kirjalikku teavet, et mesilasvaha kuulus ritsepate materjalide nimistusse 6mblusniidi
tugevdamise ja veekindlaks muutmise eesmirgil. XVI sajandi roivastusse kuulusid ka
nahkpiiksid, mis olid tavaliselt siid- vdi sametvoodril. Virvide valik oli suur, selles
voime veenduda, tutvudes Gustav Vaasa garderoobis olnuga (1563): domineerisid valged,
kollased, ihuviirvi, punased, papagoiviryi, maksavirvi, hallid, rusked, mustad ja sinised
toonid. Nahksukki valmistasid kingsepad, kuid XVI saj. 16pul asendasid neid juba
pikasiirelised saapad. Saapad voeti kasutusele esmalt sdjavies, jahil ja metsatodel.
1563 a. varustati Taani sGjavigi juba pdlvsaabastega. Saabaste esialgne pehme konstrukisioon
oli tingitud asjaolust, et ratsutamisel voimaldasid need oma elastsuse tottu hobust tunnetada
ja viimast vastavalt soovile suunata.’ Kui aastal 1553 mainiti kuninglikus garderoobis
veel nahksukki, siis kiimmekond aastat hiljem esinesid nimistus iiksnes nahksaapad.
Kalurite saapad valmistati hiilge- ja veisenahast. Niib, et saapaid kasutati sajandivahetuselgi
(1600) veel vihe, sest sageli telliti neid teistest maadest, peamiselt Venemaalt. Nii on
Turu linnaviiele toodud vaid 5 paari saapaid ja 203 paari kingi.” Meie susskingad arvatakse
piirinevat Idamaadest. Algul ulatusid kingad vaid kederluuni ja olid suletavad néoridega
kiiljelt voi kokkukurrutatuna jala pealt.

Kukrud, vood. Kukruvalmistajaid leidus juba XV saj. kisitéomeistrite seas. Ka
arheoloogilised leiud on rikastanud meie teadmisi meil kasutatud kukrute tiidipidest:
kokkunoéritavatest kottidest (XIV - XV saj.) kuni klapiga varustatud kukruteni (XVIsaj.).
Praktiliste lahenduste otsinguga kaasnes dekoratiivsuse vajadus, mistdttu néeme manustena
nelja nahktutti. Klappkukrud olid varustatud lukkumitega (sageli rauast, mis on rooste
tttu naha hivitanud) ja kinnituvad voo kiilge. Ka nahkvoode valmistamine on traditsioonidega
elukutse ja juba XV saj. tegutses Tallinnas juba kolm vé6meistrit ning neli pandlameistrit.

Nahkade tootmine. Jalatsidetailide rohkus nahaleidude seas voimaldaks neid
tiipologiseerida oma teostuse tiiiibi, 16ikekonstruktsiooni ja dGmblusvotete jirgi (mida on
osaliselt tehtud kaevamisaruannetes). Jalatsitiiiibi arengut on uuritud ka lingvistiliselt -
XVI - XVII saj. kirjalike allikate alusel’. Viart lisa leiame Novgorodi nahaleidude
iilevaadetes, kus piiiitakse luua ka nende klassifikatsiooni.*? Kirjalike allikate pohjal voib
jouda jireldusele, et jalatsite valmistamiseks kasutati kitse liihikesekarvalist kohunahka.
Et korvuti jalatsidetailidega on nahaleidude hulgas ka tootmisjidtmeid, on kasutatud
nahkade liike kergem midrata. Nii oli Tartu leius nr. 579 tegemist emakaru, Pérnu
nahalcidude puhul aga kitse- ja lehmanahkadega. Kogenud zooloogile ei tekita raskusi
naha liigi mééramine piimanairmete paiknevuse ja suuruse jirgi. Siit voib teha ka
esimese jirelduse, et Pirnu kaevand Uus tn. 5/7 on tiidetud mitte ainult juhuslike jalatsi-
jardivadetailidega, vaid ka naha- ja jalatsitdokoja tootmisjéitmetega. On vihe Genéoline,
el tootmisjiike korjati kokku linna iihisele priigimiele; pigem voib oletada, et antud
krundil clas nahatoomeister. Toetudes kirjalikele allikatele ja vorreldes nahadetaile, voib
toesti mirgata, et jalatsite valmistamisel kasutati materjali viga dkonoomselt ja seetdtin
on kasutatud ka udaranahka.

A. Olearius oma reisil Novgorodi (1635) mirkas, et seal valmistati head juhtnahka
ka miiiigiks. Juhtnaha parkimiskunst oli Venemaal laialt levinud ja vGib oletada, et
Novgorodi meistrite kogemusi tunti ka Eestimaal.

Et aga XVI saj. oli nahaparkali ja kingscpaamet sageli iihe ja sama isiku valduses,
vaib teha teise oletuse Pirnu leidude suhtes: siivend, kust périnevad antud leiud, on
nahkade parkimise haud. Seda hiipoteesi kinnitab asjaolu, et siilinud on ka kasti
ammutamiseks kasutatay thedapulgaline redel. Nahaparkalid olid iihtlasi ka kingsepad
seetdtty, et parkimisprotsess on sessoonne - kestvusega 9 kuud (see on aeg, kui meil
valitseb keskmine temperatuur 4°C). Parkimine aga toimub paremini soojas lahuses.
Talvekuudel tegeleti jalatsite valmistamisega. Viimast oletust kinnitab ka siivendis leiduv
sonnikulade - iildlevinud tehnoloogia kohaselt leotati nahku enne parkimist (koera)roojas
(Kiipros jm.), et ensiiiimide abil valmistada nahk ette virvimise ja parkimise {ihtlascks
kulgemiseks. '’

Et Eesti suuremad linnad kuulusid hansalinnade liitu, mille idapoolseks litkmeks
oli Novgorod, vdib oletada, et Tallinna transiitkaupadest moodustasid Novgorodi




LEHEKULGI EESTI RAAMATUKULTUURILOOST

MARKSONAD 57

kisitootoodete seas tihtsa osa karus- ja pargitud nahad. Moodustasid ju Novgorodi
kisitd6liste arvust nahatdolised 19,3 % (1192 meistrit). Kas ka Viiburi kaubatee iile
Reveli liks, pole teada, kuid X'VI saj. moodustasid sissetoodud jalatsitest suure osa vene
saapad - “rydze stofflar”.?

Jalatsite tiipoloogia. Koige vanem ja enam levinud jalatsitiiiip oli iihest nahatiikist
valmistatud pastel. PGhikonstruktsioonilt on pastlad erinevad - seda tingis osaliselt nii
jalatsite valmistamiseks kasutatava naha iseloom (Ruhnus olid pastlad peamiselt
hiilgenahksed) kui ka sugukonna traditsioonidest range kimfipidaminc maarahva juures,
Saartel levinud pastla 16ike pohikujuks on trapets, mis #dresilkudest kokku kurrutati.
Ruhnus kasutati kokkutdmbamiseks nahkrihma, Kihnus aga villastest 16ngadest kokku
palmitud punaseid nocre. Pohja-Eestis levis soome-sussi tiliip, mis 18igete oskusliku
sobitamise tulemusena andis nn. soome pastla.

Pastlaid valmistati toornahast, mida veepidavuse saavutamiseks immutati hiilgerasvaga.
See pastlatiiiip on levinud viiga laialdaselt - Skandinaaviast Balkanini ja Saksamaast
Smolenskini. Kohalik omapira ilmneb vaid niianssides ja teostuse korrektsuses.
Konstruktsiooni lihtsuse tdttu ei vajanud see pastel valmistamiseks liiste ja molemale
jalale sobis tihesugune jalats. Uhedetailne pastel esines XIV - XV sajandil.

XVI sajandil voidutsesid mitmeosalised jalatsid - sussid. See koosnes paksemast
tallast ja pealsest, mis omavahel iihendatud kahen66ri vastakpiste abil. Pealdis oli tavaliselt
kolmeosaline: p86v e. ninatiikk, kannatiikk ja kanna tugevdustiikk jalatsi sisekiiljel.
Mitmeosaline jalats valmistati tavaliselt iimberptoratud meetodil. Jalatsi veekindlus saavutati
dmblustevahelise kiilu vahele dmblemise abil. Jalats sulgub rihma abil kiiljel voi jala
peal, sisseldige oli kahekordses nahas.

Samaaegselt pasteldega esines veel iiks jalatsitiiip - sandaal. Nende kandjateks
olid pahiliselt vaimulikud ja mungad. Sandaali iiheks omapiiraks olid rihmseosed, kusjuures
iiks rihmadest sai alguse kahe varba vaheit. Tallad olid mitmekordsest nahast ning
omavahel iihendatud puutikkudega (see oletus pohineb ebakorrapirastel ja suurtel avadel).
Sandaalide hulka paigutaksin ka aZuurse kaunistusega madalad sussid, mis olid tavaliselt
valmistatud hukesest nahast ja suletavad mahkrihma abil. Selliseid susse kanti Rooma
sGjaviies ja hiljem levisid need ka Louna-Saksamaale."!

Jalatsitiiiibi mi#ratlemisel aitab meid talla kuju jélgimine. XI saj. olid tallad
siimmeetrilise kontuuriga ja fimara ninaosaga. Liistude kasutuselevdtuga muutus jalatsi
vorm, kuigi esialgu sobis liist mdlemale jalale, seejirel muutus liistu kuju vastavalt jala
kujule ja ka tald sai cbasiimmeetrilise véliskontuuri, Talla ninaosa teravnes. Samaacgselt
suss-jalatsiga tulid kasutusele poolsaapad, mille pealis koosnes tihest pealsetiikist, mis
liitub omavahel kiiljel, kolmveerandpealsest, kiiljetiikist, siérisest ja kanna tugevdustiikist.
Poolsaabas sulgus 4-5 nahksdlmseosega poia kohal olevaid avasid libiva rihma abil.

Reisitarbed

Arheoloogilste nahaleidude seas moodustavad arvuka osa hoburakmed: piitsed,
sadulad, sadulatekid, ohjad, nahkrihmad jms. Metallnaastude, pannalde, merevaigu,
pronksspiraalide jm. sarnasega kaunistatud nahk on siilinud tinu tekkinud oksiiiidile,
vahel aga kasutatud tugevdusmaterjalidele (kasetoht). Meie restaureerimiskeskuses on
praktiseerinud restauraatorid NL muuseumidest - Novosibirskist, Kiievist ja Leedust -
kus korvuti inimeste poletamisega on levinud hobuste hauamatused (Altai, Balti himud).
Sageli on piiiitud hobuste nahast peakatetega imiteerida mdnda teist looma (pdder) vai
rikkaliku dekoori ja séravate panuste abil tekitada iiliku efekt.'?

Ka meie linnaarheoloogias on suurem&otmelisi nahadetaile, mida vGib pidada
sadulateki (§cbraki) osadeks (Tallinn, restorani “Eeslitall” siivend). Kaunistatud oli ese
silgutusega, mis andis nahale ka painduvuse. Nahast valmistatud nooletaskute, jahipaunade
jne. konstrukisiooni tipsem analiiiis annab teadmisi ka “tundmatute” nahadetailide
tuvastamisel.

ROOTSI PLAATJALJENDKOITED EESTI TA
RAAMATUKOGUS

1970. aastate teisel poolel leidsin end sageli Eesti TA teadusraamatukogu baltika
osakonna raamatufondis, piitides selgusele jduda, millal tekkis eesti koide. Vastuse sellele
kiisimusele sain alles paarkiimmend aastat hiljem, kui olin tutvunud vanade kdidetega
Peterburis (Leningradi ilikooli, NSVL TA ja Saltokov-St¥edrini nim. Avalikus
raamatukogus), Moskvas (Moskva iilikooli, V. I. Lenini nim. riiklikus raamatukogus,
viliskirjanduse raamatukogus). Lvovi, Vilniuse ja Riia arhiivides ning raamatukogudes.
Aastail 1972 ja 1992 Snnetus pdgusalt tutvuda ka Rootsi Kuningliku Raamatukogu,

11. E. Jifvert, Skomode och skotillverkning
frin medetida till vara dagar, Stockholm
1938

12. M. T1. I'paanos, [eprrrit
nassipbikcknit kypram, M. 1956
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LEHEKULGI EESTI RAAMATUKULTUURILOOST

PLAATIALJENDITEGA KOIDE a. 1522
TATR-s

S. ERICE
S. OLAVE

S. KANUTE

I. Collijn, En grupp svenska bokband med

plattstimplar avbildande Nordiska Helgon,

Uppsala, 1933

VINTPRESS a. 1520

1975.a. S. Markuse raamatukogu, 1971., 1981. ja 1986. aastal Saksa Riigiraamatukogu-
ning 1990, a. Budapesti TA raamatukogn unikaalkGidetega. Jirjest selgepiirilisemaks
said eesti koitele iseloomulikud tunnused - kvaliteetse valgeparknaha kasutamine, sellega
sobiv ratastriikkdekoor, kohaliku temaatikaga plaatjiljendid, raamatuploki viimistlus (vérvitud
v3i ornamentaalne kuldne 16ige) jne.

Eesti koite otsingute kigus sattus kitte ka raamatukéiteid, mis ilmselt olid valmistatud
teistes maades, kuid oma sajanditepikkuse Eestis asumise tottu kahtlemata avaldanud
teatud mju kohalikule koitekunstile.

Teiste foliantide seas avaldasid erilist muljet kaks tumepruuni vasikanahkset koidet,
kaunistatud iiksiktemplite, ratta- ja plaadijiljenditega. Just viimaste omapira ja kasutatud
motiivid viisid motte meie iilemerenaabrite - rootslaste juurde. Jutt tuleb kahest nahkkéitest,
mille kaante vahele mahub neli osa A. Origenese ORIGENIS ADAMANTII OPERUM
TOMI DUO /TERTIUS ET QUARTUSY/../PARIS/ VENUNDATUR CUM RELIQUIS
JOANNI PARVO: JODOCO BADIO: ET CONRADO KESCH. PRESUM ASCESTANU
1522,

Kéiteplokk on 8mmeldud neljale kaksiknoirile, mis kinnituvad puukaantes puukiilude
abil. Ploki 16ige on iihevirviline, kaanelaudadeks tammelauad. Koiteplokk kinnitus kahe
valgevasest lukkumiga, millest on siilinud vaid vastused esikaanel.

Esimese koite (I ja II osa) dekooriks on: iiksiktemplid (romb kokkupalmitud
lehtedega, romb granaatSunaga, sdar S-lehelise diega), rattajiljend taimemotiividega (7-
leheline Bis koos 20 mm laiuse akantuselehega) ja kolm iiksteisele asetatud plaadijiljendit
- 1. Piiha Erik, kes hoiab paremas kies kahckiemdoka, vasakus aga kilpi rootsi
kolmekroonivapiga. Plaadi alaiidrel on kiri: S. ERICE ORA P NOBIS. Maotmed 50 x 74
mm. 2. Piiha Olav, kes hoiab paremas kies hellebardi, vasakus aga riigiduna ning kelle
jalge all on lohe. Plaadi alaiiiirel: S. OLAVE OKA P NOB. Ma6tmed 50 x 74 mm. 3.
Pilha Kanut, kelle paremas kies on Danneborgi standart, vasakus kilp kolme
leopardikujutisega. Plaadi aladirel: S. KANUTE ORA P NOBIS. Modtmed 50 x 74 mm.
Teisel koitel lisandub uue motiivina neljas plaadijdljend - Kristuse tilestdusmine havast.
Kristus seiasb ristatud kiitega puusadeni hauas, tagafoonil rist surilinaga (selgitava tekstita).
Madtmed 50 x 74 mm.

Plaadijiiljendeid on kéitja paigutanud erinevalt - esimesel koitel esikaanel: S.
ERICE + S. OLAVE + S. KANUTE. Teisel koitel esikaanel: S. ERICE + S. KANUTE +
S. OLAVE, tagakaanel: S. ERICE + S. OLAVE + §. KANUTE.

Koite kaaneviili on raamitud rattajiljendiga, ratta- ja plaadivaheline vaba pind aga
tiidetud iiksiktemplitcga - rombide ja sddrimotiividega. Selline plaadijiljendite kasutusviis
on iiks neist, mis leidis rakendatuse just folio-formaadis koidetel. Sama koitemeister on
kasutanud quart-formaadis kdidetel teistsugust kompositsiooni: 2 + 2 plaadiasetust esikaanel.
Kéide kuulub Uppsala {ilikooli raamatukogule. Raamatuajaloolase I. Collijni arvates on
koitemeistriks “HANS BOKABINDER", kes tegutses Uppsala tritkikoja juures aastatel
1495 - 1522. Analiiiisides sama kéitemeistri teisi toid, selgub veel iihe erineva plaadijiljendi
kasutamine (bebadelsen). Plaatide stilistiline analiiiis kinnitab, et tegemist on iihe ja sama
graveerijaga, neli plaati on enam-vihem iihemdotmelised, mis vdimaldab neist erineva
paigutuse korral luna uusi pinnakompositsioone. Plaatide raamistus, fooniclemendid ja
porandaplaadistiku graafiline késitlus on kdigil neljal plaadil samane. Kas ka analoogse
plaadi - P. Olaviga aastast 1660 - eeskujuks on rootsi plaat, on raske otsustada. Nii
iildkompositsioonis kui ka iiksikelementides on aimatav teatud samasus. Plaatidel kasutatud
Pohjamaade piihakute motiivid olid populaarsed ka meil, nii kannab meie iiks esinduslikum
kirik P. Olevi - Oleviste nime, iiks meie vanemaid kiisitoogilde aga Piiha Kanuti nime.

I. Collijni poolt kirjeldatud iiheksast koitest on noorim aastast 1552, triikitud
Baselis ja kuulub Uppsala Toomkirikule. Ka meic kdite triikiaastaks on 1522 ja see on
tGenioliselt iiks viimastest Hans Bokabinderi poolt kidetuist. Sissekirjutis esilehel kinnitab,
et 40 aastat hiljem on koide olnud juba Tallinnas ja kingitud Otto Wolff Vickenisti poolt
Tallinna Raamatukogule.

Raamatu kéik osad algavad kogu lehte tiitva ornamentaalse graviiiriga, mille
keskplaat (aastast 1520) kujutab vintpressi ja kolme triikkalit. Kujutatud press voimaldas
koidetel kasutada plaadijiljendit, seepiirast rakendatakse uut nahkkdite kaunistustehnikat
pohiliselt nendes koitekodades, mis tegutsesid trilkikodade juures. Uue kaunistusviisi
kasutamine oli tinu Paul Grijsi triikikoja olemasolule voimalik ka Uppsalas.

Plaattriikk Eestis tuli kasutusele alles 17. saj. keskel, ilmselt siis, kui aastal 1634
joudis Stockholmist kaos oma pressi ja tihetiiiipidega Tallinna meie esitriikkal Christoph
Reusner. Eelkirjeldatud rootsi plaatjiljendkéited on suurepirased niited meie naabrite
koitekunstist.
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ABREVIATUUR - tingmirgi kujuline lithend

ABSATS - taandrida

AGENDA - kalendaariumiga mirkmik

AHELRAAMAT - liber catenatus, lugemispuldi kiilge aheldatud
raamat

AKRONUUM - esitihtedest moodustatud sdnalithend

AKTKOIDE - iiksiklehtkdide

ALBUMIIN - vees lahustuv munavalge, mis kalgestub 68-72°C
juures

ALBUMKOIDE - iiksiklehtede kéitmine iileseljapiste, albumpiste
vol naelutuse teel

ALDIINID - Venecetsia triikkali Aldus Manutiuse triikitud
viiikeseformaadilised raamatud

ALLIGAAT - teisele raamatule kiilge kdidetud iseseisey viljaanne
(konvoluut)

ALUMIINIUMPARK - mineraalpargi liik (Al sooladega)

ALUSNAHK - ¢pidermis, naha osa, kus 1opevad rasvaniirmed

ALUSPARK.- lahja kontsentratsiooniga eelpark

ANEPIGRAAF - raamat, millel puudub pealkiri

ANNAALID - siindmuste kroonika

ANNO DOMINI - issanda aastal

ANNO MUNDI - maailma aastal

ANOPISTOGRAAF - tekst asub ainult poogna iihel kiiljel

ANTIIKNAHK kiilgpritsimise virvimise teel rdhutatud
struktuuriga nahk

ANTIKVAAR - vanade raamatute ostja-miiiija

APLIKATSIOONTEHNIKA - pohinahale peale kinnitatud
nahkdetailid

APRETEERIMINE - nahkadele liike andmine

ARHIVAAL - iirik

ATLAS - siistematiseeritud kaartide kogum

ATLASKUDE - sdlmub iga viies niit

AUTOGRAAF - autori kisikirjaline mirkus

AUTOGRAMM - allkiri

BASILS - mimoosaga pargitud Austraalia lambanahk

BATIK - vaha ja virvidega maalimine nahal

BIBLIOLOOGIA - raamatuteadus

BOKSKALF - vasikanahk

BOLUS

BORDUUR - didrisornament

BROSUUR - Kerge koide

BUKINIST - vanaraamatukaupmees

BUKLETT - voldik

BULLETAAN - perioodiline viljaanne mahuga mitte iile 3
poogna

CARTAPESTA - joonis papjeemaSee dekoori valmistamiseks

DALMAATIKA - voota, pikk, laiade varrukatega vaimuliku
tilartiti

DE VISU - tunnuste madramine nigemise alusel (lad)

DUBLAAZ - kunstiteost tugevdav kattekiht tagakiiljel

DUODEETS - (12°) kaheteistkiimneks murtud poogen, mis

' moodustab 24 lk

EDITIO PRINCEPS - esitriikk

EESLEHED - koitja poolt raamatuplokile lisatud kaksiklehed
(ees ja laga)

- mineraalne viirvaine, kasutatakse kuldamisel krundina

EKSEMPLAR - triikise iga iiksik tdmmis

EKSLIIBRIS - raamatumirk

ELSEVIIR - Madalmaade triikkalite - Elzevieride X VI -XVII saj
12° formaadis raamatud

ENSUUM - biokeemiline toimeaine

ENNISTAMA - restaurcerima, renoveerima

ESTAMP - originaal triikigraafika

ETIKETT - raamatu seljale voi kaanele kleebitud kohaviida lipik

FAKSIIMILE - tipne jireltriikk pildi vai tritkise originaalist

FOLIANT - fooliokaustas (2°) raamat

FOOLIO - kaheks (2°) murtud poogen, mis moodustab 4 1k

FRAKTUUR - gooti teravnurkne kiri

FRONTISPISS - illustratsioon tiitellehe eel voi jarel

GALLUSHAPE - raudgallustindi iiks virvikomponent

GLAGOOLITSA - vanim kirikuslaavi tahestik (IX saj)

GLASEENAHK - lamba- voi hobusenahk, pargitud jahuhapatises
munakollase jm lisanditega

GLOSSAAR - seletav sonastik

GOOTI KIRI - XI - XTI saj tekkinud kitsas ja rasvane tihetiiiip

GRAAFIKA - joonistus- ja triikitehnikate koondmdiste

GRAVUUR - tommis triikiplaadilt

HEKTOGRAAF - paljundusaparaat, eritriikiviis Zelatiinsegult

HIEROGLUUF - piltkirjaline miirk

HOBETAMINE - analoogiline KULDAMISEGA

HALLTRUKIS - inkunaabel - enne aastat 1500 triikitud raamatud

IDEOGRAMM - kirjamirk, mis tdhistab maistet (n. $,%,&)

IKONOGRAAFIA - iihe isiku portreede vdi kirjutiste
siistematiseeritud kogu

ILLUMINAATUR - kisikirjade kaunistaja keskajal

ILUKOIDE - luksuslikult kaunistatud koide

IMPREGNEERIMA - lisanditega tugevdama

IMPRESSUM - triikiandmed

INFRAPUNANE - madala sagedusega kiirgus, mida k~-atatakse
kahjustuste tuvastamisel

INITSIAAL - esitiht

INKARNAT - ihutoonid maali- ja poliikkroomiakunstis
INKUNAABEL - vt HALLTRUKIS

INSEKT - kahjurputukas

INTARSIA - naha kaunistustehnika - iihe koha asendamine
ornamendis teisevirvilise voi -struktuurse nahaga

INTERFOLIEERIMA - puhtaid lehti vahele kleepima

JOONKLISEE - rastrita klifee pressimiseks nahale

JOONERAUD - instrument kaksik- (kolmik-) joone kuumalt
nahka pressimiseks

JOONTEHNIKA - naha kaunistustehnika, kus motiivi kontuure
piirab sissepressitud joon

JUHTNAHK - tokatiga pargitud taimpéalisnahk

JALJEND - t6mmis templist v5i kliSecplaadist nahal

KAABITS - vahend naha tagakiilje puhastamiseks

KAANELAUAD - raamatuplokki kaitsvad puidust lauad

KAARRAUD - instrument koite selja musterdamiseks e. filett

KAITSEKAANED - puidust v6i papist raamatuplokki kaitsvad
kaaned ;

KALINGUR - virvipigmendi ja taimse liimiga tugevdatud
puuvillane riie
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KALTSUPABER - paber, mille valmistamiseks on kasutatud
linaseid voi puuvillaseid kaltse

KAPTAAL - raamatuploki otsapael mis on teostatud poognate
dmblemise kiigus vai kleebitud lisandina kéiteselja iila-
ja aladiirele

KARVA ARASTAMINE - parkimise eelprotsess lubjavannides

KASETT - tihevorm

KAUST - formaat

KIILKIRI - kiilutaolistest mérkidest koostatud tithestik savitahvlitel

KIRJAKAST - metallkastike tihtede laoks

KIRILLITSA - kirikuslaavi tihestik (IX saj)

KIRJARULL - vanaaegse kisikirja vorm (voluumen)

KITSENAHK - marokiiiin, struktuurne taimpark-kitsenahk

KIVITRUKK - vt litograafia

KLAPPRAAMAT - idamaine koitevorm

KLEEBIS - raamatusse kleebitud lisaleht (numereerimata)

KLIISTER - jahust valmistatud liim

KLIOSTRIVARV - pigmendi ja kliistri segu, joontehnikas
ornamentide joonte tditeaine

KLISEE - metallist voi puidust plaat jiljendi vajutamiseks nahka

KOLOFOON - raamatu |5pus ira toodud andmestik trilkkimise
koha ja triikkali kohta

KOLOREERIMINE - kantuurtriikiste kisitsi koloreerimine (kaardid)

KONSERVEERIMA - kahjustuse levikut peatama

KONVOLUUT - mitme erineva triikise koosesinemine iihtsete
kaante vahel

KOODEKS - puutahvlitel voi pérgamendil kisikirjaline raamat

KORDUAANNAHK - sumahhoga pargitud lambanahk

KRONOGRAMM - ilmumisaasta esitamine peidetud kujul

KROOMPARK - kroomisooladega pargitud jalatsinahk

KSULOGRAAFIA - puuldikekunst

KUIVNOEL - graafikatehnika

KUKKURKOIDE - keskaja kéitmisviis, kus kdite iilaiire nahk
kokkusélmituna voimaldas hoida kéidet véo vahel

KULDLOIGE - raamatu kérguse ja laiuse suhe

KULDAMINE - kuldlehe kuumalt nahale triikkimine iiksiktempli,
ratta voi klisee abil

KULDAMISPULBER - vt bolus

KULDAMISPRESS - gaasi voi elektri abil soojendatav kisipress

KULLATUD LOIGE - raamatuploki kullaga kactud l5ikesery

KURSIIV - kaldus tihtedega triikikiri

KUSTOS - lehekiilje 16pul olev jirgmise lehekiilje esimene silp

KVART - neljandikkaust (4°), poogen on murtud neljaks ja
moodustab 8 1k

KVEBRAHO - samanimelise puu Argentiinas parkaine

KOLU - iirastatud nahaalus

KORGTRUKK - tGmmis triikipinnalt (puuldige, puugraviiiir,
linool)
KASITRUKK - metallinstrumendi abil jéljendi pressimine

pimetriikis voi knldsena nahka
KOIDE - poognatest kokkudmmeldud ja kaanestatud raamatuplokk
KULMNOEL E. KUIVNOEL - graafikatehnika, mehhaaniliselt
metalli siivendatud joonestik kujutise loomiseks
LAKKMAAL - unikaalne kditekaunistustehnika
LAKKNAHK - tugeva kattevirviga vasika kroomnahk
LAMETRUKK - kus kujutis asub triikivormiga iihel ja samal
tasapinnal
LAMINEERIMINE - originaali kilestamine kuummenetlusel
LAUSTAMINE - naha Shendamine
LAUSTNAHK - pinnata nahk
LEDERIIN - nitroviirvkattega puuvillane riie, kéitematerjal

LEHTKULD I dhukeseks valtsitud kulla leht tiitlite pressimiseks
nahale

LEPORELLO - voldikraamat

LIKKER - Gliemulsioon nahkade pehmendamiseks
LINANE NIIT - poognate Gmblusmaterjal
LINOOLLOIGE - kérgtriikk linoolilt
LOGOGRAMM - mirk, mis tihistab séna
LUKKUM - raamatu metallsulgur

LOIKETEHNIKA - naha kaunistustchnika, kus ornamendi
kontuurjooned Iigatakse 1/3 naha paksuses naha pinda
ja avatakse seejdrel joonepulga abil

MAARJASPARK - maarjajiii ja keedusoola park

MAJUSKEL - suur tiht

MAKULATUUR - mittevajalikud triikise- voi kisikirjalehed,
mida sageli kasutati kéitekaante valmistamiseks

MANILLANOOR - keermesndor, mida kasutati pritsmarmori
teostamisel

MANUSKRIPT - kisikiri

MARGINAAL - kiisikirjaline mérkus lehe adrel, mouekild

MARMOREERIMISTEHNIKA - kortsutatud naha kuivtoonimine

MAROKAANNAHK - migikitse taimparknahk virvitud tortes

MARRASNAHK - epidermis

MASTBOKS - mullikanahk

MEDIEVAAL - renessansiajastu triikikirja tiitip

METSOTINTO - graafikatehnika, karestatud metallipinna osaline
silumine, mis annab tdmmisel kujutise heledad osad

MIMOOS - woopikaline koorparkaine

MINIATUUR - keskaegne kisikirja kaunistay joonis

MINUSKEL - viiketiht

MOLESKIN - paks puuvillariie

MONOTUUPIA - graafikatehnika, mis annab ainult iihe (Gmmise

MUAREE - riidesort, kus ldikivad ja matid pinnad imiteerivad
puusiiiid

MAHIE - kontsentreeritud painisegu

MALV - karvata toornahk

NAHALIIM - nahajiiitmetest valmistatud tisleriliim

NAHK - loomne materjal, mis spetsiaalse tootluse abil sobib
kirjutusmaterjaliks (pirgament) voi kattematerjaliks
koidetele

NARBE - naha struktuur, mis sdltub nahaliigist, vanusest, wotlusest
jne.

NAPANAHK - kinda lambanahk

NITROVARYV - kroomnahkade kattevirv

NOORE - kéitmed raamatuploki seljal

OFORT - graafikatehnika, kujutise saavutamine mehaaniliste
stivendite ja sdovituse tulemusena

OFSETTRUKK - kummitriikk

OKTAAV - kaheksandikkaust (8°), poogen murtud kaheksaks ja
saadud 16 1k,

ORIGINAAL - esmatriikk plaadilt, kivilt (vt. jireltriikk)

ORNAMENT - iksiktemplitest voi rattajiljenditest koostatud
kéitekompositsioon

PABER - taimmassi mehaanilisel ja keemilisel téotlemisel saadud
materjal kirjutamiseks, triikkimiseks voi restaurcerimiseks

PAGINATSIOON - raamatu voi kisikirja numeratsioon

PAINIMINE - nahkade leotamine

PALEOGRAAFIA - teadus, mis uurib vana- ja keskaja kisikirju

PALEOTUUP - Liine-Euroopas a, 1501 - 1550 triikitud raamatud

PALGELEHT - vt. frontispiss

PALIMPSEST - teistkordselt kasutatud pirgamentkisikiri

PAPPKOIDE - renessanssperioodil Euroopas kasutusele tulev
kéitekaanematerjal




LUHIKE KOITETEHNILINE OSKUSSONASTIK 61

PAPUIUURUS - vanaaja kirjutusmaterjal, mille valmistamisel on
kasutatud Niiluse kallastel kasvavat 16ikeheina

PARKAL - nahkade parkija

PEHMELAKK - graafikatchnika

PERFORATSIOON - augustustchnika

PINKTOGRAAFIA - vanimaid kirjavorme, sdlmkiri jt.

PINKTOGRAMM - piltkirja mirk

PIMETRUKK - viirvita surutriikk. tempeltriikk

PLAATORNAMENT - graveeritud vaskplaadiga koitenahka
pressitud kaunistus voi supralibros

PLAGIAAT - voora teose triikis avaldamine oma nime all

PLANTIINID Antverpeni tritkkal Christoph Platini triikised
(XVI saj.)

PLOKKRAAMAT - ksiilograafiline, sirgeseljaline raamat

POOGEN - kokkuvolditud leht kditmiscks raamatuplokiks

POOLNAHKKOIDE - nahkseljaline koide

PRISSELDAMINE - naha scedimismahladega ti6tlemine

PUNTS - metallinstrument ornamendi fooni mahasurumiseks

PUUGRAVTIUR - otspuuldige, tdmmis ristsiiiid puuklotsilt

PUULOIGE - kiilgpuuldige, tommis pdiki puusiiiid lavalt

POIMIMINE - nahkeseme serva tugevdamine nahkrihmaga
iilepdimimise teel

PARGAMENT - kirjutus- ja kditematerjal, eriliselt t6odeldud
toornahk

PARLPUNTSEL -
mahasurumiseks

RAAGNAHK - vt. ¥eremettnahk

RAAMAT - triikiteos, mille maht on iile 3 poogna (48 1k.)

RAAMATUHUGIEEN - teaduslik ja praktiline tegevus raamatute
sdilitamiseks

RAAMATUKAHJURID -
putukad, nérilised

RAAMATUKOGUKOIDE - odav ja praktiline kbide

RAAMATULUKKUM - puukaanelise kéite metallsulgurid

RAAMATUPLOKK - kokkukoidetud poognate kogum, ilma
selja ja kaanteta

RAAMATUSELG - raamatukaasi iihendav osa

pohjaraud voolitud pindade fooni

hallitusseened, mikroorganismid,

RARITEET -  eriviiirtusega tritkiteos (kujundus, vidhene
eksemplaarsus)

RATASTRUKK ornamenteerimine graveeritud rattajéljendi
abil

RELJEEFTRUKK - reljeefne kaaneillustratsioon

RENESSANSSKOIDE -  pappkaaneline, ratas- ja
plaatpressdekooriga, kiisikuldamistehnikaga koide

REPRINT - kordustriikk

RESTAUREERIMINE - ennistamine

RIHMSULGUR - XIV - XV saj. kasutusel olnud koidete
sulgemisviis

RINDBOKS - veise kroomnahk

RUBRIKAATOR - raamatute (initsiaalide) kujundaja

RAASID - mereloomade rasvad

SAFIAN - sumakiga pargitud kitse- ja lambanahad

SAVITAHVEL - kiilkirjaga kirjalik iirik

SEDEETS - kuueteistkiimneks (16°) volditud poogen, 32 k.

SEEMISNAHK - segaparklambanahk, rasvaparknahk

SELJATITEL - raamatuseljal tritkitud pealkiri, autor jm.

SIGNATUUR - jirjenumber trilkkipoognate jirjestamiseks
raamatuplokis

SIGNEET - kirjastajamirk

SILUR - metallist instrument naha silumiseks

SINE ANNO - ilma aastata

SPALT - alusnahk (pinnata nahk)

SPIRAALKOIDE - iiksiklehtede kinnitamine spiraalkinnise abil
SUMAKIPUU - parkainerohke pdosastaim Vahemeremail
SUPEREKSLIIBRIS - raamatu kaanesse pressitud omanikumérk
SURUTRUKK - teksti vdi kujutise sissepressimine reljeefina

SUGAVTRUKK - triikkimistehnika, kujutise annab plaadi
stivendjoon

SUVALI - pooliimarik anum, kus nahku segavad poorlevad
tiivad

SAABIMISPLEKK - sisseldigetega metallplaat
SAGRAANNAHK - sumakkoga pargitud hobuse seljanahk
SELLAK - taimne vaik linaseemne 8li-bensiini segus

SEREMETTNAHK - hobuseriistadeks kasutatay maarjasparknahk,
immutatud sulade rasvadega

SEVROO - migikitse kroomnahk

SEVRETT - lamba kroomnahk

TEMPELTRUKK - iiksiktihe vdi ornamendimotiivi jiljend
kéite kaanenahal

TOORNAHK - soolatud vai kuivatatud karusnahk

TORREPARK - naha parkimine poorlevales tortes

TALKIMINE - naha td6tlemine happe ja soolaga

UUNIKUM - trilkiteose ainueksemplar voi ainulaadsete
kiisikirjaliste markmetega teos

UURITS - metallist instrument graviiiir teostamiseks

VAHAKREEM - toitekreem kéitenaha pehmendamiseks

VAHATAHVEL - vahaga kaetud lauake, millele kirjutati stiilusega

VALS - paine, paindumise koht

VANNIPARK -  taimparknaha parkimine vannides
erikontsentratsiooniga parkelahuses

VASEGRAVUUR - graafikatehnika, graveering vaskplaadil, tommis
saadakse siigavtrilkina

VASIKA TAIMPARKNAHK -
teostamiseks

VELUUR - kroompealisnahk, milleks tarvitatakse lihvitud lihapoolt

VOLDIK - pisitriikis

VOLTLUU - lunst silur

VOLUUMEN - karjarull

VOOLITEHNIKA - reljeefse dekoori voolimine miérga nahka
voolipulga abil

UMBRIS - raamatu kaitsepaber voi karp

UMARDAMA - selga kumerdama

ZAPOONLAKK - looduslike vaikude baasil valmistatud
piirituslakk

parim materjal voolitchnika

Kasutatud kirjandus:

V. Kangro, Naha tehnoloogia, Tln., 1939.

Liihike eesti - saksa saksa - cesti graafikatehniline oskussonastik,
Tin., 1936.

Nahkateollisuuden sanasto, 1951.

Raamatukogunduslik sdnastik, Tln., 1969.

K. Kirme, Eesti nahkehist6d siind, Tin., 1965.

S. Kalda, N. Sunde, Raamatukéitmine, Tin., 1979.

V. Kasumets, Nahkkoidete konserveerimine ja restaureerimine,
Tin., 1985.

V. Nagel, Pirgamentiirikute ja -koidete konserveerimine ja
restaureerimine, Tln., 1985.
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KROONIKA
1992, a.

Jaanuar - Avatud Eesti Fondi toctusel soitis Prahasse Ennistuskoja “Kanut™ tleadur Reet Rast.

Esmakordselt 1992 aastal pakuti Georg Sorosi asutatud Kesk-Euroopa Ulikoolis tdiendusvoimalust kunstiteadlastele,
arhitektidele ja filosoofidele. Loengute ja seminaride kaigus piiiiti vaagida kunsti eri tahke. Lisaks teoreetilistele
mottemolgutustele “mis vidrib kunsti nime?”, tegeleti ka praktilisema suunaga, knidas kunsti séilitada. Huvipakkuvam
vast ongi, kes pidasid loenguid restaureerimise vallas, jargnevalt siis sellest. Keskaegse maali tehnoloogiat lahkas
tSehhi restauraatorite grand old man Mojmir Hamsik, ennistajast kui parimast asjatundjast kunsti hindajana rézkis
austerlane Burkhardt Rukschcio, kes muuseas on oma paljudele klientidele selgitanud nende valduses oleva
tegelikku vartust ning detailide sailitamise vajalikkust. Bé6mimaa kcskaegscl arhitektuuri ja selle konserveerimise
probleeme selgitas J. Muk. Teoreetilist iildistust pakkus prantslanna Francoise Choay, kes pisut liigagi muretses, et
Ida-Euroopa maad ikka terasid sokaldest eristaksid ning oma vaesuses liiga hoolimatult ei suhtuks kunstipérandi
sdilitamisse, s. t. jataksid selle iildse sdilitamata.
Arhitektuuri ja kunsti mdju sai vahetult kogeda mitmetel ekskursioonidel Méiri- ja Boomimaale ning paljudel
seminaridel Praha muuseumides.
Kursuste tookeeleks oli inglise keel ning iga kahe nidala tagant oldi raamatukogus valmis tudengite mottetoo
kirjaliku tulemuse kataloogi kandmiseks ja avariiulile valjapanekuks.
“Kanuti” t66taja poolt jii Prahasse ka kursusetdd, kus kisitleti Reigi kiriku maali “Ristilt votmine”.

Veebruar - Avatud Eesti Fondi toetusel kiilastas Budapesti restaureerimistéokodasid ja stazeeris Ungari Rahvusraamatukogus
ning Ungari Rahvusmuuseumis Ennistuskoja “Kanut" peaspetsialist Raivo Paas.
- Rootsi Kuninglikus Raamatukogus stazeeris rootsi-eesti koiteajaloo alal Endel Valk-Falk.
- Ennistuskojas “Kanut” toimus_seminar moobli alal, kus esinesid:
* sisearhitekt L. Pirtelpoeg - “Stiilne méobel Eestis”,
* restauraator M. Raal - “Moobli restaureerimiskogemusi “Kanutis™,
* Rootsi Kuningliku Varakambri konservaator L. Rosenberg - “Mo6bli restaureerimiskogemusi Rootsis”,
* kunstiajaloolane H. Lepp - “Ulevaade Rootsi Kuningliku Varakambri moébliaaretest”.
Koordinaator: Mati Raal

Miirts - Stockholmi restraureeimistéokodasid kiilastasid puidu restauraatorid Tiina ja Mati Raal.

Mirts M kahenidalsel staZzuuril Ateneumi Kunstimuuseumi restaureerimisosakonnas oli fiiiisik Tannar Ruuben,
viies labi fiiiisikalised vuringud Jirva-Madise kiriku altarimaalil. Alakihtides tuvastati vana maalikompositsioon
“Kristuse iilestdusmise” teemal.

Aprill - Ennistuskojas “Kanut” toimus seminar maali alal, kus esinesid:
* teadur T. Ruuben - “Jirva-Madise kiriku kahekihilise altarimaali uurimistulemustest Ateneumi Kunstimuuseumi

laboratooriumides Helsingis”, |
* Stockholmi Rahyusmuuseumi peakonservaator A. Sandstrom -"Kunstiteoste konserveerimisest Rootsis, Hispaanias,

Peruus, Kuubal ja USA-s”

* kunstiajaloolane R. Reidna analiitisis B. Notke “Surmatantsu” ja H. Rode Niguliste kiriku peaaltanl.|
* kunstiajaloolane H. Lepp - “Barokkmaal Rootsis”,

* kunstiteadlanc J. Keevallik - “Moningatest vanematest portreemaalidest Eestis”.

Koordinaator: E. Valk-Falk

ENNISTUSKODA “KANUT" AVALDAB SIIRAST TANU

ATENEUMI KUNSTIMUUSEUMI DIREXISIOONILE JA
PEAKONSERVAATOR TUULIKKI KILPINENILE

ABI EEST EESTI KUNSTIVARADE SEISUNDI MAARAMISEL,
UUTE RESTAUREERIMIS LABORATOORIUMIDE JA UURIMIS
MEETODITE TUTVUSTAMISEL EESTI RESTAURAATORITELE.
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Juuni - Tartu Ulikoolis kaitses edukalt oma diplomitéod fiiiisik Tannar Ruuben, kelle toole “Analiiiitilised ja fiiiisikalised
uurmismeetodid puil- ja l1duendmaalide puhui” sai korge hinnangu eksamikomisjonilt,
- maalirestauraator Jelena Kukina kaitses edukalt oma diplomit6od Eesti 30-ndate aastate arhitektuurist Peterburgi
Kuntiakadeemia eksamikomisjoni ees,
- Ennistuskoja “Kanut” teadur Joel Sarv Iopetas Tallinna Tehnikaiilikooli Majandusteaduskonna,
- Ennistuskoja “Kanut” Reigi filiaali kiilastasid Ateneumi Kunstimuuseumi restauraatorid:

Hannele Heporauta,
Kirsti Harva,
Annuli Halmari,
Sirkka Nurminen,
Tuulikki Kilpinen.

Tutvuti kunstiteoste sdilivusega Reigi kirikus ja koostati maalide konserveerimisprogramm. Kiilalisi saatsid T.
Ruuben ja E. Valk-Falk.

Juuli - Rapla Maarja-Magdaleena kirikus onnistati sisse Ennistuskojas “Kanut” konserveeritud, Rapla vanast kirikust
périnev, hilisgooti voidukaare krutsifiks, mis oma kohale uues kirikus (valmis 1901. a.) joudis esmakordselt.

August - Ennistuskoja “Kanut” filiaalis Hiiumaal toimus seminar pirgamendi ja naha salal, mille raames tutvuti
koiteuunikumidega Tallinna Linnaarhiivis ja Rahvusraamatukogus. T66 jatkus Reigis, kus kolleegid Ungarist,
Soomest ja Saksamaalt tutvustasid oma viimaste aastate t6id arheoloogilise ja emograafilise naha ning koiteuunikumide
restaurcerimise alal. Vaadati slaidipogramme ning videofilme,

Koordinaator: E. Valk-Falk.

ENNISTUSKODA “KANUT" TANAB
ORGANISATSIOON] ZONTA 2STOCKHOLMIST,
NENDE ANNETUSE EEST ROOTST KUNINGAPORTREEDE

RESTAUREERIMISEXS RAHVUSMUUSEUMI PEAKONSERVAATORI
AGNETA SANDSTROMI JUHENDAMISEL.

. TARTU ULIKOOLI EXSPERIMENTAALTOOKOIAD .
VALMISTAVAD RESTAURAATORITELE :
. TERMOREGULAATORIGA MINISILUREID
E Tutvumisvoimalus EnnistusKojas “Kanut” .

Afs. “EGIID”
HANGIB TELLIJATELE VALISFIRMADELT

RESTAUREERIMISMATERIJALE JA KEMIKAALE.




UUT KIRJANDUST ENNISTUSKOJA “KANUT” RAAMATUKOGUS

1. Inger Estham.

Birgittinska textilier Bridgettine textiles. Statens historiska museum 1991
Birgitta kloostriordu tekstiilid Stokholmi ajaloomuuseumis. :
Kunstiajaloolase Hans Lepa kingitus

2. Broderie au passe et au present. Union Centrale des Arts Decoratifs 1977.

Prantsuse niituse kataloog tikitud tekstiilidest ja iilevaade lihtsamatest téovotetest.

3. Des Dorelotiers aux Passementiers. Musee des Arts Decoratifs. Paris 1973.

Tekstiilsed lisandid (rosetid, tutid, dirised) 16. sajandist kuni kaasajani.

4. Pynnansckui ABOpei-My3ei

Ouoso B xyjnoxectsennoM pemecie Jlateuu VI - XX sexos.
Karanor seictasku B Pynjainckom jmsopue, Pura, 1989.
Ulevaade tinaesemetest Litis koos meistrimérkide kataloogiga.

5. Pynjaasckuit Bopen-my3aei

Xynoxecrsennoe cepebpo Jlateuu ¢ V - XX Bexos.

Karanor seicrasku 8 Pyniansckom asopue, Yacts I, Pura, 1989.

{Tlevaade hobedast Litis. Eraldi on tihelepanu all Eesti, Vene ja Liéne-Euroopa péritoluga esemed.
Rundale lossi teadustootaja Eva Landsmane kingitus.

6. Bilder fran Stockholms Slott.

{Jlevaade Stokholmi kuningalossist, heidetakse pilk moningatele ruumidele ja iiksikutele kunstiaaretele.

7. Mébelhistoria pa Gripsholm. Skrifter frén kungl. husgeradskammaren 4 Stockholm 1986.

Gripsholmi lossi médbel, mis on osa kuninglikust mo¢blikollektsioonist. Vanimad esemed on 17. sajandist kuid
pohiosas sisaldab kataloog 18. ja 19. sajandi
Kunstiajaloolase Hans Lepa kingitus

8. Ateneum 1992

Ateneumi 1992 aasta artiklite kogumik, mis on piihendatud Itaalia renessanss-maalile Soome kogudes. Iga teost
vaadeldakse nii kunstiajaloolisest kui restaureerimise aspeklist ning ténu restauraatorite ja ajaloolaste koostdole on
saadud viga sisukas tulemus.

Ateneumi maalirestauraatori Tuulikki Kilppineni kingitus




17. TARTU ULIKOOLI RAAMATUKOGU TOOMEL véimaldas raamatuhuvilisel siiiivida
raamatuajalukku, osaleda ekspeditsioonidel ja rikastada kogusid tiibeti ja vene vanausuliste kisikirjadega,
avastada kreeka-slaavi koite eripdra, hoida oma kites inkunaableid, A. Manutluse triikiseid, kauneid
elseviire, K. Morgensterni ema - Johanna Katharina Brémme ja abikaasa Minna Morgensterni
piiblikdidet, Friedrich III, Anna Ioanovna, Elizaveta I, Sardiinia kuninga Viktor Amadeusi jt.
supereksliibristega kaunistatud koiteid. To6aastad raamatukogus olid mulle kultuuriloo iilikooliks.

TAGAKAANEL TALLINNA VALGENAHAPARKALITE AMETI LAEGAS aastast 1667. Puidust
lacgas on rikkalike sepiste, vilis- ja sisemaalingutega. Ametilackas hoiti ametidokumente,
koosolekuhaamrit ja AMETILIPPU. Valgenahaparkalite amet loodi 1668, rikkaliku lilltikandiga,
loomakujutistega lipp on varustatud daatumiga Anno 1672 ja meistri nimega - PAVL HAHN, aastal

1661.
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